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NORME TECNICHE PER IL PROGETTO, LA VALUTAZIONE E L’ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI

1 OGGETTO DELLE NORME

Le presenti norme disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la
valutazione della sicurezza e gli interventi di adeguamento e miglioramento su edifici esistenti soggetti al medesimo tipo di
azioni.

Lo scopo delle norme € di assicurare che in caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano
funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile.

Le considerazioni di carattere generale, nonché le indicazioni relative all’ azione sismica, di cui al capitolo 3, possono essere
utilizzate come riferimento, in quanto applicabili, per la progettazione di strutture diverse dagli edifici, qualora non sia
disponibile una norma specifica.

In aggiunta alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, le strutture devono soddisfare le prescrizioni contenute nella
normativa vigente relativa alle combinazioni di carico non sismiche.
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2 REQUISITI DI SICUREZZA E CRITERI DI VERIFICA

2.1 Sicurezza nei confronti della stabilita (stato limite ultimo — SLU)

Sotto |@ffetto della azione sismica di progetto definita al successivo punto 3, caratterizzata da una probabilita di superamento
non maggiore del 10% in 50 anni, le strutture degli edifici, ivi compres gli eventuali dispositivi antisismici di isolamento e/o
dissipazione, pur subendo danni di grave entita agli elementi strutturali e non strutturali, devono mantenere una residua
resistenza e rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali e I"'intera capacita portante nei confronti dei carichi verticali.

2.2 Protezione nei confronti del danno (stato limite di danno — SL D)

Le costruzioni nel loro complesso, includendo gli elementi strutturali e quelli non strutturali, ivi comprese le apparecchiature
rilevanti alla funzione dell’ edificio, non devono subire danni gravi ed interruzioni d@so in conseguenza di eventi sismici che
abbiano una probabilita di occorrenza piu elevata di quella della azione sismica di progetto, ma non maggiore del 50% in 50
anni, e che hanno quindi una significativa probabilita di verificarsi piu di una volta nel corso della durata utile dell©pera; i
danni strutturali sono di entita trascurabile

Per particolari categorie di costruzioni, in relazione alla necessita di mantenerle pienamente funzionali anche dopo terremoti
violenti, s possono adottare valori maggiorati delle azioni, facendo riferimento a probabilita di occorrenza simili o piu vicine a
quelle adottate per la sicurezzanei confronti del collasso.

2.3 Soddisfacimento dei requisiti generali

Il requisito enunciato al punto 2.1 si considera soddisfatto se vengono seguite le disposizioni contenute nelle presenti norme,
con riferimento particolare a:
la scelta della azione sismica di progetto in relazione alla zonazione sismica ed alle categorie di suolo di fondazione di
cui a punto 3.1;
|@dozione di un modello meccanico della struttura in grado di descriverne con accuratezza la risposta sotto azione
sismica, secondo quanto indicato a punto 4.4;
lasceltadi un metodo di analis adeguato alle caratteristiche della struttura, secondo quanto indicato al punto 4.5;
|@secuzione con esito positivo delle verifiche di resistenza e di compatibilita degli spostamenti;
I@dozione di tutte le regole di dettaglio volte ad assicurare caratteristiche di duttilita agli elementi strutturali ed ala
costruzione nel suo insieme, secondo quanto indicato nei capitoli relativi a strutture realizzate con i diversi materiali.
Il requisito enunciato al punto 2.2 si considera soddisfatto se vengono seguite le disposizioni contenute nelle presenti norme,
con particolare riferimento ai punti 3.2.6 e 4.11.2 ed a dettagli costruttivi contenuti nei capitoli relativi a strutture realizzate
coni diversi materiali.

2.4 Prescrizioni relative ai terreni di fondazione

Il sito di costruzione ed i terreni in presenti dovranno in generale essere esenti da rischi di instabilita di pendii e di
cedimenti permanenti causati da fenomeni di liquefazione o eccessivo addensamento in caso di terremoto. L’ occorrenza di tali
fenomeni dovra essere indagata e valutata secondo quanto stabilito nelle “Norme tecniche per il progetto sismico di opere di
fondazione e di sostegno dei terreni” e dalle disposizioni vigenti, in particolare dal D. M. 11.3.1988 ed eventuali sue successive
modifiche ed integrazioni.

Scopo delle indagini sara anche quello di classificareil terreno nelle categorie di cui a punto 3.1.

Per costruzioni su pendii le indagini devono essere convenientemente estese al di fuori dell@rea edificatoria per rilevare tutti i
fattori occorrenti alla valutazione delle condizioni di stabilita del complesso opera-pendio in presenza delle azioni sismiche.

| risultati di tali accertamenti devono essere illustrati nella relazione sulle fondazioni di cui al quarto comma dell@rt. 17 delle
legge 2.3.1974, n. 64.

Per gli accertamenti potranno essere considerate anche le eventuali apposite indagini effettuate sul territorio dall@&nte Locae
competente.

2.5 Livelli di protezione antisismica
Le costruzioni devono essere dotate di un livello di protezione antisismica differenziato in funzione dellaloro importanza e del

loro uso, e quindi delle conseguenze pit o meno gravi di un loro danneggiamento per effetto di un evento sismico. A tale scopo
S istituiscono diverse “categorie di importanza’, a ciascuna delle quali & associato un fattore g, detto fattore di importanza (v.
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punto 4.7). Tale fattore amplifica I@tensita della azione sismica di progetto rispetto al valore che per S assume per
costruzioni di importanza ordinaria (azione sismica di riferimento). Il fattore di importanza s applica in eguale misura
al’azione sismica da adottare per lo stato limite ultimo (punto 3.2.5) e per lo stato limite di danno (punto 3.2.6), variando
conseguentemente |e probabilita di occorrenza del relativi eventi.

Il livello di protezione sismica richiesto per le costruzioni esistenti, nei casi in cui si debba procedere al’ adeguamento sismico,
puo essere ridotto rispetto a quanto previsto per una nuova costruzione secondo quanto previsto nel cap.11.
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3. AZIONE SISMICA

3.1 Categorie di suolo di fondazione

Ai fini della definizione della azione sismica di progetto si definiscono le seguenti categorie di profilo stratigrafico del suolo di
fondazione (le profondita si riferiscono a piano di posa delle fondazioni):

A - Formazoni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di V&3 superiori a 800 m/s, comprendenti
eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a5 m.

B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di metri,
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e davalori di Vs, compres tra

360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica N, > 50, 0 coesione non drenata ¢,>250 kPa).

C- Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse
decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs compresi tra 180 e 360 /s (15 < N, < 50, 70 <¢,<250

kPa).

D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti , caratterizzati
davalori di Vg < 180 m/s (N, < 15, ¢,<70 kPa).

E- Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di V& simili a quelli dei tipi C o D e spessore
compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale piui rigido con V g3, > 800 m/s.

In aggiunta a queste categorie, per le quali nel punto 3.2 vengono definite le azioni sismiche da considerare nella
progettazione, se ne definiscono altre due, per le quali sono richiesti studi speciali per la definizione dell’ azione sismica da
considerare:

S1 - Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di bassa consistenza, con elevato
indice di plasticita (Pl > 40) e contenuto di acqua, caratterizzati davalori di Vg < 100 m/s (10 < ¢, < 20 kPa)

S2 - Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno non classificabile nei
tipi precedenti

Nelle definizioni precedenti Vg, € la velocita media di propagazione entro 30 m di profondita delle onde di taglio e viene
calcolata con la seguente espressione:

30
h

i:l,NVi

VSSO = (31)

dove h; e V; indicano lo spessore (in m) e la velocita delle onde di taglio (per deformazioni di taglio g < 10'6) dello gtrato i-
esimo, per un totaledi N strati presenti nei 30 m superiori.
Il sito verra classificato sulla base del valore di V g3, se disponibile, altrimenti sulla base del valore di Ngpr.

3.2 Calcolo dell’ azione sismica

3.2.1 Zone sismiche

Ai fini dell’applicazione di queste norme, il territorio nazionale viene suddiviso in zone sismiche, ciascuna contrassegnata da
un diverso valore del parametro &, = accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A (definito a punto 3.1). | valori
di a,, espressi come frazione dell’ accelerazione di gravita g, da adottare in ciascuna delle zone sismiche del territorio nazionale
sono, salvo piu accurate determinazioni, che possono portare a differenze comunque non superiori a 20%:
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Zona Valoredi g,
1 0,359
2 0,259
3 0.15g
4 0,059

3.2.2 Descrizione dell’ azione sismica

Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in un punto della superficie del suolo & costituito dallo spettro di
risposta elastico di cui al punto 3.2.3.

Per applicazioni particolari, il moto del suolo pud essere descritto mediante accelerogrammi, secondo quanto indicato al punto
3.2.7.

Il moto orizzontale & considerato composto da due componenti ortogonali indipendenti, caratterizzate dallo stesso spettro di
risposta.

In mancanza di documentata informazione specifica, la componente verticale del moto sismico si considera rappresentata da
uno spettro di risposta elastico diverso da quello delle componenti orizzontali, come specificatoin 3.2.3.

3.2.3 Spettro di risposta elastico

Lo spettro di risposta elastico € costituito da una forma spettrale (spettro normalizzato), considerata indipendente dal livello di
sismicita, moltiplicata per il valore della accelerazione massima (a,S) del terreno che caratterizzail sito.

Lo spettro di risposta elastico della componente orizzontal e € definito dalle espressioni seguenti:

0ET<T, s.(T) =a, >6><1+Tl><(h>Q,5-1)
B
T,ET<T, S.(T) =a, S5 (3.2)
T ET<T, S.(T) =a, S5 T—Tcx
T, ET S.(T) =a, >S>¢1>Q,5x%
nelle quali:

S fattore chetiene conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione (vedi punto 3.1);

Per strutture con fattore di importanza >1, di cui a paragrafo 4.7, erette sopra o in vicinanza di pendii con inclinazione > 15°

e dislivello superiore a circa 30 metri, |’ azione sismica dell’ equazione (3.2) dovra essere incrementata moltiplicandola per un

coefficiente di amplificazione topografica Sy. In assenza di studi specifici si potranno utilizzare per Sy i seguenti valori:

a) Sr=1,2per siti in prossimitadel ciglio superiore di pendii scoscesi isolati;

b) Sr= 1,4 per siti prossimi alla sommita di profili topografici aventi larghezza in cresta molto inferiore alla larghezza alla
base e pendenza media > 30°;

c) Sr=1,2per siti del tipo b) ma con pendenza mediainferiore.

Il prodotto S*S; pud essere assunto non superiore a 1.6.

h  fattore che tiene conto di un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente x diverso da5 (h=1 per x=5),
essendo x espresso in percentuale :
h =,/10/(5+x) 3 0,55 (3.3)

T  periodo di vibrazione dell’ oscillatore semplice;

Ty T T, periodi che separano i divers rami dello spettro, dipendenti dal profilo stratigrafico del suolo di

fondazione.
I vaori di T,, T, T, e S daassumere, salvo piu accurate determinazioni, per le componenti orizzontali del moto e per le

categorie di suolo di fondazione definite al punto 3.1, sono riportati nella Tabella 3.1.
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Tabella3.1 - Valori dei parametri nelle espressioni (3.2) dello spettro di risposta elastico delle componenti orizzontali

Categoria suolo S T, T, T
A 1,0 0,15 0,40 2,0

B,C E 1,25 0,15 0,50 2,0

D 1,35 0,20 0,80 2,0

Lo spettro di risposta elastico della componente verticale € definito dalle espressioni seguenti:

0ET<T, S,e(T) =09a, >Sx 1+%>(h 3,0- 1)
T,ET<T, Se(T) = 092, %5% 3,0 (3.4)
T ET<T, Sue(T) =093, %551 3,0 T_Tcx
T, ET Swe(T) =0,9a, >3S>h 3,0 @
=

con i valori dei parametri che definiscono laforma spettrale riportati in tabella 3.2.

Tabella3.2 - Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale

Categoria suolo S T, T, T
A,B,C,D,E 1,0 0,05 0,15 1,0

Lo spettro di risposta elastico dello spostamento potra ottenersi per trasformazione diretta dello spettro di risposta elastico delle

accelerazioni, usando la seguente espressione:;
2

Spe(T) =Su(T) zlp (35)

Gli spettri sopra definiti potranno essere applicati per periodi di vibrazione che non eccedono 4,0 s. Per periodi superiori |o
spettro dovra essere definito da appositi studi.

Nei casi in cui non si possa valutare adeguatamente I’ appartenenza del profilo stratigrafico del suolo di fondazione ad una delle
categorie di cui a punto 3.1, ed escludendo comunque i profili di tipo S1 e S2, s adotterain generale la categoria D o, in caso
di incertezza di attribuzione tra due categorie, la condizione piu cautelativa.

3.2.4 Spostamento e velocita del terreno

| valori dello spostamento e della velocita orizzontali massimi del suolo (dg) e (vg) sono dati dalle seguenti espressioni:

dg= 0,025 xS XT ¢ qp Xg
(3.6)
Vg= 0,16 S XT g

3.2.5 Spettri di progetto per lo stato limite ultimo

Ai fini del progetto, le capacita dissipative delle strutture possono essere messe in conto attraverso un fattore riduttivo delle
forze elastiche, denominato fattore di struttura q. L@zione sismica di progetto Sy(T) € in tal caso data dallo spettro di risposta
elastico di cui a punto 3.2.3, con le ordinate ridotte utilizzando il fattore g. | valori numerici del fattore g vengono definiti in
funzione dei materiali e delle tipologie strutturali, come indicato successivamente nelle presenti norme.

Lo spettro di progetto per le componenti orizzontali & definito dalle seguenti espressioni:
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T _ 25

0E£ET<T, Su(T) =3y Sx 1+ —x——-1
25
T ET<T, Su(T) =ay Sx— (3.7
q
25 T,
T ET<T Sy(T) =, 6x== -Ex
¢ D a(T) =3y q T
T, ET sd(T):ageﬁx%
q

incui Tg, Tc, Tp sono definiti in tab. 3.1. Si assumera comunaue Sy(T) 3 0,2a,.
A meno di adeguate analis giustificative, lo spettro di progetto della componente verticale dell’ azione sismica € dato dalle
seguenti espressioni, assumendo g = 1,5 per qualunque tipol ogia strutturale e di materiale:

0E£ET<T, Svd(T)=O,9><ag>6><1+l><£—1
30
T,ET<T, Su(T) =098, 6 (38)
g
T ET<T, Svd(T):0’9’ﬁg’S"@ %"
q
T, ET S, (T) =095, 360 x T;ID
g

incui Tg, T¢, Tp sono definiti in tab. 3.2. Tutti i simboli mantengono significato e valore numerico definiti nel caso dello
spettro di risposta elastico

3.2.6 Spettro di progetto per lo stato limite di danno

Se non s esegue una puntuale valutazione dell’ azione sismica corrispondente alla probabilita di superamento di cui a punto
2.2, lo spettro di progetto da adottare per la limitazione dei danni pud essere ottenuto riducendo lo spettro elastico di cui a
punto 3.2.3 secondo un fattore pari a 2,5.

3.2.7 Impiego di accelerogrammi

Entrambi gli stati limite ultimo e di danno potranno essere verificati mediante I’ uso di accelerogrammi artificiali o simulati o
naturali. Quando € necessario utilizzare un modello spaziae, I'azione sismica deve essere rappresentata da gruppi di tre
accelerogrammi diversi agenti contemporaneamente nelle tre direzioni principali della struttura.

Gli accelerogrammi dovranno avere uno spettro di risposta coerente con lo spettro di risposta elastico di cui a punto 3.2.3. La
durata degli accelerogrammi dovra essere stabilita sulla base della magnitudo e degli altri parametri fisici che determinano la
scelta del valore di a; e S. In assenza di studi specifici la durata della parte pseudo — stazionaria degli accelerogrammi sara
ameno pari al10s.

Il numero di accelerogrammi o, per analisi spaziali, di gruppi di accelerogrammi deve essere almeno pari a 3. La coerenza con
lo spettro elastico € da verificare in base alla media delle ordinate spettrali ottenute con i diversi accelerogrammi per un
coefficiente di smorzamento viscoso equivalente x del 5%.

L®©rdinata spettrale media non dovra presentare uno scarto in difetto superiore a 10%, rispetto alla corrispondente dello spettro
elastico, in alcun punto dell@ntervallo di periodi 0,15s+20se0,15s+ 2T, incui T il periodo fondamentale di vibrazione
della strutturain campo elastico.

L'uso di accelerogrammi registrati o generati mediante simulazione fisica della sorgente e della propagazione, in numero
comungque non inferiore a 3, € ammessa, a condizione che siano adeguatamente giustificate le ipotes relative alle
caratteristiche sismogenetiche della sorgente e alle condizioni del suolo del sito e che siano soddisfatte le condizioni di
coerenza con lo spettro di riferimento soprariportate.
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3.3 Combinazione dell’ azione sismica con le altre azioni

La verifica allo stato limite ultimo (SLU) o di danno (SLD) deve essere effettuata per la seguente combinazione della azione
sismicacon le atre azioni.

gE+Gk P+ (Y 2Qk) (39)
dove:
| fattore di importanza (vedi punto 4.7);
E azione sismica per lo stato limite in esame;
Gk carichi permanenti al loro valore caratteristico;
Px valore caratteristico dell’ azione di precompressione, a cadute di tensione avvenute;
Yoi coefficiente di combinazione che fornisce il valore quasi-permanente della azione variabile Qj;
Qi valore caratteristico della azione variabile Q;.

Gli effetti dell@zione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

Gk + (YeQx) (3.20)
dove:
y i coefficiente di combinazione dell’ azione variabile Qj , che tiene conto della probabilita che tutti i carichi y Qi

siano presenti sullaintera strutturain occasione del sisma, e si ottiene moltiplicando J/,, perj .

I valori dei coefficienti J/,, ej sono riportati nelle successive tabelle.

Tabella3.4 - Coefficienti y ,; per varie destinazioni d@so

Destinazione d@so Vs

|
Abitazioni, Uffici 0,30
Uffici aperti a pubblico, Scuole, Negozi, Autorimesse 0,60
Tetti e coperture con neve 0,20
Magazzini, Archivi, Scale 0,80
Vento, variazione termica 0,00

Tabella3.5 - Coefficienti j per edifici

Carichi ai piani i
Copertura 1,0
Archivi 1,0
Carichi correlati 0,8
Carichi indipendenti 0,5
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4 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

4.1 Sistemi costruttivi

Gli edifici presi in considerazione nelle presenti norme comprendono i sistemi costruttivi elencati nella tabella seguente,

insieme a principali sotto-sistemi strutturali ed ai capitoli in cui vengono trattati.

Per quanto non dettagliatamente trattato valgono, per tali sistemi e per quelli non esplicitamente considerati nei capitoli

seguenti, le prescrizioni generali di cui ale presenti norme, eventual mente integrate dalla normativa specifica esistente.

Tabella4.1 — Sistemi costruttivi

Capitolo Sistema costruttivo Sotto — sistema strutturale
5 Edifici con strutturain cemento | atelaio;
armato apareti;
misto atelai e pareti;
anucleo;

a ossatura pendolare in acciaio, con pareti o nuclei che costituiscono il
sistema resistente principale per le azioni orizzontali;
prefabbricato.

6 Edifici con strutturain acciaio | atelaio,

atelaio con controventi concentrici;
atelaio con controventi eccentrici
amensola;

intelaiato controventato.

7 Edifici con strutturamistain atelaio,

acciaio e calcestruzzo atelaio con controventi concentrici;
atelaio con controventi eccentrici
amensola;

intelaiato controventato.

8 Edifici con strutturain muratura | a pareti in muratura ordinaria;
apareti in muratura armata;
misto con pareti in muratura ordinaria o armata

9 Edifici con strutturain legno
10 Edifici isolati
11 Edifici esistenti

4.2 Distanze ed altezze

L' altezza massima (H) degli edifici di nuova costruzione € specificata nella tabella 4.2, in funzione del sistema costruttivo e

dellazonasismica. Le atezze massimeivi riportate sono incrementate del 50% per gli edifici isolati alla base.

Tabella 4.2 — Altezze massime consentite

Zona sismica 4 | 3 | 2 | 1
Sistema costr uttivo Altezza massima consentita (in m)
Edifici con strutturain calcestruzzo nessuna limitazione
Edifici con strutturain acciaio nessuna limitazione
Edifici con strutturamistain acciaio e L

nessuna nessuna limitazione
calcestruzzo limitazione
Edifici con strutturain muratura ordinaria 16 11 7,5
Edifici con strutturain muratura armata 25 19 13
Edifici con strutturain legno 10 7 7
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L' atezza di nuovi edifici in zona 1 e 2, prospicienti su strade, non pud comunque superare i seguenti limiti:
per stradeL <11 m H=L
per stradeconL >11m H=11+3(L-11)

Lalarghezza L s intende calcolatatrail contorno dell’ edificio ed il ciglio opposto della strada compresa la carreggiata.

Adgli effetti delle limitazioni di cui a presente punto deve intendersi:

- per dtezza dell’ edificio la massima differenza di livello tra il piano di copertura pit elevato ed il terreno, ovvero il piano
stradale o del marciapiede, nelle immediate vicinanze dell’ edificio. Sono esclusi dal computo dell’ atezza eventuali volumi
tecnici come torrini delle scale e degli ascensori. Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota
d@mposta dellafalda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota démposta della piu alta;
per contorno dell’ edificio la proiezione in pianta del fronte dell’ edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi
aperti;
per strada |’ area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato
aperto ala circolazione pedonale;
per ciglio lalinealimite della sede stradale o dello spazio di cui a punto precedente;
per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.

NegI| edifici ad angolo su strade di larghezza diversa &€ consentito, sul fronte della strada piu stretta e per uno sviluppo, a

partire dall’angolo, pari allalarghezza della strada su cui prospetta, un’ altezza uguale a quella consentita dalla strada pitl larga.

Nel caso in cui I'edificio abbia piani cantinati 0 seminterrati, la differenza di livello tra il piano piu elevato di copertura e

quello di estradosso delle fondazioni non pud eccedere di pit di 4 mi limiti riportati nella tabella 4.2.

Nel caso di edifici costruiti su terreni in pendio, le altezze indicate nella tabella 4.2 possono essere incrementate di 1.5 m, a

condizione che lamedia delle altezze di tutti i fronti rientri nel limiti indicati.

Per le costruzioni in legno € ammessa la costruzione di uno zoccolo in calcestruzzo o in muratura, di altezza non superiore a4

m, nel qual caso i limiti indicati nellatabella4.2 si riferiscono alla sola parte in legno. | limiti indicati nella tabella 4.2 non si

riferiscono a strutture realizzate in legno lamellare (con fondazioni in calcestruzzo e collegamenti in acciaio), per le quali non

prevista alcuna limitazione in altezza.

Due edifici possono essere costruiti a contatto solo nel caso in cui siarealizzata una compl eta solidarieta strutturale.

La distanza tra due edifici contigui non pud essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi determinati per lo SLU,
calcolati per ciascuno degli edifici, secondo le modalita indicate per ciascun tipo strutturale; in ogni caso la distanza tra due
punti degli edifici posti alla medesima altezza non potra essere inferiore ad 1/100 della quota dei punti considerati misurata
dallo spiccato delle strutture in elevazione, moltiplicata per a,4/0,35g.

4.3 Caratteristiche generali degli edifici

4.3.1 Regolarita

Gli edifici devono avere quanto piu possibile caratteristiche di semplicita, ssimmetria, iperstaticita e regolarita, quest’ultima
definita in base ai criteri di seguito indicati. In funzione della regolarita di un edificio saranno richieste scelte diverse in
relazione al metodo di andlisi e ad altri parametri di progetto. Si definisce regolare un edificio che rispetti sia i criteri di
regolaritain piantasiai criteri di regolaritain altezza.

Un edificio eéregolare in pianta se tutte le seguenti condizioni sono rispettate:

a) laconfigurazione in pianta € compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione
aladistribuzione di masse e rigidezze;

b) il rapporto trai lati di un rettangolo in cui I’ edificio risultainscritto € inferiore a 4;

¢) ameno una dimensione di eventuali rientri o sporgenze non supera il 25 % della dimensione totale dell’ edificio nella
corrispondente direzione;

d) i solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente
resistenti.

Un edificio eéregolare in altezza se tutte le seguenti condizioni sono rispettate:

€) tutti i sistemi resistenti verticali dell’ edificio (quali telai e pareti) si estendono per tuttal’ altezza dell’ edificio;

f) massa e rigidezzarimangono costanti o variano gradual mente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla cima dell’ edificio
(le variazioni di massa da un piano all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si abbassa da un piano a sovrastante
pit del 30% e non aumenta pit del 10%); ai fini dellarigidezza s possono considerare regolari in altezza strutture dotate
di pareti o nuclel in c.a. di sezione costante sull’ altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il
50% dell’ azione sismica alla base;

16



BOZZA di Testo coordinato dell’ Allegato 2 — Edifici — aggiornamento 9/9/04

g) il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo nelle strutture intelaiate progettate in Classe di Duittilita
Bassa non e significativamente diverso per piani divers (il rapporto fra la resistenza effettiva e quella richiesta calcolata
ad un generico piano non deve differire pit del 20% dall’analogo rapporto determinato per un atro piano); puo fare
eccezione I’ ultimo piano di strutture intelaiate di ameno tre piani;

h) eventuali restringimenti della sezione orizzontale dell’ edificio avvengono in modo graduale da un piano a successivo,
rispettando i seguenti limiti: ad ogni piano il rientro non superail 30% della dimensione corrispondente al primo piano, né
il 20% della dimensione corrispondente al piano immediatamente sottostante. Fa eccezione I’ ultimo piano di edifici di
almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento.

4.3.2 Elementi strutturali secondari

Alcuni elementi strutturali dell’ edificio possono venire definiti “secondari”. Sia la rigidezza che la resistenza di tali elementi
viene ignorata nell’analisi della risposta. Tali elementi tuttavia devono essere in grado di assorbire le deformazioni della
struttura soggetta all’ azione sismica di progetto mantenendo la capacita portante nei confronti dei carichi verticali, pertanto i
particolari costruttivi definiti per gli elementi strutturali si applicano limitatamente a soddisfacimento ditale requisito.

La scelta degli elementi da considerare secondari pud essere cambiata a seguito di analisi preliminari, ma in nessun caso tale
scelta pud determinare il passaggio da struttura “irregolare” a struttura “regolare”.

4.4 Modellazione della struttura

Il modello della struttura su cui verra effettuata |I'analisi dovra rappresentare in modo adeguato la distribuzione di massa e
rigidezza effettiva considerando, laddove appropriato (come da indicazioni specifiche per ogni tipo strutturale), il contributo
degli elementi non strutturali.

In generale il modello della struttura sara costituito da elementi resistenti piani a telaio o a parete connessi da diaframmi
orizzontali.

Se i diaframmi orizzontali, tenendo conto delle aperture in essi presenti, sono sufficientemente rigidi, i gradi di liberta
dell’ edificio possono essere ridotti a tre per piano, concentrando masse e momenti di inerzia al centro di gravita di ciascun
piano.

Gli edifici regolari in pianta ai sensi del punto 4.3 possono essere analizzati considerando due modelli piani separati, uno per
ciascuna direzione principale.

In aggiunta all’ eccentricita effettiva, dovra essere considerata un’ eccentricita accidentale e;, spostando il centro di massa di
ogni piano i, in ogni direzione considerata, di una distanza pari a +/- 5% della dimensione massima del piano in direzione
perpendicolare all’ azione sismica.

La rigidezza degli elementi pud essere riferita a condizioni fessurate. Nel caso di edifici con struttura in cemento armato, e
composta acciaio — calcestruzzo, larigidezza degli elementi pud essere valutata assumendo la rigidezza secante a snervamento.
In caso non siano effettuate analisi specifiche, la rigidezza flessionale e a taglio di elementi in cemento armato pud essere
assunta sino a 50% della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati, ad esempio in funzione dell’influenza dello
sforzo normal e permanente.

45 Analis

45,1 Aspetti generali

Si distinguono i quattro metodi di analisi elencati nel seguito, che possono essere utilizzati secondo le limitazioni indicate per
ciascuno di nei paragrafi successivi.

a) daticalineare

b) dinamicamodae

c) dtaticanon lineare

d) dinamicanon lineare

45.2 Analis staticalineare
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L'analis staticalineare, salvo quando altrimenti specificato, puo essere effettuata per costruzioni regolari in altezza ai sensi del
punto 4.3 (con esclusione del punto g), a condizione che il primo periodo di vibrazione, nella direzione in esame, della struttura
(T.) non superi 2,5 Te.

Per edifici che non superino i 40 m di altezza, in assenza di calcoli piu dettagliati, T, pud essere stimato utilizzando laformula
seguente:

T.=G Hsl4 (41)

Dove H e I'adtezza dell’ edificio, in metri, dal piano di fondazione e C, vale 0,085 per edifici con struttura a telaio in acciaio,
0,075 per edifici con struttura atelaio in calcestruzzo e 0,050 per edifici con qualsiasi atro tipo di struttura.

L'analis statica consiste nell’applicazione di un sistema di forze distribuite lungo I’altezza dell’ edificio assumendo una
distribuzione lineare degli spostamenti. La forza da applicare a ciascun piano € data dalla formula seguente:

F=F.(zW)/S(zW,) (4.2)

dove: F,=S(T)WI /g
F élaforzadaapplicare a piano i
W, eW,; sono i pesi delle masse ai piani i e] rispettivamente
Z ez sono le altezze dei piani i ej rispetto alle fondazioni
Si(T,) €I’ ordinata dello spettro di rispostadi progetto definito al punto 3.2.5
W eil peso complessivo della costruzione, calcolato secondo quanto indicato per ogni tipo strutturale
| éun coefficiente pari 20,85 sel’edificio haameno tre piani ese T,< 2 T, pari a1,0 intutti gli altri casi..
g el’accelerazione di gravita.

Gli effetti torsionali accidentali di cui al punto 4.4 possono essere tenuti in conto applicando ad ogni piano la forza sismica F;
con eccentricita e; 0, in modo equivalente, sovrapponendo agli effetti delle forze statiche quelli dovuti ai momenti Mi=e;” F.
Per edifici aventi massa e rigidezza distribuite in modo approssimativamente simmetrico in pianta gli effetti torsionali
accidentali di cui a punto 4.4, possono essere considerati amplificando le forze da applicare a ciascun elemento verticale con
il fattore (d) risultante dalla seguente espressione:

d=1+06x/L. (4.3)

dove: x éladistanza dell’elemento resistente verticale dal baricentro geometrico dell’ edificio, misurata perpendicolarmente
aladirezione dell’ azione sismica considerata
L. éladistanzatrai due elementi resistenti piu lontani, misurata allo stesso modo.

4.5.3 Analisi dinamica modale

L'analis modale, associata allo spettro di risposta di progetto, € da considerarsi il metodo normale per la definizione delle
sollecitazioni di progetto, salvo quando altrimenti specificato, e va applicata ad un modello tridimensionale dell’ edificio. Due
modelli piani separati, ai sensi del punto 4.4, possono essere utilizzati a condizione che siano rispettati i criteri di regolaritain
piantadi cui al punto 4.3.

Dovranno essere considerati tutti i modi con massa partecipante significativa. Si suggerisce atal riguardo di considerare tutti i
modi con massa partecipante superiore al 5%, oppure un numero di modi la cui massa parteci pante totale sia superiore all’ 85%.
La combinazione dei modi al fine di calcolare sollecitazioni e spostamenti complessivi potra essere effettuata calcolando la
radice quadrata della somma dei quadrati dei risultati ottenuti per ciascun modo, secondo I’ espressione (4.4), a condizione che
il periodo di vibrazione di ciascun modo differisca di almeno il 10% da tutti gli atri. In caso contrario dovra essere utilizzata
una combinazione quadratica completa, quale quellaindicata nell’ espressione (4.5).

E= (S Eiz)uz (4-4)
E= (SiSj rij Ei E)* (4.5)
dove:

E éil valore totale della componente di risposta sismica che si sta considerando

E eil valore della medesima componente dovuta al modo i

E; il valore della medesima componente dovuta al modo j

rij = (8x° (1 + bij) bij**) / ((1 - bi%)* + 4x°bjj(1 + bjj)* + 8x°bjj®) il coefficiente di correlazionetrail modo i eil modo j
x eil coefficiente di smorzamento viscoso equivalente
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bij &il rapporto trale frequenze di ciascuna coppiai-j di modi (bjj = wi/wj).

Gli effetti torsionali accidentali possono essere considerati applicando i momenti M; o il fattore d in modo analogo a quanto
indicato per il caso di analisi lineare statica.

4.5.4 Analis statica non lineare

45.4.1 Generdita

L'analis statica non lineare consiste nell’ applicare al’edificio i carichi gravitazionali ed un sistema di forze orizzontali che,
mantenendo invariati i rapporti relativi fra le forze stesse, vengano tutte scalate in modo da far crescere monotonamente 1o
spostamento orizzontale di un punto di controllo sulla struttura (es. un punto in sommita dell’ edificio), fino al raggiungimento
delle condizioni ultime.
Questo tipo di analisi puo essere applicato per gli scopi e nei casi seguenti:

- valutarei rapporti di sovraresistenza a,/a, di cui a punti 5.3.2,6.3.3,7.3.3e8.1.3;

- verificare |’ effettiva distribuzione della domandainel astica negli edifici progettati conil fattore di riduzione q;

- come metodo di progetto per gli edifici di nuova costruzione sogtitutivo dei metodi di analisi lineari;
- come metodo per lavalutazione della capacita di edifici esistenti.
Il metodo s articolanei passi seguenti:
- determinazione di un legame forza-spostamento generalizzato tra la risultante delle forze applicate (“taglio ala base”
F,) elo spostamento d, di un “punto di controllo”, usualmente scelto comeil baricentro dell’ ultimo piano;

- determinazione delle caratteristiche di un sistema ad un grado di liberta a comportamento bi-lineare equivalente;

- determinazione dellarisposta massimain spostamento di tale sistema con utilizzo dello spettro di risposta el astico;

- conversione dello spostamento del sistema equivalente determinato come sopra nella configurazione deformata
effettiva dell’ edificio e verifica della compatibilita degli spostamenti (elementi/meccanismi duttili) e delle resistenze
(elementi/meccanismi fragili).

Per gli edifici in muratura il metodo prevede solo una verifica globale in spostamento, e non le verifiche nei singoli elementi.
Le proprieta degli elementi possono essere basate, salvo diversaindicazione, sui valori medi delle proprietadei materiali.

4.5.4.2 Legame forza-spostamento generalizzato

Devono essere applicati all’edificio almeno due distinte distribuzioni di forze orizzontali, applicate ai baricentri delle masse a
ciascun piano:

- unadistribuzione di forze proporzionali alle masse;
- unadistribuzione di forze proporzionali a prodotto delle masse per la deformata corrispondente a primo modo di
vibrazione;

Tutti i passi successivi devono essere eseguiti per entrambe le distribuzioni di forze eseguendo le verifiche di duttilita e di
resistenza di ciascun elemento/meccanismo per la distribuzione piu sfavorevole.

L'analisi deve essere spinta fino a superamento dello stato limite oggetto della verifica. 1l diagramma risultante ha nelle
ascisse o spostamento del nodo di controllo e nelle ordinate il taglio alla base.

4.5.4.3 Sistema bi-lineare equivalente

Si indichi con F il vettore rappresentativo del primo modo di vibrazione della struttura di interesse per la direzione
considerata dell’ azione sismica, normalizzato al valore unitario della componente relativa al punto di controllo.
I1 “coefficiente di partecipazione” C €& definito dallarelazione

m;F,

G=— i
m;F 2

(4.6)

La forza F e lo spostamento d* del sistema equivalente a un grado di liberta sono legati, in campo elastico, alle
corrispondenti grandezze dell’ edificio dalle relazioni:
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F=F/G
d =d./G
La curva caratteristica forza F - spostamento d* del sistema equivalente & approssimata da una bilineare definita in base al
criterio di uguaglianza delle aree.

In mancanza di valutazioni piu accurate, le coordinate del punto di snervamento del sistema bi-lineare equivalente possono
essere definite nel seguente modo:

4.7)

*

- F, =R, /G dove F,, élaresistenza massimadell’edificio (fig 4.1);

- d;, = F; / k" dove k™ & larigidezza secante del sistema equivalente ottenuta dall’ eguaglianza delle aree come indicato
nellafigura4.1.

Il periodo elastico del sistema bi-lineare & dato dall’ espressione:

*

* m
T =2p, /™
pk

dovem = mF;.

(4.8)

4.5.4 4 Risposta massima in spostamento del sistema equivalente

Nel caso che T 3 T larispostain spostamento del sistema anelastico & assunta uguale a quella di un sistema elastico di pari
periodo (vedi punto 3.5):

* *

B = A5 e = SelT) (4.9)

Nel caso che T~ <T. larisposta in spostamento del sistema anelastico & maggiore di quella di un sistema elastico di pari
periodo e si ottiene da quest’ ultima mediante I’ espressione:

*

d =de'—max 1+ (q* - 1)TC

*
3
max * * de,max

(4.10)

dove q" = g-r—h rappresenta il rapporto tralaforza di risposta elastica e laforza di snervamento del sistema equivalente.

*

y

Serisultag* lalorasi had,, =d.

emax *

G
44—

Figura4.1 — Sistema e diagramma bilineare equivalente
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4.5.4.5 Conversione dellarisposta equivalente in quella effettiva dell’ edificio

Lo spostamento effettivo di risposta del punto di controllo dell’ edificio risulta pari a G d’ .
Una volta trovato lo spostamento effettivo di risposta per o SL in studio, s procede ala verifica della compatibilita degli
spostamenti  per elementi/meccanismi duttili e delle resistenze per gli elementi/meccanismi fragili.

4.5.5 Analis dinamica non lineare

La risposta sismica della struttura pud essere calcolata mediante integrazione delle equazioni del moto, utilizzando un modello
tridimensionale dell’ edificio e gli accelerogrammi definiti al punto 3.2.7.

I modello costitutivo utilizzato per la rappresentazione del comportamento non lineare della struttura dovra essere giustificato,
anchein relazione alla corretta rappresentazione dell’ energia dissipata nel cicli di isteresi.

Nel caso in cui si utilizzino almeno 7 diversi gruppi di accelerogrammi gli effetti sulla struttura (sollecitazioni, deformazioni,
spostamenti, etc.) potranno essere rappresentati dalle medie dei valori massimi ottenuti dalle analisi, nel caso di un numero
inferiore di gruppi di accelerogrammi si farariferimento ai valori piu sfavorevoli.

Il fattore d’importanza di cui ai punti 2.5 e 4.7 dovra essere applicato alle ordinate degli accelerogrammi.

4.6 Combinazione delle componenti dell’ azione sismica

Le componenti orizzontali e verticali dell’ azione sismica saranno in generale considerate come agenti simultaneamente.

Nel caso di analisi lineari (statica e modale) i valori massimi della risposta ottenuti da ciascuna delle due azioni orizzontali
applicate separatamente potranno essere combinati sommando, ai massimi ottenuti per |’azione applicata in una direzione, il
30% dei massimi ottenuti per |’ azione applicata nell’ altra direzione.

Nel caso di analisi non lineare statica non si applica la combinazione delle due componenti orizzontali dell’azione sismica:
I’analisi della risposta strutturale & svolta considerando I’ azione sismica applicata separatamente secondo ciascuna delle due
direzioni orizzontali.

Nel caso di analisi dinamica non lineare la determinazione della risposta strutturale & svolta considerando per ogni gruppo (par.
4.5.5) due accelerogrammi orizzontali conformi a quanto specificato in 3.2.7, di cui uno scalato a 100% e I’altro a 30%,
agenti contemporaneamente nelle due direzioni orizzontali.

L'azione sismica verticale dovra essere obbligatoriamente considerata nei casi seguenti: presenza di elementi pressoché
orizzontali con luce superiore a 20 m, di elementi principali precompressi, di elementi a mensola, di strutture di tipo spingente,
di pilastri in falso, edifici con piani sospesi. L'analis sotto azione sismica verticale potra essere limitata a modelli parziali
comprendenti gli elementi indicati. In ogni caso il modello, parziale o globale, dovra prendere correttamente in conto la
presenza di masse eccitabili in direzione verticale. Quando per gli elementi di cui sopra I’azione orizzontale produce effetti
superiori a 30 % di quelli dovuti alle azioni verticali in qualche sezione, si considereranno gli effetti massimi risultanti
dall’ applicazione di ciascuna delle azioni nelle tre direzioni sommati al 30 % dei massimi prodotti dall’ azione in ciascuna delle
altre due direzioni.

4.7 Fattori di importanza

Ai sensi di quanto prescritto a punto 2.5, gli edifici sono suddivisi in tre categorie, cui corrispondono le definizioni ed i fattori
di importanzaindicati nellatabella seguente:

Tabella4.3 — Fattori di importanza

Categoria Edifici Fattore di
importanza

I Edifici la cui funzionalita durante il terremoto haimportanza fondamentale 14
per la protezione civile (ad esempio ospedali, municipi, caserme dei vigili
del fuoco)

I Edifici importanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso 1.2
(ad esempio scuole, teatri)

Il Edifici ordinari, non compresi nelle categorie precedenti 1.0
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4.8 Valutazione degli spostamenti

Gli spostamenti indotti dall’azione sismica relativa allo stato limite ultimo potranno essere valutati moltiplicando gli
spostamenti ottenuti utilizzando lo spettro di progetto corrispondente (punto 3.2.5) per il fattore di struttura (q) e per il fattore
di importanza (g, punti 2.5 e 4.7) utilizzati. Gli spostamenti indotti dall’azione sismica relativa allo stato limite di danno
potranno essere valutati moltiplicando gli spostamenti ottenuti utilizzando lo spettro di progetto corrispondente (punto 3.2.6)
per il fattore di importanza utilizzato. In caso di analis non lineare, statica o per integrazione delle equazioni del moto, gli
spostamenti saranno ottenuti direttamente dall’ analisi.

4.9 Consider azione di elementi non strutturali

Tutti gli elementi costruttivi senza funzione strutturale, il cui danneggiamento pud provocare danni a persone, dovranno in
generale essere verificati all’azione sismica, insieme alle loro connessioni ala struttura.

L’ effetto dell’azione sismica potra essere valutato, salvo pitl accurate determinazioni, considerando un sistema di forze
proporzionali ale masse (concentrate o distribuite) dell@emento non strutturale, la cui forza risultante (F;) valutata al
baricentro dell’ elemento non strutturale, é calcolata secondo la relazione seguente:

F.=W.S59/0 (4.12)

dove: W, eil peso dell’elemento
g eil fattore di importanza della costruzione (punti 2.5 e 4.7)
0. € il fattore di struttura dell’elemento, da considerare pari ad 1 per elementi aggettanti a mensola (quali ad esempio
camini e parapetti collegati alla struttura solamente alla base) e pari a 2 negli atri casi (ad esempio per pannelli di
tamponamento e controsoffitti)
S, éil coefficiente sismico da applicare agli elementi non strutturali di cui allarelazione seguente

5, =S _BrZ) oo, 8
g 1+(1-TJ/Ty) g
dove: Sa,el'accelerazione di progetto a terreno
Z e'altezza del baricentro dell’ elemento rispetto allafondazione
H é'atezza della struttura
g eél'accelerazione di gravita
T.éeil primo periodo di vibrazione dell’ elemento non strutturale nella direzione considerata, valutato anche in modo
approssimato
T, €il primo periodo di vibrazione della struttura nella direzione considerata

(4.12)

Per |e strutture con isolamento sismico s assumera sempre Z=0.

Gli effetti dei tamponamenti sulla risposta sismica vanno considerati nei modi e nei limiti descritti per ciascun tipo costruttivo.

4.10 Impianti

Le prescrizioni riportate nel seguito riguardano gli elementi strutturali che sostengono e collegano tra loro e alla struttura
principale i diversi elementi funzionali costituenti I’impianto. Ciascun elemento di un impianto che ecceda il 30% del carico
permanente totale del solaio su cui € collocato o il 10% del carico permanente totale dell’intera struttura, non ricade nelle
prescrizioni successive e richiedera uno specifico studio.

L' effetto dell’azione sismica potra essere valutata considerando una forza (F.) applicata a baricentro di ciascuno degli
elementi funzionali componenti I'impianto, calcolata utilizzando le equazioni 4.11 e 4.12.

La progettazione degli elementi strutturali che sostengono e collegano i diversi elementi funzionali costituenti I’impianto tra
loro e alla struttura principale dovra seguire le stesse regole adottate per gli elementi strutturali degli edifici. Gli eventuali
componenti fragili dovranno essere progettati per avere resistenza allo snervamento doppia di quella degli eventuali elementi
duttili ad contigui, ma non superiore a quella risultante da un’analisi eseguita con coefficiente di struttura pari ad 1.

Gli impianti non dovranno essere vincolati all’ edificio contando sul solo effetto dell’ attrito. Dovranno esser soggetti a verifica
siai dispositivi di vincolo che gli elementi strutturali o non strutturali cui gli impianti sono fissati.
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Gli impianti potranno essere collegati all’ edificio con dispositivi di vincolo rigidi o flessibili; gli impianti a dispositivi di
vincolo flessibili sono quelli che hanno periodo di vibrazione T 3 0,1 s. Se si adottano dispositivi di vincolo flessibili i
collegamenti di servizio dell’impianto dovranno essere flessibili e non dovranno far parte del meccanismo di vincolo.

Impianti a gas dimensionati per un consumo superiore ai 50 m*/h dovranno essere dotati di valvole per I'interruzione
automatica della distribuzione in caso di terremoto. | tubi per la fornitura del gas, a passaggio dal terreno all’edificio,
dovranno essere progettati per sopportare senzarotture i massimi spostamenti relativi edificio-terreno dovuti all’ azione sismica
di progetto.

| corpi illuminanti dovranno essere dotati di dispositivi di sostegno tali da impedirne il distacco in caso di terremoto; in
particolare, se montati su controsoffitti sospesi, dovranno essere efficacemente ancorati ai sostegni longitudinali o trasversali
del controsoffitto e non direttamente ad esso.

4.11 Verifichedi sicurezza

4.11.1 Sato limite ultimo

4.11.1.1 Resistenza

Per tutti gli elementi strutturali e non strutturali, inclusi nodi e connessioni tra elementi, dovra essere verificato cheil valore di
progetto di ciascuna sollecitazione (E;), calcolato in generale comprendendo gli effetti del secondo ordine e le regole di
gerarchia delle resistenze indicate per le diverse tecniche costruttive, sia inferiore a corrispondente valore della resistenza di
progetto (R,), calcolato secondo le regole specifiche indicate per ciascun tipo strutturale.

Gli effetti del secondo ordine potranno essere trascurati nel caso in cui la condizione seguente sia verificata ad ogni piano:

q=Pd/Vh<01 (4.13)

dove: Peéil carico verticaetotale di tutti i piani superiori a piano in esame
d. & lo spostamento medio d'interpiano, ovvero la differenza tra gli spostamenti a solaio superiore ed inferiore,
calcolati secondo il punto 4.8
V élaforzaorizzontale totale a piano in esame
h éI'atezzade piano
Quando g e compreso tra 0.1 e 0.2 gli effetti del secondo ordine possono essere presi in conto incrementando gli effetti
dell’ azione sismica orizzontale di un fattore pari a 1/(1- ).
g non pud comunque superareil valore 0.3.

4.11.1.2 Duttilita e capacita di spostamento

Dovra essere verificato che i singoli elementi strutturali e la struttura nel suo insieme possiedano una duttilita coerente con i
fattore di struttura (q) adottato. Questa condizione si potra ritenere soddisfatta applicando le regole di progetto specifiche e di
gerarchia delle resistenze indicate per e diverse tipologie costruttive.

Alternativamente, e coerentemente con modello e metodo di analisi utilizzato, si dovra verificare che la struttura possieda una
capacitadi spostamento superiore alla domanda.

4.11.1.3 Fondazioni

Le strutture di fondazione devono essere verificate applicando quanto prescritto nel punto 5.4.7.

4.11.1.4 Giunti sismici

Il martellamento tra strutture contigue deve essere evitato, creando giunti di dimensione non inferiore alla somma degli
spostamenti allo stato limite ultimo delle strutture medesime, calcolati secondo il punto 4.8. Lo spostamento massimo di un
eventuale edificio contiguo esistente non isolato alla base, in assenza di calcoli specifici, potra essere stimato in 1/100
dell’ altezza dell’ edificio, moltiplicata per a,/0,359.
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4.11.1.5 Diaframmi orizzontali

| diaframmi orizzontali devono essere in grado di trasmettere le forze tra i divers sistemi resistenti a sviluppo verticale.
Quando tale verifica sia necessaria si considereranno agenti sui diaframmi le forze ottenute dall’ analisi, aumentate del 30 %.

| solai potranno essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano, a condizione che le aperture presenti hon ne riducano
significativamente la rigidezza, se realizzati in cemento armato, oppure in latero-cemento con solettain c.a. di almeno 40 mm
di spessore, o in struttura mista con soletta in cemento armato di almeno 50 mm di spessore collegata da connettori a taglio

opportunamente dimensionati agli elementi strutturali di solaio in acciaio o in legno. Nel caso di altre soluzioni costruttive
I@otesi di infinitarigidezza dovra essere valutata e giustificata dal progettista.

4.11.2 Sato limite di danno

Per I azione sismica di progetto di cui a punto 3.2.6 dovra essere verificato che gli spostamenti strutturali non producano danni
tali da rendere temporaneamente inagibile I’ edificio. Questa condizione s potra ritenere soddisfatta quando gli spostamenti
interpiano ottenuti dall’analisi (d;) siano inferiori ai limiti indicati nel seguito.

a) per edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilita della stessa

d. <0.005h (4.14)

b) per edifici con tamponamenti collegati elasticamente alla struttura, ovvero per edifici con tamponamenti collegati alla
struttura con unioni progettate in previsione degli spostamenti dr 0.01 h

d. < 0.0075 h (4.15)
¢) per edifici con struttura portante in muratura ordinaria
d. <0.003 h (4.16)
d) per edifici con struttura portante in muratura armata
d,<0.004 h (4.17)
dove: d. elo spostamento interpiano, ovvero ladifferenzatragli spostamenti a solaio superiore ed inferiore, calcolati secondo
il punto 4.8

h éI'atezzade piano

In caso di coesistenza di divers tipi di tamponamenti o struttura portante nel medesimo piano dell’ edificio dovra essere
assunto il limite di spostamento piu restrittivo.
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5EDIFICI CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
5.1 Principi generali

L’impostazione delle presenti norme, con le regole di progetto che da essa discendono, prevede che gli edifici in cemento
armato posseggano in ogni caso una adeguata capacita di dissipare energia in campo inelastico per azioni cicliche ripetute,
senza che cid comporti riduzioni significative dellaresistenza nei confronti delle azioni sia verticali che orizzontali.

Ai fini di un buon comportamento dissipativo d’'insieme, le deformazioni inelastiche devono essere distribuite nel maggior
numero possibile di elementi duttili, in particolare in quelli soggetti a sforzi normali limitati, evitando al contempo che esse s
manifestino negli elementi meno duttili (ad es. i pilastri soggetti a sforzi normali rilevanti) e nei meccanismi resistenti fragili
(ad es. resistenza a taglio, resistenza dei nodi trave-pilastro). Il procedimento adottato nelle presenti norme per conseguire
questo risultato si indica con il nome di "criterio della gerarchia delle resistenze" (GR).

Le presenti norme sono calibrate per due livelli di Capacita Dissipativa, o Class di Duttilita (CD): alta (CD"A") e bassa
(CD"B"). Il livello CD"A" prevede che sotto I’ azione sismica di progetto la struttura si trasformi in un meccanismo dissipativo
ad elevata capacita, mentre al livello CD"B" s richiede essenzialmente che tutti gli elementi a funzionamento flessionale: travi,
pilastri e pareti, posseggano una soglia minimadi duttilita.

In funzione del livello di duttilita che si intende conseguire variano sia le modalita di applicazione del criterio della gerarchia
delle resistenze (nel livello "B" e di fatto presente solo in modo implicito) sia I’ entita dell’ azione sismica di progetto,
regolatadal valore del fattore di strutturag.

Gli edifici con struttura prefabbricata in cemento armato sono trattati separatamente, al capitolo 5.7.

Per gli edifici in zona 4 & consentito il ricorso a calcoli semplificati, secondo quanto descritto al capitolo 5.8.

5.2 Caratteristiche dei materiali

5.2.1 Conglomerato

Non &€ ammesso |’ uso di conglomerati di classe inferiore a C20/25, ossia con resistenza caratteristica rispettivamente cilindrica
(fa) o cubica (Ry) inferiorea 20 0 25 MPa.

5.2.2 Acciaio

Per le strutture darealizzare nelle zone 1, 2 e 3, I’ acciaio deve possedere i seguenti requisiti:
e Allungamento uniforme al carico max (valore frattile 10% inferiore):
sy k > 8%
* Rapporto traresistenza e tensione di snervamento (valore medio del rapporto):
1,15 < f/fy < 1,35
« Rapporto medio tra valore effettivo e valore nominal e della resistenza a snervamento:
fy,eff/fy,nom < 1,25

Acciai di prestazioni inferiori S possono utilizzare unicamente per I'armatura di elementi in cui &€ impeditala plasticizzazione
mediante il rispetto del criterio di gerarchia delle resistenze e per strutture poco dissipative, caratterizzate davalori del fattore
di strutturaq £ 1.5. Intali casi si applicano le prescrizioni per condizioni non sismiche.

5.3 Tipologie strutturali efattori di struttura

5.3.1 Tipologie strutturali

Le strutture sismo-resistenti in cemento armato previste dalle presenti norme possono essere classificate nelle seguenti

tipologie:

- drutture a telaio, nelle quali la resistenza ale azioni sia verticali che orizzontali € affidata principalmente (> 65% delle
azioni orizzontali) atelai spaziali;
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- drutture a pareti, nelle quali la resistenza alle azioni sia verticali che orizzontali € affidata a pareti, singole o accoppiate.
Una parete accoppiata consiste di due o piu pareti singole collegate tra loro ai piani dell’ edificio da travi duttili ("travi di
collegamento") disposte in modo regolare lungo I’ altezza. Ai fini della determinazione del coefficiente di struttura g una
parete si definisce accoppiata quando e verificata la condizione che il momento totale alla base prodotto dalle azioni
orizzontali & equilibrato per almeno il 20% dalla coppia prodotta dagli sforzi verticali indotti nelle pareti dalla azione
sismica;

- drutture miste telaio-pareti, nelle quali in generale ai telai € affidata prevalentemente la resistenza ale azioni verticali,
mentre quelle orizzontali sono assorbite prevalentemente da pareti, singole o accoppiate;

- strutture a nucleo (deformabili torsionalmente), composte da telai e/o pareti, la cui rigidezza torsionale non soddisfa ad
ogni piano la condizione
rlls>0,8
nellaquae: r’ = rapporto trarigidezza torsionale e flessionale di piano

12 = (L*+BY)/12 (L eB dimensioni in pianta dell’ edificio)

5.3.2 Fattori di struttura

Il fattore di struttura da utilizzare per ciascuna direzione della azione sismica € dato dalla seguente espressione:

q=0do K, Kg (5.1

nellaquale: go € legato allatipologia strutturale
K, & un fattore che dipende dalla classe di duttilita
K € un fattore che dipende dalle caratteristiche di regolarita dell’ edificio

I valori di qg sono contenuti nella tabella seguente.

Tabella5.1—-Valori di qg

Tipologia do
Strutture atelaio 45a,/a,
Strutture a pareti 40a,/a;
Strutture miste telaio-pareti 40a,/a,
Strutture a nucleo 3,0
Il fattore K, vale: CD"A" K,=10
CcD"B" K, =07
Il fattore K, vale: Edifici regolari in altezza (punto 4.3) Kr=10
Edifici non regolari in atezza (punto 4.3) Kr=08

a; e il moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la sua resistenza
flessionale

ay eil moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il quale si verificalaformazione di un numero di cerniere plastiche
tali darendere la strutturalabile.

Il valore di a,/a; pud essere calcolato per mezzo di un analisi statica non lineare (punto 4.5.4) e non puo in ogni caso essere

assunto superiorea 1,5.

Qualoranon si proceda ad una analisi non lineare per la valutazione di a/a;, i seguenti valori possono essere adottati:

edifici atelaio di un piano aja;=1,1
edifici atelaio a piu piani, con una sola campata aja;=1.2
edifici atelaio con pill piani e piu campate aja; =13
edifici a pareti non accoppiate aja;=11
edifici a pareti accoppiate o miste telai o-pareti aja;=1.2

Per tipologie strutturali diverse da quelle definitein 5.3.1, ove si intenda adottare un valore q > 1,5, il valore adottato dovra
essere adeguatamente giustificato dal progettista.
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Strutture aventi i telai resistenti all’ azione sismica composti con travi a spessore, anche in una sola delle direzioni principali,
devono essere progettate per la Classe di Duttilita CD"B".

5.4 Dimensionamento e verifica degli elementi strutturali

5.4.1 Travi

5.4.1.1 Sollecitazioni di calcolo

I momenti flettenti di calcolo, da utilizzare per il dimensionamento o verifica delle travi, sono quelli ottenuti dall’analisi
globale della struttura per le combinazione di carico di cui a punto 3.3.

Per le strutture in CD"B" gli sforzi di taglio, da utilizzare per il relativo dimensionamento o verifica, i ottengono sommando il
contributo dovuto ai carichi gravitazionali agenti sullatrave alo sforzo di taglio prodotto dai momenti flettenti di calcolo delle
sezioni di estremita

Per le strutture in CD"A", al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, gli sforzi di taglio di
calcolo s ottengono sommando il contributo dovuto ai carichi gravitazionali agenti sulla trave, considerata incernierata agli
estremi, allo sforzo di taglio prodotto dai momenti resistenti delle sezioni di estremita, amplificati del fattore: g, = 1,20.

I momenti resistenti di estremita sono da calcolare sulla base delle armature flessionali effettivamente disposte, con gli stessi
coefficienti parziali di sicurezza gm applicabili per le situazioni non sismiche.

Si considereranno due valori dello sforzo di taglio, massimo e minimo, assumendo rispettivamente la presenza e |’ assenza dei
carichi variabili e momenti di estremita coni due possibili segni, da assumerein ogni caso concordi.

5.4.1.2 Verifiche di resistenza

a) Flessione
In ogni sezione, il momento resistente, calcolato con gli stessi coefficienti parziai di sicurezza gm applicabili per le situazioni
non sismiche, deve risultare superiore o uguale a momento flettente di calcolo, determinato comeindicatoin 5.4.1.1.

b) Taglio

Per le strutture in CD"B", le verifiche ataglio ed il calcolo delle armature si eseguono come per le situazioni non sismiche.

Per le strutture in CD"A", vale quanto segue:

- il contributo del calcestruzzo dla resistenza a taglio viene considerato nullo e si considera esclusivamente il contributo
dell’acciaio;

- seil piugrande dei valori assoluti di Vmax € Vmin superail valore:

Vg =10t g4b,, *d (2)
dovetrg = RyZ%/28, in Mpa, by, € lalarghezza dell’ anima dellatrave, d e’ altezza utile della sezione, allorala resistenza
deve venire affidata esclusivamente ad apposita armatura diagonale nei due sensi, con inclinazione di 45° rispetto I’ asse
dellatrave;

- inogni caso il piti grande dei valori assoluti non puo superareil valore: V, = 15 tgy by d.

5.4.2 Pilastri

5.4.2.1 Sollecitazioni di calcolo

Per le strutture in CD"B", le sollecitazioni di calcolo da utilizzare per il dimensionamento o verifica dei pilastri sia a
pressoflessione che a taglio, sono date dalla piu sfavorevole situazione ottenuta dall’analisi globale della struttura per le
combinazioni di carico di cui al punto 3.3.

Per le strutture in CD"A", i momenti flettenti di calcolo nei pilastri si ottengono moltiplicando i momenti derivanti dall’ analisi
per il fattore di amplificazione a.

Il fattore di amplificazione, il cui scopo € quello di proteggerei pilastri dalla plasticizzazione, & dato dall’ espressione:
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o =g A Ml (53)

|y

nellaquale g,, = 1,20, Mg, &lasommadei momenti resistenti delle travi convergenti in un nodo, aventi verso concorde, e
M, élasommadei momenti nei pilastri a di sopraed al di sotto del medesimo nodo, ottenuti dall’analisi.

Nel caso in cui i momenti nei pilastri siano di verso discorde, il solo valore maggiore va posto al denominatore della formula
5.3, mentre il minore va sommato ai momenti resistenti delle travi.

Il fattore di amplificazione a deve essere calcolato per entrambi i vers della azione sismica, applicando il fattore di
amplificazione calcolato per ciascun verso a momenti calcolati nei pilastri con I’ azione agente nella medesima direzione.

Per la sezione di base dei pilastri del piano terreno si applicail maggiore tra il momento risultante dall’analisi ed il momento
utilizzato per la sezione di sommita del pilastro.

Non si applicano fattori di amplificazione alle sezioni di sommitadei pilastri dell’ ultimo piano.

Al valore del momento di calcolo ottenuto applicando la procedura suddetta deve essere associato il piu sfavorevole valore
dello sforzo normale ottenuto dall’ analisi, per ciascun verso dell’ azione sismica.

Per le strutture in CD"A", al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti a taglio, gli sforzi di taglio nei
pilastri da utilizzare per le verifiche ed il dimensionamento delle armature si ottengono dalla condizione di equilibrio del
pilastro soggetto al’azione dei momenti resistenti nelle sezioni di estremita superiore (MSRp) ed inferiore (M 'Rp) secondo

I’ espressione:
s 4 i
V = ng M (55)

p

nellaquae g., = 1,20, |, € lalunghezza del pilastro.

5.4.2.2 Verifiche di resistenza
Laresistenza delle sezioni del pilastri a pressoflessione ed a taglio, da confrontare con le rispettive azioni esterne determinate

come indicato in 5.4.2.1, si valuta secondo le espressioni applicabili alle situazioni non sismiche e con gli stessi valori dei
coefficienti parziali di sicurezzadei materiali.

5.4.3 Nodi trave-pilastro

5.4.3.1 Definizioni

Si definisce nodo lazona del pilastro che si incrocia con le travi ad concorrenti.
Si distinguono due tipi di nodo:

- nodi interamente confinati, cosi definiti quando in ognuna delle quattro facce verticali si innesta unatrave. Il confinamento
s considera realizzato quando su ogni faccia la sezione della trave si sovrappone per ameno i 3/4 della larghezza del
pilastro, e su entrambe le coppie di facce opposte del nodo le sezioni delle travi si ricoprono per almeno i 3/4 dell’ altezza;

- nodi non interamente confinati: tutti i nodi non appartenenti alla categoria precedente.

5.4.3.2 Verifiche di resistenza
Laverificadi resistenzadel nodo si assume automati camente soddisfatta nel caso che sia interamente confinato.

Per i nodi non confinati, appartenenti a strutture di CD"A" e "B" le staffe orizzontali presenti lungo I’ altezza del nodo devono
verificare la seguente condizione:
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ns XASt 3 O,OERCK (56)

i b o

nellaquale ngt ed Agt sono rispettivamente il numero di braccia e |’ area della sezione trasversale di tondino della singola staffa

orizzontale, i €l'interasse delle staffe, e b ela larghezza utile del nodo.

5.4.4 Diaframmi orizzontali

5.4.4.1 Verifiche di resistenza
Vale quanto enunciato a punto 4.11.1.6.

5.4.5 Pareti

Si definiscono pareti semplici gli elementi portanti verticali quando il rapporto tra la minima e la massima dimensione della
sezione trasversale € inferiore a 0,3. Si definiscono pareti di forma compostal’insieme di pareti semplici collegate in modo da
formare sezioni aL, T, U, | ecc.

5.4.5.1 Sollecitazioni di calcolo

Per le strutture in CD"B", la distribuzione dei momenti flettenti e degli sforzi di taglio lungo I’ altezza delle pareti € quella
derivante dall’analisi dell’ edificio per le combinazioni di carico di cui a punto 3.3.

Per e pareti delle strutturein CD"A" vale quanto segue.

- Il diagramma dei momenti di calcolo s ottiene linearizzando dapprima il diagramma dei momenti ottenuti dall’ analisi

(congiungendo i punti estremi), e poi traslando verticalmente il diagramma linearizzato per una distanza pari ad her (altezza
dellazonainelasticadi base).
L’ altezza her € data dal piu grande dei seguenti valori di: I’ altezza della sezione di base della parete (1), un sesto dell’ dltezza
dell’ edificio (H); I’ altezza critica da assumere non deve essere comunque maggiore dell’ altezza del piano terra nel caso di
edificio con numero di piani non superiore a 6 e due volte I'altezza del piano terra per edifici con oltre 6 piani, e non
maggiore di due volte |’ altezza della sezione di base.

- Il diagrammadegli sforzi di taglio di calcolo s ottiene moltiplicando quello ottenuto dall’ analisi per il fattore a dato da:

M
= Oy 0, (57)
Sd

nella quale g,, = 1,20, M, ed M, sono rispettivamente il momento resistente della sezione di base della parete, calcolato

considerando le armature effettivamente disposte, ed il corrispondente momento ottenuto dall’ analisi.
Il fattore di amplificazione a deve essere calcolato per entrambi i versi della azione sismica, applicando il fattore di
amplificazione calcolato per ciascun verso a momenti calcolati con I’ azione agente nella medesima direzione.

Nel caso di pareti tozze (H/l < 2) s applica solo I'amplificazione degli sforzi di taglio secondo I’ espressione (5.7), mentre i
momenti di calcolo possono coincidere con quelli forniti dall’ analisi.

5.4.5.2 Verifiche di resistenza

Nel caso di parete semplice, laverificadi resistenzasi effettua con riferimento al rettangolo di base. Nel caso di pareti di forma
composta, la verifica va fatta considerando la parte di sezione cogtituita dalle anime parallele o approssimativamente parallele
aladirezione principale sismica e dalle ali di dimensioni date dal minimo fra: effettiva larghezza dell’ ala, meta della distanza
fraanime adiacenti, 25% dell’ altezza complessiva della parete H.

a) Flessione

In ogni sezione il momento resistente, associato a piu sfavorevole valore dello sforzo normale e calcolato come per le
situazioni non sismiche, deve risultare superiore od eguale al momento esterno di calcolo, determinato come indicato in
554.1.

b) Taglio
- Verificadell’animaacompressione
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Deve essere verificatala condizione

V<Vq, (5.8)
nellaquale:
Vg = 04 (0,7 = fck/200) " fed bo 2 (5.9

con fek espresso in MPa e non superiore a40 MPa
bg = spessore dell’ anima della parete
z = braccio delle forze interne, valutabile come: 0,8 |

- Verificadel meccanismo resistente atrazione
Deve essere verificata la condizione:

V<Vp=Vy+V,, (5.10)

nellaqualeV eV, rappresentano rispettivamente il contributo del conglomerato e dell’armatura, e sono da valutare con

le espressioni valide per le situazioni non sismiche nelle sezioni al di fuori dell’altezza hy, mentre nelle zone critiche
valgono le espressioni:

— sforzo normale di trazione: V=0
— sforzo normale di compressione: Vg = tgrg(1.2 + 0.4r) bg z (5.11)

dover éil rapporto geometrico dell’ armatura longitudinale espresso in %.
- Verificaascorrimento lungo piani orizzontali
Deve essere verificatala condizione
V <V =V + Vg (5.12)

nella quale V , e V,, rappresentano rispettivamente il contributo dell’ effetto "spinotto” delle armature verticali, e Vil
contributo dellaresistenza per attrito e sono dati dalle espressioni:

V=025 SA,
V,,=025f " x1b,

essendo SAg la somma delle aree delle barre verticali intersecanti il piano, e x| I'altezza della parte compressa della

sezione.

5.4.6 Travi di collegamento

Travi aventi altezza pari allo spessore del solaio non sono da considerare efficaci ai fini del collegamento.
Laverificadelle travi di collegamento & da eseguire con i procedimenti contenuti in 5.4.1.2 se & soddisfatta almeno una delle
due condizioni seguenti:

- il rapporto luce netta e altezza & uguale o superiore a 3;
- losforzo di taglio di calcolo risulta:

V, £ 4bdt , (5.13)

Se le condizioni precedenti non sono soddisfatte lo sforzo di taglio deve venire assorbito da armature ad X, con sezione pari ad
A per ciascuna diagonale, che attraversano diagonalmente la trave e s ancorano nelle pareti adiacenti, in modo da soddisfare
larelazione:
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V, £2A f €ina

s'yd
essendo a I'angolo trale diagonali eI’ asse orizzontale.

Inogni caso deverisultare: V < 15bdt .

5.4.7 Elementi di fondazione in cemento armato

5.4.7.1 Sollecitazioni di calcolo

Per le strutture progettate per alta duttilita (CD “A”) il dimensionamento delle strutture di fondazione e la verifica di sicurezza
del terreno devono essere eseguiti assumendo come sollecitazioni agenti le resistenze degli elementi strutturali soprastanti. Piu
precisamente, lo sforzo assiale nei pilastri derivante dalla combinazione delle azioni di cui a punto 3.3 dovra essere associato
al concomitante valore resistente del momento flettente ed al corrispondente sforzo di taglio. Non si richiede tuttavia che le
sollecitazioni di progetto risultino maggiori di quelle derivanti da una analisi elastica della struttura eseguita con un fattore di
strutturapari aq = 1.

Per le strutture progettate per bassa duttilita (CD “B”) il dimensionamento delle strutture di fondazione e la verifica di
sicurezza del terreno devono essere eseguiti assumendo come sollecitazioni agenti quelle ottenute dall’ analisi della struttura.
Se g utilizza un metodo di analisi lineare secondo il punto 4.5.1 lett. a) e b), le azioni sismiche sono quelle descritte dallo
spettro di progetto. Se, invece, s utilizza un metodo di analisi non lineare secondo il punto 4.5.1 lett. ) e d), le azioni sismiche
sono descritte dallo spettro elastico o da accelerogrammi con compatibili e I'analisi svolta restituisce le sollecitazioni.
trasmesse alla fondazione.

Le travi di fondazione in cemento armato devono avere armature longitudinali in percentuale non inferiore alo 0.2 % sia
inferiormente che superiormente per |’interalunghezza.

5.4.7.2 Collegamenti orizzontali trafondazioni

Si deve tenere conto della presenza di spostamenti relativi del suolo sul piano orizzontale e del possibili effetti da essi indotti
nella soprastruttura.

Il requisito s ritiene soddisfatto se le strutture di fondazione sono collegate tra loro da un reticolo di travi, 0 da una piastra
dimensionata in modo adeguato, in grado di assorbire le forze assiali conseguenti. In assenza di valutazioni piu accurate, Si
pOSsono conservativamente assumere le seguenti azioni assiali:

0,5 ag S g /g Ngq per profilo stratigrafico del suolo di fondazione di tipo C ed E
0,6 ag S g /g Ngq per profilo stratigrafico del suolo di fondazione di tipo D
dove Ny €il valore medio degli sforzi verticali agenti sugli elementi collegati.

Per profili stratigrafici dei suoli di fondazione di tipo A o B € consentito omettere i collegamenti, senza ulteriori valutazioni e
senzatener conto degli spostamenti relativi nelle verifiche della strutturain elevazione. | collegamenti devono essere
predisposti qualora anche una sola delle fondazioni delle due parti collegate siano su suoli di C, D o E.

5.4.7.3 Pdli di fondazione

Le sezioni in corrispondenza delle potenziali cerniere plastiche devono essere progettate per un comportamento duttile. In
particolare l@matura perimetrale di confinamento, di diametro non inferiore a 8 mm, sara costituita da spirale continua per
tutto il tratto interessato da potenziali cerniere plastiche. In tali tratti, di dimensione almeno pari a 3 volte il diametro, e
comungue per uno sviluppo, a partire dalla testa del palo, di almeno 10 diametri, |@matura longitudinale dovra avere area non
inferiore al’ 1% di quella del calcestruzzo ed essere efficacemente collegata a quella della struttura soprastante. Per 1a restante
lunghezza del palo l@matura longitudinale dovra avere area non inferiore alo 0.3% di quella del calcestruzzo ed essere
efficacemente sovrapposta a quella della porzione di palo soprastante.

5.4.7.4 Verifiche di capacita portante
Nelle verifiche di capacita portante dei terreni di fondazione s adottano i coefficienti parziai di sicurezza previgti
nell’ Allegato 4. Limitatamente alle strutture di dimensioni e caratteristiche correnti, eretti su suoli di fondazione di tipo A, B e

Cenei casi in cui per fondazioni su pali non € necessario calcolare i momenti flettenti di origine cinematica, come specificato
a punto 3.3.2 nell@llegato 4, le verifiche potranno essere effettuate anche confrontando e sollecitazioni trasmesse al terreno
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con la capacita limite di quest’'ultimo determinata assumendo i valori nominali dei parametri di resistenza del terreno ed
utilizzando un coefficiente di sicurezza globale pari a 2.0 per le fondazioni superficiali e ad 1.7 per le fondazioni su pali. Il
predetto coefficiente 1.7 si applica globalmente a modello del blocco rigido equivalente alla palificata.

5.5 Particolari costr uttivi

5.5.1 Generalita

Al fine di conseguire le desiderate caratteristiche di duttilita locale e globale, differenziate secondo la Classe di Duttilita
adottata, & necessario che vengano rispettate le condizioni seguenti, che riguardano sia la geometria che i dettagli di armatura
degli elementi.

5.5.2 Travi

5.5.2.1 Limiti geometrici

Lalarghezza della trave, b, non deve essere minore di 20 cm €, per le travi basse comunemente denominate "a spessore”, non
maggiore dellalarghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di meta dell’ altezza della sezione trasversale del pilastro stesso.
Il rapporto b/h non deve essere minore di 0,25.

5.5.2.2 Armature longitudinali

In ogni sezione della trave, salvo giustificazioni che dimostrino che le modalita di collasso della sezione sono coerenti con la
classe di duttilita adottata, il rapporto d’ armatura al bordo superiore e quello a bordo inferiore devono essere compresi tra i
seguenti limiti:

4 par 433 (5.14)

comp
yk yk

dove: r eil rapporto geometrico di armatura= Ag/(b’h) oppure Aj;(b’h);
I comp €11 rapporto geometrico di armaturarelativo all’ armatura compressa;
Ase Aj rappresentano |’ area dell’ armatura longitudinal e, rispettivamente superiore e inferiore;
f,x € latensione caratteristica di snervamento dell’ acciaio (in N/mm?).

L' armatura superiore per il momento negativo ale estremita delle travi deve essere contenuta per ameno il 75% entro la
larghezza dell’ anima e comunque, per le sezioni a T, entro una fascia di soletta pari rispettivamente allalarghezza del pilastro,
od allalarghezza del pilastro aumentata di 2 volte |o spessore della soletta da ciascun lato del pilastro, a seconda che nel nodo
manchi o sia presente unatrave ortogonale.

Almeno due barre di diametro non inferiore a 12 mm devono essere presenti superiormente e inferiormente per tutta la
lunghezza della trave.

A ciascuna estremita collegata con pilastri, per un tratto pari a due volte I’ altezza utile della sezione trasversale, la percentuale
di armatura compressa non deve essere minore dellameta di quellatesa nella stessa sezione.

Almeno un quarto dell’armatura superiore necessaria alle estremita della trave deve essere mantenuta per tutto il bordo
superiore dellatrave.

5.5.2.3 Armature trasversali

Nelle zone di attacco con i pilastri, per un tratto pari a due volte I’ altezza utile della sezione trasversale per il CD"A" e pari a
unavoltatale altezza per il CD"B", devono essere previste staffe di contenimento. La prima staffadi contenimento deve distare
non piu di 5 cm dalla sezione afilo pilastro; le successive devono essere disposte ad un passo non maggiore della piu piccola
delle grandezze seguenti:

- unquarto dell’ atezza utile della sezione trasversale (CD"A" e "B");

- 15cm(CD"A" e"B");
- sai volteil diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche (solo per CD"A").
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Per staffa di contenimento si intende una staffa rettangolare, circolare o0 a spirale, di diametro minimo 6 mm, con ganci a 135°
prolungati per ameno 10 diametri alle due estremita. | ganci devono essere assicurati alle barre longitudinali.

5.5.3 Pilastri

5.5.3.1 Limiti geometrici

La dimensione minima della sezione trasversale non deve essere inferiore a 30 cm.
Il rapporto trai lati minimo e massimo della sezione trasversale non deve essere inferiore a 0,3. In caso contrario I’ elemento
sara assimilato alle pareti portanti trattate in 5.5.5.

5.5.3.2 Armature longitudinali

Nella sezione corrente del pilastro la percentuale di armatura longitudinal e deve essere compresatrai seguenti limiti:

19%£ -2 £ 4% (5.15)
A C

con A areatotale dell’armatura longitudinale e A area della sezione lorda del pilastro.

Per tuttalalunghezza del pilastro I’ interasse tra le barre non deve essere superiore a 25 cm.

5.5.3.3 Armature trasversali

Per entrambi i livelli CD"A" e CD"B", ale due estremita del pilastro si devono disporre staffe di contenimento e legature per
una lunghezza, misurata a partire dalla sezione di estremita, pari alla maggiore delle seguenti quantita:

- il lato maggiore della sezione trasversale;
- un sesto dell’ altezza netta del pilastro (1/3 dell’ altezza per i pilastri isostatici);
- 45cm.

In ciascuna delle due zone di estremita del pilastro devono essere rispettate le condizioni seguenti: le barre disposte sugli
angoli della sezione devono essere contenute dalle staffe; almeno una barra ogni due, di quelle disposte sui lati, dovra essere
trattenuta da staffe interne o da legature; le barre non fissate devono trovarsi a meno di 15 cm da una barra fissata.

Il diametro delle staffe di contenimento e legature non deve essere inferiore a8 mm.

Esse saranno disposte ad un passo pari alla piu piccola delle quantita seguenti:

- unquarto del lato minore della sezione trasversale (CD"A" e "B");

- 15cm(CD"A" e"B");
- 6volteil diametro delle barre longitudinali che collegano (solo per CD"A").

5.5.4 Nodi trave-pilastro

5.5.4.1 Limiti geometrici
Sono da evitare per quanto possibile eccentricita tral’asse dellatrave e I'asse del pilastro concorrenti in un nodo. Nel caso che

tale eccentricita superi 1/4 della larghezza del pilastro la trasmissione degli sforzi deve essere assicurata da armature
adeguatamente dimensionate allo scopo.

5.5.4.2 Armature

Le armature longitudinali delle travi, sia superiori che inferiori, devono attraversare, di regola, il nodo senza giunzioni. Quando
Cio non risulti possibile, sono darispettare le seguenti prescrizioni:

- le barre vanno ancorate oltre la faccia opposta a quella di intersezione, oppure rivoltate verticalmente in corrispondenza di
tale faccia, a contenimento del nodo;
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- lalunghezza di ancoraggio va calcolatain modo da sviluppare una tensione nelle barre pari a 1,25 fyk, e misurata a partire
daunadistanza pari a6 diametri dallafaccia del pilastro verso I'interno.

Indipendentemente da quanto richiesto dalla verificain 5.4.2.2, lungo le armature longitudinali del pilastro che attraversano i
nodi non confinati devono essere disposte staffe di contenimento in quantita almeno pari alla maggiore prevista nelle zone del
pilastro inferiore e superiore adiacenti a nodo.

Questa regola pud non essere osservata nel caso di nodi interamente confinati.

5.5.5 Pareti

5.5.5.1 Definizione e limiti geometrici

Lo spessore delle pareti deve essere generalmente non inferiore a 150 mm, oppure a 200 mm nel caso in cui siano da
prevedersi armature ad X nelletravi di collegamento, ai sensi del punto 5.4.6.
Lo sforzo assiale normalizzato (ng) prodotto dai carichi di gravita non deve eccedere 0,4.

5.5.5.2 Armature

Le armature, siaorizzontali che verticali, devono essere disposte su entrambe le facce della parete.

Le armature presenti sulle due facce devono essere collegate con legature in ragione di almeno nove ogni metro quadrato.
Il passo trale barre deve essere non maggiore di 30 cm.

Il diametro delle barre deve essere non maggiore di un decimo dello spessore della parete.

Nell’ altezza della zona inelastica di base her , S definisce una zona “ confinata” costituita dallo spessore della parete e da una

lunghezza “confinata” |, pari a 20% della lunghezza in pianta | della parete stessa e comunque non inferiore a 1.5 volte lo
spessore della parete. In tale zona il rapporto geometrico r dell’ armatura totale verticale, riferito all’ area confinata, deve essere
compreso trai seguenti limiti:

19%Er £4% (5.17)

Nelle zone confinate |’ armatura trasversal e deve essere costituita da tondini di diametro non inferiore a8 mm, disposti in modo
dafermare tutte le barre verticali con un passo non superiore a 10 volte il diametro dellabarrao a25 cm.

Nella rimanente parte della parete, in pianta ed in altezza, vanno seguite le regole delle condizioni non sismiche, con un
minimo di armatura minima orizzontale e verticale pari allo 0.2 %, per controllare la fessurazione da taglio.

5.5.6 Travi di collegamento

Nel caso di armatura ad X, ciascuno dei due fasci di armatura deve essere racchiuso da armatura a spirale o da staffe di
contenimento con passo non superiore a 100 mm.

In questo caso, in aggiunta all’armatura diagonale sara disposta su ciascuna faccia della trave una rete di diametro 10 mm a
maglia quadrata di lato 10 cm, ed armatura corrente di 2 barre da 16 mm ai bordi superiore ed inferiore.

Gli ancoraggi delle armature nelle pareti saranno del 50% pit lunghi di quanto previsto per il dimensionamento in condizioni
non sismiche.

5.6 Requisiti addizionali per edifici con tamponamenti in muratura

5.6.1 Criteri generali

Le prescrizioni di cui al presente punto s riferiscono ad edifici con struttura in cemento armato e tamponamenti in muratura
non collaboranti, costruiti dopo la maturazione della struttura, tradizional mente considerati elementi non strutturali (e come tali
soggetti alle verifiche di cui a punto 4.9).

E in generale necessario considerare:

— leconseguenze di possibili irregolaritain pianta o in altezza provocate dalla disposizione dei tamponamenti;
— gli effetti locali dovuti all’interazione tratelai e tamponamenti.

Sono esclusi dalle prescrizioni di cui ai punti 5.6.2 € 5.6.3 i tamponamenti interni di spessore non superiore a 100 mm.
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5.6.2 Irregolarita provocate dai tamponamenti

Qualora la distribuzione dei tamponamenti sia fortemente irregolare in pianta, gli effetti sulla distribuzione delle forze
equivalenti al sisma dovranno essere valutati e tenuti in conto. Questo requisito s intende soddisfatto incrementando
I’ eccentricita accidentale di cui a punto 4.4 di un fattore 2.

Qualoraladistribuzione dei tamponamenti sia fortemente irregolare in altezza, la possibilita di forti concentrazioni di danno ai
piani con significativa riduzione dei tamponamenti dovra essere considerata. Questo requisito s intende soddisfatto
incrementando le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) del piani con riduzione dei tamponamenti di un
fattore 1.4.

5.6.3 Effetti locali

Nel casoin cui i tamponamenti non si estendano per |’intera altezza dei pilastri adiacenti, gli sforzi di taglio da considerare per
la parte del pilastro priva di tamponamento dovranno essere calcolati utilizzando larelazione 5.5, dove I’ altezza |, sara assunta
pari alla parte di pilastro privadi tamponamento. L’ armatura risultante dovra essere estesa per una distanza pari alla profondita
del pilastro oltre la zona priva di tamponamento. Nel caso in cui |’ atezza della zona priva di tamponamento fosse inferiore a
1.5 volte la profondita del pilastro, dovranno essere utilizzate armature bi-diagonali.

Nel caso precedente e nel caso in cui il tamponamento sia presente su un solo lato di un pilastro, I'’armatura trasversale da
disporre alle estremita del pilastro ai sensi del punto 5.5.3.3 dovra essere estesa all’intera altezza del pilastro.

5.6.4 Limitazioni dei danni ai tamponamenti

In zone sismiche 1, 2 e 3 oltre alle verifiche di cui a punto 4.9, dovranno essere adottate misure atte ad evitare collass fragili e
prematuri dei pannelli di tamponamento esterno e la possibile espulsione di elementi di muraturain direzione perpendicolare a
piano del pannello. Le verifiche di cui a punto 4.9 s intendono soddisfatte con I'inserimento di leggere reti da intonaco sui
due lati della muratura, collegate tra loro a distanza non superiore a 500 mm sia in direzione orizzontale sia in direzione
verticale, ovvero con I’inserimento di elementi di armatura orizzontale nel letti di malta, a distanza non superiore a 500 mm.

5.7 Edifici con struttura prefabbricata

5.7.1 Oggetto della norma

Ai fini delle disposizioni che seguono, si definiscono strutture prefabbricate quelle composte con elementi in cemento armato o
precompresso, eseguiti a pié d'opera o in appositi stabilimenti con procedimenti industrializzati, ed assemblate in opera
mediante unioni strutturali di vario tipo, a secco ovvero a umido.

La prefabbricazione di parti di una struttura progettata per rispondere alle prescrizioni contenute ai punti 5.1-5.7 non richiede
altre prescrizioni aggiuntive se non la dimostrazione che il collegamento in opera delle parti & tale da conferire il previsto
livello di monoliticitain termini di resistenza, rigidezza e duttilita.

La presente norma ha per oggetto strutture composte da elementi lineari, ossia travi e pilastri. Per edifici prefabbricati a
pannelli portanti laloro idoneita a soddisfare i requisiti di cui a capitolo 2 sotto |’azione sismica di progetto di cui a punto 3
deve essere adeguatamente dimostrata con riferimento alle caratteristiche specifiche del sistema adottato.

Le prescrizioni di cui al presente punto 5.7 sono aggiuntive rispetto a quelle contenute nei capitoli precedenti, per quanto

applicabili e non esplicitamente modificate.

5.7.2 Tipologie strutturali e fattori di struttura

Le presenti norme prendono in considerazione |e seguenti due categorie di sistemi strutturali:

— strutture multipiano intelaiate, definite tali quando tutti gli elementi strutturali: travi, pilastri e solai, sono collegati tra loro
davincoli di continuita;

— strutture monopiano, con elementi di copertura sostenuti da pilastri isostatici.

Altre tipologie possono essere utilizzate giustificando i fattori struttura adottati e adottando regole di dettaglio tali da garantirei
requisiti generali di sicurezza di cui alle presenti norme.
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La distinzione ha rilevanza per quanto riguarda le verifiche dei collegamenti ed il valore da assumere per il fattore di struttura
g.

Il fattore di struttura da utilizzare per ciascuna direzione della azione sismica € calcolato secondo quanto indicato a punto
5.3.2, coni valori di gg contenuti nella tabella seguente:

Tabella5.2 —Vaori di qqg per strutture prefabbricate

Tipologia do
Strutture atelaio 5
Strutture a pilastri isostatici 3,75

5.7.3 Collegamenti

| collegamenti tra gli elementi prefabbricati influenzano in modo sostanziale il comportamento statico dell’ organismo
strutturale, e quindi anche la sua risposta sotto azioni sismiche.

Sono possibili le tre situazioni seguenti, a ciascuna delle quali corrisponde un diverso criterio di dimensionamento:

a) collegamenti situati a di fuori delle zone di previsto comportamento inelastico, che non modificano quindi le capacita
dissipative della struttura rispetto al caso monolitico;

b) collegamenti situati nelle zone critiche alle estremita delle travi e dei pilastri, ma sovradimensionati in modo tale da
spostare la plasticizzazione in zone attigue all’ interno degli elementi;

c) collegamenti situati nelle zone critiche alle estremita di travi e pilastri, e dotati delle necessarie caratteristiche in termini di
duttilita e di quantitadi energia dissipabile.

5.7.4 Dimensionamento dei collegamenti

5.7.4.1 Strutture intelaiate

Caso @)

Il collegamento deve essere posizionato ad una distanza dalla estremita dell’ elemento, trave o pilastro, pari alla lunghezza del
tratto ove € prevista armatura trasversale di contenimento, ai sensi dei punti 5.5.2.3 e 5.5.3.3, aumentata di una volta |’ altezza
utile della sezione.

La resistenza del collegamento, da valutare con gli stessi coefficienti parziali di sicurezza applicabili alle situazioni non
sismiche, deve essere non inferiore alla sollecitazione locale di calcolo, moltiplicata per il fattore g., = 1,15, per entrambe le

class CD"A" e CD"B".

Caso b)
La resistenza del collegamento deve essere pari a quella che la sezione della trave o del pilastro dovrebbe possedere
nell’ipotesi di costruzione monolitica, moltiplicata per un fattore grg pari a 1,5, per entrambe le class CD"A" e CD"B".

Le parti degli elementi adiacenti alle unioni devono essere dimensionate con gli stessi procedimenti previsti in 5.4 per le
strutture monolitiche, in funzione della classe di duttilita adottata, e dotate dei relativi dettagli di armatura (punto 5.5) che ne
assicurino la prevista duttilita.

Per strutture di CD"A" non & ammessa la giunzione dei pilastri al’interno dei nodi o nelle sezioni adiacenti.

Casoc)

Fanno parte di questatipologia le unioni che prevedono I'inserimento di barre di armatura e successivi getti di completamento
in opera, effettuati dopo il posizionamento definitivo degli elementi prefabbricati.

Previa dimostrazione analitica che il funzionamento del collegamento € equivalente a quello di uno interamente realizzato in
opera, e che soddisfale prescrizioni di cui ai punti 5.4 € 5.5, la struttura € assimilabile ad una di tipo monolitico.

Fanno altresi parte di questa tipologia giunzioni realizzate da elementi metallici, o comunque con dispositivi diversi dalla
sezione corrente degli elementi. L’idoneita di tali giunzioni a realizzare il meccanismo inelastico previsto per le strutture a
telaio, ed a soddisfare le richieste globali e locali di duttilita ciclica nella misura corrispondente a livello di duttilita"A" e "B"
deve essere comprovata da prove sperimentali in vera scala su sotto-insiemi strutturali significativi.
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5.7.4.2 Strutture a pilastri isostatici

Il collegamento tra pilastro ed elemento orizzontale pud essere di tipo fisso (rigido o elastico), oppure scorrevole. Le travi
prefabbricate in semplice appoggio devono essere strutturalmente connesse ai pilastri o alle pareti (di supporto). Le
connessioni devono assicurare la trasmissione delle forze orizzontali nella situazione sismica di progetto senza fare
affidamento all@ttrito. Cid vale anche per le connessioni tragli elementi secondari dell@npalcato e le travi portanti.

| collegamenti di tipo fisso devono possedere unaresistenza a taglio pari ala minore delle due quantita seguenti:
a) la forza orizzontale necessaria per indurre nella sezione di base del pilastro un momento flettente pari al momento
resistente ultimo, moltiplicata per un fattore grd = 1,35 per laclasse CD"A", e grd = 1,20 per laclasse CD"B";

b) laforzadi taglio derivante dall’ analisi con una azione sismica non ridotta del fattore di struttura (q = 1).

| collegamenti di tipo scorrevole devono essere dimensionati per consentire uno scorrimento pari a
o o2 (5.18)
D=\d; +d; :

nellaquale:

de elo spostamento relativo trale due parti della struttura collegate dall’ apparecchio scorrevole, dovuto all’ azione sismica
e calcolato come indicato al punto 4.8, assumendo che le due parti collegate oscillino in opposizione di fase

dr e lo spostamento relativo in condizioni sismiche tra le fondazioni delle due parti collegate (i €]j). Lo spostamento dy puo
essere trascurato quando le fondazioni delle parti da collegare distano fra loro meno di 20 m o quando il profilo
gtratigrafico di fondazione appartiene alle categorie A, B, C ed E, per qualunque distanza. Quando, invece, le fondazioni
delle parti da collegare distano fra loro piu di 20 m ed il profilo stratigrafico del terreno di fondazione di almeno una
delle parti collegate appartiene alla categoria D, lo spostamento dy, salvo pili accurata determinazione, puo essere

valutato tenendo conto delle proprieta meccaniche del suolo di fondazione, mediante I’ espressione:

d, = 0.5,/d§,i +dg (5.19)

dove dg e dg sono gli spostamenti massimi del suolo in corrispondenza delle fondazioni delle due parti i ej, calcolati con
riferimento alle caratteristiche di suolo locali in accordo con quanto disposto nel punto 3.2.4.

5.8 Edifici in zona 4

Gli edifici con struttura in cemento armato da edificarsi in zona 4 possono essere calcolati applicando le regole valide per la
progettazione “non sismica’, alle seguenti condizioni.

Deve essere considerata la combinazione di azioni di cui all’ espressione (3.9), applicando in due direzioni ortogonali
il sistema di forze orizzontali definito dalle espressioni (4.2) e (4.3), in cui Si assumera S4(T1) = 0,05g. Le relative
verifiche di sicurezza vanno effettuate in modo indipendente nelle due direzioni, allo stato limite ultimo.
| diaframmi orizzontali devono rispettare quanto prescritto a punto 5.4.4.
Le travi devono rispettare in entrambe le direzioni le prescrizioni di cui ai punti 5.5.2.1, 55.22 e 55.2.3,
limitatamente a quanto previsto per la classe di duttilitaB.
| pilastri devono rispettare le prescrizioni di cui a punto 5.5.3.3, limitatamente a quanto previsto per la classe di
duttilita B.
Nei nodi trave-pilastro non confinati, ai sensi del punto 5.4.3.1, devono essere disposte staffe di contenimento in
guantita almeno pari alla maggiore prevista nelle zone del pilastro inferiore e superiore adiacenti al nodo.
Allabase delle pareti, per un’altezza pari alalunghezzain pianta (I) della parete stessa, in vicinanza dei due bordi per
una lunghezza pari a 0,20 | su ciascun lato, va disposta un’ armatura trasversale costituita da tondini di diametro non
inferiore a8 mm, disposti in modo da fermare tutte le barre verticali con un passo non superiore a 10 volte il diametro
dellabarrao a25cm.
- Lestrutture prefabbricate devono rispettare quanto previsto al punto 5.7.4, limitatamente alla classe di duttilita B.
Non erichiestalaverificaalo S.L.D.
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6 EDIFICI IN ACCIAIO
6.1 GENERALITA

6.1.1 Premessa

Per la progettazione delle strutture in acciaio si applicano le prescrizioni fornite dalle normative vigenti. Le regole addizionali
fornite nel seguito s riferiscono alle strutture in acciaio in zona sismica.

6.1.2 Principi di progettazione

Gli edifici sismo-resistenti in acciaio devono essere progettati in accordo con uno dei seguenti comportamenti strutturali:

a) comportamento struttural e dissipativo

b) comportamento strutturale non-dissipativo

Nel caso a) deve essere presa in considerazione la capacita di parti della struttura (zone dissipative) di resistere alle azioni
sismiche oltre il campo elastico. Nella determinazione dello spettro di progetto, il fattore di struttura q & assunto maggiore
dell’unita. Il valore del fattore di struttura dipende dallatipologia strutturale e dai criteri di progettazione adottati. La resistenza
delle membrature e dei collegamenti deve essere valutata in accordo con le regole presentate nella vigente normativa, integrate
dalle regole di progettazione fornite al punto 6.5. Nelle zone dissipative, a fine di assicurare che le stesse si formino in accordo
con quanto previsto in progetto, la possibilita che la resistenza allo snervamento reale dell’acciaio sia maggiore del valore
nominale deve essere tenuta in conto attraverso un opportuno coefficiente di sovraresistenza del materiale g, definito a punto
6.2.

Nel caso b) gli effetti delle azioni sismiche sono calcolati, indipendentemente dalla tipologia strutturale, mediante I'analisi
elagtica globale senza tener conto del comportamento del materiale in campo non-lineare. Nella determinazione dello spettro di
progetto, il fattore di struttura q deve essere assunto unitario. La resistenza delle membrature e dei collegamenti deve essere
valutata in accordo con le regole presentate nella vigente normativa, non essendo necessario soddisfare i requisiti di duttilita
forniti al punto 6.5.

6.2 Materiali

L’acciaio costituente le membrature, le saldature ed i bulloni deve essere conforme ai requisiti prescritti nelle norme sulle
costruzioni in acciaio, ove non diversamente specificato.
Qualora I’ acciaio impiegato sia di qualita diversa da quella prevista in progetto si dovra procedere ad una ricalcolazione della
struttura per dimostrarne I’ adeguatezza.
Per |e zone dissipative si applicano le seguenti regole addizionali:
per gli acciai da carpenteria, comungue conformi alla normativa vigente, il rapporto frai valori caratteristici dellatensione
di rottura f; e la tensione di snervamento f, deve essere maggiore di 1.20 e I'alungamento a rottura misurato su provino
standard deve essere non inferiore al 20%;
il coefficiente di sovraresistenza del materiale g,, € definito come il rapporto frail valore medio atteso f, ., della tensione di
snervamento eil valore caratteristico f,. In assenza di valutazioni specifiche s possono assumere i seguenti valori:

.. fy m
Acciaio | 9oy =——
fy
Fe360 1.20
Fe430 1.15
Fe510 1.10

latensione di snervamento non puo eccedereil valoredi 1.15 g,, fy.
i collegamenti bullonati devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di classe 8.8 0 10.9 comunque serrati in
manieratale daraggiungere un precarico pari aquello prescritto per le giunzioni ad attrito.
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6.3 Tipologie strutturali efattoredi struttura

6.3.1 Tipologie strutturali

Le strutture sismo-resistenti in acciaio possono essere distinte nelle seguenti tipologie strutturali in accordo con il loro
comportamento sotto azioni orizzontali:

a)

b)

0)

d)

e

strutture intelaiate: composte da telai che resistono alle forze orizzontali con un comportamento prevalentemente
flessionale. In queste strutture le zone dissipative sono principalmente collocate alle estremita delle travi in prossimita dei
collegamenti trave-colonna, dove s possono formare le cerniere plastiche e I'energia viene dissipata per mezzo della
flessione ciclica plastica.
controventi reticolari concentrici: nei quali le forze orizzontali sono assorbite principal mente da membrature soggette a
forze assiali. In queste strutture le zone dissipative sono principalmente collocate nelle diagonali tese. Pertanto possono
essere considerati in questa tipologia solo quei controventi per cui lo snervamento delle diagonali tese precede il
raggiungimento della resistenza delle aste strettamente necessarie ad equilibrare i carichi esterni. | controventi reticolari
concentrici possono essere distinti nelle seguenti tre categorie (Figura 6.1):
- controventi con diagonale tesa attiva, in cui la principale fonte di dissipazione risiede nelle aste diagonali soggette a
trazione in campo plastico.
controventi a V, in cui le forze orizzontali devono essere assorbite considerando sia le diagonali tese che quelle
compresse. Il punto d'intersezione di queste diagonali giace su di una membratura orizzontale che deve essere
continua.
controventi a K, in cui il punto d'intersezione delle diagonali giace su di una colonna. Questa categoria non deve
essere considerata dissipativain quanto il meccanismo di collasso coinvolge la colonna. Pertanto, si deve assumere q =
1
controventi eccentrici: nei quali le forze orizzontali sono principalmente assorbite da membrature caricate assial mente,
ma la presenza di eccentricita di schema permette la dissipazione di energia nei traversi per mezzo del comportamento
ciclico aflessione e/o taglio. | controventi eccentrici possono essere classificati dissipativi quando la plasticizzazione dei
traversi dovuta allaflessione e/o al taglio precede il raggiungimento dellaresistenza ultima delle altre parti strutturali.
strutture a mensola 0 a pendolo invertito: costituite da membrature pressoinflesse in cui le zone dissipative sono
collocate alabase.
struttureintelaiate controventate: nelle quali le azioni orizzontali sono assorbite siadatelai che da controventi agenti nel
medesi mo piano.

Tipologie strutturali diverse da quelle sopraelencate possono essere utilizzate sulla base di criteri di progettazione non difformi
daquelli considerati nella presente norma, a condizione che forniscano un grado di sicurezza non inferiore.

>

Ve e e e e e

Controventi concentrici a diagonal e tesa attiva

e T T

Controventi concentrici aV

7777 777777 77,
Controventi concentrici aK
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Controventi eccentrici

Strutture intelaiate controventate

Figura6.1. Tipologie strutturali
Per le strutture in acciaio in cui le forze orizzontali sono assorbite da nuclei o pareti di controvento in cemento armato si
rimanda a capitolo 5.

6.3.2 Criteri di dimensionamento

La duttilita e le capacita dissipative di un organismo strutturale sotto le azioni sismiche dipendono non solo dalla tipologia
strutturale, ma anche dai criteri di dimensionamento adottati e dal dettaglio costruttivo delle zone dissipative.
Con riferimento alle strutture intelaiate, alle strutture con controventi sia concentrici che eccentrici ed alle strutture intelaiate
controventate, in relazione ai criteri di dimensionamento adottati, si distinguono due classi di duttilita:

strutture a bassa duttilitg;

strutture ad alta duttilita.

La differenza tra le due class risiede nel fatto che per le strutture ad alta duttilita si utilizzano criteri semplificati per il
controllo del meccanismo di collasso, effettuando il dimensionamento degli elementi non dissipativi nel rispetto del criterio di
gerarchia delle resistenze.

6.3.3 Fattore di struttura

Il fattore di struttura q introdotto per tener conto della capacita di dissipazione dell’energia sismica, dipende dalla tipologia
strutturale, dai criteri di dimensionamento, dalla duttilita locale delle membrature e dal grado di regolarita della configurazione
strutturale. Pertanto, viene espresso per ciascuna tipologia strutturale nella forma seguente:

q=q, Kk kg (6.1

nellaquale: q, dipende dallatipologiastrutturale e dai criteri di dimensionamento adottati (classe di duttilitd);
K, € un fattore che tiene conto delle risorse di duttilitalocale delle zone dissipative;
K, € un fattore che dipende dalle caratteristiche di regolarita dell’ edificio.

Il fattore k, vale: Edifici regolari in altezza (punto 4.3) k,=1.0
Edifici non regolari in atezza (punto 4.3) k,=0.8

| valori del fattore kp sono forniti in 6.5.3.
Per ciascuna tipologia strutturale il valore di riferimento qg del fattore di struttura & dato in tabella 6.1 per le due classi di

duttilita, bassa e alta.
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Tabella6.1- Vadori di gq per lediversetipologie strutturali e le diverse classi di duttilita.

CLASSE DI DUTTILITA
TIPOLOGIA STRUTTURALE

BASSA ALTA
Strutture intelaiate 4 5a,/a;

Controventi reticolari concentrici 2 4
Controventi eccentrici 4 5a,/a,

Strutture a mensola o a pendolo invertito 2 Ya
Strutture intel aiate controventate 4 4a,/a;

Tali valori di gg sono da intendersi validi a patto che vengano rispettate le regole di progettazione fornite a punto 6.5. In

particolare, richiedono collegamenti a completo ripristino di resistenza progettati con un margine di sovraresistenza tale da

consentire il completo sviluppo delle risorse di duttilita locale delle membrature collegate. Tale requisito richiede che siano

soddisfatte le regole di progettazione di cui a punto 6.5.3.2.

Nellatabella6.1:

a; e il moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la piena
plasticizzazione

ay e il moltiplicatore massimo della forza sismica orizzontale per il quale s verifica la formazione di un numero di zone
plastiche tali darendere la strutturalabile o provocare instabilita globale.

Il valore di a,/a; pud essere calcolato per mezzo di un’analisi statica non lineare (punto 4.5.4) e non puo in ogni caso essere

assunto superiore a 1.6.

Qualoranon si proceda ad una analisi non lineare per la valutazione di a/a;, i seguenti valori possono essere adottati:

edifici aun piano aja;=1,1
edifici atelaio a piu piani, con una sola campata aja;=1.2
edifici atelaio con pill piani e piu campate aja; =13
edifici con controventi eccentrici a piu piani aja;=1.2

Nel caso s adottino sistemi tipologicamente misti analizzati con modelli tridimensionali si pud assumere il valore di g piu’
basso fra quelli relativi ale tipologie presenti (cap. 4). Per edifici ad un piano regolari, che possano essere analizzati con
modelli separati per ciascuna direzione del sisma, e che abbiano diverse tipologie strutturali resistenti nelle due direzioni, s
possono adottare valori di q diversi per ciascunaanalisi.

6.4 Analis strutturale

Nella modellazione dell’ organismo strutturale, gli impalcati si possono considerare rigidi nel proprio piano ai fini della analisi
strutturale, quando sono rispettati i criteri forniti al capitolo 4.

Nel caso di solai in calcestruzzo o acciaio-calcestruzzo, collegati alla struttura in acciaio, s deve far riferimento alle
prescrizioni contenute nei paragrafi 7.4.1, 7.6.2.1e7.7.5.

6.5 Regole di progetto e di dettaglio per strutture dissipative

6.5.1 Generalita

Leregole di progetto fornite in 6.5.2 si applicano alle parti delle strutture sismo-resistenti progettate in accordo con il concetto
di comportamento strutturale dissipativo. Tali regole si ritengono soddisfatte se anche le successive regole di dettaglio fornite
in 6.5.3 sono rispettate.

6.5.2 Regole di progetto

Le strutture con zone dissipative devono essere progettate in maniera tale che queste zone si sviluppino in quelle parti della
struttura in cui la plasticizzazione o I'instabilita locale o altri fenomeni di degrado dovuti a comportamento isteretico non
influenzino la stabilita globale della struttura.

Le zone dissipative devono avere adeguata resistenza e duttilita. La loro resistenza deve essere verificata in accordo con la
normativa vigente.
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Le parti non dissipative delle strutture dissipative ed i collegamenti delle parti dissipative al resto della struttura devono
possedere una sufficiente sovraresistenza per consentire lo sviluppo della plasticizzazione ciclica delle parti dissipative.

6.5.3 Regole di dettaglio per tutte le tipologie strutturali

6.5.3.1 Parti compresse delle zone dissipative

Nelle zone dissipative soggette a flessione semplice o composta deve essere assicurata sufficiente duttilitalocale. Cio s ottiene
limitando opportunamente i rapporti larghezza-spessore delle parti compresse che compongono la sezione. In particolare, s
distinguono le seguenti tre categorie di duttilita delle zone dissipative:
duttili, quando I'instabilita locale delle parti compresse della sezione s sviluppa in campo plastico ed ¢ sufficientemente
ritardata in maniera tale che la membratura siain grado di sviluppare grandi deformazioni plastiche in regime incrudente
senza significative riduzioni della capacita portante;
plastiche, quando I'instabilita locale s sviluppa in campo plastico, ma i rapporti larghezza-spessore non sono tali da
consentire deformazioni plastiche significative;
snelle, quando I’instabilitalocale avviene in campo elastico, senza consentire I'inizio di plasticizzazioni.
Ai fini della suddetta classificazione s pud impiegare il parametro s, che esprime il rapporto fra la tensione massima
corrispondente alla capacita portante ultima della sezione f, e latensione di snervamento del materiale, s=f;,/f,.

| valori limite del parametro s che identificano le diverse categorie di comportamento sono:

duttili s$31.20
plastiche 1£ s<1.20
snelle S£1.00

| valori qg del fattore di struttura forniti al punto 6.3.3 sono da intendersi come valori di riferimento validi nel caso di zone

dissipative duttili. Pertanto, ai suddetti valori si applicano i seguenti coefficienti di riduzione kp in accordo con la categoria di
duttilita:

duttili kp =1.0
plastiche  kp =0.75
snelle kp =0.50

Nel caso in cui nella struttura siano presenti zone dissipative appartenenti a diverse categorie di duttilita, il valore di kp deve
essere assunto pari aquello corrispondente alla categoria inferiore.

Nel caso dei profili adoppio T laminati a caldo e in composizione saldata e con riferimento agli usuali acciai da carpenteria, il
parametro s pud determinarsi attraverso larelazione:

s= L £ min f—‘;1.25 (6.2)

0.695+1.632 2 +0.062 2, - o.eoz%ﬁ y

dove f, e latensione ultima, f, e latensione di snervamento, by € lalarghezza delle flange, L" éladistanzatrail punto di

nullo del diagramma del momento e la cerniera plastica (zona dissipativa), | ; e |, sono parametri di snellezza delle flange e
dell’anima, dati da:

[t
|, = b Iy (6.3)
2xt; VE
dye [f
|, =—= XL 6.4
Y ot, VE (6.4)

essendo t; lo spessore delle flange, t,, lo spessore dell’animae d,, o |aparte compressa dell’ anima data da:

42



BOZZA di Testo coordinato dell’ Allegato 2 — Edifici — aggiornamento 9/9/04

(6.5)

dove: d, el'altezzadell’anima

A él'areadellasezione

A, él'areaddl’anima

r =Ng / Af, eil rapporto fralo sforzo normale di progetto e lo sforzo normale plastico, positivo se di compressione.
Nel caso di sezione generica diversa dal doppio T, in mancanza di una pit precisa valutazione del rapporto s=fi,/fy, si puo fare

riferimento a classificazioni di comprovata validita (ad esempio si pud fare riferimento alla classificazione richiamata nel DM
16.1.96 in cui la classe 12 corrisponde alle membrature duttili, le classi 2* e 3% aquelle plastiche e la classe 4* a quelle snell€).

6.5.3.2 Parti tese delle zone dissipative
Ai fini della classificazione delle zone dissipative, nel caso di membrature tese si assume

s=min :—‘ .25 (6.6)
y

Pertanto risulta che le membrature tese sono sempre classificate come duittili.

Nel caso di membrature tese con collegamenti bullonati, la resistenza plastica di progetto deve risultare inferiore alla resistenza
ultima di progetto della sezione netta in corrispondenza dei fori per i dispositivi di collegamento. Cio richiede il rispetto della
relazione seguente:

Mres 3 ::fy 6.7
1.1 ( . )
A ov ft

essendo A lI'arealordaeA o |’ arearesistente costituita dall’ area netta in corrispondenza dei fori integrata da un’eventuale area
di rinforzo.

6.5.3.3 Collegamenti in zone dissipative

| collegamenti in zone dissipative devono avere sufficiente sovraresistenza per consentire la plasticizzazione delle parti
collegate.

Si ritiene che tale requisito di sovraresistenza sia soddisfatto nel caso di saldature di prima classe a completa penetrazione.

Nel caso di collegamenti con saldature a cordoni d’angolo e nel caso di collegamenti bullonati il seguente requisito deve essere
soddisfatto:

Rj,d 8 Qov >S><RpI,Rd (6.8)
dove: R,;,elaresistenzadi progetto del collegamento;
Rpira €laresistenzaplasticadi progetto della membratura collegata

6.5.3.4 Fondazioni

Le strutture di fondazione devono essere realizzate secondo quanto specificato in 5.4.7.

6.5.3.5 Diaframmi e controventi orizzontali
E necessario verificare che i diaframmi ed i controventi orizzontali siano in grado di trasmettere nel loro piano ai diversi

elementi sismo-resistenti verticali da essi collegati le forze derivanti dalla analisi di insieme dell’ edificio moltiplicate per un
fattore di amplificazione pari a1.3.
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6.5.4 Regole di dettaglio per le strutture intelaiate

6.5.4.1 Classi di duttilita
Al fine di conseguire un comportamento duttile, i telai devono essere progettati in maniera tale che le cerniere plastiche si
formino nelle travi piuttosto che nelle colonne. Questo requisito non € richiesto con riferimento alle sezioni di base del telaio,
ale sezioni di sommita delle colonne dell’ ultimo piano degli edifici multipiano e nel caso di edifici monopiano.
Tale obiettivo pud essere conseguito in maniera pitl 0 meno estesa in funzione dei criteri di progettazione adottati. Pertanto, a
taleriguardo i telai si distinguono in:

telai a bassa duittilitg;

telai ad alta duttilita

6.5.4.2 Requisiti comuni alle due classi di duttilita

6.5.4.2.1 Verifiche di resistenza delle travi

Con riferimento alle cerniere plastiche nelle travi, € necessario verificare che la resistenza flessionale plastica e la capacita
rotazionale non siano ridotti dalle contemporanee azioni di sforzo normale e taglio. A tale scopo, nelle sezioni in cui € attesa la
formazione delle cerniere plastiche devono essere verificate e seguenti relazioni:

Meg £Mpy pq (6.9)
Ngg £ 015Ny g (6.10)
Ve.sa +Vinsg £05%V pg (6.11)

dove: Mgy e Ngq sonoi valori di progetto del momento flettente e dello sforzo assiale risultanti dall’ analisi strutturale;
Mi,Rds Npi,rd © Vpi,rd SONO i valori delle resistenze plastiche di progetto, flessionale, assiale e tagliante;
Vs .s4 €lasollecitazione di taglio di progetto dovuta alle azioni non-sismiche;
Vs €laforzadi taglio dovuta al’ applicazione dei momenti resistenti M rq alle estremita della trave, con segno
tale da produrre un diagramma dei momenti intrecciato (a doppia curvatura).

6.5.4.2.2 Verifica di stabilita flessotorsionale delle travi

In assenza di ritegni trasversali, le travi devono possedere sufficiente resistenza nei confronti della instabilita laterale o
flessotorsionale nellaipotesi di formazione di una cerniera plastica ad una delle estremita.

6.5.4.2.3 Verifica a taglio delle colonne
L' azione di taglio nelle colonne risultante dall’ analisi strutturale deve rispettare la seguente limitazione:

Vv sd £0.5%/ gq (6.12)
dove Vy; g4 €laforzadi taglio dovuta all’ applicazione dei momenti resistenti ridotti per la presenza dello sforzo normale ale
estremita della colonna (M c.Rd,red ) , con segno tale da produrre un diagramma dei momenti intrecciato (a doppia curvatura).

6.5.4.2.4 Collegamenti trave-colonna

I collegamenti trave-colonna devono essere progettati in maniera tale da possedere una adeguata sovraresistenza per consentire
laformazione delle cerniere plastiche alle estremita delle travi.
Tale requisito s ritiene soddisfatto se la seguente condizione risulta verificata:
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M rg ? Gov XXMy, 5 Ra (6.13)

essendo MRy la resistenza flessionale di progetto dei collegamenti trave-colonna e My, rq | resistenza flessionale di

progetto delle travi collegate. Ai fini della valutazione della aliquota di sovraresistenza s che latrave € in grado di sviluppare
per effetto dell’incrudimento, prima che s manifesti I'instabilita locale della flangia compressa, si puo utilizzare la (6.2)
nell’ipotesi che a collasso il punto di nullo del diagramma del momento nellatrave siain mezzeria, assumendo cioé:

L
L =— 6.14
) (6.14)
essendo L lalunghezza dellatravee, per r =0
d f
e 6.15
W= \E (6.15)

6.5.4.2.5 Pannelli nodali

| pannelli nodali dei collegamenti trave-colonna devono essere progettati in maniera tale da escludere laloro plasticizzazione a
taglio. Talerequisito si ritiene soddisfatto quando |a seguente relazione risulta verificata:

M
PLRA o 2 (6.16)
z H- h,

pr,Rd 3 gov

dove Ve €laresistenzadi progetto del pannello nodale, My rq €lasommatoria dei momenti plastici delle travi, H e

I’altezza di interpiano, z= hy-tq, € il braccio della coppia interna, essendo hy, I'altezza della sezione della trave e tq, 10 spessore

dellaflangia
In assenza di piatti di continuita posti in prosecuzione delle flange delle travi e di ogni altro possibile rinforzo della zona di
pannello nodale, laresistenza di progetto ataglio pud essere calcolata mediante |a seguente relazione:

(6.17)

dove A, el@earesistente ataglio dellacolonnaes elatensione normale medianel pannello nodale.

Nel caso di colonne con sezione in composizione saldata, I@rea resistente a taglio della sezione della colonna coincide con
|@rea dell@nima mentre, nel caso di colonne in profilo laminato, & esprimibile nella seguente forma:

Avc = Ac - 2bfcttf + (twc + 2rc )tfc (6-18)

dove A. e l@eadellacolonna, r. €il raggio di raccordo della connessione flangia-anima e by , t;. € t,,c SONo, rispettivamente, la
larghezza delle flange, |o spessore delle flange e lo spessore dell@nima della colonna.

Quando l@nima della colonna sollecitata a taglio € rinforzata ed irrigidita per mezzo di piastre d@nima supplementari, lo
spessore di tali piastre non pud essere inferiore allo spessore dell@ima della colonna. In tal caso, |@rea resistente a taglio A
del pannello nodale pud essere incrementata di bs t,., essendo bs la larghezza delle piastre d@nima supplementari. Ulteriori
incrementi dell@rea resistente a taglio non sono ammessi anche qualora le piastre supplementari siano saldate da ambo i lati
dell@nima della colonna.

Nel caso di collegamenti irrigiditi mediante piatti di continuita, la resistenza addizionale derivante dalla flessione delle flange
della colonna pud essere calcolata attraverso la seguente relazione:

— bfctfzc
DViprd = Tfy (6.19)

Il rinforzo del pannello nodale pud essere ottenuto anche mediante costole diagonali saldate all@nima della colonna, in tal caso
laresistenza addizionale dovuta alla costola diagonal e pud essere calcolata come:
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hc B tfc

1 (6.20)
(hc - tfc)2 + 22 w

Dpr.Rd =A dsf y

dove h, e t;. sono I’ altezza della sezione e lo spessore delle flange della colonna ed Ay € |@rea dell@rigidimento diagonale e,
infine, w il coefficiente di stabilita dipendente dalla snellezza dell@emento di irrigidimento.

In Figura 6.2 sono rappresentati i dettagli costruttivi dei pannelli nodali, cui & necessario fare riferimento per il calcolo della
resistenza a taglio. | piatti di continuita in prosecuzione delle ali della trave devono essere sempre previsti nel caso di
collegamenti trave-colonna saldati.

Figura 6.2. Dettagli costruttivi di pannelli nodali irrigiditi.

6.5.4.2.6 Collegamenti colonna-fondazione

Alla base del telaio, il collegamento delle colonne alla fondazione deve essere progettato in maniera tale da possedere una
adeguata sovraresistenza allo scopo di consentire la plasticizzazione delle sezioni di base delle colonne. Tale requisito s pud
ritenere soddisfatto quando il momento flettente di progetto del collegamento della colonna alla fondazione viene assunto pari
a

Mas = Cou (S~ 1)>M g (cons>r) (6.21)

dove: My rq €il momento plastico di progetto della sezione delle colonne;

r eil valore adimensionale dello sforzo normale di progetto r = ZI\—de , positivo se di compressione;
y

s e ancora dato dalla (6.2), con L*=H/2, dove H & I'altezza d’interpiano e calcolando il parametro di snellezza
dell’anima (|l ,,) attraverso le (6.4) e (6.5).

6.5.4.3 Telai abassa duttilita
| telai a bassa duttilita sono progettati senza alcun controllo del meccanismo di collasso. Pertanto, le sezioni delle membrature

dovranno essere verificate assumendo come valori di progetto delle azioni di sforzo normale Ngy e momento flettente Mgy
derivanti dallaanalisi elastica globale, mentre per laverificaataglio valgono i requisiti di cui ai punti 6.5.4.2.1 €6.5.4.2.3.

6.5.4.4 Telai ad ataduttilita
| telai ad alta duttilita sono progettati mediante criteri semplificati per il controllo del meccanismo di collasso. In particolare,

rientrain tale ambito il criterio di gerarchia trave-colonna.
Il criterio di gerarchiatrave-colonnasi ritiene soddisfatto quando per le colonne convergenti in ogni nodo risulta:
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M c,Rd,red 3 M c¢,Sd,G +axM ¢, Sd,E (6-22)

dove M rqreq €laresistenzaflessionale di progetto ridotta per la presenza dello sforzo normale, M g4 ¢ € la sollecitazione
flessionale di progetto dovuta ai soli carichi verticali, M g4 g € la sollecitazione flessionale di progetto dovuta alle sole azioni
sismicheed a €il minimo valore dei rapporti:

M - My siai
a, =min Gov >§ XMy pi Ra,i b,Sd,G,i g (6.23)

M sdE,i

cacolati per tutte le travi (i indical’i-esmatrave), doveMy, o rq € laresistenza plastica di progetto della trave, Mb,Sd,G,i ela

sollecitazione flessionale di progetto dovutaai soli carichi verticali, M ¢ ¢; €lasollecitazione flessionale di progetto dovuta

dle sole azioni sismiche.

Il valore dello sforzo normale da considerare nel calcolo di M rq req Fisultapari &
Nesd =Nesdg taNesie (6.24)

dove N¢syg € lo sforzo normale dovuto ai soli carichi verticali @ N, gy g € lo sforzo normale dovuto ale sole azioni

sismiche ed a & fornito dalla (6.23). Lo sforzo normale si assume positivo se di compressione.
Il valore del taglio di progetto risulta pari a

Vesd = Vesde ta®¥Vege (6.25)

dove V. gy ¢ €il taglio dovuto ai soli carichi verticali e V. g4 g €il taglio dovuto alle sole azioni sismiche ed a & fornito dalla

(6.23).
Il rispetto delle (6.22) e (6.25) non € necessario all’ ultimo piano degli edifici multipiano.
Occorrein ogni caso verificare chein ogni nodo i risulti:

iMcrared® Gov X S *Mp i Ra,i (6.26)

6.5.5 Regole di dettaglio per i controventi concentrici

6.5.5.1 Classi di duittilita

Nel caso dei controventi concentrici il comportamento sismico inelastico ed, in particolare, la capacita di sviluppare un
comportamento di tipo dissipativo sono influenzati siadallatipologiadi controvento siadai criteri di dimensionamento adottati.
In relazione atali fattori si distinguono due classi di duttilita

controventi concentrici a bassa duttilit;

controventi concentrici ad alta duttilita.
La differenzatra le due class risiede nel fatto che per i controventi ad alta duttilita s applica il controllo del meccanismo di
collasso, nellaformadi regole semplificate di gerarchia delle resistenze.

6.5.5.2 Requisiti comuni alle due classi di duttilita

6.5.5.2.1 Requisiti generali

Le diagonali di controvento devono essere dimensionate e collocate nella struttura in maniera tale che esibisca, ad ogni
piano, una risposta carico-spostamento laterale indipendente dal verso dell’ azione sismica. Tale requisito s ritiene soddisfatto
se vale la seguente disuguaglianza:

A A
Lo E0s (6.27)

essendo A" e A’ le proiezioni verticali delle sezioni trasversali delle diagonali tese, val utate per i due versi possibili delle azioni
sismiche.

47



BOZZA di Testo coordinato dell’ Allegato 2 — Edifici — aggiornamento 9/9/04

direzione (+) direzione (-)
i AN e %, o
- 1 f 1 f -
N /
N /
N /
N /
N /
N s
4 N\
A A
i 1
A'=A:cos a: A=A cos a:
ai az

Figura 6.3. Esempio di applicazione della 6.27

6.5.5.2.2 Snellezza delle diagonali

La snellezza adimensionale delle diagonali 7, data dal rapporto fra la snellezza | e la snellezza al limite elastico | , deve
essere inferiore a 2. Nel caso di controventi a X con sola diagonale tesa attiva, la snellezza adimensionale delle diagonali deve
essere maggioredi 1.3.

6.5.5.2.3 Resistenza delle diagonali

Nei controventi concentrici la principale fonte di dissipazione risiede nelle aste diagonali soggette a trazione in campo plastico.
Pertanto nell’ applicazione del criterio di gerarchia delle resistenze il contributo delle diagonali compresse non va considerato.
Tuttavia, la presenza delle diagonali compresse pud essere portata in conto per determinare le proprieta di vibrazione in campo
elastico (frequenze, modi), nonché le forze sismiche di progetto, avendo cura di verificare la stabilita delle diagonali
compresse.

In entrambi i casi, occorre anche verificare che le aste tese siano in grado di resistere da sole ala forze sismiche di progetto
precedentemente determinate.

Nei controventi aV devono essere sempre considerate sia le diagonali tese che quelle compresse.

6.5.5.2.4 Resistenza delle travi
Nei controventi aV, le travi intersecate dalle membrature di controvento devono essere in grado di sostenere i carichi verticali
assumendo che il controvento non sia presente.

6.5.5.2.5 Resistenza dei collegamenti
La progettazione dei collegamenti delle diagonali alle altre parti strutturali deve garantire il rispetto del seguente requisito di
sovraresistenza:

Rig?® o’S’NpRrg (6.28)
dove:  Rjgq elaresistenzadi progetto del collegamento j;
Np,rd laresistenzaplasticadi progetto della diagonale collegata

Il requisito (6.28) si riferisce agli elementi di unione (bulloni e saldature).

Le piastre di nodo delle membrature di controvento devono essere progettate in maniera tale da sopportare la resistenza di
progetto a compressione delle stesse, senza instabilitalocale della piastra di fazzoletto.

Le membrature di controvento devono appartenere ala prima o alla seconda categoria. Qualora esse siano costituite da sezioni
circolari cave, il rapporto trail diametro esterno d e lo spessore t deve soddisfare la limitazione d/t £ 36. Nel caso in cui le
aste di controvento siano costituite da profili tubolari a sezione rettangolare, i rapporti larghezza-spessore delle parti che
costituiscono la sezione non devono eccedere 18, ameno che le pareti del tubo non siano irrigidite.

6.5.5.3 Controventi concentrici a bassa duttilita
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Indipendentemente dalla tipologia del controvento, le travi e le colonne dei controventi concentrici a bassa duttilita possono
essere progettati sulla base delle sollecitazioni derivanti dalla analisi elastica globale. | collegamenti delle diagonali alle altre
parti strutturali devono soddisfarei requisiti del punto 6.5.5.2.

6.5.5.4 Controventi concentrici ad ata duttilita

| controventi concentrici possono considerarsi ad alta duttilitd quando laresistenza di progetto di travi e colonne a sollecitazioni
di tipo assiale soddisfail seguente requisito:

Ngg(Mgg)® Ngyg +axNgy g (6.29)

dove: NpRg(Mgy) € laresistenza di progetto al’instabilitd, della trave o della colonna, in presenza della sollecitazione
flessionale di progetto Mgy ;
Nsq € lasollecitazione assiale di progetto, della trave o della colonna, dovuta ai carichi di tipo non sismico nella

combinazione di carico corrispondente alla situazione sismicadi progetto;
Ngq g €lasollecitazione assiale di progetto, dellatrave o della colonng, dovuta alle forze sismiche di progetto

a eil piu piccolo trai coefficienti seguenti, calcolati per tutte le diagonali:

xN .
a; = min M'q (630)

Sdi

essendo Ny rq,i laresistenzaplastica di progetto atrazione dellai-esima diagonale, Ngy; la sollecitazione assiale di
progetto.

Nel caso dei controventi aV la trave dove convergono le diagonali deve essere verificata per |’ azione concentrata dovuta allo
squilibrio derivante dagli sforzi trasmessi dalla diagonale tesa plasticizzata (g,, >N rq) € dalla diagonale compressa

instabilizzata (0.3 Ny z)-

6.5.6 Regole di dettaglio per i controventi eccentrici

6.5.6.1 Definizione di «link»

| controventi eccentrici si fondano sull’ideadi irrigidirei telai per mezzo di diagonali eccentriche che dividono latravein due o
piu parti. Ad una di queste parti, chiamata «link», & affidato il compito di dissipare I’ energia sismica attraverso deformazioni
plastiche cicliche taglianti e/o flessionali.

I «link» vengono denominati «corti» quando la plasticizzazione avviene per taglio, «lunghi» quando la plasticizzazione avviene
per flessione e «intermedi» quando la plasticizzazione & un effetto combinato di taglio e flessione. In relazione alla lunghezza e
del «ink», si adotta la classificazione seguente:

M
«ink corti»: e£1.6—-Rd (6.31)
VI,Rd
M M
«link intermedi»: 1.6—"4 g e g 3— LRI (6.32)
VI,Rd VI,Rd
M
«link lunghi»: e3 3—R4 (6.33)
VI,Rd

dove M| rq € V| gq SONO, rispettivamente, laresistenza flessionale e la resistenza a taglio di progetto del «link», quest’ ultima
calcolata assumendo come area resistente ataglio quella dell’ anima.
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6.5.6.2 Resistenza ultimadei «link»

La resistenza ultima dei «link» (M, V), a causa di divers effetti, quali I’incrudimento, la partecipazione della soletta
dell’impalcato e | aleatorieta della tensione di snervamento, € maggiore di M| gy € V| g4 - Sullabase dei risultati sperimentali

disponihili, la sovraresistenza pud essere cal colata mediante le seguenti relazioni:

M
per ef 1.6—Rd
VI,Rd
M, =0.75>eXV, o, (6.34)
Vy =15% py (6.35)
per e3 3—M"Rd
I,Rd
M, =15XM g (6.36)
M
V,=2 ;Rd (6.37)

Tali relazioni riguardano i «link corti» ed i «link lunghi», rispettivamente; nel caso dei «link intermedi» la resistenza ultima
puo essere determinata per interpolazione.

6.5.6.3 Classi di duttilita

Nel caso dei controventi eccentrici il comportamento sismico inelastico ed, in particolare, la capacita di sviluppare un
comportamento di tipo dissipativo sono in parte influenzati dai criteri di dimensionamento adottati. Pertanto si distinguono due
classi di duttilita:

controventi eccentrici a bassa duittilit;

controventi eccentrici ad alta duttilita

6.5.6.4 Requisiti comuni alle due classi di duttilita
Nel caso di controventi eccentrici a diagonale singola («link» posto in adiacenza ala colonna) il corrispondente collegamento
«link»-colonna deve essere progettato in accordo con quanto previsto a punto 6.5.4.2.4 di questa norma.

I collegamenti colonna-fondazione devono essere progettati in accordo con quanto previsto a punto 6.5.4.2.6 di questa norma.
Il collegamento del «link» all’ anima della colonna deve essere evitato.

6.5.6.5 Controventi eccentrici a bassa duttilita
| controventi eccentrici a bassa duttilita sono progettati senza alcun controllo del meccanismo di collasso. Pertanto, tutte le

componenti strutturali esterne a «link» dovranno essere verificate assumendo come valori di progetto delle azioni di sforzo
normale Ng4, momento flettente Mgy etaglio Vgy quelli derivanti dall’analisi elastica globale.

6.5.6.6 Controventi eccentrici ad alta duttilita
Laresistenza assiale delle colonne, delle diagonali e delle travi al di fuori dei «link» deve soddisfare la sequente relazione:

Nra(Mgg) ® Nggg +aNgy e (6.38)

dove, in questo caso, @ deve essere assunto pari al minimo trai rapporti:

XV, - Veyai
a, = min Gov *Vu,i d,G,i q (6.39)

Sd,E,i
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M. .- M '
a, = min Gov u,i d,G.i :q (6.40)
MSd,E,i

calcolati per tutti i «link». Nel caso di «link» corti e sufficiente utilizzare la (6.39), nel caso di «link» lunghi é sufficiente
utilizzare la (6.40).

In assenza di una soletta di impalcato che impedisca lo shandamento laterale dellatrave ai lati del «link», & necessario disporre
opportuni ritegni laterali. In tal caso, la lunghezza libera di inflessione per la verifica di stabilita della trave ai lati del «link»
puo essere assunta pari a0.7 volte ladistanzatral’ estremita del «link» e |’ estremita del tratto di trave esterno al «link».

6.5.6.7 Dettagli costruttivi

Lamodalita di collasso tipicadel «link corti» & rappresentata dalla instabilita inelastica a taglio dell’ anima. Pertanto, allo scopo
di migliorare la duttilita locale devono essere impiegati degli irrigidimenti d'anima il cui interasse “a@’ deve soddisfare le
seguenti limitazioni:

a£ 2%, - h,/5 per g, =+0.09rad (6.41)
a£3st, - h,/5 per g, ==0.06rad (6.42)
a£56t, - h,/5 per g, =+0.03rad (6.43)

essendo t,, o spessore dell’anima, h, I altezza dellatrave e g, la massima deformazione plasticaataglio del «link».

In assenza di una precisa val utazione della deformazione plasticarichiestaa «link» si applicala (6.41).

Il comportamento dei «link lunghi» & dominato dalla plasticizzazione per flessione. Le modalita di collasso tipiche di tali
«link» sono rappresentate dalla instabilita locale della flangia compressa e dalla instabilita flesso-torsionale. In tal caso gli
irrigidimenti devono distare 1.5b; dallaestremitadel «link».

In tutti i casi, gli irrigidimenti d’anima devono essere disposti da ambo i lati in corrispondenza delle estremita delle diagonali.
Con riferimento al dettaglio costruttivo degli irrigidimenti, nel caso di «link corti» e travi di modesta altezza ( hy, £600mm), &

sufficiente che gli irrigidimenti siano disposti da un solo lato dell’anima, impegnando almeno i 3/4 della atezza dell’ anima.

(b 12)- t,.
Nel caso dei «link lunghi» e dei «link intermedi», gli irrigidimenti hanno lo scopo di ritardare I'instabilita locale e, pertanto,
devono impegnare |’ intera altezza dell’ anima.

Le saldature che collegano gli elementi di irrigidimento all’anima devono essere progettate per sopportare una sollecitazione
pari a Astfy ,essendo Ag I'areadell’ elemento di irrigidimento, mentre quelle che lo collegano ale flange per sopportare una

sollecitazione pari a Agfy /4.

Il collegamento «link»-colonna deve essere interamente saldato.

In Figura 6.3 sono rappresentati i dettagli costruttivi dei «link».

af 2%, - h,/5 per g, =20.09rad
a£38t, - h,/5 per g, ==0.06rad
a£s56t, - h,/5 per g, =+0.03rad

a) «Link corti»
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b=min{ h,, 1.5b¢}
c=min{1.5b;, 1.5L}

M
a*=a per e=16—"4
|Rd
M
w3 LR p per ez 3LRd
2 Vigrd Vi R

per valori intermedi di e s esegue
un’interpolazione lineare

b) «Link intermedi»

b=1.5b;
c=min{ 1.5b;, 1.5L}

¢) «Link lunghi»
Figura 6.3. Dettagli costruttivi dei «link».

6.5.7 Srutture a mensola o a pendolo invertito

Nelle strutture a mensola sismoresistenti dissipative devono essere verificate le colonne ed il loro collegamento alla fondazione.
In particolare, i collegamenti colonna-fondazione devono essere progettati in accordo con quanto previsto a punto 6.5.4.2.4 di
guesta norma.

Il periodo di vibrazione deve essere inferiore a 2.5 secondi e la snellezza nel piano della azione sismica deve essere inferiore a
150.

Lo sforzo assidle di progetto Ngy deve essere inferiore a N, o/5, essendo N, ¢ il carico critico euleriano nel piano di

flessione.
Le membrature devono essere di categoria duttile, come definitain 6.5.3.1.

6.5.8 Srutture intel aiate controventate

Qualora siano presenti sia telai che controventi agenti nel medesimo piano, |'azione orizzontale potra essere ripartita in
funzione delle loro rigidezze elastiche.
| telai ed i controventi dovranno essere conformi a quanto previsto nei corrispondenti punti di questa norma.

6.6 Edifici in zona 4

Gli edifici con struttura in acciaio da edificarsi in zona 4 possono essere calcolati applicando le regole valide per la

progettazione “non sismica’, alle seguenti condizioni:

- deve essere considerata la combinazione di azioni di cui all’espressione (3.9), applicando in due direzioni ortogonali il
sistema di forze orizzontali definito dalle espressioni (4.2) e (4.3), in cui si assumera Sd(T) = 0,05g. Le relative verifiche
di sicurezza vanno effettuate in modo indipendente nelle due direzioni, allo stato limite ultimo;

- i diaframmi orizzontali devono rispettare quanto prescritto a punto 6.5.3.5;

- per le membrature sono rispettati i punti 6.5.3.1, 2, 3, 4 per quanto attiene alle strutture a bassa duttilita;

- nellestrutture intelaiate sono rispettati i punti 6.5.4.3 riguardanti le strutture di classe B;

- nelle strutture controventate, sono rispettati i punti 6.5.5.3 nel caso di controventi concentrici e 6.5.6.4 e 5 nel caso di
controventi eccentrici. In entrambi i casi s fariferimento a quanto riportato per le strutture a bassa duttilita.
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7 EDIFICI IN STRUTTURA COMPOSTA ACCIAIO-CALCESTRUZZO

7.1 Generalita

7.1.1 Premessa

Per le costruzioni composte in acciaio e calcestruzzo si adottano nel seguito i principi e i metodi di progettazione contenuti
nelle normative vigenti e nelle istruzioni CNR 10016-98, Strutture composte di acciaio e calcestruzzo, Istruzioni per I'impiego
nelle costruzioni (Bollettino Ufficiale CNR — n. 194 — 2000).

Le regole addizionali fornite nel seguito s riferiscono alle strutture composte in calcestruzzo e acciaio in zona sismica ed
integrano quelle riportate nelle sezioni 5 e 6.

7.1.2 Principi di progettazione

Gli edifici con struttura sismo-resistente composta acciaio-calcestruzzo devono essere progettati assumendo uno dei seguenti
comportamenti strutturali:

a) comportamento strutturale dissipativo con meccanismi di dissipazione in componenti e membrature composte acciaio-
calcestruzzo;
b) comportamento strutturale dissipativo con meccanismi di dissipazione in componenti e membrature in acciaio strutturale;
C) comportamento strutturale non-dissipativo.
Nei cas a) e b) deve essere presain considerazione la capacita di parti della struttura (zone dissipative) di rispondere alle azioni
sismiche oltre il campo elastico. Nella determinazione dello spettro di progetto, il fattore di struttura q & assunto maggiore
dell’unita. Il valore del fattore di struttura dipende dallatipologia strutturale e dai criteri di progettazione adottati.
Nel caso b), non si deve prendere in considerazione nelle zone dissipative I'azione composta, pertanto |'assunzione di un
siffatto comportamento strutturale é subordinata strettamente all’ adozione di misure specifiche atte a prevenire I’ attivazione dei
componenti in calcestruzzo sulla resistenza delle zone dissipative. In questi casi, il progetto della struttura va condotto con
riferimento ai metodi di cui ale istruzioni CNR 10016-98 per le combinazioni di carico non sismiche e con riferimento alla
sezione 6 integrata da quanto riportato ai punti 7.6 e 7.7.4 delle presenti norme in caso di combinazioni di carico comprendenti
gli effetti sismici.
Nel caso c) gli effetti delle azioni sismiche sono calcolati, indipendentemente dalla tipologia strutturale, mediante I’ analisi
elastica globale senza tener conto del comportamento del materiale in campo non-lineare, ma tenendo conto della riduzione
della rigidezza flessionale nelle zone in cui I'azione flettente conduce alla fessurazione del calcestruzzo, secondo quanto
riportato a punto 7.4 e ai punti 7.7, 7.8 e 7.9 recanti i principi su cui s deve basare I’analisi strutturale. Nella determinazione
dello spettro di progetto, il fattore di struttura q deve essere assunto unitario.

Per la valutazione della resistenza delle membrature e dei collegamenti si possono adottare i metodi contenuti nei Decreti
Ministeriali vigenti e nelle istruzioni CNR 10016-98, non dovendo essere soddisfatti i requisiti di duttilitaforniti al punto 7.5.

Leregole di progettazione per le strutture con zone dissipative composte — comportamento tipo a) — sono orientate a garantire
lo sviluppo di meccanismi di deformazione plastica locale efficaci e una risposta globale della struttura capace di dissipare la
maggiore quantita di energia; tale scopo s ritiene conseguito sei criteri generali e specifici di progettazione di seguito riportati
sono soddisfatti.

7.2 Materiali

7.2.1 Calcestruzzo

Si applica quanto riportato a punto 5.2.1. Non rientrano nel campo di applicazione delle presenti regole di progettazione i
calcestruzzi di classe superiore alla C40/50, quindi con resistenza caratteristica cilindrica superiore a 40 M Pa e cubica superiore
a50 MPa.

7.2.2 Acciaio per armatura

L’ acciaio delle armature deve soddisfare i requisiti prescritti a punto 5.2.2.

7.2.3 Acciaio strutturale

Si applicano le prescrizioni di cui a punto 6.2.
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7.3 Tipologie strutturali efattoredi struttura

7.3.1 Tipologie strutturali

Le costruzioni composte acciaio-calcestruzzo in zona sismica possono essere realizzate con riferimento alle tipologie strutturali

descritte a punto 6.3 e con le limitazioni di cui a punto 4.11:

a) struttureintelaiate nelle quali le travi o le colonne possono essere composte acciai o-cal cestruzzo;

b) strutture con controventi concentrici nelle quali le travi o le colonne possono essere composte acciaio-calcestruzzo; i
controventi devono essere realizzati in acciaio strutturale;

C) strutture con controventi eccentrici nelle quali le aste che non contengono i controventi possono essere composte oppure in
acciaio strutturale. |1 link dissipativi devono essere realizzati in acciaio strutturale e la dissipazione di energia conseguita
per plasticizzazione ataglio €/o flessione degli stess;

d) strutture a mensola o a pendolo invertito nelle quali sono presenti membrature pressoinflesse composte;

€) strutture intelaiate controventate nelle quali le azioni orizzontali sono assorbite sia da telai composti che da controventi in
solo acciaio agenti nel medesimo piano;

f)  strutture con pareti o nuclei in c.a., nelle quali laresistenza all’ azione sismica € affidata integral mente ale parti in cemento
armato, che vanno progettate in base ale regole specifiche di cui a punto 5. Le eventuali membrature composte acciaio-
calcestruzzo, alle quali vanno affidati i soli carichi gravitazionali, seguono le prescrizioni delle Istruzioni CNR 10016- 98.

7.3.2 Criteri di dimensionamento

Si applicano le prescrizioni di cui a punto 6.3.2.

7.3.3 Fattori di struttura

Si applicano le prescrizioni di cui a punto 6.3.3 facendo riferimento per il coefficiente kp a valori riportati a punti 7.6.1
(Tabella7.1) per le sezioni rivestite, al punto 7.6.2 (Tabella 7.2) nelle zone di dissipazione collocate in travi composte soggette
amomento positivo e a punto 6.5.3.1 per le zone dissipative in acciaio o parti di sezioni composte non rivestite.

Nel caso in cui nella struttura siano presenti zone dissipative appartenenti a categorie di duttilita diverse, il valore del
parametro kp da impiegare nella valutazione del coefficiente di struttura va assunto pari a quello corrispondente alla categoria
inferiore.

7.4 Analis strutturale

Le prescrizioni contenute nella presente sezione si applicano sia al metodo di analis mediante forze statiche equivalenti, a
metodo di analisi basato sulla risposta modale della struttura ed alle analisi non lineari.

| criteri relativi ala rigidezza degli impalcati enunciati a punto 4.11. si applicano anche ala progettazione delle strutture
composte.

7.4.1 Diaframmi orizzontali

| solai in cemento armato o composti acciaio-calcestruzzo devono rispettare i principi enunciati a punto 4.11.1.6. Nel caso di
soluzione composta acciaio-calcestruzzo, 10 spessore minimo della soletta a di sopra della greca deve essere pari ad ameno 4
cm; é altresi necessario predisporre dispositivi di connessione ataglio dimensionati per sopportare gli sforzi indotti dalle azioni
indicate al punto 4.11.1.6. Per i connettori ataglio si applica quanto riportato al punto 7.6.2.1.

Per le parti in cemento armato dei diaframmi orizzontali devono essere rispettare le regole del punto 5.4.4.

Nel caso in cui il comportamento strutturale sia caratterizzato da dissipazione in componenti €/0 membrature in acciaio
strutturale, si applica quanto disposto a punto 7.7.5.

7.4.2 Rigidezza della sezione trasver sale composta

Larigidezza elastica della sezione nella quale il calcestruzzo é sollecitato da sforzi di compressione va valutata utilizzando un
coefficiente di omogeneizzazione n = E/E,, = 7, essendo E, il modulo di elasticita secante del cal cestruzzo.

Il calcolo del momento di inerzia non fessurato, 14, delle sezioni composte in cui il calcestruzzo € soggetto a compressione va
valutato omogeneizzando il calcestruzzo della soletta compreso nellalarghezza efficace (7.6.3).

Nei casi in cui il calcestruzzo € soggetto a sforzi di trazione, la rigidezza della sezione composta dipende dal momento di
inerzia della sezione fessurata, |,, per cui vanno portate in conto le sole componenti metalliche della sezione, profilo strutturale
e armatura collocata nella larghezza efficace.

L'analisi va effettuata differenziando la rigidezza flessionale in modo da portare in conto il contributo del solo calcestruzzo
compresso; le distribuzioni delle rigidezze sono riportatein 7.7.1.
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7.5 Criteri di progetto e dettagli per strutture dissipative

7.5.1 Generalita

| criteri di progetto riportati in 7.5.2 si applicano a tutte le strutture nelle quali si attribuisce ad elementi o parti di struttura una
risposta sismicadi tipo dissipativo.

| citati criteri di progetto si considerano soddisfatti se le prescrizioni sui dettagli costruttivi contenuti in 7.5.3 e 7.5.4, nonché
nelle sezioni relative alle specifiche tipologie strutturali sono osservate.

7.5.2 Criteri di progetto per le strutture dissipative

Il progetto delle strutture composte acciai o-cal cestruzzo di tipo dissipativo deve garantire una risposta globale stabile anche in
presenza di fenomeni locali di plasticizzazione, instabilita o atri connessi a comportamento isteretico della struttura. A tale
scopo occorre dotare le zone dissipative di adeguata resistenza e duttilita

Laresistenza va valutata per le parti in carpenteria metallica — comportamento tipo b) — secondo quanto indicato nelle norme
vigenti e nel capitolo 6. In tutti i casi in cui la regione dissipativa € di tipo composto, la resistenza va calcolata facendo
riferimento alle regol e specifiche riportate nel presente documento e a metodologie di comprovata affidabilita.

Laduttilitd vainvece conseguita facendo ricorso ad appositi ed efficaci dettagli costruttivi.

La capacita di dissipazione pud essere attribuita solamente alle membrature, pertanto i collegamenti e tutte le componenti della
struttura non dissipative devono essere dotati di adeguata sovraresistenza affinché i meccanismi dissipativi non siano
modificati.

7.5.3 Resistenza plastica delle zone dissipative

La progettazione sismica delle strutture composte acciaio-cal cestruzzo € basata sulla valutazione di due valori della resistenza
plasticadelle sezioni trasversali: il limite inferiore (Ey rd) € superiore (Ey rg) dellaresistenza plastica.

Il limite inferiore della resistenza delle zone dissipative (E, rq) Va impiegato nell’ambito delle verifiche di progetto del tipo

Esi<Ep ra: €sSend0 Eg il valore della caratteristica della sollecitazione relativa alla combinazione di carico sismica.

Il limite superiore della resistenza delle zone dissipative (Eyrg) Va impiegato per le verifiche di gerarchia delle resistenze
necessarie per 1o sviluppo dei meccanismi di collasso prescelti. Tale valore tiene conto, degli effetti della sovraresistenza,

analogamente a quanto previsto nelle strutture in acciaio: Ey rg = Gkra Epira, NEllaquale € grg = 1,1 gy, CON @, definito in 6.2.

7.5.4 1 collegamenti composti nelle zone dissipative

Si devono limitare la localizzazione delle deformazioni plastiche, le tensioni residue e prevenire difetti di esecuzione.
L’integrita dei componenti in cal cestruzzo soggetto a compressione deve essere garantita durante I’ evento sismico e i fenomeni
di plasticizzazione devono aver luogo esclusivamente nei componenti in acciaio strutturale.

Lo snervamento delle barre di armatura della soletta pud essere ammesso solamente quando le travi composte soddisfano le
prescrizioni di cui a punto 7.6.2 circala profondita dell’ asse neutro adimensionalizzato a rottura (Tabella 7.2).

Per il progetto dei bulloni e delle saldature si applica quanto riportato a punto 6.5.3.3, sostituendo la verifica (6.8) con la
seguente:

Rjd® Rurd
dove: R;4élaresistenzadi progetto del collegamento;

Ry rg €il limite superiore dellaresistenza plastica della membratura collegata, valutato come indicato al punto 7.5.3..

Nelle zone di intersezione tra trave e colonna vanno disposte apposite armature metalliche nella soletta in calcestruzzo per
governare effetti locali di diffusione delle tensioni; a tale scopo & necessario utilizzare modelli di comportamento di
comprovata affidabilita e capaci di soddisfare le condizioni locali di equilibrio e di congruenza.

Nel caso di strutture intelaiate con travi e/o colonne rivestite di calcestruzzo, si rende necessaria un’ attenta valutazione della
risposta strutturale in relazione al contributo del pannello in calcestruzzo, come mostrato in Figura 7.1.
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Figura 7.1 - Collegamenti trave-colonnain telai con elementi rivestiti in cal cestruzzo.

Nel caso di pannelli d’anima in nodi trave colonna completamente rivestiti di calcestruzzo, si pud assumere che la resistenza
complessiva del pannello composto sia data dalla somma di due contributi offerti dal pannello in acciaio e da quello in
calcestruzzo sottoposti ataglio se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il rapporto di formadel pannello d'anima hy/b, & compreso tra 0.6 e 1.4;
V wp, sd < 0.8 Vypra

dove:

hy,, b, sono le dimensioni significative dellatrave e della colonnaidentificati nellaFigura7.1.a

Vwp,Sd € lo sforzo di taglio di progetto sul pannello d’anima dovuto alla forze applicate e valutato tenendo conto delle
resistenze plastiche delle adiacenti zone di dissipazione |localizzate nella connessione o nellatrave;

Vuwprd € la resistenza a taglio del pannello composto, che si pud valutare sommando i due contributi dell’acciaio e del
calcestruzzo:

pr,Rd = pr,s rRd t pr,c,Rd

Il taglio plastico offerto dal pannello d’animain acciaio si valuta secondo le prescrizioni di cui a punto 6.5.4.2.5, nelle quali
I’ azione composta incide sull’ altezza della coppia interna delle membrature; il contributo del calcestruzzo si pud assumere pari
a

Viperd=N (0.85fu/a) Ac sen(q)

essendo
Ac=[08(h - 2ti;)eos(q)]{b. - tuc)
trc € te SONO gli spessori della flangia e dell’ anima della col onna rispettivamente
q= arctan(hC - 2tfc)/z
z éil braccio della coppiainternadel collegamento
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n=055[1+2(Ng /N, )] £1.1

Quest’ ultimo & un coefficiente dipendente dallo sforzo normale longitudinale della colonna (Ny).
In presenza di pannelli d’anima irrigiditi in nodi trave-colonna parzialmente rivestiti in calcestruzzo, la valutazione della
resistenza puo essere condotta in maniera analoga a quanto sopra riportato se una delle seguenti condizioni viene verificata:
- I'armatura e presente e la connessione a taglio rispetta quanto riportato al punto 7.6.2;
- non é presente armatura dal momento che hy/b,<1.2 e h/b.<1.2; i simboli sono definiti in Figura7.1.a.
in aggiunta ai requisiti qui sotto enunciati.

Il collegamento tra una trave dissipativa (composta 0 in acciaio) e una colonna composta completamente rivestita di
calcestruzzo, cfr. Figura 7.1.b, pud essere progettato sia come una connessione tra elementi in acciaio che come una
connessione tra una trave e una colonna composta. In quest’ ultimo caso, I’ armatura verticale della colonna puo essere calcolata
distribuendo lo sforzo di taglio plastico delle due travi tra la sezione trasversale della colonna in acciaio e |I’armatura
longitudinale della colonna. E inoltre richiesta la predisposizione di irrigidimenti sulle travi afilo con la superficie laterale della
colonna, come indicato nella Figura 7.1, con larghezza totale non inferiore a (b,-2t) e di spessore non inferiore a 0.75t 0 8 mm,
essendo by, la larghezza della flangia della trave e t [o spessore del pannello d’ anima. Apposita armatura trasversale deve essere
predisposta per innescare il confinamento della regione di calcestruzzo compresatrale barre d’ armatura verticale della colonng;
per tale armatura va applicato quanto riportato al punto 7.6.4.

7.6 Regole per lemembrature

7.6.1 Generalita

L’ organismo strutturale delle strutture composte sotto azione sismica e progettato facendo riferimento a un meccanismo globale
plastico che interessa le zone dissipative; tale meccanismo identifica le membrature nelle quali sono collocate le zone
dissipative e indirettamente le zone della struttura non dissipative.

Si assume che le membrature o parti di membrature tese siano duttili, conformemente a punto 6.5.3.2, qualora esse siano
caratterizzate da collegamenti bullonati occorre rispettare la limitazione riportata nellaformula (6.7).

Un’ adeguata duttilita locale delle membrature destinate a dissipare energia attraverso meccanismi di compressione €/o flessione
deve essere garantita attraverso il controllo del rapporto tra la larghezza e 1o spessore dei pannelli d’anima e delle flange. Nel
caso di zone dissipative in acciaio o di parti di sezioni composte non rivestite di calcestruzzo si applicano le prescrizioni di cui
a punto 6.5.3.1; nella classificazione di travi composte con soletta collaborante soggette a momento negativo, la classificazione
del profilo va condotta assumendo un valore del coefficiente r, equazione (6.5), pari a rapporto tra lo sforzo normale plastico
dell’armatura collocata in soletta e lo sforzo normale plastico del profilo metallico.

Le zone dissipative collocate in membrature composte devono soddisfare i rapporti dimensionali riportati in Tabella 7.1 in
funzione del tipo di sezione trasversale. In presenza di specifici dettagli costruttivi & possibile fare riferimento a valori
maggiori, come successivamente indicato ai punti 7.6.4 e 7.6.5.

Tabella7.1 - Limiti di snellezzaper i profilati metallici impiegati nelle membrature composte e classificazione delle sezioni.

Classe di duttilita kp=1.00 | kp=0.75
Sezioni | PE o HE parzialmente rivestite 9e 14e
Sezioni |PE 0 HE completamente rivestite (c/t; limite)
Sezioni rettangolari riempite di calcestruzzo (h/t limite) 24 e 38e
Sezioni circolari riempite di calcestruzzo (d/t limite) 80 ¢ 85 ¢’

e = (235/f,)*°
d/t e h/t: rapporto trala massima dimensione esterna e lo spessore delle lamiere;
c/t; & definito con riferimento allaFigura 7.6

Nel progetto di tutti i tipi di colonne composte s pud tener conto della resistenza della sola sezione in acciaio o della
combinazione di quelladell’acciaio e del calcestruzzo.

La dimensione minima, base o altezza per le sezioni rettangolari o diametro per le sezioni circolari, delle colonne
completamente rivestite di cal cestruzzo deve essere non inferiore a 250 mm.

Per gli elementi non dissipativi, la resistenza, inclusa quella a taglio, deve essere determinata facendo uso di metodologie di
documentata affidabilita.

Nelle colonne, qualora si assuma che il calcestruzzo o altro riempimento contribuisca alla resistenza assiale e/o flessionale, si
applicano le prescrizioni relative alle specifiche tipologie strutturali (completamente rivestite di calcestruzzo, parzialmente
rivestite di calcestruzzo, riempite di calcestruzzo). Queste prescrizioni sono tese ad assicurare il completo trasferimento degli
sforzi tra componenti in acciaio e componenti in calcestruzzo della sezione trasversale e salvaguardare le zone dissipative da
premature rotture in campo anelastico.

Gli sforzi tangenziali di progetto all’interfaccia acciaio-calcestruzzo connessi all’aderenza e al’attrito da impiegare nelle
verifiche di scorrimento per combinazione sismica vanno assunti pari a 50% di quelli prescritti in campo statico nelle CNR
10016-98.
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Quando & necessario sfruttare interamente la resistenza plastica di una colonna composta per soddisfare la gerarchia delle
resistenze, si deve garantire la completa interazione tra la componente in acciaio e quellain calcestruzzo. In tutti i casi in cui &
insufficiente il trasferimento degli sforzi tangenziali per aderenza ed attrito, é richiesto I'uso di connettori per il trasferimento
mediante interazione meccanica el ripristino dell’ azione composta.

Analogamente, nelle colonne composte soggette essenzial mente a compressione con modesti effetti flessionali si deve garantire
una ripartizione efficace degli sforzi tra acciaio e calcestruzzo, rivolgendo particolare attenzione ai meccanismi di trasferimento
delle azioni in corrispondenza dei collegamenti tratrave e colonna, oppure tra colonna e dispositivi di controvento.

Le colonne non devono essere progettate per dissipare energia con |’ esclusione delle zone al piede della strutturain presenza di
specifiche tipologie strutturali. Nondimeno, per compensare le incertezze connesse al’effettiva risposta dell’ organismo
strutturale alle azioni sismiche, € necessario predisporre armatura trasversale per il confinamento delle regioni critiche.

7.6.2 Travi composte acciaio-calcestruzzo con sol etta collaborante

L’ obiettivo della progettazione & quello di preservare I'integrita del calcestruzzo della soletta durante I'evento sismico ed
innescare la plasticizzazione delle componenti in acciaio (strutturale ed armatura).

L’ opzione progettuale di non sfruttare il carattere composto delle membrature nei meccanismi di dissipazione pud essere presa
in considerazione solamente nel caso in cui siano rispettate le prescrizioni di cui a punto 7.7.5.

Le travi nelle quali s intende localizzare le zone di dissipazione possono essere progettate sia a completo ripristino, che a
parziae ripristino di resistenza con riferimento alle metodologie di progetto contenute nelle norme vigenti e nelle istruzioni
CNR 10016-98.

Il rapporto di connessione N/N; nominale, dato dal rapporto tra il numero di connettori installati (N) e quello strettamente
necessario a garantire il completo ripristino di resistenza (N;) non deve scendere al di sotto di 0.80. Il ricorso a parziae
ripristino di resistenza € ammesso nelle sole zone di momento positivo (soletta soggetta preval entemente a compressione); nelle
zone di momento negativo (soletta essenzialmente tesa) il grado di connessione deve essere maggiore o a piu uguale ad 1.
Questa ultima condizione equivale a garantire nelle zone di momento negativo la presenza di un numero di connettori
sufficienti ad erogare uno sforzo di trazione nella soletta superiore o a pit eguale alo sforzo assiale plastico dell’armatura
metallica

Nelle zone dissipative soggette a momento positivo va controllata la profondita dell’ asse neutro arottura, x, dato dal rapporto

x/d < eqy(€ou+ €)

nellaquale

- delatezzatotale della sezione composta;

- ey eladeformazione arottura del calcestruzzo valutata tenendo conto degli effetti di degrado ciclico del materiale;

- ey eladeformazione totale al lembo teso del profilo metallico; in assenza di valutazioni piu accurate tale limite pud essere
assunto pari ae,= q e, = q f,/Es, essendo q il coefficiente di struttura adottato nel calcolo.

Il suddetto requisito di duttilita pud ritenersi soddisfatto quando il rapporto x/d soddisfai limiti riportati in Tabella 7.2.

Tabella7.2 - Vaori limite dell’ asse neutro adimensionalizzato
arottura per le travi composte e relativa classe di duttilita.

Classe di duttilita] f, (N/mm?) | (x/d)jinite
kp=1,00 355 0.20
kp=1,00 275 0.24
kp=1,00 235 0.27
kn=0.75 355 0.27
kn=0.75 275 0.32
kn=0.75 235 0.36

Nelle zone dissipative delle travi soggette a momento negativo, occorre predisporre armatura metallica ad elevata duttilitd, cosi
come schematicamente riportato in Figura 7.2.
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Figura7.2. | dettagli di armaturain corrispondenza dei nodi trave-colonna
7.6.2.1. Resistenza di progetto di connettori a piolo

La resistenza di progetto dei connettori a piolo nelle zone dissipative va assunta pari al 75% del valore suggerito nelle norme
relative a organismi strutturali non sismo-resistenti.

L’impiego di connettori non duttili & incompatibile con il parziale ripristino di resistenza tanto per le membrature dissipative
che per quelle non dissipative.

E possibile impiegare solette composte acciaio-calcestruzzo nella realizzazione degli orizzontamenti; tale scelta influenza la
resistenza di progetto dei connettori a taglio; in particolare, la resistenza di progetto dei connettori in soletta piena va ridotta
attraverso due coefficienti: il primo, k;, va desunto dalle istruzioni CNR 10016-98, il secondo K, & schematicamente riportato in
Figura 7.3 e dipende dalla forma delle nervature.

A/A/////\/\%

10°<a<80°
= Kr=1 Kr=0.8

Figura7.3 - Valori del coefficiente di forma delle lamiere grecate

7.6.3 La larghezza efficace

La determinazione delle caratteristiche geometriche della sezione composta va effettuata considerando un’appropriata
larghezza collaborante della soletta e delle relative armature longitudinali. La larghezza collaborante by Si ottiene come
somma delle due aliquote be; € by, ai due lati dell’ asse della trave (Figura 7.4) e della larghezza b, impegnata direttamente dai
connettori:

Dett = ey + o + b

Ciascuna aliquota b, b, va calcolata sulla base delle indicazioni contenute nelle tabelle 7.3 e 7.4 e non deve superare la meta

dell’interasse trale travi o I'intera distanza del bordo libero della soletta dall’ asse della trave adiacente.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento ala diversa collocazione delle membrature nell’ambito del telaio sono riportati i
valori della larghezza efficace parziale by da utilizzare nelle analisi elastica della struttura (momento d'inerzialrigidezza
flessionale) — Tabella 7.3 —eil calcolo dei momenti plastici — Tabella 7.4. | simboli utilizzati sono definiti nelle Figure 7.2, 7.4
e 7.5, mentre con by Viene individuata la larghezza di eventuali piastre addizionali saldate alle flange delle colonne con lo
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scopo di aumentare la capacita portante del calcestruzzo in prossimita dell’ area nodale; qualora queste non siano installate, tale
parametro coincide con la larghezza b, della colonna.
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Figura 7.4 - Definizione della larghezza efficace by € delle aliquote by.

Nodo egerno
<>

N
% Trave trasversale

Nodo interno
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Trave trasversde

Figura 7.5 - Definizione degli elementi in una strutturaintelaiata.

Tabella7.3 - Definizione della larghezza efficace parziale per il calcolo dellarigidezza flessionale.

Membratura trasversale Larghezza efé@ace parziale
el
Nodo/Colonna interni Presente 0 non presente Per M™: 0.05 L
Nodo/Colonna esterni Presente Per M*: 0.0375 L
) Per M: 0
Nodo/Colonna esterni Non presente/Armatura non ancorata Per M* 0.025 L
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Tabella7.4 - Definizione dellalarghezza efficace parziale per il calcolo del momento plastico.

Posizione Larghezza efficace
Segno del !
Membratura trasversale parziale
momento flettente b
el
Negativo, M Colonnainterna Dettagli di armatura sismici conformi allaFigura 7.2 0.10L
Negativo, M Colonnaesterna | Armature ancorate alle travi di facciatao a cordolo di estremita 0.10L
. ] Colonna esterna Armature non ancorate alle travi di facciatao al cordolo di
Negativo, M . 0.0
estremita
Positivo, M* Colonnainterna Dettagli di armatura sismici conformi allaFigura 7.2 0.075L
Colonnaesterna Travein acciaio trasversale dotata di connettori; Soletta

dispostain modo da raggiungere o superareil filo esterno della
colonna disposta in asse forte comein Figura 7.2; Dettagli di
armatura sismici conformi alla Figura 7.2

Positivo, M* 0.075L

Colonnaesterna | Trave trasversale assente o priva di connettori; Soletta disposta
in modo daraggiungere o superareil filo esterno della colonna
dispostain asse forte comein Figura 7.2;

Dettagli di armatura sismici conformi allaFigura 7.2

Positivo, M* Diregg/2+0.7 hy/2

Colonnaesterna | Disposizioni differenti, ma compatibili con la disposizione di
armaturadi cui allaFigura7.2

Positivo, M Bragg/2 £ 0.05 L

7.6.4 Membrature composte parzalmente rivestite di calcestruzzo

Le zone di dissipazione di energia nelle quali tale dissipazione € dovuta a meccanismi di flessione plastica della sezione
composta, I’interasse delle armature trasversali, s, deve rispettare le limitazioni riportate al punto 7.6.5, su una lunghezza non
inferiore al, ale estremita dell’ elemento e non inferiore a 2 |, a cavallo della sezione intermediain corrispondenza della quale
s sviluppail meccanismo di dissipazione.

Anche nel caso delle membrature parzialmente rivestite di calcestruzzo, la valutazione della resistenza a taglio della
membratura composta va effettuata con riferimento alla sola componente metallica.

| profilati metallici devono soddisfarei limiti di snellezza delle flange forniti in Tabella 7.1.

L'adozione di specifici dettagli d’armatura trasversale, come quelli riportati in Figura 7.6b, puo ritardare I'innesco dei

fenomeni di instabilita locale nelle zone dissipative. | limiti riportati in Tabella 7.1 per le flange possono essere incrementati se

tali barre sono caratterizzate da un interasse longitudinale, 5, minore della lunghezza netta, ¢, della flangia, s/c <1.0. In

particolare:

- Pers/c<0.5,i limiti di Tabella7.1 possono essere incrementati fino a 50%.

- Per 0.5<s/c<1.0s pudinterpolare linearmente trai coefficienti 1.5e 1.

Le barre dritte indicate in Figura 7.6.b devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

- il diametro dy, delle barre deve essere non inferiore a 6 mm e maggiore di [(b tf/8)(fydf/fydw)]°'5 incui bet sonola
larghezza e o spessore dellaflangia, fyq and f,q4, Sono le tensioni di progetto dellaflangia e dell’ armatura;

- devono essere saldate ale flange ad entrambe le estremita e la saldatura deve essere dimensionata per sopportare uno
sforzo di trazione nella barra pari a quello di snervamento.

a) Staffe saldate all’ anima b) Barre dritte saldate alle flange

Figura 7.6 - Dettagli d’ armatura trasversale nelle membrature composte parzial mente rivestite.
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Deve essere inoltre garantito un copriferro netto di ameno 20 mm e non superiore a 40 mm.

Il progetto delle colonne composte parzialmente rivestite pud essere effettuato facendo riferimento alla sola sezione in acciaio
oppure alla sezione composta acciai o-cal cestruzzo.

Le membrature parzialmente rivestite di calcestruzzo calcolate facendo riferimento alla sola componente in acciaio devono
soddisfare le prescrizioni di cui allasezione 6 e ai punti 7.5.2 e 7.5.3 concernenti le verifiche di gerarchia delle resistenze.

I computo del contributo della sola componente in acciaio € richiesto in tutti i casi in cui hon viene garantita la presenza di
appropriati dettagli di armatura trasversale.

7.6.5 Colonne composte compl etamente rivestite di cal cestruzzo

Le estremita delle colonne composte che fanno parte di strutture intelaiate e i tratti di colonna adiacenti ai link delle strutture
con controventi eccentrici vengono definite “regioni critiche” dell’elemento. A queste si applicano le prescrizioni relative alle
armature trasversali di cui a punto 5.5.3.3. Nelle colonne poste in corrispondenza degli primi due livelli fuori terra, la
lunghezza delle regioni critiche vaincrementata del 50%.

L'armatura longitudinale nelle regioni critiche va adeguatamente vincolata mediante apposita armatura trasversale; nelle
strutture a bassa duttilita la distanza tra due barre vincolate non deve superare i 250 mm, tale limite scende a 200 mm nel caso
di strutture ad alta duttilita.

Laresistenza ataglio delle colonne dissipative va determinata di norma sulla sola sezione metallica.

La presenza di armatura trasversale nelle regioni dissipative interviene sui fenomeni di instabilita locale del profilo metallico;
di conseguenza si possono modificare i valori limite della snellezza delle flange dei profilati metallici. | valori di snellezza
limite riportati in Tabella 7.1 possono essere incrementati se sono installate armature trasversali con passo adeguato, s, ed
inferiore allalarghezza, c, dellaflangia (s/c<1).

In particolare, seil rapporto s/c & inferiore a 0.5 (s/¢<0.5) i limiti di snellezza di Tabella 7.1 possono essere incrementati fino al
50%; seil rapporto s/c & compreso tra 0.5 ed 1.0, I'incremento si pud valutare per interpolazione lineare.

Il diametro d,,, delle barre deve essere non inferiore a6 mm e maggiore di [(b tf/8)(fydf/fydw)]°'5 incui b et; sono lalarghezza e
lo spessore della flangia, f,q and fyq, SONO le tensioni di progetto dellaflangia e dell’ armatura

7.6.6 Colonne composte riempite di calcestruzzo

| profilati metallici devono rispettare i rapporti tralo spessore, t, e la dimensione massima della sezione, d per quelle circolari e
h per quelle rettangolari, riportati in Tabella 7.1.

Laresistenza ataglio nelle zone dissipative puod essere valutata facendo riferimento alla sola sezione di acciaio o sulla base di
guellain cemento armato. In quest’ ultimo caso il rivestimento in acciaio pud essere utilizzato come armatura a taglio.

Negli elementi non dissipativi, la resistenza a taglio della colonna va determinata secondo procedure di provata affidabilita,
ovvero facendo riferimento a quanto suggerito nelle vigenti norme e nelle Istruzioni CNR 10016-98.

7.7 Regole specifiche per struttureintelaiate

Al fine di conseguire un comportamento duttile, i telai devono essere progettati in maniera tale che le cerniere plastiche s
formino nelle travi piuttosto che nelle colonne. Questo requisito non € richiesto con riferimento alle sezioni di base del telaio,
ale sezioni di sommita delle colonne dell’ ultimo piano degli edifici multipiano e nel caso di edifici monopiano.

Alle travi composte si deve conferire un adeguato livello di duttilita, in modo da poter garantire I’ integrita delle componenti in
calcestruzzo sotto azioni sismiche.

Tale obiettivo puod essere conseguito in maniera piu 0 meno estesain funzione dei criteri di progettazione adottati.

Le prescrizioni contenute nel presente paragrafo si applicano sia ai telai a bassa duttilita (punto 6.5.4.3.) che a quelli ad alta
duttilita

Per questi ultimi, occorre procedere ad una verifica semplificata del meccanismo di collasso cosi come indicato a punto
6.5.4.4 e a punto 7.7.6; a tale scopo nelle verifiche vanno impiegati i limiti superiori delle resistenze plastiche delle
membrature My rq, di cui @ punto 7.5.3, che per le strutture composte equivalgono al prodotto g, s My rq Utilizzato nella
progettazione delle strutture in solo acciaio.

Per i collegamenti trave-colonnasi applica quanto riportato al punto 7.7.3.

7.7.1 Analis strutturale
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L'analis strutturale & basata sul principio dell’ omogeneizzazione che per le sezioni composte € riassunto al punto 7.4.1.

Nelle travi composte, la rigidezza flessionale va assunta dipendente dal regime di sollecitazione; in particolare, I'anaisi
strutturale va condotta suddividendo le travi in due zone, fessurata e non fessurata, caratterizzate da differente rigidezza
flessionale, El; in presenza di calcestruzzo soggetto a compressione, El, in presenza di calcestruzzo soggetto a sforzi di

trazione.
In aternativa & possibile assumere un momento d'inerzia equivalente costante lungo I’ intera trave, |, dato dallarelazione:

qu =0.6 Il +04 |2.
Larigidezza flessionale delle colonne composte pud essere assunta pari a:
(EN¢=0.9(Ela+rEgqlc.+Ely)

nella quale E e E;,, sono i moduli di elasticita dell’ acciaio e del calcestruzzo; |, I € Is sono i momenti di inerzia della sezione
in acciaio, del calcestruzzo e delle armature rispettivamente. Il coefficiente di riduzione r dipende in generale dal tipo di
sezione trasversale, ma puo essere generalmente assunto pari a 0.5.

7.7.2 Regole di dettaglio per travi e colonne

Le travi devono possedere sufficiente resistenza nei confronti della instabilita laterale o flessotorsionale nella ipotesi di
formazione di una cerniera plastica ad una delle estremita a momento negativo. Le necessarie verifiche possono essere
condotte in base alla procedura riportata nelle norme vigenti e nelle Istruzioni CNR 10116-98.

Con riferimento ale cerniere plastiche nelle travi, € necessario verificare che la resistenza flessionale plastica e la capacita
rotazionale non siano ridotti dalle contemporanee azioni di sforzo normale e taglio. A tale scopo, nelle sezioni in cui € attesa la
formazione delle cerniere plastiche devono essere verificate le seguenti relazioni:

Mgy <My rd (7.1)
Ngg < 015Ny g (7.2)
Vg £05%V, g (7.3)
C\?sr;: =Vesd + Vv sd (7.4)

dove: Mgy e Ngq sonoi valori di progetto del momento flettente e dello sforzo assiale risultanti dall’ analisi strutturale;
Mi.Rds Npl,rd € Vpi,rd SON0 i valori delle resistenze plastiche di progetto, flessionale, assiale e tagliante;
Vi, sq € la sollecitazione di taglio di progetto dovuta ale azioni non-sismiche valutato sulla trave considerata

incernierata agli estremi;
Vm sd €laforzadi taglio dovuta all’ applicazione dei momenti resistenti M, rq alle estremita dellatrave, con segno

tale da produrre un diagramma dei momenti intrecciato.
Letravature reticolari composte non possono essere utilizzate come elementi dissipativi.

Ai fini della verifica delle colonne, € necessario prendere in considerazione la combinazione di sforzo normale e momenti

flettenti M, and M, piti sfavorevole.
Il trasferimento degli sforzi dalle travi alle colonne deve rispettare i criteri suggeriti per le strutture progettate per soli carichi

verticali.
Tutte le colonne composte devono essere progettate in modo da rispettare le seguenti disuguaglianze:

Neg/Np g < 0.30 (7.5)
Vg £0.5%/ g (7.6)

dove Vg, elaforzadi taglio derivatadall’analisi elastica globale della struttura nella combinazione di carico sismica

7.7.3 Collegamenti trave-colonna
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| collegamenti trave-colonna devono essere progettati secondo le indicazioni contenute a punto 6.5.3.3. In presenza di
collegamenti saldati a cordone d’ angolo ovvero bullonati |a seguente condizione deve essere verificata:

Mjrd® Mou,rd (7.7)

essendo M; rq la resistenza flessionale di progetto dei collegamenti trave-colonna e My rq il limite superiore della resistenza
flessionale di progetto delle travi collegate, cosi come indicato al punto 7.5.3. |l calcolo della resistenza flessionale di progetto
dei collegamenti vafatta con riferimento a metodologie di comprovata affidabilita.

7.7.4 Collegamenti colonna-fondazione

I progetto del collegamento della base della colonna deve essere condotto in modo da concentrare le plasticizzazioni nella
colonna. Tale requisito si pud ritenere soddisfatto quando il momento flettente di progetto del collegamento della colonna alla
fondazione viene assunto pari a MSd=McU,Rd, dove McU,Rd é il valore del limite superiore della resistenza della colonna
calcolato come al punto 7.5.3.

7.7.5 Regole specifiche per travi progettate senza considerare I’ azione composta

La resistenza plastica di una sezione composta pud essere valutata sulla base della sola sezione metallica se la soletta &
completamente sconnessa dal telaio metallico nell’intorno della colonna; a tale scopo si pud considerare un’area circolare di
diametro 2bg, essendo by la maggiore delle larghezze efficaci delle travi collegate alla colonna considerata. Cio comporta non
solo la mancanza di connettori a taglio o qualsiasi atro sistema di collegamento tra soletta e parti verticali di elementi in
acciaio nella zona sopra definita, ma anche la presenza di franchi che consentano lo spostamento relativo tra la soletta e ogni
parte metallica verticale.

Nelle travi parzialmente rivestite di calcestruzzo € necessario portare in conto il contributo del calcestruzzo presente tra le due
flange della sezione metallica.

7.7.6 Telai ad alta duttilita

| telal ad alta duttilitd devono essere progettati mediante criteri semplificati per il controllo del meccanismo di collasso. In
particolare, rientrain tale ambito il criterio di gerarchia trave-colonnariportato nel seguito.

I momenti flettenti di calcolo nei pilastri s ottengono moltiplicando i momenti derivanti dall’analisi per il fattore di
amplificazione a.

Il fattore di amplificazione, il cui scopo é quello di proteggerei pilastri dalla plasticizzazione, & dato dall’ espressione:

| Mb,pI,Rd|_| Mb,U,Rd|
| Mc,Sd| | Mc,Sd|

a =0rg £q (7.8)

nellaquale My urd €la somma dei limiti superiori delle resistenze plastiche delle travi convergenti in un nodo (punto
7.5.3), aventi verso concorde, € M. g4 €lasommadei momenti nei pilastri a di sopraed a di sotto del medesimo nodo,

ottenuti dall’analisi.

Nel caso in cui i momenti nei pilastri siano di verso discorde, il solo valore maggiore va posto al denominatore della formula
(7.8), mentre il minore va sommato ai momenti plastici delle travi.

Il fattore di amplificazione a deve essere calcolato per entrambi i vers della azione sismica, applicando il fattore di
amplificazione calcolato per ciascun verso ai momenti calcolati nei pilastri con I’ azione agente nella medesima direzione.

Per la sezione di base dei pilastri del piano terreno si applica il maggiore tra il momento risultante dall’analisi ed il momento
utilizzato per la sezione di sommita del pilastro.

Non s applicano fattori di amplificazione alle sezioni di sommitadei pilastri dell’ ultimo piano.
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Al valore del momento di calcolo ottenuto applicando la procedura suddetta deve essere associato il piu sfavorevole valore
dello sforzo normale ottenuto dall’ analisi, per ciascun verso dell’ azione sismica.

Di normasi devono escludere fenomeni di interazione tra flessione e taglio; tale condizione si puo ritenere soddisfatta quando
sussi ste la seguente disuguaglianza:
VM,sd £ 05XV Ry (7.9

essendo V) g4 laforza di taglio dovuta al’applicazione alle estremita della colonna dei momenti plastici valutati tenendo
conto della presenza dello sforzo normale (M C'Rd) , con segno tale da produrre un diagramma dei momenti intrecciato.

Diversamente, & necessario portare in conto nelle verifiche tale interazione facendo riferimento a modelli di comprovata
affidabilita.

7.8 Regole specifiche per le strutture con controventi concentrici

| telai composti con controventi concentrici devono essere progettati in modo da innescare la plasticizzazione nei soli
controventi tesi primadellarottura delle connessioni e prima della plasticizzazione o instabilita delle colonne e delle travi.

Le colonne e le travi possono essere sia in acciaio che composte acciaio-calcestruzzo, mai controventi possono essere solo in
acciaio strutturale.

Nel caso di strutture con controventi ad alta duttilitd, il controllo del meccanismo di collasso va eseguito con riferimento a
punto 6.5.5, impiegando nella valutazione del coefficiente di amplificazione a;, equazione (6.30), il limite superiore della
resistenza plastica delle colonne Ny rq; (punto 7.5.3) cosi come qui di seguito specificato:

NU,Rd,i

a; =min | (7.10)

Sd,i

7.9 Regole specifiche per le strutture con controventi eccentrici

| telai composti con controventi eccentrici devono essere progettati in modo tale che la dissipazione di energia € localizzata nei
link e deve aver luogo per plasticizzazione a taglio e/o a flessione dello stesso; tutte le altre membrature devono rimanere in
campo elastico, cosi come deve essere evitata larottura dei collegamenti.

Lecolonneeletravi ei controventi possono essere siain acciaio che composti acciaio-cal cestruzzo.

Tutte le parti delle membrature e dei controventi esterni ai link a taglio devono essere mantenuti in campo elastico sotto la
massi ma azione che puo essere generata dalla plasticizzazione e dall’ incrudimento in campo ciclico del link.

Nel caso di strutture ad alta duttilita, il controllo del meccanismo di collasso va eseguito con riferimento a punto 6.5.6.6.

7.9.1 Analis strutturale

Si applicano le prescrizioni di cui a punto 7.7.1.

7.9.21 link nei telai composti

Si applicano le definizioni riportate a punto 6.5.6.1. | link possono essere realizzati in acciaio strutturale, laddove € possibile
anche composti con soletta, ma non possono essere rivestiti di calcestruzzo.

Ai fini della classificazione dei link e della relativa progettazione, il momento plastico del link My, va computato con
riferimento alla sola componente in acciaio strutturale, trascurando il contributo della soletta.

Nel caso in cui i link vanno collegati con colonne rivestite di calcestruzzo é necessario provvedere al’installazione di piastre
metalliche nella sezione terminale del link e afilo della colonnain corrispondenza delle due estremita del link stesso.

I progetto dei collegamenti trave-colonna devono soddisfare le prescrizioni riportate a punto 7.5.4, e piu in generae le
prescrizioni di cui a punto 6.5.6.4.

7.9.3 Membrature che non contengono link

Nel caso in cui il link e adiacente a una colonna composta completamente rivestita di calcestruzzo, & necessario predisporre
un’armatura trasversale conforme a punto 7.6.5. sia a di sopra che a di sotto del link. | controventi composti soggetti a
trazione vanno calcolati con riferimento alla sola sezione trasversale del componente in carpenteria metallica.
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7.10 Edifici in zona 4

Gli edifici con struttura composta acciaio-calcestruzzo da edificarsi in zona 4 possono essere calcolati applicando le regole
valide per la progettazione “non sismica’, alle seguenti condizioni:

deve essere considerata la combinazione di azioni di cui all’espressione (3.9), applicando in due direzioni ortogonali il
sistema di forze orizzontali definito dalle espressioni (4.2) e (4.3), in cui s assumera Sd(T) = 0.05g. Le relative verifiche
di sicurezza vanno effettuate in modo indipendente nelle due direzioni, allo stato limite ultimo;

I"analis strutturale va effettuata secondo quanto indicato in 7.4 e7.6.3, 7.7.1;

i diaframmi orizzontali devono rispettare quanto prescritto a punto 7.4.1;

nelle travi composte con soletta collaborante si applicano le prescrizioni di cui a punto 7.6.2 per quanto attiene al livello
di connessione N/N;, e a punto 7.6.2.1 per i connettori a piolo. Nelle zone soggette a momento positivo si assume un
valore limite dell’asse neutro adimensionalizzato a rottura (x/d) pari a 0.36, indipendentemente dal tipo di acciaio
utilizzato;

nel progetto dei collegamenti trave-colonnasi applicano i principi ei dettagli di armaturadi cui al punto 7.5.4 ealaFigura
1.3;

per quanto attiene alle colonne, si applicano le prescrizioni di cui al punto 7.6 per le strutture a bassa duittilita; vanno
atresi rispettate le indicazioni riportate ai punti 7.6.4 e 7.6.5 circa |'armatura trasversale per il confinamento del
calcestruzzo.

7.11 Fondazioni

Le strutture di fondazione devono essere realizzate secondo quanto specificato in 5.4.7.
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8 EDIFICI CON STRUTTURA IN MURATURA

8.1 Regole generali

8.1.1 Premessa

Gli edifici in muratura devono essere realizzati nel rispetto del D.M. 20 novembre 1987, “Norme tecniche per |a progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento” ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
In particolare ale predette norme tecniche deve farsi riferimento per cio che concerne le caratteristiche fisiche, meccaniche e
geometriche degli elementi resistenti naturali ed artificiali, nonché per i relativi controlli di produzione e di accettazione in
cantiere.

Le presenti norme distinguono due tipi fondamentali di strutture in muratura, ordinaria ed armata, la seconda delle quali non &
presa in considerazione dal D.M. citato. A tal fine si precisa che per quanto attiene all’ acciaio d’armatura, vale tutto quanto
specificato dalle norme tecniche relative agli edifici in cemento armato, come eventual mente modificate dalle presenti norme.
Ai fini delle verifiche di sicurezza, € in ogni caso obbligatorio I’ utilizzo del “metodo semiprobabilistico agli stati limite”.

Il coefficiente parziale di sicurezza da utilizzare per il progetto sismico di strutture in muratura € pari ag, = 2.

8.1.2 Materiali

Gli elementi da utilizzare per costruzioni in muratura portante dovranno essere tali da evitare rotture eccessivamente fragili. A
tal fine gli elementi dovranno rispettare i seguenti requisiti:

la percentuale volumetrica degli eventuali vuoti non sia superiore al 45% del volume totale del blocco;

per elementi in laterizio di arealorda A superiore 2’580 cm? & ammesso un foro per I@ventuale alloggiamento di armature,
la cui area non superi 70 cm?; non sono soggetti a tale limitazione i fori che verranno comunque interamente riempiti di
calcestruzzo;

per elementi in calcestruzzo: di area lorda A superiore a 580 cm? & ammesso un foro per |@ventuale alloggiamento di
armature, la cui area non superi 70 cm?; di area lorda superiori a 700 cm?il limite delle dimensioni dei fori & elevato a 0.1
A; di area lorda superiori a 900 cm? il limite delle dimensioni dei fori & elevato a 0.15 A; non sono soggetti a tali
limitazioni i fori che verranno comunque interamente riempiti di calcestruzzo;

gli eventuali setti disposti parallelamente al piano del muro siano continui erettilinei; le uniche interruzioni ammesse sono
in corrispondenza dei fori di presa o per |@loggiamento delle armature;

laresistenza caratteristica a rottura nella direzione portante (fpc) non siainferiore a5 MPa, calcolata sull’area al lordo delle
forature;

la resistenza caratteristica a rottura nella direzione perpendicolare a quella portante, nel piano di sviluppo della parete

(fbk ), calcolata nello stesso modo, non siainferiorea 1.5 MPa.

La malta di alettamento dovra avere resistenza media non inferiore a5 MPa e i giunti verticali dovranno essere riempiti con
malta. L@tilizzo di materiali o tipologie murarie aventi caratteristiche diverse rispetto a quanto sopra specificato deve essere
supportato da adeguate prove sperimentali che ne giustifichino I'impiego. Sono ammesse murature realizzate con elementi
artificiali o elementi in pietra squadrata. E esclusala possibilitadi utilizzare la muratura listatanelle zone 1, 2 e 3

8.1.3 Modalita costruttive e fattori di struttura

In funzione del tipo di tecnica costruttiva utilizzata, I’ edificio potra essere considerato in muratura ordinaria 0 in muratura
armata. || fattore di struttura q da utilizzare per la definizione dello spettro di progetto di cui a punto 3.2.5, da utilizzare nelle
analisi lineari, @indicato nel seguito. Nel caso della muratura armata, valori compresi trae 2.0a,/a; e 2.5a,/a; potranno essere
applicati in funzione del sistema costruttivo prescelto, senza verificare quale sia il meccanismo di collasso dell’edificio. Il
valore 3.0 a,/a, potraessere utilizzato solo applicando i principi di gerarchia delle resistenze descritti ai punti 8.1.7 € 8.3.2.

Edifici in muratura ordinariaregolari in elevazione g=20aya;
Edifici in muratura ordinaria non regolari in elevazione g=15a/a;
Edifici in muratura armata regolari in elevazione g=25aya;
Edifici in muratura armata non regolari in elevazione g=20aya;
Edifici in muratura armata progettati secondo i principi di gerarchia delle resistenze g=30aya;
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| coefficienti a; e a,, sono definiti come segue:

a; e il moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il quale, mantenendo costanti le altre azioni, il primo pannello
murario raggiunge la sua resistenza ultima (ataglio o a pressoflessione).

ay e il 90% del moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il quale, mantenendo costanti le altre azioni, |@dificio
raggiunge la massima forza resistente.

Il valore di a,/a; pud essere calcolato per mezzo di un analisi statica non lineare (punto 4.5.4) e non pud in ogni caso essere

assunto superiore a 2,5.

Qualoranon si proceda ad una analisi non lineare, possono essere adottati per lavalutazione di a, /a i seguenti valori:

edifici in muratura ordinaria ad un piano a,la;=14
edifici in muratura ordinaria a due o piu piani a,/la; =18
edifici in muratura armata ad un piano a,/la; =13
edifici in muratura armata a due o piu piani a,/la;=15
edifici in muratura armata progettati con la gerarchia delle resistenze a,/la;=1,3

8.1.4 Criteri di progetto e requisiti geometrici

Le piante degli edifici dovranno essere quanto piu possibile compatte e simmetriche rispetto ai due assi ortogonali. Le strutture
costituenti orizzontamenti e coperture non devono essere spingenti. Eventuali spinte orizzontali, valutate tenendo in conto
I’ azione sismica, devono essere assorbite per mezzo di idonel elementi strutturali.

| solai devono assolvere funzione di ripartizione delle azioni orizzontali tra le pareti strutturali, pertanto devono essere ben
collegati ai muri e garantire un adeguato funzionamento a diaframma. La distanza massima tra due solai successivi non deve
essere superiorea5m.

La geometria delle pareti resistenti al sisma, al netto dell’intonaco, deve rispettare i requisiti indicati nellatabella 8.1, in cui t
indica lo spessore della parete, h, I'altezza di libera inflessione della parete (ai sensi del punto 2.2.1.3 del DM 20.11.87), h
I’ altezza massima delle aperture adiacenti alla parete, | lalunghezza della parete.

Tabella8.1 — Requisiti geometrici delle pareti resistenti al sisma

tmin (holt) max (Ilh) min
Muratura ordinaria, realizzata con elementi in pietra squadrata 300 mm 10 0,5
Muratura ordinaria, realizzata con elementi artificiali 240 mm 12 04
Muratura armata, realizzata con el ementi artificiali 240 mm 15 Qualsiasi
Muratura ordinaria, realizzata con elementi in pietra squadrata, in zona3 e 4 240 mm 12 0.3
Muratura realizzata con elementi artificiali semipieni, in zona 4 200 mm 20 0,3
Muratura realizzata con elementi artificiali pieni, in zona4 150 mm 20 0,3

8.1.5 Metodi di analisi

8.1.5.1 Generdita

| metodi di analisi di cui al punto 4.5 dovranno essere applicati con le seguenti precisazioni e restrizioni.

8.1.5.2 Andlis staticalineare

E applicabile nei casi previsti a punto 4.5.2., anche nel caso di edifici irregolari in altezza, purché si pongal = 1.0 (eg. 4.2).
Lerigidezze degli elementi murari saranno calcolate considerando siail contributo flessionale sia quello tagliante. L’ utilizzo di
rigidezze fessurate € da preferirsi; in assenza di valutazioni piu accurate le rigidezze fessurate potranno essere assunte pari alla
meta di quelle non fessurate.
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| solai potranno essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano, a condizione che le aperture presenti hon ne riducano
significativamente la rigidezza, se realizzati in cemento armato, oppure in latero-cemento con solettain c.a. di almeno 40 mm
di spessore, o in struttura mista con soletta in cemento armato di almeno 50 mm di spessore collegata da connettori a taglio
opportunamente dimensionati agli elementi strutturali di solaio in acciaio o in legno. Nel caso di altre soluzioni costruttive
I@otes di infinitarigidezza dovra essere valutata e giustificata dal progettista.

Nell@otes di infinita rigidezza nel piano dei solai, il modello potra essere costituito dai soli elementi murari continui dalle
fondazioni alla sommita, collegati ai soli fini traslazionali alle quote dei solai.

In alternativa, gli elementi di accoppiamento fra pareti diverse, quali travi o cordoli in cemento armato e travi in muratura
(qualora efficacemente ammorsate alle pareti), potranno essere considerati nel modello, a condizione che le verifiche di
sicurezza vengano effettuate anche su tali elementi. Per gli elementi di accoppiamento in muratura si seguiranno i criteri di
verificadi cui ai punti 8.1.6, 8.2.2 e 8.3.2. Possono essere considerate nel modello travi di accoppiamento in muratura ordinaria
solo se sorrette da un cordolo di piano o da un architrave resistente a flessione efficacemente ammorsato alle estremita. Per
elementi di accoppiamento in cemento armato S seguiranno i criteri di cui al punto 5.4.6, considerando efficaci per
I"accoppiamento elementi aventi altezza almeno pari alo spessore del solaio. In presenza di elementi di accoppiamento
I’analisi potra essere effettuata utilizzando modelli a telaio, in cui le parti di intersezione tra elementi verticali e orizzontali
potranno essere considerate infinitamente rigide.

In caso di solai rigidi, la distribuzione del taglio alla base delle diverse pareti risultante dall’analisi lineare potra essere
modificata, a condizione di garantire I’equilibrio globale e di non ridurre di piu del 25 % né di incrementare di piu del 33 %
I’ azione in acuna parete.

Le verifiche fuori piano potranno essere effettuate separatamente, e potranno essere adottate le forze equivalenti indicate a
punto 4.9 per gli elementi non strutturali, assumendo g, = 3. Piu precisamente I@zione sismica ortogonale ala parete potra
essere rappresentata da una forza orizzontale distribuita, pari a S,g/g, volte il peso della parete e da forze orizzontali
concentrate pari a S,g/g, volte il peso trasmesso dagli orizzontamenti che si appoggiano su di essa, se queste non sono
efficacemente trasmesse a muri trasversali disposti parallelamente alla direzione del sisma. Per |e pareti resistenti a sisma, che
rispettano i limiti di tabella 8.1, s pud assumere che il periodo T, indicato a punto 4.9 sia pari a 0. Per pareti con
caratteristiche diverse laverificafuori piano va comunque condotta valutando, anche in forma approssimata T ,.

8.1.5.3 Analisi dinamica modale

E applicabile in tutti i casi, con le limitazioni di cui a punto 4.5.3. Quanto indicato per modellazione e possibilita di
ridistribuzione nel caso di analisi staticalineare vale anche in questo caso.

Le verifiche fuori piano potranno essere effettuate separatamente, adottando le forze equivalenti indicate al punto precedente
per l@nalis staticalineare.

8.1.5.4 Analis staticanon lineare

Il modello geometrico della struttura potra essere conforme a quanto indicato nel caso di analisi statica lineare ovvero
utilizzando modelli pit sofisticati purché idonei e adeguatamente documentati. L’analisi dovra essere effettuata utilizzando
ameno due distinte distribuzioni di forze orizzontali, applicate ai baricentri delle masse a ciascun piano: una di forze
proporzionali alle masse ed una di forze proporzionali alla distribuzione delle forze modali corrispondenti al primo modo di
vibrazione nella direzione considerata; quest’ ultima potra essere approssimata dalla distribuzione da utilizzarsi per I'analisi
statica lineare (punto 4.5.2).

| pannelli murari potranno essere caratterizzati da un comportamento bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza
equivalente al limite elastico e spostamenti al limite elastico e ultimo definiti per mezzo della risposta flessionale o a taglio di
cui a punti 8.2.2 e 8.3.2. Gli elementi lineari in c.a. (cordoli, travi di accoppiamento) potranno essere caratterizzati da un
comportamento bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza equivalente al limite elastico e spostamenti al limite
elagtico e ultimo definiti per mezzo dellarisposta flessionale o ataglio.

Per edifici con numero di piani superiore a due, il modello dovra tenere conto degli effetti connessi alla variazione delle forze
verticali dovuta all@zione sismica e dovra garantire gli equilibri locali e globali.

Il risultato consistera in un diagramma, denominato curva di capacitd, riportante in ascissa o spostamento orizzontale di un
punto di controllo dell’ edificio, usualmente scelto a livello della copertura, in ordinata la forza orizzontale totale applicata
(taglio alabase).

La capacita di spostamento relativa agli stati limite di danno e ultimo (punti 2.1, 2.2) verra valutata sulla curva forza-
spostamento cosi definita, in corrispondenza dei punti seguenti:

stato limite di danno:  dello spostamento minore tra quello corrispondente al raggiungimento della massmaforzae
quello per il quale o spostamento relativo fra due punti sulla stessa verticale appartenenti a
piani consecutivi eccedei valori riportati a punto 4.11.2;

stato limite ultimo: dello spostamento corrispondente ad una riduzione delle forza non superiore a 20% del
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massimo.

Le verifiche fuori piano potranno essere effettuate separatamente, secondo le procedure indicate per |@nalisi statica lineare.

8.1.5.5 Analisi dinamica non lineare

Si applicaintegralmenteil punto 4.5.5 facendo uso di modelli meccanici non lineari di comprovata e documentata efficacia nel
riprodurre il comportamento dinamico e ciclico della muratura.

8.1.6 Verifiche di sicurezza

In caso di andlisi lineare, al fine della verificadi sicurezzanei confronti dello stato limite ultimo, la resistenza di ogni elemento
strutturale resistente al sisma dovra risultare maggiore dell’ azione agente per ciascuna delle seguenti modalita di collasso:
pressoflessione, taglio e scorrimento nel piano della parete, pressoflessione fuori piano. Dovranno essere comungue soggette a
verifica a pressoflessione fuori del piano tutte le pareti aventi funzione strutturale, in particolare quelle portanti carichi
verticali, anche quando non considerate resistenti al sismain base ai requisiti di tabella 8.1.

In caso di applicazione di principi di gerarchia delle resistenze (muratura armata) |’ azione da applicare per la verifica a taglio
sara derivata dalla resistenza a pressoflessione, secondo quanto indicato al punto 8.1.7.

Le modalitadi verifica sono descritte ai punti 8.2.2 € 8.3.2.

Le verifiche di sicurezza s intendono automaticamente verificate, senza I’ effettuazione di alcun calcolo esplicito, per gli
edifici che rientrino nella definizione di edificio semplice (punto 8.1.9).

Nel caso di analis statica non lineare, la verifica di sicurezza consistera nel confronto tra la capacita di spostamento ultimo
dell’edificio e la domanda di spostamento ottenute applicando il procedimento illustrato a punto 4.5.4; come vettore
rappresentativo del primo modo di vibrazione F potranno essere assunti gli spostamenti prodotti dalla distribuzione di forze
utilizzate per I’analisi statica lineare (punto 4.5.2). Il valore di " calcolato secondo quanto indicato a punto 4.5.4.4 non potra
comunque eccedere 3.0 per gli edifici in muratura ordinaria e per gli edifici in muratura armata in cui non s sia applicato il
criterio di gerarchia delle resistenze. La rigidezza elastica del sistema bilineare equivalente verra individuata tracciando la
secante alla curva di capacitanel punto corrispondente ad un taglio alla base pari a0.7 volte il valore massimo (taglio massimo
ala base). Il tratto orizzontale della curva bilineare verra individuato tramite I@guaglianza delle aree sottese dalle curve
tracciate fino allo spostamento ultimo del sistema.

Nel caso di analis dinamica non lineare, la verifica di sicurezza consistera nel confronto tra la capacita di spostamento e la
richiesta di spostamento.

8.1.7 Principi di gerarchia delle resistenze

| principi di gerarchia delle resistenze si applicano esclusivamente al caso di muratura armata.

Il principio fondamentale di gerarchia delle resistenze consiste nell’ evitare il collasso per taglio per ogni pannello murario,
assicurandosi che sia preceduto da modalita di collasso per flessione. Tale principio si intende applicato quando ciascun
pannello murario € verificato a flessione rispetto alle azioni agenti ed & verificato a taglio rispetto alle azioni risultanti dalla
resistenza a collasso per flessione, amplificate del fattore gzg = 1.5.

8.1.8 Fondazioni

Le strutture di fondazione devono essere realizzate in cemento armato, secondo quanto specificato in 5.4.7. utilizzando le
sollecitazioni derivanti dall’analisi. Dovranno essere continue, senza interruzioni in corrispondenza di aperture nelle pareti
soprastanti.

Qualora sia presente un piano cantinato o seminterrato in pareti di cemento armato pud essere considerato quale struttura
di fondazione dei sovrastanti piani in muratura portante, nel rispetto del requisiti di continuita delle fondazioni, e non &
computato nel numero dei piani complessivi in muratura.

8.1.9 Edifici semplici

Si definiscono “edifici semplici” quelli che rispettano le caratteristiche descritte nel seguito, oltre a quelle di regolarita in
pianta ed in elevazione definite al punto 4.3 e quelle definite ai successivi punti 8.2.3 e 8.3.3, rispettivamente per gli edifici in
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muratura ordinaria e in muratura armata. Per gli edifici semplici non & obbligatorio effettuare alcuna analisi e verifica di
sicurezza.

- Lepareti strutturali dell’ edificio siano continue dalle fondazioni alla sommita dell’ edificio.

- Inciascuna delle due direzioni siano previsti almeno due sistemi di pareti di lunghezza complessiva, a netto delle aperture,
ciascuno non inferiore a 50% della dimensione dell’ edificio nella medesima direzione. Nel conteggio della lunghezza
complessiva potranno essere inclusi solamente setti murari che rispettano i requisiti geometrici della Tabella 8.1. La
distanza tra questi due sistemi di pareti in direzione ortogonale al loro sviluppo longitudinale in pianta sia non inferiore al
75 % della dimensione dell’ edificio nella medesima direzione (ortogonale alle pareti). Almeno il 75 % dei carichi verticali
sia portato da pareti che facciano parte del sistema resistente alle azioni orizzontali.

- In ciascuna delle due direzioni siano presenti pareti resistenti alle azioni orizzontali con interasse non superiore a 7 m,
elevabili a9 m per edifici in muratura armata.

- Nessuna altezzainterpiano sia superiorea 3.5 m.

- Per ciascun piano il rapporto tra area della sezione resistente delle pareti e superficie del piano non sia inferiore ai valori
indicati nella tabella seguente, in funzione del numero di piani dell’ edificio e della zona sismica, per ciascuna delle due
direzioni ortogonali:

Tabella8.2 — Area delle pareti resistenti in ciascuna direzione ortogonale per edifici semplici

Accelerazione di picco del terreno
*
??ipcsa J e N 007g| 01g | 015g| 020g| 025g| 030g| 035g| 040g| 045g| 04725g
piani
Muratura ordinaria 1 359 | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% 6.5 %
2 40% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% 7.0%
3 45% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 7.0%
Muratura armata 1 25% | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% 45%
2 30% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 50% | 50% 5.0 %
3 35% | 40% | 40% | 40% | 45% | 50% | 55% | 55% | 60% 6.0 %
4 40% | 45% | 45% | 50% | 55% | 55% | 60% | 60% | 65% 6.5 %

E implicitamente inteso che per gli edifici semplici il numero di piani non pud essere superiore a 3 per edifici in muratura
ordinariaed a4 per edifici in muratura armata. Deve inoltre risultare, per ogni piano:

s = N £ 0.25f—k
A Om
incui:
N eil carico verticale totale alla base del piano considerato
A él@reatotale dei muri portanti (ai fini dei carichi verticali) allo stesso piano
f & laresistenza caratteristica a compressione in direzione verticale della muratura.

8.2. Edifici in muraturaordinaria

8.2.1 Criteri di progetto

Oltre ai criteri definiti a punto 8.1.4, gli edifici in muratura ordinaria dovranno di regola avere le aperture praticate nel muri
verticalmente allineate. Se cosi non fosse, s prenderanno in considerazione nel modello strutturale e nelle verifiche
esclusivamente le porzioni di muro che presentino continuita verticale dal piano oggetto di verifica fino ale fondazioni.

8.2.2 Verifiche di sicurezza

8.2.2.1 Pressoflessione nel piano

La verifica a pressoflessione di una sezione di un elemento strutturale si effettuera confrontando il momento agente di calcolo
con il momento ultimo resistente calcolato assumendo la muratura non reagente a trazione ed una opportuna distribuzione non
lineare delle compressioni. Nel caso di una sezione rettangol are tale momento ultimo pud essere cal colato come;

My=(%ts,/2) (1-S0/0.85fy) (8.2)
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dove: M, eil momento corrispondente al collasso per pressoflessione

| € lalunghezza complessiva della parete (inclusiva della zona tesa)

t & lo spessore della zona compressa della parete

So € la tensione normale media, riferita all’ area totale della sezione (= P/It, con P forza assiale agente positiva se di
compressione). Se P édi trazione, M, =0

fq=fx / gn €laresistenza a compressione di calcolo della muratura

In caso di analisi statica non lineare, la resistenza a pressoflessione potra essere calcolata ponendo f4 pari a valore medio della
resistenza a compressione della muratura, mentre 1o spostamento ultimo potra essere assunto pari allo 0.8% dell’ altezza del
pannello.

8.2.2.2 Taglio
Laresistenzaataglio di ciascun elemento strutturale verra valutata per mezzo della relazione seguente:
Vi=1"tfy (8.3)

dove: I' élalunghezza della parte compressa della parete
t & lo spessore della parete
fua = fuc / gn € definito a punto 2.3.2.1 del DM 20.11.87, calcolando la tensione normale media (indicata con s, nel
DM citato) sulla parte compressa della sezione (s, = P/ I't).

Il valore di f,x non potra comungue essere maggiore di 1.4 bk , dove f ok indica |a resistenza caratteristica a compressione
degli elementi nella direzione di applicazione dellaforza, né maggiore di 1.5 MPa.

In caso di analisi statica non lineare, laresistenza ataglio potra essere calcolata ponendo f,4 = fymo + 0.4s,, con f, resistenza
media a taglio della muratura (in assenza di determinazione diretta si potra porre fyme = fuko/0.7 ), mentre lo spostamento ultimo

potra essere assunto pari alo 0.4% dell’ altezza del pannello. Il valore di f,q non potra comungue essere maggiore di 2.0f b né
maggioredi 2.2 Mpa.

8.2.2.3 Pressoflessione fuori piano

Il valore del momento di collasso per azioni perpendicolari al piano della parete sara calcolato assumendo un diagramma delle
compressioni rettangolare, un valore della resistenza pari a 0.85 f4 e trascurando la resistenza a trazione della muratura.

8.2.2.4 Travi in muratura

La verificadi travi di accoppiamento in muratura ordinaria, in presenza di azione assiale orizzontale nota, viene effettuata in
analogia a quanto previsto per i pannelli murari verticali. Qualora |’ azione assiale non sia nota dal modello di calcolo (ad es.
guando I@nalisi & svolta su modelli atelaio con |@otesi di solai infinitamenterigidi nel piano), ma siano presenti, in prossimita
dellatrave in muratura, elementi orizzontali dotati di resistenza atrazione (catene, cordoli), i valori di resistenti potranno essere
assunti non superiori ai valori di seguito riportati ed associati ai meccanismi di rottura per taglio o per pressoflessione.
Laresistenza ataglio V, di travi di accoppiamento in muratura ordinaria in presenza di un cordolo di piano o di un architrave
resistente a flessione efficacemente ammorsato alle estremita, puo essere calcolatain modo semplificato come
Vt =ht fde
dove: hél@tezzadellasezione dellatrave
fudo = fuko / O € laresistenza di calcolo ataglio in assenza di compressione; nel caso di analisi statica non lineare potra
essere posta pari a valore medio (fygo = fumo)-
Il massimo momento resistente, associato al meccanismo di pressoflessione, sempre in presenza di elementi orizzontali
resistenti atrazione in grado di equilibrare una compressione orizzontale nelle travi in muratura, pud essere valutato come
M, =Hyh/2[L- H,/(0.85f 4ht)]

dove  H,eil minimo tralaresistenzaatrazione dell@emento teso disposto orizzontalmente ed il valore 0.4f,4ht
fra=Ffri/Om € laresistenza di cal colo a compressione della muraturain direzione orizzontale (nel piano della parete). Nel
caso di analisi statica non lineare essa potra essere posta uguale a valore medio (f.g = fhm).
Laresistenza ataglio, associata a tale meccanismo, pud essere calcolata come
Vp=2M,/I
dovel elaluce liberadellatrave in muratura.
Il valore dellaresistenza a taglio per I’ elemento trave in muratura ordinaria sara assunto pari a minimo tra V; e V,,.
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8.2.3 Particolari costruttivi

Ad ogni piano deve essere realizzato un cordolo continuo all’ intersezione tra solai e pareti.

| cordoli avranno larghezza almeno pari a quella del muro. E consentito un arretramento massimo di 6 cm dal filo esterno.
L’ altezza minima dei cordoli sara pari all’altezza del solaio. L’armatura corrente non sara inferiore a 8 cn?, le staffe avranno
diametro non inferiore a 6 mm ed interasse non superiore a 25 cm. Travi metalliche o prefabbricate costituenti i solai dovranno
essere prolungate nel cordolo per almeno la meta della sua larghezza e comunque per non meno di 12 cm ed adeguatamente
ancorate ad esso.

In corrispondenza di incroci tra due pareti portanti perimetrali sono prescritte, su entrambe le pareti, zone di parete muraria di
lunghezza non inferiore a 1 m, compreso lo spessore del muro trasversale.

Al di sopradi ogni apertura deve essere realizzato un architrave resistente a flessione efficacemente ammorsato alla muratura.

8.3. Edifici in muratura ar mata

8.3.1 Criteri di progetto

Ciascuna parete muraria realizzata in muratura armata costituisce nel suo complesso una struttura forata in corrispondenza
delle aperture.

Tutte le pareti murarie devono essere efficacemente connesse da solai tali da costituire diaframmi rigidi, secondo quanto
specificato a punto 8.1.5.2.

L’insieme strutturale risultante deve essere in grado di reagire alle azioni esterne orizzontali con un comportamento di tipo
globale, a quale contribuisce soltanto la resistenza delle pareti nel loro piano.

8.3.2 Verifiche di sicurezza

8.3.2.1 Pressoflessione nel piano

Per la verifica di sezioni pressoinflesse potra essere assunto un diagramma delle compressioni rettangolare, con profondita 0.8
X, dove x rappresenta la profondita dell’ asse neutro, e sollecitazione pari a 0.85 fy. Le deformazioni massime da considerare
sono pari a e, = 0.0035 per lamuratura compressa e es = 0.01 per I’ acciaio teso.

In caso di analis statica non lineare si adotteranno come valori di calcolo le resistenze medie dei materiali, e lo spostamento
ultimo potra essere assunto pari allo 1.2% dell’ altezza del pannello.

8.3.2.2 Taglio

Laresistenza ataglio (V) sara calcolata come sommadei contributi della muratura (V) e dell’armatura (V¢ s), secondo le
relazioni seguenti:

Vi=Vim +Vis (8.4
Vim =dtfu (8.5)
dove: déladistanzatrail lembo compresso eil baricentro dell@maturatesa
t o spessore della parete
fua = fuc / gu € definito a punto 2.3.2.1 del DM 20.11.87 calcolando la tensione normale media (indicata con s, nel
DM citato) sullasezione lorda di larghezza d (s, = P/dt).

Vis= (0.6 dAg fy) /s (8.6)

dove: deéladistanzatrail lembo compresso eil baricentro dell’ armatura tesa,
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Asy € I'area dell’armatura a taglio disposta in direzione paralela alla forza di taglio, con passo s misurato
ortogonal mente alla direzione dellaforza di taglio

fyqa €latensione di snervamento di calcolo dell’ acciaio,

seladistanzatrai livelli di armatura.

Dovra essere altresi verificato che il taglio agente non superi il seguente valore:
Vc=03f4td (8.7)

dove: télo spessore della parete
fq € laresistenza a compressione di progetto della muratura.

In caso di analisi statica non lineare si adotteranno come valori di calcolo le resistenze medie dei materiali e lo spostamento
ultimo potra essere assunto pari allo 0.6% dell’ altezza del pannello.

8.3.2.3 Pressoflessione fuori piano

Nel caso di azioni agenti perpendicolarmente a piano della parete, la verifica sara effettuata adottando diagramma delle
compressioni e valori di deformazione limite per muratura e acciaio in modo analogo al caso di verificanel piano.

8.3.3 Particolari costruttivi

Quanto indicato al punto 8.2.3 per la muratura ordinaria s applica anche alla muratura armata, con le seguenti eccezioni ed
ulteriori prescrizioni.

Gli architravi soprastanti le aperture potranno essere realizzati in muratura armata.

Le barre di armatura dovranno essere esclusivamente del tipo ad aderenza migliorata e dovranno essere ancorate in modo
adeguato alle estremita mediante piegature attorno ale barre verticali. In aternativa potranno essere utilizzate, per le armature
orizzontali, armature atraliccio o conformate in modo da garantire adeguata aderenza ed ancoraggio.

Dovra essere garantita una adeguata protezione dell@matura nei confronti della corrosione.

L’armatura orizzontale, collocata nei letti di malta o in apposite scanalature nei blocchi, non potra avere interasse superiore a
600 mm. Non potranno essere usate barre di diametro inferiore a5 mm. La percentuale di armatura, calcolata rispetto all’area
lorda della muratura, non potra essere inferiore allo 0.04 %, né superiore allo 0.5%.

L’armatura verticale dovra essere collocata in apposite cavita o recessi, di dimensioni tali che in ciascuno di risulti
inscrivibile un cilindro di almeno 6 cm di diametro. Armature verticali con sezione complessiva non inferiore a 200 mm?
dovranno essere collocate a ciascuna estremita di ogni parete portante, ad ogni intersezione tra pareti portanti, in
corrispondenza di ogni apertura e comungue ad interasse non superiore a 4 m. La percentuale di armatura verticale, calcolata
rispetto all’ arealorda della muratura, non potra essere inferiore alo 0.05 %, né superiore alo 1.0%.

Le sovrapposizioni devono garantire la continuita nella trasmissione degli sforzi di trazione, in modo che lo snervamento
dell@matura abbia luogo prima che venga meno la resistenza della giunzione. In mancanza di dati sperimentali relativi ala
tecnologia usata, lalunghezza di sovrapposizione deve essere di almeno 60 diametri.

Parapetti ed elementi di collegamento tra pareti diverse dovranno essere ben collegati ale pareti adiacenti, garantendo la
continuita dell’ armatura orizzontale e, ove possibile, di quellaverticale.

Adgli incroci delle pareti perimetrali & possibile derogare dal requisito di avere su entrambe le pareti zone di parete muraria di
lunghezza non inferiorea 1 m.

8.4. Edifici in zona 4

Gli edifici con struttura in muratura da edificarsi in zona 4 possono essere calcolati applicando le regole valide per la
progettazione “non sismica’, alle seguenti condizioni.

Deve essere considerata la combinazione di azioni di cui al’ espressione (3.9). L@&zione sismica & definita applicando
in due direzioni ortogonali il sistema di forze orizzontali definito dalle espressioni (4.2) e (4.3), in cui S assumera
S«(T) = 0,07g per strutture in muratura ordinaria e Sy(T) = 0,04g per strutture in muratura armata. Le relative
verifiche di sicurezza possono essere effettuate in modo indipendente nelle due direzioni, allo stato limite ultimo. In
particolare |@zione sismica ortogonale ad una parete e rappresentata da una forza orizzontale distribuita, pari a Sy(T)
volte il peso della parete e da forze orizzontali concentrate pari a Sy(T) volte il peso trasmesso dagli orizzontamenti
che si appoggiano su di essa, se questi non sono efficacemente trasmessi ai muri trasversali.

Gli edifici in muratura ordinaria devono rispettare quanto prescritto a punto 8.2.3
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Gli edifici in muratura armata devono rispettare quanto prescritto al punto 8.3.3.
Ai fini della definizione di edificio semplice vale quanto prescritto al punto 8.1.9.

8.5. Strutture miste con pareti in muratura ordinaria o armata

Nell@mbito delle costruzioni in muratura é consentito utilizzare strutture di diversa tecnologia per sopportarei carichi verticali,
purché la resistenza al@zione sismica sia integralmente affidata alle pareti in muratura, per le quali risultino rispettate le
prescrizioni di cui a punti precedenti. | collegamenti fra elementi di tecnologia diversa dovranno essere espressamente
verificati. Particolare attenzione dovra essere prestata alla verifica della efficace trasmissione dei carichi verticali. Inoltre sara
necessario verificare la compatibilita delle deformazioni per tutte le parti strutturali.

ECronsentito altresi realizzare edifici costituiti da struttura muraria nella parte inferiore e sormontati da un piano con struttura
in cemento armato o acciaio o legno o altratecnologia, alle seguenti condizioni:

i limiti all@tezza degli edifici previsti per le strutture in muratura si intendono comprensivi delle parti in muratura e di
quellein atratecnologia;

la parte superiore di diversatecnologia sia efficacemente ancorata al cordolo di coronamento della parte muraria;

nel caso di metodo di analisi lineare, |@so dell@nalis statica (nei limiti di applicabilita riportati a punto 8.1.5.2) &
consentito a patto di utilizzare una distribuzione di forze compatibile con la prima forma modale elastica in ciascuna
direzione, calcolata con metodi sufficientemente accurati;

nel caso di analis statica non lineare, si utilizzino le distribuzioni di forze orizzontali previste a punto 4.5.4.2, dove la
prima forma modale elastica é stata calcolata con metodi sufficientemente accurati.

nel caso di analisi lineare, per la verifica della parte in muratura si utilizzi il fattore di struttura g prescritto a punto 8.1.3;
per la verifica della parte superiore di altra tecnologia si utilizzi il fattore di struttura adatto alla tipologia costruttiva e alla
configurazione (regolaritd) della parte superiore, comungue non superiore a 2.5;

tutti i collegamenti fra la parte di diversa tecnologia e la parte in muratura siano localmente verificati in base alle forze
trasmesse cal colate nell@nalisi, maggiorate del 30%.
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9 EDIFICI CON STRUTTURA DI LEGNO

9.1 Generalita

9.1.1 Campo di applicazione

Le presenti prescrizioni sono da intendere quali integrazioni per le strutture in zona sismica delle regole di pertinenti
prescrizioni tecnico - normative italiane, quando disponibili.

9.1.2 Definizioni

Ai fini di quanto previsto nel presente paragrafo 9, si definiscono i seguenti termini:

- duttilita statica: s intende il rapporto tra lo spostamento ultimo e lo spostamento a limite del comportamento €elastico,
valutati con prove quasi-statiche in accordo alle pertinenti normative sui metodi di prova per le strutture di legno;

- nodi semi-rigidi: giunzioni con deformabilita significativa, tale da dovere essere presa in considerazione nelle analisi
strutturali, e da valutarsi secondo le pertinenti normative di calcolo;

- nodi rigidi: giunzioni con deformabilita trascurabile, ai fini del comportamento strutturale, da valutarsi secondo le
pertinenti normative di calcolo;

- unioni con mezzi di unione a gambo cilindrico: unioni con mezzi meccanici di unione a gambo cilindrico (chiodi, viti,
spinotti, bulloni ecc.), sollecitati perpendicolarmente al loro asse;

- nodi di carpenteria: collegamenti nel quali le azioni sono trasferite per mezzo di zone di contatto, e senza I’ utilizzo di
mezzi di unione meccanici; esempio di giunzioni di questo tipo sono: I@castro a dente semplice, il giunto tenone-mortasa,
il giunto a mezzo legno, ed altri tipi frequentemente utilizzati nelle costruzioni tradizionali.

9.1.3 Aspetti concettuali della progettazione

Gli edifici sismoresistenti in legno devono essere progettati con una concezione strutturale in accordo ad uno dei seguenti
comportamenti:

a) comportamento strutturale dissipativo;

b) comportamento strutturale scarsamente dissipativo.

a) Nelle strutture progettate secondo il comportamento a), deve essere tenuta in considerazione la capacita di alcune parti
della struttura (zone dissipative) di resistere ale azioni sismiche a di 1a del loro limite elastico. Utilizzando lo spettro di
risposta elastico (paragrafo 3.2.3), il valore del fattore di struttura g pud essere assunto maggiore di 1,5. Tale valore
dipende comunque dalla classe di duttilita cui appartiene la struttura (paragrafo 9.3).

Le strutture progettate secondo il comportamento a) devono appartenere alla classe di duttilitd A o B, nel rispetto dei
requisiti di cui a paragrafo 9.3 in relazione a: tipologia strutturale, tipologia di connessione e capacita di duttilita della
connessione.

Le zone dissipative dovranno, in generale, essere localizzate nei collegamenti mentre le membrature lignee dovranno
essere considerate a comportamento elastico, a meno che non vengano adottati per gli elementi strutturali provvedi menti
tali da soddisfarei requisiti di duttilitadi cui a punto 9.3(3).

Le proprieta dissipative devono essere valutate sulla base di comprovata documentazione tecnico - scientifica, basata su
sperimentazione del singoli collegamenti o dell’ intera struttura o su parte di essa, in accordo alle pertinenti norme europee.

b) Nelle strutture progettate secondo il comportamento b), le azioni devono essere calcolate sulla base di un’analisi elastica
globale, considerando il materiale a comportamento lineare. Utilizzando lo spettro di risposta elastico (paragrafo 3.2.3), il
fattore di struttura q non puod essere assunto superiore a 1,5. La resistenza degli elementi e dei collegamenti deve essere
calcolata in accordo con le normative di calcolo di cui a paragrafo 9.1.1, senza alcuna altra prescrizione aggiuntiva.
Questo comportamento strutturale scarsamente dissipativo é tipico di alcune ben definite tipologie strutturali (si veda la
tabella9.1).

9.2 Materiali e proprieta delle zone dissipative

1) Si applica, per quanto riguarda il legno, quanto previsto nelle normative di calcolo di cui al paragrafo 9.1.1, mentre, con
riferimento alle parti strutturali in acciaio, si applica quanto contenuto nelle norme pertinenti alle strutture metalliche.

2) Qualora si faccia affidamento a comportamenti strutturali dissipativi (classi di duttilita A o B), in mancanza di piu precise

valutazioni teoriche e sperimentali, s devono applicare le regole seguenti:

a) nelle zone considerate dissipative possono essere utilizzati solamente materiali e mezzi di unione che consentono un
adeguato comportamento di tipo oligociclico;
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b) le unioni incollate devono essere considerate in generale come non dissipative;

¢) i nodi di carpenteria possono essere utilizzati solamente quando questi possono garantire una sufficiente dissipazione
energetica, senza presentare rischi di rottura fragile per taglio o per trazione ortogonale alla fibratura, e con la presenza di
dispositivi atti ad evitarne la sconnessione.

3) Quanto richiesto nel precedente capoverso 9.2(2) (a) pud considerarsi soddisfatto se viene soddisfatto il successivo punto
9.3(3).

4) Per |@tilizzo nelle pareti di taglio e nei diaframmi orizzontali, i pannelli strutturali di rivestimento devono rispettare le

seguenti condizioni:

a) i pannelli di particelle sono caratterizzati da una massa volumica non inferiore a 650 kg/m*® e spessore non inferiore a 13
mm;

b) i pannelli di compensato presentano spessore non inferiore a9 mm.

5) L’ acciaio utilizzato per i mezzi di unione meccanici deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) I@cciaio utilizzato deve essere compatibile con le prescrizioni riportate nella normativa di riferimento (europea o
nazionale) per le strutturein acciaio;
b) le caratteristiche di duttilita delle connessioni tra gli elementi di rivestimento strutturale e gli elementi intelaiati di

legno per le tipologie strutturali A o B (si veda il successivo punto 9.3) devono essere verificate mediante prove
sperimentali per controllare il soddisfacimento di quanto richiesto nel successivo punto 9.3(3).

9.3 Class di duttilita efattori di struttura

1) In funzione del loro comportamento duttile e della capacita di dissipazione di energia sotto carichi ciclici, gli edifici a
struttura di legno devono essere assegnati alla classe di duttilith A o B. Tutte le strutture che non rispettano le condizioni
richieste per le classi A o B s dovranno considerare come strutture aventi una scarsa capacita di dissipazione energetica, alle
quali si assegna un fattore di struttura non superiorea 1,5.

Nellatabella 9.1 sono riportati, per ciascuna classe, alcuni esempi di strutture e i valori massimi del coefficiente di struttura q
da adottarsi in mancanza di altre specifiche valutazioni. Nel caso in cui il controventamento della struttura sia affidato a
materiali divers (calcestruzzo armato, acciaio), s dovrafare riferimento ai pertinenti paragrafi del presente documento.

Tabella9.1 - Tipologie strutturali e fattori di strutturaq per leclassi di duttilita

Classe q Esempi di strutture

Pannelli di parete chiodati con diaframmi incollati, collegati mediante

30 chiodi e bulloni; strutture reticolari con giunti chiodati
S”““F“? e'tve'ntll ungdta Portali iperstatici con mezzi di unione a gambo cilindrico, spinotti e bulloni
A capacita di dissipazione 4,0 o . . .
energetica (con le precisazioni contenute nei seguenti capoversi del paragrafo 9.3)
50 Pannelli di parete chiodati con diaframmi chiodati, collegati mediante

chiodi e bulloni

Pannelli di parete incollati con diaframmi incollati, collegati mediante
chiodi e bulloni; strutture reticolari con collegamenti a mezzo di bulloni o
spinotti; strutture cosiddette miste, ovvero con intelaiatura (sismo-

Strutture aventi unab 2,0 resistente) inlegno e tamponature non portanti

B capacitadi dissipazione Portali isostatici con giunti con mezzi di unione a gambo cilindrico, spinotti
energetica e bulloni (con le precisazioni contenute nei seguenti capoversi del
paragrafo 9.3)

Portali iperstatici con mezzi di unione a gambo cilindrico, spinotti e bulloni

25 (con le precisazioni contenute nei seguenti capoversi del paragrafo 9.3)

Strutture isostatiche in genere, archi a due cerniere, reticolari con connettori, in mancanza di specifiche valutazioni, sono da
considerare come strutture aventi una scarsa capacita di dissipazione energetica alle quali s dovra dunque assegnare un fattore
di struttura non superiorea 1,5.

2) Regolarita

Gli edifici devono avere quanto pitl possibile caratteristiche di semplicitd, simmetria, regolaritd, quest’ ultima definitain base al
criteri di seguito indicati. Si definisce regolare un edificio che rispetti siai criteri di regolaritain piantasiai criteri di regolarita
in altezza. Per "edificio” s intende |@ntero edificio o a una sua parte isolata dal resto daidonei giunti secondo quanto previsto
a punto 4.11.1.5.
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Una struttura di legno € da considerare regolare in pianta se tutte le condizioni del punto 4.3.1 sono rispettate. | solai possono
essere considerati rispettosi del requisito di rigidezza in pianta, se sono in grado di ripartire I@zione tagliante sulle strutture
verticali sismo-resistenti.

Una struttura di legno € da considerare regolare in altezza se se tutte le condizioni del punto 4.3.1 sono rispettate.

Per quanto riguarda gli elementi strutturali dell’edificio che, ai sens di quanto previsto nel punto 4.3.2, si considerano
"secondari”, s dovranno comungue adottare provvedimenti tecnico - costruttivi tali da garantire che la deformabilita della
struttura soggetta all@zione sismica di progetto non compromettalaloro capacita portante nei confronti dei carichi verticali.

Se gli edifici non sono regolari in elevazione i valori riportati per il fattore di strutture g (tabella 9.1) saranno ridotti, a meno di
piu precise valutazioni, del 20%, fermo restando per il valoreminimo q=1,5.

3) Al fine di garantire i valori precedenti per il fattore di struttura g, le zone considerate dissipative devono essere in grado di
deformarsi plasticamente per almeno tre cicli a inversione completa con un rapporto di duttilita statica pari a 4 per le strutture
di tipologia B e 6 per le strutture di tipologie A, senza che si verifichi unariduzione dellaloro resistenza maggiore del 20%.

4) Le disposizioni di cui al precedente capoverso nonché ai precedenti 9.2(2) a) e 9.2(5) b) possono considerarsi soddisfatte

nelle zone dissipative di ogni tipologia strutturale se si verifica quanto segue:

a) 1 collegamenti legno-legno o legno-acciaio sono realizzati con perni o con chiodi presentanti diametro d non maggiore di
12 mm ed uno spessore delle membrature lignee collegate non minore di 10d;

b) nelle pareti e nel diaframmi con telaio in legno, il materiale di rivestimento strutturale € di legno o di materiale da
derivato, con uno spessore minimo pari a4d e con diametro d dei chiodi non superiorea 3,1 mm.

Nel caso in cui tutte le precedenti prescrizioni non siano soddisfatte, ma sia almeno assicurato 1o spessore minimo degli
elementi collegati pari, rispettivamente, a 8d per il caso a) e a 3d per il caso b), si devono utilizzare valori ridotti del
coefficiente di struttura con valori massimi presentati in tabella 9.2.

Tabella9.2 - Tipologie strutturali e coefficienti di struttura ridotti

Tipologie strutturali Fattore di strutturaq
Portali iperstatici con mezzi di unione a gambo cilindrico (perni, bulloni) 25
Pannelli di parete chiodati con diaframmi chiodati 4,0

5) Per strutture con proprieta differenti ed indipendenti rispetto alle due direzioni orizzontali ortogonali di verifica sismica, si
possono utilizzare valori differenti del coefficiente di struttura g per la valutazione degli effetti dell@zione sismica per ognuna
delle due direzioni.

9.4 Analis strutturale
Nell@nalis dellastrutturasi deve tener conto, di regola, della deformabilita del collegamenti.

Si devono utilizzare i valori di modulo €elastico per "azioni istantanee”, ricavati a partire dai valori medi di modulo elastico

riportati nei profili resistenti.

Gli impalcati devono essere in generale assunti con la loro deformabilita, mentre possono essere assunti come rigidi nel

modello strutturale, senza necessita di ulteriori verifiche se;

a) sono state rispettate le disposizioni costruttive date nel successivo paragrafo 9.5.3 per gli impalcati o, in alternativa se
pertinente, 8.1.5.2;

b) eventuali aperture presenti non influenzano significativamente larigidezza globale di lastra nel proprio piano.

9.5 Disposizioni costruttive

9.5.1 Generalita

Le disposizioni costruttive date nei successivi paragrafi 9.5.2 e 9.5.3 s applicano alle parti di struttura resistenti alla
sollecitazione sismica, progettate in accordo con il principio di comportamento dissipativo (classe di duttilita A e B).

Le strutture con zone dissipative devono essere progettate in modo che tali zone siano localizzate principal mente in quei punti
della struttura dove eventuali plasticizzazioni, instabilita locali o atri fenomeni dovuti al comportamento isteretico non
compromettano la stabilita globale della struttura.
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9.5.2 Disposizioni costruttive per i collegamenti

1) Le membrature compresse ed i loro collegamenti (come per esempio i giunti di carpenteria), per cui possa essere prevedibile
il collasso a causa dell@wversione di segno della sollecitazione, devono essere progettati in modo tale che non s verifichino
separazioni, dislocazioni, disassamenti.

2) Perni e bulloni devono essere serrati e correttamente inseriti nei loro alloggiamenti (nel rispetto delle tolleranze previste).

3) Perni e bulloni di diametro d superiore a 16 mm non devono di norma essere utilizzati nei collegamenti legno-legno e legno-
acciaio, eccezion fatta quando siano utilizzati come elementi di chiusuradei connettori e tali, quindi, da non influenzare la
resistenza ataglio.

4) 11 collegamento realizzato mediante spinotti o chiodi a gambo liscio non deve essere utilizzato senza accorgimenti aggiuntivi
volti ad evitare |@erturadel giunto.

5) Nel caso di tensioni perpendicolari alla fibratura, s devono osservare disposizioni aggiuntive (come quelle riportate nelle
normative di calcolo di cui a paragrafo 9.1.1) al fine di evitare I@nesco di fratture parallele allafibratura (splitting).

9.5.3 Disposizioni costruttive per gli impalcati

Per quanto riguarda gli impalcati, si applicain generale quanto previsto nelle normative di calcolo di cui al paragrafo 9.1.1, con
le variazioni seguenti:
a) eventuali fattori di incremento della capacita portante dei mezzi di unione ai bordi dei rivestimenti strutturali e
dell@cremento dell’interasse dei chiodi lungo i bordi discontinui dei pannelli non devono essere utilizzati;
b) la distribuzione delle forze di taglio negli impalcati deve essere valutata tenendo conto della disposizione effettiva in
pianta degli elementi di controvento verticali;
¢) ivincoli nel piano orizzontale traimpalcato e pareti portanti verticali devono essere di tipo bilatero.

Tutti i bordi dei rivestimenti strutturali devono essere collegati agli elementi del telaio: i rivestimenti strutturali che non
terminano su elementi del telaio devono essere sostenuti e collegati da appositi elementi di bloccaggio taglio-resistenti.
Dispositivi con funzione analoga devono essere inoltre disposti nei diaframmi orizzontali posti al di sopradi elementi verticali
di controvento (ad esempio le pareti).

La continuita delle travi deve essere assicurata, specialmente in corrispondenza delle zone di impalcato che risultano perturbate
dalla presenza di aperture.

In assenza di elementi di controvento trasversali intermedi lungo la trave, il rapporto atezza/spessore per una trave a sezione
rettangolare deve rispettare la condizione h/b £ 4.

In zone sismiche caratterizzate daun valore ag S 0,2 g, la spaziatura degli elementi di fissaggio in zone di discontinuita deve
essere ridotta del 25% rispetto a quanto previsto nelle normative di calcolo di cui a paragrafo 9.1.1, comunque tale spaziatura
non potrarisultare inferiore al valore minimo precisato nelle medesime normative.

Quando gli impalcati sono considerati, ai fini dell@nalisi strutturale, come rigidi nel loro piano, in corrispondenza delle zone
nelle quali s attua il trasferimento delle forze orizzontali agli elementi verticali (e.g. le pareti di controvento) s dovra
assicurare il mantenimento della direzione di tessitura delle travi di impalcato.

9.6 Verifichedi sicurezza

| valori di resistenza degli elementi di legno faranno riferimento a carichi di tipo "istantaneo”, nelle condizioni di servizio
assunte per la struttura.

Per laverifica alo stato limite ultimo si applicano ale caratteristiche dei materiali impiegati i valori dei coefficienti parziali di
sicurezza g, relativi alle combinazioni di carico eccezionali.

Al fine di garantire lo sviluppo del comportamento ciclico dissipativo in corrispondenza delle zone assunte come dissipative,
tutti gli altri elementi strutturali e/o connessioni devono essere progettati con adeguati valori di sovraresistenza. Tale requisito
di sovraresistenza s applica, in particolare, a

a) collegamenti di elementi tesi 0 qualsiasi collegamento alle strutture di fondazione;

b) collegamenti tra diaframmi orizzontali ed elementi verticali di controvento.

| giunti di carpenteria non presentano rischi di rottura fragile se la verifica per tensioni tangenziali, condotta in accordo con le
normative di calcolo di cui a paragrafo 9.1.1, & soddisfatta utilizzando un ulteriore coefficiente parziale di sicurezza pari a 1,3.

9.7 Controllo del progetto e della costruzione

Per le strutture di legno in zona sismica dovra essere redatta apposita relazione di calcolo relativa, in particolare, ai requisiti e
alle condizioni assunte per il progetto, al@npostazione generale della progettazione strutturale con riferimento al
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comportamento strutturale assunto (dissipativo 0 scarsamente dissipativo), agli schemi di calcolo e alle azioni considerate, alle
verifiche delle singole fasi costruttive. | disegni di progetto devono riportare obbligatoriamente i seguenti elementi, fornendo
per leistruzioni per i controlli specifici durante lafase costruttiva:

a) collegamenti degli elementi tesi e qualsiasi collegamento alle strutture di fondazione;

b) elementi utilizzati quali elementi di controvento;

c) collegamenti traimpalcati (diaframmi orizzontali) ed elementi verticali di controvento;

d) collegamenti trai pannelli ele intelaiature lignee nei diaframmi orizzontali e verticali.

Le strutture di legno in zona sismica dovranno essere sottoposte a collaudo statico nel rispetto delle prescrizioni generali
previste per il collaudo delle opere di ingegneria.

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal collaudatore, rispetteranno le modalita indicate nella UNI-EN 380 “ Strutture di
legno — Metodi di prova— Principi generali per le prove di carico statico”. |l programma delle prove deve essere sottoposto al
direttore dei lavori ed a progettista e reso noto al costruttore.

9.8 Fondazioni

Le strutture di fondazione devono essere realizzate secondo quanto specificato in 5.4.7.
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10 EDIFICI CON ISOLAMENTO SISMICO

10.1 Scopo

Il presente capitolo fornisce criteri e regole per il progetto degli edifici nuovi e dell’ adeguamento di quelli esistenti, nei quali
un sistema d@solamento sismico & posto a disotto della costruzione medesima, o sotto una sua porzione rilevante, allo scopo di
migliorarne larisposta nei confronti delle azioni sismiche orizzontali.

La riduzione della risposta sismica orizzontale, qualunque siano la tipologia e i materiali strutturali dell’edificio, pud essere
ottenuta mediante una delle seguenti strategie d@&olamento, o mediante unaloro appropriata combinazione:

a) incrementando il periodo fondamentale della costruzione per portarlo nel campo delle minori accelerazioni di risposta;

b) limitando la massima forza orizzontal e trasmessa.

In entrambe le strategie le prestazioni dell’isolamento possono essere migliorate attraverso la dissipazione di una consistente
aliquota dell@nergia meccanica trasmessa dal terreno alla costruzione.

Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano ai sistemi di protezione sismica basati sull@npiego di elementi dissipativi
distribuiti avari livelli, all@terno della costruzione.

10.2 Definizioni e ssmboli

Centro di rigidezza equivaente: Centro delle rigidezze equivalenti dei dispositivi che costituiscono il sistema di isolamento e
della sottostruttura. 11 contributo di quest’ ultima e generalmente trascurabile negli edifici.

Ciclo bilineare teorico: Ciclo di comportamento meccanico forza-spostamento, definito convenzionalmente per identificare le
principali caratteristiche meccaniche di un dispositivo a comportamento non lineare, mediante i valori di rigidezza di due rami
definiti dai seguenti parametri:

de¢ = spostamento nel primo ramo di carico in una prova sperimentale entro il quale il comportamento & sostanzialmente
lineare. In generale pud assumersi un valore pari a d»/20;

Fy= Forza corrispondente ady, nel ramo di carico iniziale sperimentale.

d = ascissa del punto d'intersezione della linea retta congiungente I’origine con il punto (dy , Fg) € la linea retta
congiungente i punti (dy/4, F(d,/4)) e (d,, F,) nel terzo ciclo della prova sperimental e;

Fi= ordinata del punto d’intersezione della linea retta congiungente I'origine con il punto (dy, Fg) € la linea retta
congiungente i punti (d»/4, F(d»/4)) and (d,, ) nel terzo ciclo della prova sperimental e;

d, = Spostamento massimo di progetto in un dispositivo d’'isolamento, corrispondente allo SLU;

F,= forza corrispondente allo spostamento d,, ottenuta al terzo ciclo sperimentale.

Coefficiente viscoso equivalente: Coefficiente viscoso  che dissipa la stessa quantita di energia meccanica del sistema
d’isolamento durante un ciclo di ampiezza assegnata, tipicamente pari aquelladi progetto.
Dispositivi d@&olamento: Componenti del sistema d@olamento, ciascuno dei quali fornisce una singola o una combinazione
delle seguenti funzioni:

di sostegno dei carichi verticali con elevata rigidezza in direzione verticale e bassa rigidezza o resistenza in direzione

orizzontale, permettendo notevoli spostamenti orizzontali;

di dissipazione di energia, con meccanismi isteretici /o viscosi;

di ricentraggio del sistema;

di vincolo laterale, con adeguata rigidezza elastica, sotto carichi orizzontali di servizio (hon sismici).
Elementi base: elementi e/0 meccanismi facenti parte di dispositivi di isolamento, che ne determinano le caratteristiche
meccaniche fondamentali ai fini dellaloro utilizzazione nell’ ambito di un sistema di isolamento sismico.
Energia dissipata: Energia dissipata da un dispositivo d&olamento quando ad siano imposte deformazioni orizzontali.
Interfaccia d@olamento: Superficie di separazione nella quale € attivo il sistema d@olamento, interposto fra la sovrastruttura
isolata e la sottostruttura soggetta direttamente agli spostamenti imposti dal movimento sismico del terreno.
Isolatore: Dispositivo di isolamento che svolge la funzione di sostegno dei carichi verticali con elevata rigidezza in direzione
verticale e bassa rigidezza e/o resistenza in direzione orizzontale, permettendo notevoli spostamenti orizzontali. A tale
funzione possono essere associate 0 no quelle di dissipazione di energia, di ricentraggio del sistema, di vincolo laterale sotto
carichi orizzontali di servizio (non sismici).
Periodo equivalente: Periodo naturale d©scillazione orizzontale della costruzione assimilata ad un oscillatore a un grado di
liberta, con la massa della sovrastruttura e la rigidezza uguale alla rigidezza equivalente del sistema d’isolamento, per uno
spostamento di ampiezza uguale allo spostamento di progetto.
Rigidezza equivalente: Rigidezza secante di un dispositivo d&olamento o di un sistema d@&olamento, valutata su un ciclo
forza-spostamento con spostamento massimo assegnato, tipicamente pari a quello di progetto.
Sistema d@&olamento: Sistema formato da un insieme di dispositivi d@olamento, disposti nell’interfaccia d’isolamento, al di
sotto della sovrastruttura, determinandone I’isolamento sismico. Fanno parte integrante del sistema d@olamento gli elementi di
connessione, nonché eventuali vincoli supplementari disposti per limitare gli spostamenti orizzontali dovuti ad azioni non
sismiche (ad es. vento).
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SLD: Siglacheindicalo Stato Limite di Danno di progetto.

SLU: Siglacheindicauno Stato Limite Ultimo di progetto.

Sottostruttura: parte della struttura posta al di sotto dell’interfaccia di isolamento. Essa include le fondazioni e la sua
deformabilita orizzontale & in genere trascurabile.

Sovrastruttura: parte della struttura posta al di sopra dell’interfacciadi isolamento, e cherisulta, percio, isolata.

Spostamento di progetto del sistema d’isolamento in una direzione principale: massimo spostamento relativo orizzontale in
corrispondenza del centro di rigidezza equivalente tra I’ estradosso della sottostruttura e I'intradosso della sovrastruttura,
prodotto dall’ azione sismica di progetto.

Spostamento di progetto totale di un dispositivo d’isolamento in una direzione principale: massimo spostamento orizzontale in
corrispondenza del dispositivo, ottenuto dalla combinazione dello spostamento di progetto del sistema di isolamento e quello
aggiuntivo determinato dalla torsione intorno all’ asse verticale.

a=(ab’+ aybyz) : Dimensione equivalente, usata per valutare la deformazione di taglio per rotazione in un isolatore
rettangolare di dimensioni by, by e rotazioni ay, ay;

a=3aD?/4 . Dimensione equivalente, utilizzata per valutare la deformazione di taglio per rotazione in un
isolatore circolare;

A . Areadella superficie del singolo strato di elastomero depurata degli eventuali fori (se hon riempiti successivamente);

A’ . Area della superficie comune alla singola piastra d’' acciaio e allo strato di elastomero depurata degli eventuali fori (se

non riempiti successivamente);

Ar . Area ridotta efficace dell’isolatore, valutata come A, = Min [(bx — diix — de)Xby — diiy — 0,3dgy) , (bx — diix —
0,3dg,)Xby — diryy — dgy)], per isolatori rettangolari di lati b, eby, A, =(j - sinj )D%/4 conj =2 arccos(de/D) per isolatori
circolari di diametro D;

by,by : Dimensioni in pianta, secondo x ed y, dellasingola piastra di acciaio di un isolatore elastomerico rettangolare ;

Brin=min (bX!by)

d : Spostamento massimo raggiunto dal dispositivo d'isolamento in un ciclo di carico;

d; . Spostamento corrispondente a limite elastico nel ciclo teorico bilineare di un dispositivo d’isolamento non lineare;
d, : Spostamento massimo di progetto in un dispositivo d'isolamento, corrispondente allo SLU;

dic @ Spostamento massimo di progetto del centro di rigidezza del sistema d’isolamento, corrispondente allo SLU;

dg¢ = spostamento nel primo ramo di carico in una prova sperimentale entro il quale il comportamento & sostanzialmente
lineare. In generale pud assumersi un valore pari a d»/20;

dex,dey: Spostamenti relativi tra le due facce (superiore e inferiore) di un isolatore, o trale estremita di un dispositivo, prodotti
dalla azione sismica agente nelle direzioni x e y;

O, Ority: Spostamenti relativi trale due facce (superiore e inferiore) degli isolatori, o trale estremita di un dispositivo, prodotto
dalle azioni di ritiro, fluage, e termiche (ridotte al 50%), overilevanti;

de = Max{ [(dex*+di)” + (O, 3dg,+iry ) ]ﬂ2 [(0,3de+0hm)” + (dgy+dry ) ]]J2 }=d2

D : Diametro della singola piastra di acciaio negli isolatori circolari o dimensione in pianta, misurata parallelamente
all’ azione orizzontale agente, dellasingola piastra di acciaio;

E, : Modulo di compressibilita volumetrica della gomma, da assumere pari a 2000 MPa in assenza di determinazione
diretta;

E. : Modulo di compressibilita assiale valutato (in MPa) come E = (1/(6GginS,?)+4/(3Ep) ™

F : Forza massima raggiunta dal dispositivo d'isolamento in un ciclo di carico;

F, : Forza corrispondente al limite elastico nel ciclo teorico bilineare di un dispositivo d'isolamento non lineare;

F, : Forza corrispondente allo spostamento massimo di progetto allo SLU in un dispositivo d’isolamento;

Fe =  Forzacorrispondente a dy, nel ramo di carico iniziale sperimentale di un dispositivo non lineare;

G : Modulo di taglio, convenzionalmente definito come il modulo secante tra le deformazioni di taglio corrispondenti agli

spostamenti 0,27tg € 0,58tg;
Gdin : Modulo dinamico equivaente ataglio, valutato come Ggin =Fteg/(Ad) in corrispondenza di uno spostamento d=tg;

Ke=F/d=Ggin Alte : Rigidezza equivalente di un dispositivo d'isolamento in un singolo ciclo di carico;

Kesi =S (Kgj) : Rigidezza totale equivalente del sistema di isolamento;

Kv =S (Kyj) : Rigidezza totale verticale del sistemadi isolamento;

Ky =FJ/d; : Rigidezza elastica (del primo ramo) del ciclo bilineare teorico di un dispositivo di isolamento a
comportamento non lineare;

K, =F,/d, . Rigidezza post-elastica (del secondo ramo) del ciclo teorico di un dispositivo di isolamento non
lineare;
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L . Superficie laterale libera del singolo strato di elastomero di un isolatore elastomerico maggiorata della superficie
laterale degli eventuali fori (se non riempiti successivamente);

M : Massa totale della sovrastruttura;

m, : Massa del piano j-esimo della sovrastruttura;

Si=A’/L : Fattore di forma primario di un isolatore elastomerico;

Sp = Dite : Fattore di forma secondario di un isolatore elastomerico, nella direzione in esame;

S2min = bmin /te : Fattore di forma secondario minimo di un isolatore elastomerico rettangolare;

t . Spessore del singolo strato di elastomero;
te : Somma degli spessori dei singoli strati di elastomero valutata maggiorando 1o spessore dei due strati esterni, se

maggiore di 3 mm, del fattore 1,4;
t1,t2 @ Spessoredei due strati di elastomero direttamente a contatto con la piastra considerata;

ts . Spessore della piastra generica;

T : Periodo generico;

Ty : primo periodo proprio della struttura a base fissa;

Tis : primo periodo proprio della strutturaisolata;

Ty . periodo di vibrazione in direzione verticale della strutturaisolata ;

\% . Carico verticale di progetto agente sull’isolatore in presenza di sisma;

Vmax @ Vaore massimo di progetto di V;
Vmin @ Vaoreminimo di progetto di V;
Wq : Energiadissipatadaun dispositivo d'isolamento in un ciclo completo di carico;

ayay, : Rotazioni relative trale facce superiore e inferiore di un isolatore el astomerico rispettivamente attorno alle direzioni x
edy;

a=(a’+a?)"

g : Deformazione di taglio generica;

O = 1L,5V/(S,GgirAY) : Deformazione di taglio dell’ elastomero prodotta dalla compressione assiale;

O = defte : Deformazione di taglio dell’ elastomero prodotta dallo spostamento sismico totale, inclusi gli effetti torsionali;

gq = &/2tte  : Deformazione di taglio dell’ elastomero dovuta alla rotazione angolare;

O =0ctOstdy  : Deformazionetotale di taglio;

Xe= Wq / (2pFd)= W¢/ (2pKed®)  : coefficiente di smorzamento viscoso equivalente in un singolo ciclo di carico di un
dispositivo d'isolamento;

Xes = S (Wdjj) / (2pKesi d : coefficiente di smorzamento viscoso equivalente del sistema d'isolamento.

10.3 Requisiti generali e criteri per il loro soddisfacimento

Gli edifici con isolamento sismico debbono sodisfare i requisiti generali di sicurezzaei criteri di verifica riportati nel capitolo
2 di queste norme. In particolare valgono integralmente le prescrizioni riguardanti la sicurezza nei confronti della stabilita
(SLV), dellalimitazione dei danni (SLD), i terreni di fondazione.

Il soddisfacimento € assicurato dal rispetto delle condizioni espresse in 2.3, salvo condizioni particolari specifiche degli edifici
con isolamento sismico, per i quali vale, in aggiunta o in sostituzione, quanto contenuto nei successivi paragrafi.

La sovrastruttura e la sottostruttura si devono mantenere sostanzialmente in campo elastico. Per questo |a struttura potra essere
progettata con riferimento ai particolari costruttivi della zona 4, con deroga, per le strutture in c.a., a quanto previsto al par.
5.5.2.1.

Un' affidabilita superiore € richiesta al sistema di isolamento per il ruolo critico che svolge. Tale affidabilita si ritiene
conseguita se il sistema di isolamento € progettato e verificato sperimentalmente secondo quanto stabilito nel punto 10.8 e
negli allegati 10.A, 10.B. Per i dispositivi costituenti il sistemadi isolamento valgono, inoltre, le condizioni seguenti:

| dispositivi saranno accompagnati da una relazione che illustri il comportamento meccanico sia di insieme che dei singoli
componenti, cosi da minimizzare la possibilitadel verificarsi di comportamenti non previsti.
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La definizione del comportamento meccanico del dispositivo sotto azioni orizzontali (sisma, vento, ecc.), sia ai fini della
risposta del sistema strutturale che lo contiene che ai fini del dimensionamento del dispositivo stesso, sara basata su un
modello strutturale sufficientemente realistico (ove necessario non lineare, dipendente dallo sforzo assiale, ecc.) e su prove
di laboratorio effettuate in condizioni pit aderenti possibile alle condizioni reali in termini di accelerazione, velocita,
spostamento e sollecitazione. Eventuali modifiche di tale comportamento, siain fase di costruzione che di messain operae
nella successiva vita utile del dispositivo, possono essere ammesse solo con adeguate giustificazioni e verifiche, incluso il
controllo che non siano state introdotte sfavorevoli sovraresistenze e sovrarigidezze rispetto allerichieste di progetto.

Nell’ambito del progetto si dovra redigere un piano di qualita riguardante sia la progettazione del dispositivo, che la
costruzione, la messa in opera, la manutenzione e le relative verifiche analitiche e sperimentali. | documenti di progetto
indicheranno i dettagli, le dimensioni e le prescrizioni sulla qualita, come pure eventuali dispositivi di tipo speciale e le
tolleranze concernenti la messa in opera. Elementi di elevata importanza, che richiedano particolari controlli durante le fasi
di costruzione e messa in opera, saranno indicati negli elaborati grafici di progetto, insieme alle procedure di controllo da
adottare.

Tutte le condutture degli impianti che attraversano i giunti intorno alla struttura isolata dovranno non subire danni e rimanere
funzionanti per i valori di spostamento corrispondenti allo SLD. Quelle del gas e di altri impianti pericolos che attraversano i
giunti di separazione dovranno essere progettati per consentire gli spostamenti relativi della sovrastruttura isolata
corrispondenti allo SLU, con lo stesso livello di sicurezza adottato per il progetto del sistemadi isolamento.

10.4 Caratteristiche e criteri di accettazione dei dispositivi

Ai fini delle presenti disposizioni, i dispositivi facenti parte di un sistema di isolamento si distinguono in isolatori e dispositivi
ausiliari.

Gli isolatori sono dispositivi che svolgono fondamental mente la funzione di sostegno dei carichi verticali, con elevatarigidezza
in direzione verticale e bassa rigidezza o resistenza in direzione orizzontale, permettendo notevoli spostamenti orizzontali. A
tale funzione possono essere associate 0 no quelle di dissipazione di energia, di ricentraggio del sistema, di vincolo laterale
sotto carichi orizzontali di servizio (non sismici). Essendo fondamentalmente degli apparecchi di appoggio, debbono
rispettare le relative norme per garantire laloro piena funzionalita rispetto alle azioni di servizio.

Tragli isolatori si individuano:
isolatori in materiale elastomerico ed acciaio,
isolatori a scorrimento.

| dispositivi ausiliari svolgono fondamentalmente la funzione di dissipazione di energia e/o di ricentraggio del sistema /o di
vincolo laterale sotto carichi orizzontali di servizio (non sismici), rispetto alle azioni orizzontali. Tradi si distinguono

dispositivi a comportamento non lineare, indipendente dalla velocita di deformazione,
dispositivi a comportamento viscoso, dipendente dalla velocita di deformazione,
dispositivi a comportamento lineare o quasi lineare.

Un sistema di isolamento puo essere costituito unicamente daisolatori elastomerici, eventualmente realizzati con elastomeri ad
alta dissipazione o comprendenti inserti di materiali dissipativi (ad es. piombo), oppure unicamente daisolatori a scorrimento o
rotolamento, che inglobano funzioni dissipative o ricentranti per la presenza di elementi capaci di svolgere tai funzioni,
oppure da un’opportuna combinazione di isolatori e dispositivi ausiliari, questi ultimi generalmente con funzione dissipativa,
ricentrante /o di vincolo.

| dispositivi di isolamento possono essere basati su materiali € meccanismi diversi, dai quali dipendono le loro proprieta
meccaniche. Le proprieta di un sistema di isolamento, nel suo complesso, e la loro costanza scaturiscono dalla combinazione
delle proprieta dei dispositivi e degli isolatori che lo costituiscono.

Tutte le parti strutturali dei dispositivi, non direttamente impegnate nella funzione di isolamento, devono essere capaci di
sopportare le massime sollecitazioni di progetto rimanendo in campo elastico, con un adeguato coefficiente di sicurezza.

L’'idoneita all’impiego deve essere accertata mediante le prove sui materiali e sui dispositivi descritte nell’allegato 10.B
eseguite e certificate dalaboratori ufficiali, ai sensi dell’art. 20 dellalegge 1086/71, dotati delle necessarie attrezzature e della
specifica competenza.

10.4.1 Isolatori elastomerici

Gli isolatori elastomerici sono costituiti da strati di materiale elastomerico (gomma naturale o materiali artificiali idonei)
aternati a piastre di acciaio, aventi prevalente funzione di confinamento dell’ elastomero, e vengono disposti nella struttura in
modo da sopportare le azioni e deformazioni orizzontali di progetto trasmesse (sisma, vento, dilatazioni termiche, viscosita',
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ecc.) mediante azioni parallele alla giacitura degli strati di elastomero ed i carichi permanenti ed accidentali verticali mediante
azioni perpendicolari agli strati stessi.

Le piastre di acciaio saranno conformi a quanto previsto nelle norme per gli apparecchi di appoggio con un alungamento
minimo arotturadel 18% e spessore minimo pari a2 mm per le piastre interne e 220 mm per le piastre esterne.

Gli isolatori debbono avere pianta con due assi di simmetria ortogonali, cosi da presentare un comportamento il piu possibile
indipendente dalla direzione della azione orizzontale agente. Ai fini della determinazione degli effetti di azioni perpendicolari
agli strati, le loro dimensioni utili debbono essere riferite alle dimensioni delle piastre in acciaio, mentre per gli effetti delle
azioni parallele allagiacituradegli strati si considererala sezione interadello strato di gomma.

Si definiscono due fattori di forma:

Sy, fattore di forma primario, rapporto tra la superficie A’ comune al singolo strato di elastomero ed alla singola piastra
d’acciaio, depurata degli eventuali fori (se non riempiti successivamente), e la superficie laterale libera L del singolo strato
di elastomero, maggiorata della superficie laterale degli eventuali fori (se non riempiti successivamente) ossia S1=A’/L;

Sp, fattore di forma secondario, rapporto tra la dimensione in pianta D della singola piastra in acciaio, parallelamente
all’ azione orizzontale agente, e 1o spessore totale tg degli strati di elastomero (te € ottenuto come somma dello spessore dei
singoli strati, maggiorando lo spessore dei due strati esterni, se maggiore di 3 mm, del fattore 1,4) ossia Sp = D/te.

Gli isolatori in materiale elastomerico ed acciaio sono individuati attraverso le loro curve caratteristiche forza - spostamento,
generalmente non lineari, tramite i due parametri sintetici: larigidezza equivalente Kg, il coefficiente di smorzamento viscoso

equivalente Xe.

La rigidezza equivalente Ke , relativa ad un ciclo di carico, e definita come rapporto tra la forza F corrispondente allo
spostamento massimo d raggiunto in quel ciclo e lo stesso spostamento (Ke = F/d) e si valuta come prodotto del modulo
dinamico equivalente ataglio Ggin per Altg,

Il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente X, si definisce come rapporto tral’ energia dissipata in un ciclo completo di
carico W( e 2pFd, ossiax = Wg/(2p Fd).

L e caratteristiche meccaniche (Ke € X¢) dei dispositivi reali, valutate in corrispondenza dello spostamento massimo di progetto
dp, dovranno avere variazioni limitate come segue:
nell’ambito di tutta la fornitura per la singola operai valori medi delle suddette caratteristiche non possono differire di piu

del  109% rispetto ai corrispondenti valori di progetto, e le differenze, rispetto ai valori medi, non possono superare il
10%;

le variazioni legate all’invecchiamento dell’ elastomero, valutate come indicato nel seguito, non dovranno superare il 20%
del valoreiniziae;

le variazioni dovute a fattori ambientali (temperatura), val utate per le condizioni estreme di progetto dei fattori stessi e con
riferimento al valore misurato in condizioni medie di tali fattori, non dovranno superareil  20%;
le variazioni dovute a carico verticale, valutate come differenzatrai valori corrispondenti a carico verticale massimo ed a
guello minimo, non dovranno superare il 15% del valore di progetto;
le variazioni dovute alla velocita di deformazione (frequenza), valutate in un intervallo di  30% del valore massimo, non
dovranno superareil  10%;
Gli isolatori elastomerici devono inoltre essere in grado di sostenere almeno 10 cicli con spostamento massimo impresso pari a
1,2 dp. | cicli s intendono favorevolmente sostenuti se saranno soddisfatte le seguenti condizioni:
i diagrammi forza-spostamento mostreranno sempre un incremento di carico a crescere dello spostamento;
le caratteristiche meccaniche dei dispositivi (Ke € Xe), nei cicli successivi al primo, non varieranno di piu del 15% rispetto
ale caratteristiche riscontrate durante il terzo ciclo, ossia [Kej) -Kea)l/Kes < 0,15 € [Xei) -Xea)lXez < 0,15, avendo
contrassegnato con il pedice “(i)” le caratteristiche valutate all’i-esimo ciclo e con il pedice “(3)” le caratteristiche val utate
al terzo ciclo.

10.4.2 |solatori a scorrimento

Gli isolatori a scorrimento sono cogtituiti da appoggi a scorrimento (acciaio-PTFE) caratterizzati da bassi valori delle
resistenze per attrito.

Le superfici di scorrimento in acciaio e PTFE devono essere conformi alla normativa vigente per gli apparecchi di appoggio.
Gli isolatori a scorrimento dovranno avere un coefficiente d'attrito in tutte le condizioni di lavoro del sistema di isolamento
sismico compreso tra 0 e 4 %, ossia tenuto conto di:
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differenze nell’ ambito della singola fornitura rispetto al valore di progetto;

variazioni legate all’invecchiamento;

variazioni dovute a fattori ambientali (temperatura), valutate per condizioni estreme dei fattori stessi e con riferimento a

valore misurato in condizioni medie di tali fattori;

variazioni dovute al carico verticale, valutate come differenza trai valori corrispondenti a carico verticale massimo ed a

quello minimo;

variazioni dovute allavelocita (frequenza), valutate in un intervallo di  30% del valore massimo;
GI| isolatori a scorrimento devono inoltre essere in grado di sopportare, sotto spostamento massimo impresso pari a 1,2 d,
almeno 10 cicli di carico e scarico. | cicli s riterranno favorevolmente sopportati se il coefficiente d’attrito (f), nei CIC|I
successivi a primo, non varieradi pit del 15% rispetto alle caratteristiche riscontrate durante il terzo ciclo, ossia
|f(i) -f(g)l/f(3) < 0,15,
avendo contrassegnato con il pedice “(i)" le caratteristiche valutate all’i-esimo ciclo e con il pedice “(3)" le caratteristiche
valutate al terzo ciclo. Qualoral’incremento della forza nel sistema di isolamento per spostamenti tra 0,5d4. € dy. Siainferiore
al’ 1,25% del peso totale della sovrastruttura, gli isolatori a scorrimento debbono essere in grado di garantire la loro funzione
di appoggio fino a spostamenti pari ad 1,5 d,.

10.4.3 Dispositivi ausiliari a comportamento non lineare

| dispositivi ausiliari a comportamento non lineare trasmettono, in generale, soltanto azioni orizzontali ed hanno rigidezza
trascurabile rispetto ale azioni verticali. Essi possono realizzare comportamenti meccanici diversi, ad elevata 0 bassa
dissipazione di energia, con riduzione o incremento della rigidezza a crescere dello spostamento, con o senza spostamenti
residui all’azzeramento della forza. Nel seguito s tratteranno essenzialmente dispositivi caratterizzati da una riduzione della
rigidezza, ma con forza sempre crescente, a crescere dello spostamento, i cui diagrammi forza-spostamento sono
sostanzialmente indipendenti dalla velocita di percorrenza e possono essere schematizzati come nella figura 10.1.

| dispositivi a comportamento non lineare sono costituiti da elementi base che ne determinano le caratteristiche meccaniche
fondamentali ai fini della loro utilizzazione nell’ambito di un sistema di isolamento sismico. Ove necessario tali elementi
potranno essere sottoposti singolarmente a prove sperimentali di qualificazione e accettazione.

| dispositivi di isolamento non lineari sono individuati dalla curva caratteristica che lega la forza trasmessa dal dispositivo al
corrispondente spostamento; tali curve caratteristiche sono, in generale, schematizzabili con delle bilineari, definite dalle
coordinate (Fy, d;), corrispondenti a limite teorico del comportamento elastico lineare del dispositivo, e dalle coordinate (F»,
d,) corrispondenti al valore di progetto allo SLU dello spostamento.

Figura10.1 — Diagrammi forza— spostamento per dispositivi non lineari

Il ciclo bilineare teorico € definito dai seguenti parametri:
de = spostamento nel primo ramo di carico in una prova sperimentale entro il quale il comportamento & sostanzialmente
lineare. In generale pud assumersi un valore pari a d»/20;

Fy= Forza corrispondente ady, nel ramo di carico iniziale sperimentale.

d;= ascissa del punto d'intersezione della linea retta congiungente I'origine con il punto (dy , Fg) € la linea retta
congiungente i punti (d»/4, F(d2/4)) and (d,, F,) nel terzo ciclo della prova sperimentale;

Fi= ordinata del punto d’intersezione della linea retta congiungente I'origine con il punto (dg, Fg) € la linea retta

congiungente i punti (d»/4, F(d2/4)) and (d,, F,) nel terzo ciclo della prova sperimentale;
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d,= Spostamento massimo di progetto in un dispositivo d’isolamento, corrispondente allo SLU;

F,= forza corrispondente allo spostamento d,, ottenuta al terzo ciclo sperimentale.

Le rigidezze elastica e post-€elastica, rispettivamente del primo ramo e del secondo ramo, vengono definite come: K, = Fi/d; ;
Ky = (F2-F1)/(dx-dy).

Il ciclo teorico che eventualmente si assume per I'esecuzione delle analis non lineari per la progettazione della struttura,
completato dei rami di scarico e ricarico coerenti con il comportamento reale, dovra essere tale che I’ energia dissipata in un
ciclo non differiscadi pit del 10% dall’ energia dissipata nel terzo ciclo di carico della prova sperimentale.

Le curve caratteristiche nel terzo ciclo di carico, valutate in termini di forza, in corrispondenza degli spostamenti d; e d,, e di
rigidezza K, dovranno avere variazioni limitate come segue:

nell’ambito di tutta la fornitura per la singola operai valori medi delle suddette caratteristiche non possono differire di piu
del  10% rispetto ai corrispondenti valori di progetto, e le differenze, rispetto ai valori medi, non possono superare il
10%;

le variazioni legate all’invecchiamento dei materiali, valutate come indicato nel seguito, non dovranno superare il 20% del
valoreiniziale;

le variazioni dovute a fattori ambientali (temperatura), val utate per le condizioni estreme di progetto dei fattori stessi e con
riferimento al valore misurato in condizioni medie di tali fattori, non dovranno superareil  20%;

le variazioni dovute alla velocita di deformazione (frequenza), valutate in un intervallo di  30% del valore massimo, non
dovranno superareil  10%.
| dispositivi a comportamento non lineare devono inoltre essere in grado di sostenere almeno 10 cicli con spostamento
massimo impresso pari al1,2 d2. | cicli si intendono favorevol mente sostenuti se saranno soddisfatte le seguenti condizioni:
i diagrammi forza-spostamento mostrano sempre un incremento di carico a crescere dello spostamento;
le curve caratteristiche, nei cicli successivi a primo, valutate in corrispondenza degli spostamenti d; e d,, non variano di
pit del 15%, intermini di forza e di rigidezza K, rispetto alle caratteristiche riscontrate durante il terzo ciclo, ossia:
YF) —F¥l Fg < 0,15, ¥Ky;) — Kag¥ Kag < 0,15 avendo contrassegnato con il pedice “(i)” le caratteristiche valutate
al’'i-esimo ciclo econil pedice“(3)" le caratteristiche valutate a terzo ciclo.

10.4.4 Dispositivi ausiliari a comportamento viscoso

| dispositivi ausiliari a comportamento viscoso trasmettono, in generale, soltanto azioni orizzontali ed hanno rigidezza
trascurabile rispetto alle azioni verticali. Essi sono caratterizzati da un valore della forza proporzionale a v¥, e pertanto non
contribuiscono ala rigidezza del sistema. La relazione forza spostamento di un dispositivo viscoso, per una legge sinusoidale
dello spostamento é riportata in figura 10.2. Laforma del ciclo € dllittica per a=1. Il valore massimo della forza viene sempre
raggiunto in corrispondenza dello spostamento nullo.

Il loro comportamento & caratterizzato dalla massima forza sviluppata F.x € dall’ energia dissipata E4 in un ciclo, per una
prefissata ampiezza e frequenza, ossia dalle costanti C e a. L’identificazione di tali parametri ai fini della modellazione
meccanica del sistema d'isolamento dovra essere fatta con riferimento ai valori di forza massima ed energia dissipata durante il
terzo ciclo di carico, dovendo essere non superiore al 10% la differenzatra il valore teorico e il valore sperimentale delle due
grandezze dette.

/
= e

d = A SIN(W £) Withw =2p / Tegs

\
F = C v® = Fnax (cos(w t))?
Frmax = C (Omax W)*

Figura 10.2 — Dispositivi a comportamento viscoso

L e caratteristiche meccaniche (Fmax € Eg) dei dispositivi reali, valutate per velocita di applicazione delle deformazioni pari a
quelle di progetto, dovranno avere variazioni limitate come segue:
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nell’ambito di tutta la fornitura per la singola operai valori medi delle suddette caratteristiche non possono differire di piu
del  109% rispetto ai corrispondenti valori di progetto, e le differenze, rispetto ai valori medi, non possono superare il
10%;

le variazioni legate all’invecchiamento dei materiali, valutate come indicato nel seguito, non dovranno superare il 15% del
valoreiniziale;

le variazioni dovute a fattori ambientali (temperatura), val utate per le condizioni estreme di progetto dei fattori stessi e con
riferimento al valore misurato in condizioni medie di tali fattori, non dovranno superareil  20%.

| dispositivi a comportamento viscoso devono essere in grado di sopportare, sotto spostamento massimo impresso pari a1,2 do,
almeno 10 cicli. | cicli si intendono favorevolmente sopportati se saranno soddisfatte le seguenti condizioni:
le curve caratteristiche, nei cicli successivi al primo, valutate nel terzo ciclo di carico, non variano di piu del 15%, in
termini di forza massima e di energia dissipata, rispetto alle caratteristiche riscontrate durante il terzo ciclo, ossia ¥4 —
Fe¥dF@E < 0,15, YEq) — Eqs¥4 Eqs < 0,15 avendo contrassegnato con il pedice (i) le caratteristiche valutate all’i-esimo
ciclo e conil pedice 3 le caratteristiche valutate al terzo ciclo.

10.4.5 Dispositivi ausiliari a comportamento lineare o quasi lineare

| dispositivi ausiliari a comportamento lineare 0 quasi lineare trasmettono, in generale, soltanto azioni orizzontali ed hanno
rigidezza trascurabile rispetto alle azioni verticali. Il loro comportamento € definito tramite la rigidezza equivalente Ke e il

coefficiente di smorzamento viscoso equivalente Xe.

L e caratteristiche meccaniche (Ke € X¢) dei dispositivi reali, valutate in corrispondenza dello spostamento massimo di progetto
dp, e per unafrequenza di applicazione del carico pari aquelladi progetto, dovranno avere variazioni limitate come segue:

nell’ambito di tutta la fornitura per la singola operai valori medi delle suddette caratteristiche non possono differire di piu
del  10% rispetto ai corrispondenti valori di progetto, e le differenze, rispetto ai valori medi, non possono superare il
10%;

le variazioni legate all’invecchiamento dei materiali, valutate come indicato nel seguito, non dovranno superare il 15% del
valoreiniziae;

le variazioni dovute a fattori ambientali (temperatura), val utate per le condizioni estreme di progetto dei fattori stessi e con
riferimento al valore misurato in condizioni medie di tali fattori, non dovranno superareil  20%;

le variazioni dovute ala velocita di deformazione (frequenza), valutate in un intervallo di  30% del valore di progetto, non
dovranno superareil  10%.

| dispositivi a comportamento lineare o quasi lineare devono inoltre essere in grado di sopportare, sotto spostamento massimo
impresso pari a 1,2 dp, aimeno 10 cicli di carico e scarico. | cicli s riterranno favorevol mente sopportati se saranno soddisfatte

le seguenti condizioni:
i diagrammi forza-spostamento mostreranno sempre un incremento di carico a crescere dello spostamento;
le caratteristiche meccaniche dei dispositivi (Ke € Xe), nei cicli successivi al primo, non varieranno di pit del 15% rispetto
dle caratteristiche riscontrate durante il terzo ciclo, ossia [Kej) -Kel/Kes < 0,15 € [Xei) -Xea)l/Xez < 0,15, avendo

contrassegnato con il pedice “(i)" le caratteristiche valutate all’i-esimo ciclo e con il pedice “(3)” le caratteristiche val utate
al terzo ciclo.

10.5 Indicazioni progettuali

10.5.1 Indicazioni riguardanti i dispositivi

L’ aloggiamento dei dispositivi d'isolamento ed il loro collegamento alla struttura devono essere concepiti in modo da
assicurarne |'accesso e rendere i dispositivi stessi ispezionabili e sostituibili. E necessario anche prevedere adeguati
sistemi di contrasto, idonei a consentire I'eventuale ricentraggio dei dispositivi qualora, a seguito di un sisma, si
possano avere spostamenti residui incompatibili con la funzionalita dell’ edificio e/o con il corretto comportamento del
sistema d'isolamento.

Ove necessario, gli isolatori dovranno essere protetti da possibili effetti derivanti da attacchi del fuoco, chimici o
biologici. In aternativa, occorre prevedere dispositivi che, in caso di distruzione degli isolatori, siano idonei a trasferire
il carico verticale alla sottostruttura.

| materiali utilizzati nel progetto e nella costruzione dei dispositivi dovranno essere conformi alle corrispondenti norme
invigore.
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Gli isolatori soggetti a forze di trazione o a sollevamento durante |'azione sismica dovranno essere in grado di
sopportare la trazione o il sollevamento senza perdere la loro funzionalita strutturale. Tali effetti andranno debitamente
messi in conto nel modello di calcolo ed il comportamento degli isolatori a trazione dovra essere verificato
sperimental mente

10.5.2 Controllo di movimenti indesider ati

Per minimizzare gli effetti torsionali, la proiezione del centro di massa dell’ edificio sul piano degli isolatori ed il centro
di rigidezza dei dispositivi di isolamento o, nel caso di sottostruttura flessibile, il centro di rigidezza del sistema
sottostruttura-isolamento debbono essere, per quanto possibili, coincidenti. Inoltre, nei casi in cui il sistema di
isolamento affidi a pochi dispositivi le sue capacita dissipative e ricentranti rispetto alle azioni orizzontali, occorre che
tali dispositivi siano, per quanto possibile, disposti perimetral mente e siano in numero staticamente ridondante.

Per minimizzare le differenze di comportamento degli isolatori, le tensioni di compressione a cui lavorano devono
essere per quanto possibile uniformi. Nel caso di sistemi d'isolamento che utilizzano isolatori di diverso tipo,
particolare attenzione andra posta sui possibili effetti della differente deformabilita verticale sotto le azioni sia statiche
che sismiche.

Per evitare o limitare azioni di trazione negli isolatori, gli interassi della maglia strutturale dovranno essere scelti in
modo tale che il carico verticae “V” di progetto agente sul singolo isolatore sotto le azioni sismiche e quelle
concomitanti, risulti essere sempre di compressione o, a piu, nullo.

10.5.3 Controllo degli spostamenti sismici differenzali del terreno

Le strutture del piano di posa degli isolatori e del piano su cui appoggia la sovrastruttura devono essere dimensionate in
modo da assicurare un comportamento rigido nel piano suddetto, cosi da limitare gli effetti di spostamenti sismici
differenziali.

La condizione precedente s considera soddisfatta se un diaframma rigido costituito da un solaio in c.a. oppure da una
grigliadi travi progettata tenendo conto di possibili fenomeni di instabilita € presente sia al di sopra che a di sotto del
sistema di isolamento e se i dispositivi del sistema di isolamento sono direttamente fissati ad entrambi i diaframmi,
oppure attraverso elementi verticali il cui spostamento orizzontale in condizioni sismiche sia minore di 1/40 dello
spostamento relativo del sistema di isolamento. Tali elementi dovranno essere progettati per rispondere in campo
rigorosamente elastico, tenendo anche conto della maggiore affidabilitarichiesta ai dispositivi di isolamento.

10.5.4 Controllo degli spostamenti relativi al terreno e alle costruzioni circostanti

Adeguato spazio dovra essere previsto tra la sovrastrutturaisolata e il terreno o le costruzioni circostanti, per consentire
liberamente gli spostamenti sismici in tutte le direzioni.

Le eventuali connessioni, strutturali e non, fra la struttura isolata e il terreno o le parti di strutture non isolate devono
essere progettate in modo tale da assorbire, con ampio margine di sicurezza, gli spostamenti relativi previsti dal calcolo.
Particolare attenzione, atale proposito, deve essere posta negli impianti.

Occorre anche attuare adeguati accorgimenti affinché |’ eventuale malfunzionamento delle connessioni a cavallo dei
giunti non possa compromettere I’ efficienza dell’ isolamento.

10.6 Azione Sismica

Ai fini della progettazione I’ azione sismica & fondamental mente definita, in termini di intensitd, ovvero accelerazione massima
del terreno, forme spettrali, durata degli accelerogrammi, nel capitolo 3 delle presenti norme, salvo quanto prescritto in modo
specifico per la progettazione di edifici con isolamento sismico in questo paragrafo.

10.6.1 Spettri di progetto

In generale gli spettri elastici definiti al punto 3.2.3. verranno adottati come spettri di progetto, assumendo Tp=2,5s. Le
ordinate spettrali per T>4s saranno assunte pari all’ ordinata corrispondente a T=4s. Gli spettri di progetto allo stato limite di

danno s ottengono dividendo le ordinate spettrali per 2.5.
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In alternativa all’impiego delle forme standard dello spettro di risposta elastico di cui a punto 3.2.3. associate al valore di ag
fornito nel par. 3.2.1. per le diverse zone sismiche, & consentito I'impiego di spettri di risposta specifici per il sito considerato,
caratterizzati dalle probabilita di superamento richieste per ciascuno dei due stati limite, ricavati direttamente sulla base di
conoscenze geosi smotettoniche e geotecniche, oppure da dati statistici applicabili alla situazione in esame. Le ordinate di tali
spettri, in corrispondenza dei periodi propri di interesse per il sistema, non potranno essere assunte inferiori ale ordinate dello
spettro elastico standard applicabile, in relazione a profilo di suolo.

10.6.2 Impiego di accelerogrammi

L’impiego di accelerogrammi € regolato dalle prescrizioni del punto 3.2.7. e dalle seguenti.

La parte pseudostazionaria deve essere preceduta e seguita da tratti ad intensita crescente da zero e decrescente a zero, di modo
che ladurata complessiva dell’ accelerogramma sia non inferiore a 25 s.

La coerenza con lo spettro di riferimento va verificata con le seguenti regole, che sostituiscono quelle riportate in 3.2.7. Nel
campo 0,8Ty , 1,2T;s, ove Ty rappresenta la stima inferiore del primo periodo proprio della struttura a base fissa e Tg
rappresenta la stima superiore del periodo fondamentale equivalente della struttura isolata, la media delle ordinate spettrali, in
corrispondenza di ogni periodo, deve risultare non inferiore al 90% delle ordinate spettrali di riferimento. Comunque, nel
campo di periodi compreso tra 0,15 sec. e 4,00 sec., la stessa media non deve risultare inferiore al’ 80% delle ordinate spettrali
di riferimento.

10.7 M odellazione e analis strutturale

10.7.1 Proprieta del sistema di isolamento

Le proprieta meccaniche del sistema di isolamento da adottare nelle analisi di progetto, derivanti dalla combinazione delle
proprieta meccaniche dei singoli dispositivi che lo costituiscono, saranno le piu sfavorevoli che si possono verificare durante la
sua vita utile. Esse dovranno tener conto, ove pertinente, dell’influenza di:

entita delle deformazioni subite in relazione allo stato limite per laverificadel quale si svolgel’analisi,

variabilita delle caratteristiche meccaniche dei dispositivi nell’ambito dellafornitura,

velocita massima di deformazione (frequenza), in un intervallo di variabilitadi  30% del valore di progetto,

entita dei carichi verticali agenti simultaneamente a sisma,

entita dei carichi e delle deformazioni in direzione trasversale a quella considerata,

temperatura, per i valori massimo e minimo di progetto,

cambiamento delle caratteristiche nel tempo (invecchiamento).

Si dovranno, pertanto, eseguire pit analisi per ciascuno stato limite da verificare, attribuendo ai parametri del modello i valori
estremi pit sfavorevoli ai fini della valutazione delle grandezze da verificare e coerenti con I’ entita delle deformazioni subite
dai dispositivi. In generale i valori massimi degli spostamenti del sistema d'isolamento s otterranno attribuendo i valori
minimi alle caratteristiche di rigidezza, smorzamento, attrito, mentre i valori massimi delle deformazioni e tensioni nella
struttura si otterranno attribuendo atali caratteristichei valori massimi.

Nella progettazione degli edifici in categoria d’importanza lll, si possono adottare i valori medi delle proprieta meccaniche del
sistema di isolamento, a condizione che i valori estremi (massimo oppure minimo) non differiscano di pit del 20% dal valor
medio.

10.7.2 Modellazione

La sovrastruttura e la sottostruttura verranno modellate sempre come sistemi a comportamento elastico lineare. Il sistema di
isolamento pud essere modellato, in relazione alle sue caratteristiche meccaniche, come avente comportamento visco-elastico
lineare oppure con legame costitutivo non lineare. La deformabilita verticale degli isolatori dovra essere messa in conto
quando il rapporto tra larigidezza verticale del sistema di isolamento K, e la rigidezza equivalente orizzontale Ky € inferiore a
800.

Se viene utilizzato un modello lineare, si dovra adottare la rigidezza secante riferita allo spostamento totale di progetto per lo
stato limite in esame, di ciascun dispositivo facente parte del sistema di isolamento. La rigidezza totale equivalente del sistema
di isolamento, Ky, sara pari alla somma delle rigidezze equivalenti dei singoli dispositivi. L’energia dissipata dal sistema
d’isolamento dovra essere espressain termini di coefficiente di smorzamento viscoso equivalente del sistema d’isolamento Xes;,
valutato con riferimento all’ energia dissipata dal sistema di isolamento in cicli con frequenza nell’intervallo delle frequenze
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naturali dei modi considerati. Per i modi superiori della struttura, a di fuori di tale intervallo, il rapporto di smorzamento del
modello completo dovra essere quello della sovrastruttura nella condizione di base fissa.

Quando larigidezza e/o o smorzamento equivalenti del sistemadi isolamento dipendono significativamente dallo spostamento
di progetto, dovra applicars una procedura iterativa fino a che la differenza tra il valore assunto e quello calcolato non sia
inferiore a 5%.

I comportamento del sistema di isolamento puo essere modellato come lineare equivalente se sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:

a) larigidezza equivalente del sistema d’isolamento € almeno pari a 50% della rigidezza secante per cicli con
spostamento pari al 20% dello spostamento di riferimento;

b) lo smorzamento lineare equivalente del sistema di isolamento, come definito in precedenza, e inferiore a 30%;

¢) lecaratteristiche forza-spostamento del sistemadi isolamento non variano di piu del 10% per effetto di variazioni
della velocita di deformazione, in un campo del £30% intorno a valore di progetto, e dell’ azione verticale sui
dispositivi, nel campo di variabilita di progetto;

d) I'incremento della forza nel sistema di isolamento per spostamenti tra 0,5dy. € dyc € ameno pari al’ 1,25% del
peso totale della sovrastruttura.

Nel caso in cui s adotti un modello non lineare, il legame costitutivo dei singoli dispositivi del sistema di isolamento deve
riprodurre adeguatamente il loro comportamento nel campo di deformazioni e velocita che s verificano durante |’ azione
sismica, anche in relazione alla corretta rappresentazione dell’ energia dissipata nel cicli di isteresi.

10.7.3 Metodi di analisi

In relazione alle caratteristiche dell’ edificio e del sistemadi isolamento possono essere utilizzati i seguenti metodi di analisi:
a) daticalineare
b) dinamicalineare
¢) dinamicanon lineare

10.7.4 Analis statica lineare

L'analis staticalineare considera due traslazioni orizzontali indipendenti, cui sovrappone gli effetti torsionali. Si assume che la
sovrastruttura sia un solido rigido che trasla a di sopra del sistema di isolamento, con un periodo equivalente di traslazione
pari a

Tie =2pyM /K (10.1)
incui:

M é lamassatotale della sovrastruttura;

Kes €larigidezza equivalente orizzontale del sistema d’isolamento, ottenuta trascurando eventuali effetti torsionali alivello di
isolamento.

I metodo dell@nalis statica lineare pud essere applicato se la costruzione isolata soddisfai requisiti seguenti:

. il sistema resistente all@zione sismica possiede una configurazione strutturale regolare in pianta, come € definita al
punto 4.3.
la sovrastruttura ha altezza non maggiore di 20 metri e non piu di 5 piani.
la sottostruttura pud essere considerata infinitamente rigida ovvero il suo periodo proprio € non maggiore di 0,05 sec.
la maggiore dimensione in pianta della sovrastruttura & inferiore a 50 m;
il sistema d@olamento puo essere modellato come lineare, in accordo con il precedente punto 10.7.2
il periodo equivalente T;s della costruzione isolata ha un valore compreso fra 3Ty € 3.0 s, incui Ty €l periodo della
sovrastruttura assunta a base fissa, stimato con un’ espressione approssimata.
larigidezza verticale del sistema di isolamento K, € almeno 800 volte piu grande della rigidezza equivalente orizzontale
del sistemadi isolamento K.

Il periodo in direzione verticale T, calcolato come T, =2p,/M /K, , éinferiorea0,1s

Nessuno isolatore risultain trazione per I’ effetto combinato dell’ azione sismica e dei carichi verticali.

In ciascuna delle direzioni principali orizzontali I’ eccentricita totale (esclusa quella accidentale) trail centro di rigidezza
del sistema di isolamento e la proiezione verticale del centro di massa non € superiore a 3% della dimensione della
sovrastruttura trasversale alla direzione orizzontale considerata.

Sotto tali condizioni il calcolo potra essere svolto su due modelli separati, per ciascuno dei quali s assumera il valore
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corrispondente dello smorzamento, uno per la sovrastruttura ed uno per la sottostruttura. Su quest’ ultimo agiranno le forze
ricavate dal primo modello e le forze d'inerzia prodotte direttamente dal moto del terreno.

Lo spostamento del centro di rigidezza dovuto al’azione sismica dq. verra calcolato, in ciascuna direzione orizzontale,
mediante |a seguente espressione:

- M )Se(Tistesi)

ddc K

(10.2)

esi,min

In cui S(Tis, Xes) € I’ accelerazione spettrale definita in 3.2.3 per la categoria di suolo di fondazione appropriata e Kes min € 12
rigidezza equivalente minima in relazione alla variabilita delle proprietd meccaniche del sistema di isolamento, per effetto dei
fattori definiti in 10.7.1.

Le forze orizzontali da applicare a ciascun piano della sovrastruttura debbono essere calcolate, in ciascuna direzione
orizzontale, mediante la seguente espressione:

fj = my xS(Tis, Xesi) (10.3)
incui m; &lamassadel piano j-esimo.
Gli effetti della torsione d’'insieme della sovrastruttura sui singoli dispositivi di isolamento possono essere messi in conto

amplificando in ciascuna direzione gli spostamenti e le forze precedentemente definiti mediante i fattori d,; e dy; , per le azioni
indirezionex ey:

10.4)
Ciot,y e (

dxi:1+ > Yi do. =1+ tot,x

yi i
Ty r2
incui:
(xi, y;) sono lecoordinate del dispositivo rispetto al centro di rigidezza;
ot x,y € " eccentricita totale nelladirezione x, y, inclusa quella accidentale;
Iy €il raggio torsionale del sistema di isolamento, dato dalla seguente espressione:
2 _ ( 2k +v2K )/ K 2 _ ( 2K 4+ v2K )/ K (10.5)
r.x - XI yi yi xi yi r.y - X| yi yi xi Xi

K e K, sono le rigidezze equivalenti del dispositivo i-esimo nella direzione x e y rispettivamente.
Gli effetti torsionali sulla sovrastruttura, ai fini della verifica degli elementi strutturali, saranno valutati come specificato in
45.2.

10.7.5 Analisi dinamica lineare

L'analisi dinamica lineare € ammessa quando risulta possibile modellare elasticamente il comportamento del sistema di
isolamento, nel rispetto delle condizioni di cui a punto 10.7.2. Per il sistema complessivo, formato dalla sottostruttura, dal
sistema d'isolamento e dalla sovrastruttura, si assume un comportamento elastico lineare. Il modello comprendera sia la
sovrastruttura che la sottostruttura, qualora il sistema di isolamento non sia immediatamente al di sopra delle fondazioni.
L'analisi potra essere svolta mediante analisi modale con spettro di risposta 0 mediante integrazione al passo delle equazioni
del moto, eventualmente previo disaccoppiamento modale, considerando un numero di modi tale da portare in conto anche
un’ aliquota significativa della massa della sottostruttura, seinclusa nel modello.

L'analist modale con spettro di risposta dovra essere svolta secondo quanto specificato in 4.5.3, salvo diverse indicazioni
fornite nel presente paragrafo. Le due componenti orizzontali dell’azione sismica si considereranno in generale agenti
simultaneamente, adottando, ai fini della combinazione degli effetti, le regole riportate in 4.6. La componente verticale dovra
essere messa in conto nei casi previsti in 4.6 e, in ogni caso, quando il rapporto tra la rigidezza verticale del sistema di
isolamento K, e la rigidezza equivalente orizzontale K5 € inferiore a 800. In tali casi si avra cura che la massa eccitata dai
modi in direzione verticale considerati nell’ analisi sia significativa.

Per I'applicazione del metodo dello spettro di risposta, 1o spettro elastico definito in 3.2.3 va ridotto per tutto il campo di
periodi T 2 0,8 Tjg, assumendo per il coefficiente riduttivo h il valore corrispondente al coefficiente di smorzamento viscoso

equivalente X4 del sistema di isolamento.
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Nel caso di analisi lineare con integrazione al passo si pud adottare un solo accelerogramma, purché rispetti le condizioni
di coerenza con lo spettro di partenza specificate, al punto 3.2.7. La messa in conto del corretto valore del coefficiente di
smorzamento viscoso equivalente x si ottiene, quando si opera sulle singole equazioni modali disaccoppiate, assegnando a
ciascuna equazione il corrispondente valore modale di x, quando s opera sul sistema completo, definendo in maniera
appropriatala matrice di smorzamento del sistema.

10.7.6 Analisi dinamica non lineare

L'analisi dinamica non lineare pud essere svolta in ogni caso. Essa € obbligatoria quando il sistema d’'isolamento non pud
essere rappresentato da un modello lineare equivalente, come stabilito in 10.7.2.

Le analisi dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni riportate in 4.5.5. 11 modello dovra rispettare quanto riportato
in10.7.5.

Nel caso in cui sussistano le condizioni per I'esecuzione di analis statiche lineari specificate a punto 10.7.4, con la sola
eccezione del comportamento del sistema d'isolamento, si potra utilizzare un modello semplificato del sistema strutturale,
considerando la struttura come una massa rigida, collegata a terra tramite elementi che riproducano correttamente il
comportamento del sistema d'isolamento risultante dal contributo di tutti i suoi dispositivi. Lo spostamento ottenuto
dall’analis verra assunto come spostamento di progetto del sistema d’isolamento, mentre |’ accel erazione massima sulla massa
rigida sara utilizzata, nell’ipotesi di distribuzione linearmente crescente lungo I’ altezza dell’ accelerazione, per la valutazione
delle forze d'inerzia da applicare a singoli piani nella formula (4.2) del par. 4.5.2, in sostituzione di Sy(T,). Gli effetti
torsionali sul sistema d’isolamento verranno valutati come precisato in 10.7.4, adottando valori delle rigidezze equivalenti
coerenti con gli spostamenti risultanti dall’ analisi.

10.8 Verifiche

10.8.1 Sato limite di danno (S.D)

Il livello di protezione richiesto per la sottostruttura e le fondazioni nei confronti dello SLD é da ritenere conseguito se sono
soddisfatte le relative verifiche nei confronti dello SLU, di cui a punto 10.8.2.

La verifica allo SLD della sovrastruttura verra svolta controllando che gli spostamenti interpiano ottenuti dall’analisi siano
inferiori ai limiti indicati nel punto 4.10.2.

| dispositivi del sistema di isolamento non debbono subire danni che possano comprometterne il funzionamento nelle usuali
condizioni di servizio e per il terremoto di progetto allo SLU. In caso di sistemi a comportamento fortemente non lineare, gli
eventuali spostamenti residui al termine dell’ azione sismica debbono essere compatibili con la funzionalita della costruzione. 11
primo requisito s ritiene normalmente soddisfatto se sono soddisfatte le verifiche allo SLU. Il secondo requisito s ritiene
normal mente soddisfatto quando lo spostamento corrispondente all’ azzeramento della forza nel ramo di scarico del ciclo di
massima ampiezza forza-spostamento del sistema di isolamento & non maggiore di 10 mm. Si adotteranno valori inferiori al
limite detto quando particolari esigenze funzionali dell’ edificio lo richiedano.

Qualorail sistemadi isolamento sia realizzato mediante isolatori elastomerici, con 0 senza inserti in materiale dissipativo (ad
es. piombo), il livello di protezione richiesto € da ritenersi conseguito se sono soddisfatte le verifiche nei confronti dello SLU,
di cui a successivo punto 10.8.2.

Le eventuali connessioni, strutturali e non, particolarmente quelle degli impianti, frala strutturaisolata e il terreno o le parti di
strutture non isolate, devono assorbire gli spostamenti relativi massimi ottenuti dal calcolo senza alcun danno o limitazioni
d’uso.

10.8.2 Sato limite ultimo (SLU)

Lo SLU della sottostruttura e della sovrastruttura dovranno essere verificati con i valori di gy utilizzati per gli edifici non
isolati.

Gli elementi della sottostruttura dovranno essere verificati rispetto alle sollecitazioni ottenute direttamente dall’analisi, quando
il modello include anche la sottostruttura. In caso contrario, dovranno essere verificati rispetto alle sollecitazioni prodotte
dalle forze trasmesse dal sistema d’isolamento combinate con le sollecitazioni prodotte dalle accelerazioni del terreno
direttamente applicate ala sottostruttura. Nel caso in cui la sottostruttura possa essere assunta infinitamente rigida (periodo
proprio inferiore a 0,05 s) le forze d’inerzia direttamente applicate ad possono essere assunte pari a prodotto delle masse
della sottostruttura per I’ accelerazione del terreno a;. La combinazione delle sollecitazioni potra essere effettuata mediante la
regola dellaradice quadrata della sommadei quadrati (v. punto 4.5.3, eq. 4.4).
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Le condizioni di resistenza degli elementi strutturali della sovrastruttura possono essere soddisfatte considerando gli effetti
dell’azione sismica divisi dal fattore g = 1,15 xa, /a;, combinati con le atre azioni secondo le regole del punto 3.3. Il valore di
a, /a; puod essere calcolato per mezzo di un analisi statica non lineare (punto 4.5.4) o assunto pari a valore specificato per le
diversetipologie strutturali nei corrispondenti punti di questa norma. In nessun caso puo essere assunto superiore a 1,5.

| giunti tra strutture contigue devono essere dimensionati secondo quanto previsto al punto 4.11.1.5.

| tubi per lafornitura del gas o che trasportano altri fluidi pericolosi, al passaggio dal terreno o da altre costruzioni all’ edificio
in esame, dovranno sopportare senza rotture gli spostamenti relativi cui sono sottoposti.

Negli edifici di categoria d’'importanzal, le eventuali connessioni, strutturali e non, particolarmente quelle degli impianti, frala
strutturaisolata el terreno o le parti di strutture non isolate devono assorbire gli spostamenti relativi previsti dal calcolo, senza
danni.

| dispositivi del sistema d’isolamento debbono essere in grado di sostenere, senza rotture, gli spostamenti d, , valutati per un
terremoto avente probabilita di arrivo inferiori a quello di progetto allo SLU, ottenuto amplificando quest’ ultimo del 20%. Nel
caso di sistemi di isolamento a comportamento modellabile come lineare, € sufficiente maggiorare del 20% lo spostamento
ottenuto con il terremoto di progetto. Nel caso di sistemi a comportamento non lineare, occorre ripetere le analisi per I’ azione
sismica maggiorata.

Per tutti gli isolatori deve essere, in generale, soddisfattala condizione: V 3 0 (assenzadi trazione). Nel caso in cui dall’ analisi
risultasse V<0 in condizioni sismiche, occorrerd che latensione di trazione siainferiore a valore minore tra 2G e 1 MPa negli
isolatori elastomerici oppure, per gli isolatori di altro tipo, dimostrare, attraverso adeguate prove sperimentali, che I’isolatore
sia in grado di sostenere tale condizione oppure predisporre opportuni dispositivi in grado di assorbire integralmente la
trazione.

Nelle condizioni di massima sollecitazione le parti dei dispositivi non impegnate nella funzione dissipativa devono rimanere in
campo elastico, nel rispetto delle norme relative ai materiali di cui sono costituite, e comunque con un coefficiente di sicurezza
ameno pari al1,5.

Gli isolatori elastomerici debbono soddisfare le verifiche riportate nell’ allegato 10.A.

Le modalita di effettuazione delle prove sperimentali sui dispositivi, atte a verificare la rispondenza dei dispositivi alle ipotesi
progettuali e alle condizioni darispettare agli stati limite sono riportate nell’ allegato 10.B

10.9 Aspetti costruttivi, manutenzione, sostituibilita

Il progetto dei dispositivi di qualsiasi tipo comprende laredazione di un piano di qualita, che prevede, fral@tro, la descrizione
delle loro modalita di installazione durante la fase di costruzione dell©pera da isolare, nonché il programma dei controlli
periodici e degli interventi di manutenzione durante la vita di progetto della struttura, la cui durata deve essere specificata nei
documenti di progetto e che, comungue, non deve risultare minore di 60 anni.

Ai fini della durabilith sono rilevanti le differenti proprieta di invecchiamento degli elastomeri (gomme) e dei polimeri
termoplastici (teflon), 1@zione degradante esercitata dall©@ssigeno atmosferico sulle superfici degli elementi di acciaio, le
caratteristiche fisiche e chimiche degli adesivi, utilizzati per incollare le lamiere di acciaio alla gomma, e quelle dei polimeri
organici del silicio a catenalineare (olii e grassi siliconici), utilizzati nei dispositivi viscosi.

Ai fini della qualita della posa in opera, gli isolatori devono essese installati da personale specializzato, sulla base di un
disegno planimetrico recante le coordinate e la quota di ciascun dispositivo, |@ntita e la preregolazione degli eventuali
dispositivi mobili arotolamento, le dimensioni delle eventuali nicchie predisposte nel getti di calcestruzzo per accogliere staffe
o perni di ancoraggio, le caratteristiche delle malte di spianamento e di sigillatura.

Ai fini della sostituzione degli isolatori, il progetto delle strutture di c.a. deve prevedere la possihilita di trasferire
temporaneamente i carichi verticali dalla sovrastruttura alla sottostruttura per il tramite di martinetti oleodinamici, adiacenti
all@olatore da sostituire. A tale scopo il progetto delle strutture pud prevedere nicchie per I@serimento dei martinetti tra la
sottostruttura e la sovrastruttura ovvero altre disposizioni costruttive equivalenti (per es. mensole corte che aggettano dalla base
della sovrastruttura e che appoggiano su due martinetti ai lati dell@olatore).

Anche i percorsi, che consentono al personale addetto di raggiungere e di ispezionare gli isolatori, devono essere previsti e
riportati sul progetto esecutivo delle strutture portanti e su quello delle eventuali murature di tamponamento, in modo da
garantire |@ccessibilita al dispositivo datutti i lati.

Lerisultanze delle visite periodiche di controllo devono essere annotate su un apposito documento, che deve essere conservato
con il progetto della strutturaisolata durante I@ntera vita di utilizzazione della costruzione.

10.10 Collaudo

Il collaudo statico deve essere effettuato in corso d©pera; al riguardo si segnala che di fondamentale importanza é il controllo
dellaposain operadei dispositivi, nel rispetto delle tolleranze e delle modalita di posa prescritte dal progetto.
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Il collaudatore deve avere specifiche competenze, acquisite attraverso precedenti esperienze, come progettista, collaudatore o
direttore dei lavori di struttura con isolamento sismico, 0 attraverso corsi universitari o di specializzazione universitaria.

Oltre a quanto indicato nelle norme tecniche emanate ai sensi dell@t.21 della legge 5.11.71 n.1086, per le opere in c.a, in

c.a.p. ed astruttura metallica, devono osservarsi le prescrizioni di minimadi seguito riportate:

- devono essere acquisiti dal collaudatore i documenti di origine, forniti dal produttore, unitamente ai certificati relativi ale
prove sui materiali ed alla qualificazione dei dispositivi, nonché i certificati relativi alle prove di accettazione in cantiere
disposte dalla Direzione dei Lavori;

la documentazione ed i certificati sopraindicati devono essere esposti nella relazione a struttura ultimata del Direttore dei
Lavori cui spetta, ai sensi delle vigenti norme, il preminente compito di accertare la qualita dei materiali impiegati nella
realizzazione dell©pera.
Il collaudatore, nell@mbito dei suoi poteri discrezionali, potra estendere i propri accertamenti, ove ne ravvisi la necessita. In
tale senso il collaudatore potra disporre I@secuzione di speciali prove per la caratterizzazione dinamica del sistema di
isolamento atte a verificare, nei riguardi di azioni di tipo sismico, che le caratteristiche della costruzione corrispondano a quelle
attese.
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ALLEGATO 10.A —VERIFICA ALLO SLU DEGLI ISOLATORI ELASTOMERICI

Avendo indicato con:
o = 1,5V/(S,GginA;) ladeformazione di taglio dell’ elastomero prodotta dalla compressione;
E. modulo di compressibilita assiale valutato (in MPa) come E, = (1/(6GinS,%)+4/(3Ep)) ™;

Ggin modulo di taglio dinamico dell’ elastomero;
E, modulo di compressibilita volumetrica della gomma, da assumere pari a 2000 MPa in assenza di determinazione
diretta;

V  sforzo normale massimo sull’isolatore, derivato dalla combinazione dell’ azione sismica con le altre azioni (vedi punto
3.3);

S, fattoredi formaprimario, definito a punto 10.4.1;

A, arearidotta efficace dell’isolatore, calcolata come:

A; = Min [(by— drx — dex) Xy — Aty — 0,3dgy) , (by — drsex — 0,30lex) X by — ity — dgy)] , per isolatori rettangolari di lati by e by
A,=(j -sinj)D¥4conj =2 arccos(dey/D) per isolatori circolari di diametro D;

dex,dey spostamenti relativi tra le due facce (superiore e inferiore) degli isolatori, prodotti dalla azione sismica agente
nelle direzioni x ed y;
Orfo, ey spostamenti relativi tra le due facce (superiore e inferiore) degli isolatori, prodotti dalle azioni di ritiro,

fluage, e termiche (ridotte al 50%), ove rilevanti;
de = Max{ [(decthin)® + (03dey*dhry )71, [(0.30ex+dhiud? + (dey+diny )™ }:
O = defte ladeformazione di taglio dell’ elastomero per 1o spostamento sismico totale, inclusi gli effetti torsionali;

gq = &/2tte ladeformazione di taglio dovuta alla rotazione angolare dove:

a?:(gxbxl2+ aybyz) nel caso di un isolatore rettangolare, essendo a, ed a, le rotazioni rispettivamente attorno alle
direzioni x ed y,
a=3aD?/4 nel caso di un isolatore circolare, essendo a = (a,” + a,%)"?

G=0+0G+0q deformazione di taglio totale di progetto;
Ve :GdinArS]_ bm| n/te dove:
Pmin = min(by, by) per isolatori rettangolari e bmjn = D per isolatori circolari.

Gli isolatori in elastomero ed acciaio debbono soddisfare le verifiche di seguito elencate.
Tensione negli inserti in acciaio

Latensione massimas agente nella generica piastrain acciaio
SS: 113 V (tl + t2)/(Ar ts)v

dovet] et sono gli spessori dei due strati di elastomero direttamente a contatto con la piastra e tg € il suo spessore (tg3 2mm),
deve risultare inferiore allatensione di snervamento dell’ acciaio fyy

Deformazione di taglio massima degli isolatori

Devono risultare soddisfatte le condizioni:
G £5,
E g/15 £ 2,

dove g* € il valore massimo della deformazione di taglio raggiunto nelle prove di qualificazione relative all’efficacia
dell’ aderenza elastomero-acciaio, senza segni di rottura.

Instabilita

Il carico massimo verticale agente sul singolo isolatore dovra essere inferiore a carico critico V, diviso per un coefficiente di
sicurezza 2.
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ALLEGATO 10.B —MODALITA DI PROVA DEI DISPOSITIVI DI ISOLAMENTO

10.B.1. Isolatori in materiale elastomerico ed acciaio

Prove di accettazione sui materiali

Le prove di accettazione sui materiali sono quelle previste dalle norme sugli apparecchi di appoggio, con le seguenti variazioni
ed aggiunte:

le prove di invecchiamento vanno effettuate per 21 giorni a 70°C; la variazione del modulo G deve essere contenuta entro il
20% del valoreiniziale;

il modulo G deve essere determinato anche per una deformazione tangenziale pari a  100%.

Prove di qualificazione sui dispositivi

Le prove di qualificazione sui dispositivi; possono essere estese a tutti i dispositivi geometricamente simili (rapporti di scala
geometrica compresi tra 0,5 e 2, fattore di forma primario S; uguale, con tolleranza del  10%, fattore di forma secondario S,
uguale 0 maggiore) e prodotti con gli stess materiali di quelli provati. Esse debbono essere effettuate nell’ordine e con le
modalita di seguito specificate, alla temperatura di 23°C  3°C, anon meno di due giorni di distanza dalla vulcanizzazione o
dal termine del processo di invecchiamento, cosi da avere una temperatura uniforme sull’intero dispositivo (i giorni salgono a
quattro per dispositivi di dimensioni maggiori di 700 mm).

Determinazione statica della rigidezza a compressione tra il 30% e il 100% del carico verticale V di progetto,

opportunamente scalato, in presenza di sisma, somma dei carichi verticali dovuti a permanenti ed accidentali moltiplicati

per opportuni coefficienti ed alle eventuali azioni concomitanti (forze orizzontali, spostamenti e rotazioni);

determinazione statica, sotto compressione costante e pari a 6 MPa, del modulo statico di taglio G, convenzionalmente
definito come il modulo secante tra le deformazioni di taglio corrispondenti agli spostamenti 0,27te € 0,58te mediante

prove di carico-scarico fino a uno spostamento massimo pari ate ein corrispondenzadel 3° ciclo;

determinazione dinamica, sotto compressione costante e pari a 6 MPa, e anche a 12 MPa se il valore della tensione di
compressione di progetto (con unatolleranzadel 20%) se questa € superiore a9 MPa ,del modulo dinamico di taglio Gdin

e dello smorzamento x mediante prove cicliche sinusoidali alla frequenza di 0,5 Hz ed in corrispondenza del 3° ciclo,
valutando Gdin = Fteg/(Ad) come modulo secante in corrispondenza di d/te=1, con I'obbligo per Ggin di ricadere

nell’intervallo 0,35, 1,40 MPg;

determinazione delle curve G-g e x-g mediante le prove dinamiche cicliche precedentemente descritte e per i seguenti
vaori di g 0,05, 0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 2,0, e, comunque, per spostamenti non inferiori a+ 0,1 d,, + 0,2 d,, £ 0,3 d,, + 0,5d,,
d,, + 1,2 d,, effettuando almeno 5 cicli per ciascuna ampiezza;

determinazione delle caratteristiche di creep mediante prove di compressione sotto compressione costante e almeno pari al
massimo valore della tensione di compressione di progetto per le sole azioni di servizio, della durata di almeno 7 giorni; la
deformazione verticale per creep deve essere inferiore al 20% della deformazione statica sotto il carico V; il valore di
riferimento della deformazione statica sara assunto pari a quello misurato dopo 10 minuti dall’inizio dell’ applicazione del
carico;

valutazione della stabilita del dispositivo sotto compressione e taglio, effettuata accertandosi che il dispositivo rimanga
stabile se assoggettato ad uno spostamento orizzontale pari ad 1,8 t, in presenza di un carico verticale pari siaad ameno 1,5
Vmax cheanon pit di 0,5 Vmin (indicando con Vmax € Vmin rispettivamente i valori massimo e minimo di V);

valutazione della capacita di sostenere, sotto compressione costante e almeno pari al valore massimo della tensione di
compressione di progetto, almeno 10 cicli con spostamento massimo impresso almeno pari a 1,2 d:

valutazione di efficacia dell’ aderenza elastomero-acciaio, effettuata sottoponendo I’isolatore, sotto compressione costante e

almeno pari a valore massimo della tensione di compressione di progetto, a una deformazione g 3 2,5 senza che si

verifichino danni.
Le prove di qualificazione devono essere effettuate su almeno 4 dispositivi, due per le prove senza invecchiamento e due per le
prove dopo invecchiamento artificiale, ottenuto mantenendo i dispositivi di prova per 21 giorni a 70°C. L’invecchiamento
dovra comunque essere preceduto dalla determinazione statica della rigidezza a compressione e del modulo statico di taglio G,
secondo le modalita precedentemente definite, per valutare le caratteristiche dei dispositivi sottoposti a invecchiamento prima
dell’invecchiamento stesso. | valori di G dopo I'invecchiamento non devono superare di 1,15 volte i valori di G prima
dell’invecchiamento). La validita delle prove di invecchiamento potra essere estesa a tutti i dispositivi realizzati con la stessa
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mescola, indipendentemente dai rapporti di forma. Per qualificare lo stesso dispositivo per diversi valori della tensione di
compressione le prove possono essere ripetute in sequenza sugli stessi dispositivi da qualificare, verificando che tra una prova
elasuccessivanon s siano verificati danni ai dispositivi.

| dispositivi sottoposti a prove di qualificazione non potranno essere utilizzati nella costruzione.

Prove di accettazione sui dispositivi

Le prove di accettazione sui dispositivi, che saranno effettuate con le modalita gia viste per le prove di qualificazione e si
riterranno superate se i risultati ottenuti soddisfano i limiti sotto specificati e se il modulo statico di taglio G non differisce da
quello delle prove di qualificazione di oltreil  10%, sono le seguenti:

misura della geometria esterna che dovra rispettare le tolleranze prescritte dalle norme sugli apparecchi di appoggio, con
I’unicaderoga dei dispositivi di altezza superiore a 100 mm per i quali latolleranza sulle altezze & compresatra0 e 6mm;

determinazione statica dellarigidezza verticale trail 30% eil 100% del carico V;
determinazione statica del modulo statico di taglio G con le modalita specificate per le prove di qualificazione;

valutazione di efficacia dell’ aderenza elastomero-acciaio, con le modalita specificate per le prove di qualificazione, ma
adottando per la deformazione gil valore corrispondente allo spostamento d.

Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% del dispositivi, € comungue non meno di 4 e non piu del
numero di dispositivi da mettere in opera.

10.B.2. Isolatori a scorrimento
Prove di accettazione sui materiali

Le prove di accettazione sulle superfici di scorrimento sono quelle previste dalle norme per gli apparecchi di appoggio.

Prove di qualificazione sui dispositivi

Le prove di qualificazione sui dispositivi, che possono essere estese a tutti i dispositivi geometricamente simili (rapporti di
scala geometrica compresi tra 0,5 e 2) e prodotti con gli stessi materiali di quelli provati, vengono effettuate alla temperatura di
23°C 3°C, sono le seguenti:
determinazione statica del coefficiente d' attrito, per almeno tre valori della compressione, costante durante la prova, pari al
carico verticale V di esercizio, aV € @V min, Opportunamente scalati;
determinazione dinamica del coefficiente d’ attrito, per almeno tre valori della compressione, costante durante la prova, pari
al carico verticale V di esercizio, aV i € aVmin, , Opportunamente scalati, e per tre valori della velocita (frequenza), pari a
quelladi progetto e alla stessa variatadel  30%;;

Valutazione della capacita di sostenere, sotto compressione costante e pari a valore della tensione di compressione di
progetto, con unatolleranzadel 20%, almeno 10 cicli con spostamento massimo impresso almeno pari a 1,2 d,.

Qualora gli isolatori fossero dotati di elementi o meccanismi supplementari atti a migliorarne le prestazioni sismiche, le prove
andranno ripetute con lapresenza di tali parti supplementari.

Le prove di qualificazione devono essere effettuate su almeno 2 dispositivi. | dispositivi sottoposti a prove di qualificazione
potranno essere utilizzati nella costruzione previa verifica dellaloro perfetta integrita a seguito delle prove.

Nel caso in cui le prove vengano effettuate su dispositivi in scala, i certificati di prova dovranno essere accompagnati da una
relazione del produttore o del progettista che dimostri |’ equivalenza dei risultati a quelli ottenibili su un dispositivo non in
scala

Prove di accettazione sui dispositivi

Le prove di accettazione sui dispositivi, che saranno effettuate con le modalita gia viste per le prove di qualificazione.
Verifica delle tolleranze dimensionali delle superfici di scorrimento come previste dalle norme per gli apparecchi di
appoggio.
determinazione statica del coefficiente d' attrito, per almeno tre valori della compressione, costante durante la prova, pari al
carico verticale V di esercizio, e ai valori di progetto sotto azioni sismiche V iz € Vmin.
Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque non meno di 4 e non piu del
numero di dispositivi da mettere in opera.
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Qualora gli isolatori fossero dotati di elementi o meccanismi supplementari atti a migliorarne le prestazioni sismiche, su
almeno un dispositivo completo di tali parti supplementari verra anche condotta una prova “quas statica’, imponendo almeno
5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza massima pari a+ 1,2d,. |l dispositivo non potra essere utilizzato nella
costruzione, ameno cheil suo perfetto funzionamento non sia ripristinabile con la sostituzione degli elementi base.

10.B.3. Dispositivi a comportamento non lineare elineare
Prove di accettazione sui materiali

Le prove di accettazione sui materiali sono quelle previste dalle vigenti norme e finalizzate ad accertare la tensione e
I’alungamento a limite elastico, la tensione e I'allungamento a rottura del materiale costituente gli elementi base del
dispositivo. Esse sono finalizzate ad individuare i valori medi e quelli caratteristici delle quantita suddette e la prevedibile
costanza di comportamento del materiale considerato e debbono permettere di estrapolare il comportamento del materiale a
quello del dispositivo e di verificare la sostanziale invariabilita del comportamento del dispositivo rispetto alla variazioni
ambientali, la temperatura interna, I’invecchiamento. Il tipo e le modalita di prova verranno stabiliti di volta in volta dal
produttore, in relazione al tipo di materiale, e verranno giustificati con una relazione, di cui il produttore si assumera piena e
completa responsabilita, che chiarisca in ogni dettaglio il rapporto tra comportamento del materiale e comportamento del
dispositivo.

Prove di qualificazione sui dispositivi

Le prove di qualificazione sui dispositivi, che possono essere estese a tutti i dispositivi geometricamente simili (rapporti di
scala geometrica compresi tra 0,5 e 2) e prodotti con gli stessi materiali di quelli provati, sono le seguenti:
- prova “preliminare”, condotta imponendo a prototipo ameno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza
massimanon inferiorea+ 0,1 dy, + 0,2 d,, + 0,3 d,, £ 0,5 dy, + d,,
prova “quasi statica’, condotta imponendo al prototipo almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza
massimariferita al prototipo reale pari a+ 1,2d,;
prova “dinamica’, condotta imponendo a prototipo almeno 5 cicli completi di deformazioni aternate, con ampiezza
massima riferita a prototipo reae pari a+ 1,2d, , applicando le deformazioni imposte con una velocita mediamente pari a
quella che si puo verificare nel caso del terremoto di progetto relativo allo stato limite ultimo ed assimilabile, in mancanza
di specifiche valutazioni, a quella corrispondente ad una frequenza di 0,5 Hz per ogni ciclo completo.
La“provadinamica’ pud essere sostituita da unareplica della prova statica, qualora il materiale degli elementi base sia acciaio,
o0 altro materiale il cui comportamento ciclico non dipenda dalla velocita di deformazione, in un range del = 30% intorno al
valore di progetto. Tale proprieta dovra, eventuamente, essere verificata attraverso apposite prove sui materiali o sugli
elementi base.
Le prove di qualificazione devono essere effettuate su almeno 2 dispositivi. | dispositivi sottoposti a prove di qualificazione
potranno essere utilizzati nella costruzione solo se gli elementi sollecitati in campo non lineare vengono sogtituiti o se la loro
resistenza allafaticaoligociclicae di un’ordine di grandezza superiore al numero dei cicli delle prove.

Prove di accettazione sui dispositivi

Le prove di accettazione sui dispositivi, che saranno effettuate con le modalita gia viste per le prove di qualificazione e si
riterranno superate se i risultati ottenuti non differiranno da quelli delle prove di qualificazione di oltre il + 10%, sono le
seguenti:
- misuradella geometria esterna, con tolleranza di +10% sugli spessori e £5% sulle lunghezze;
prova ciclica condotta imponendo al prototipo almeno 4 cicli completi di deformazioni aternate, con ampiezza massima
non inferiore a+ d»/20, volte adeterminare il valore dellarigidezzateoricainiziale K.
Le prove di accettazione devono essere effettuate su ameno il 20% dei dispositivi, comungque non meno di 4 e non pit del
numero di dispositivi da mettere in opera. Su almeno un dispositivo verra anche condotta una prova “quasi statica’,
imponendo almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza massima pari a + 1,2d,. Il dispositivo non
potra essere utilizzato nella costruzione, a meno che il suo perfetto funzionamento non sia ripristinabile con la sostituzione
degli elementi base.

10.B.4. Dispositivi a comportamento viscoso

Prove di accettazione sui materiali
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Le prove di accettazione sui materiali sono quelle previste dalle vigenti norme e finalizzate ad accertare le caratteristiche di
viscosita del fluido. Esse debbono permettere di estrapolare il comportamento del materiale a quello del dispositivo e di
verificare la sostanziale invariabilita del comportamento del dispositivo rispetto ala variazioni ambientali, la temperatura
interna, I’'invecchiamento. Il tipo e le modalita di prova verranno stabiliti di voltain volta dal produttore, in relazione al tipo di
materiale, e verranno giustificati con una relazione, di cui il produttore si assumera piena e completa responsabilita, che
chiariscain ogni dettaglio il rapporto tra comportamento del materiale e comportamento del dispositivo.

Prove di qualificazione sui dispositivi

Le prove di qualificazione sui dispositivi, che possono essere estese a tutti i dispositivi geometricamente simili (rapporti di
scala geometrica compresi tra 0,5 e 2) e prodotti con gli stessi materiali di quelli provati, sono le seguenti:
prova “preliminare”, finalizzata ala verifica del parametri caratterizzanti il comportamento del dispositivo, condotta
imponendo a prototipo almeno 4 cicli completi di deformazioni alternate, con rampe a velocita costante ed ampiezza
massimariferitaa prototipo reale non inferiore a+ 0,5 d,, per almeno 5 diversi valori dellavelocita di spostamento, pari a
25%, 50%, 75%, 100%, 125% del valore di progetto;
prova “dinamica’, condotta imponendo a prototipo ailmeno 10 cicli completi di deformazioni aternate, eventualmente
effettuati in due serie di 5 cicli consecutivi, con ampiezza massima riferita a prototipo reale pari a+ 1,2d, , applicando le
deformazioni imposte con una velocita mediamente pari a quella che si pud verificare nel caso del terremoto di progetto
relativo alo stato limite ultimo ed assimilabile, in mancanza di specifiche valutazioni, a quella corrispondente ad una
frequenzadi 0,5 Hz per ogni ciclo completo di ampiezza massima+ d,.
Le prove di qualificazione devono essere effettuate su almeno 2 dispositivi. | dispositivi sottoposti a prove di qualificazione
potranno essere utilizzati nella costruzione previa verifica dellaloro perfetta integrita a seguito delle prove.

Prove di accettazione sui dispositivi

Le prove di accettazione sui dispositivi, che saranno effettuate con le modalita gia viste per le prove di qualificazione e si
riterranno superate se i risultati ottenuti non differiranno da quelli delle prove di qualificazione di oltre il + 10%, sono le
seguenti:
- misuradella geometria esterna, con tolleranza di +10% sugli spessori e £5% sulle lunghezze;
prova “dinamica’, condotta imponendo a prototipo ailmeno 10 cicli completi di deformazioni aternate, eventuamente
effettuati in due serie di 5 cicli consecutivi, con ampiezza massima pari a+d, , applicando le deformazioni imposte con una
velocita mediamente pari a quella che si puo verificare nel caso del terremoto di progetto relativo allo stato limite di danno
ed assimilabile, in mancanza di specifiche valutazioni, a quella corrispondente ad una frequenza di 0,5 Hz per ogni ciclo
completo di ampiezza massima d,.
Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comungue non meno di 4 e non piu del
numero di dispositivi da mettere in opera.
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11 EDIFICI ESISTENTI
11.1 Generalita

Gli edifici esistenti si distinguono da quelli di nuova progettazione per gli aspetti seguenti:

Il progetto riflette lo stato delle conoscenze al tempo dellaloro costruzione;

Il progetto pud contenere difetti di impostazione concettuale e di realizzazione non evidenziabili.
Tali edifici possono essere stati soggetti aterremoti passati 0 ad altre azioni accidentali i cui effetti non sono manifesti.
Di conseguenza la valutazione della sicurezza ed il progetto degli interventi sono normalmente affetti da un grado di incertezza
diverso da quello degli edifici di nuova progettazione. Cio comporta l’'impiego di adeguati fattori di confidenza nelle verifiche
di sicurezza come pure metodi di analis e di verifica dipendenti dalla completezza e dall’ affidabilita dell’informazione
disponibile. Negli edifici esistenti le situazioni concrete riscontrabili sono le piu diverse ed & quindi impossibile prevedere
regole specifiche e dettagliate per tutti i casi. | contenuti del presente capitolo costituiscono un riferimento generale che pud
essere integrato, in casi particolari, da valutazioni specifiche ed anche alternative da parte del progettista.
E fatto obbligo eseguire valutazioni di sicurezza sismica e, qualora ne sia verificata la necessita, di effettuare interventi di
adeguamento, in accordo con le presenti norme, a chiunque intenda:

a) sopraelevare o ampliare I'edificio (S'intende per ampliamento la sopraelevazione di parti dell’edificio di altezza
inferiore a quella massima dell’ edificio stesso; in tal caso non sussiste obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui a
punto 4.2);

b) apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dall’ intervento, incrementi dei carichi
originari (permanenti e accidentali) al singolo piano superiori a 20%;

c) effettuare interventi strutturali volti a trasformare I’ edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad
un organismo edilizio diverso dal precedente;

d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche, rinnovare e sotituire parti strutturali
dell’edificio, alorché detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio
stesso.

Una variazione dell’atezza dell’ edificio, resa necessaria per |’abitabilitd degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi,
sempre che resti immutato il numero di piani, non deve essere considerata soprael evazione o ampliamento; in tal caso non e
obbligatorio I'intervento di adeguamento sismico, sempre che non ricorra nessuna delle atre tre condizioni elencate ai punti b),
¢) e d) precedenti. In particolare occorrera documentare che gli interventi conseguenti alla variazione di altezza non abbiano
portato ad un incremento dei carichi superiore a 20% e siano comungue in grado di far conseguire all’ edificio un maggior
grado di sicurezzarispetto alle azioni sismiche.

Le sopraglevazioni nonché gli interventi che comportano un aumento del numero di piani sono ammissibili solamente ove
siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; € altresi ammissibile una variazione dell’ altezza, senza il
rispetto delle norme di cui al punto 4.2, qualora sia necessaria per |’ abitabilita degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi,
sempre che resti immutato il numero dei piani.

Qualora si intenda effettuare interventi di tipo strutturale su singoli elementi di fabbrica oppure interventi di miglioramento,
intendendo con I’esecuzione di un complesso di opere sufficienti a far conseguire all’edificio un maggior grado di
sicurezza nei confronti delle azioni sismiche, & consentito procedere senza dar luogo alle analisi e verifiche di cui a presente
capitolo, a condizione che s dimostri che I'insieme delle opere previste & comunque tale da far conseguire all’ edificio un
maggior grado di sicurezzanei confronti delle azioni sismiche.

Le Regioni possono, tenuto conto della specificita delle tipologie costruttive del proprio territorio, consentire, per gli interventi
di adeguamento, un miglioramento controllato della vulnerabilitd, riducendo i livelli di protezione sismica fino a 65% del
livello previsto per le nuove costruzioni e quindi I’ entita delle azioni sismiche da considerare per i diversi stati limite, nonchéil
numero degli stati limite da considerare.

Per gli edifici di speciale importanza artistica, di cui all’art. 16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, & consentito derogare da
guanto prescritto nelle presenti norme, nei casi in cui cid comporti |’esecuzione di interventi incompatibili con le esigenze di
tutela e di conservazione del bene culturale. In tal caso, peraltro, e richiesto di calcolare i livelli di accelerazione del suolo
corrispondenti al raggiungimento di ciascuno stato limite previsto per la tipologia strutturale dell’ edificio, nella situazione
precedente e nella situazione successiva all’ eventual e intervento.

11.2 Valutazione della sicur ezza di edifici in cemento armato e in acciaio

Per valutazione della sicurezza s intende un procedimento quantitativo volto a stabilire se un edificio esistente & in grado o
meno di resistere alla combinazione sismicadi progetto contenuta nelle presenti norme.

Le norme forniscono gli strumenti per la valutazione di singoli edifici ed i risultati non sono estendibili a edifici divers pur
appartenenti alla stessa tipologia.
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Gli stessi metodi previsti dalle norme di progetto per le nuove costruzioni valgono per la valutazione degli edifici esistenti,
salvo quanto diversamente indicato nel seguito.

Nell’ effettuare la valutazione si terra conto dell’ esperienza, se disponibile, derivante dall’ esame del comportamento di edifici
simili che abbiano subito in passato I’ effetto di eventi sismici.

11.2.1 Requisiti di sicurezza

La valutazione della sicurezza degli edifici esistenti richiede in generale la considerazione di uno stato limite aggiuntivo
rispetto a quelli definiti ai punti 2.1 e 2.2, in quanto di regola non soddisfano néi principi di gerarchia delle resistenze né
posseggono adeguata duttilita.

| requisiti di sicurezza definiti nel presente capitolo fanno pertanto riferimento allo stato di danneggiamento della struttura
definito in questa norma mediante i seguenti tre Stati Limite (SL):

S di Collasso (CO): la struttura é fortemente danneggiata, con ridotte caratteristiche di resistenza e rigidezza laterali residue,
appena in grado di sostenere i carichi verticali. La maggior parte degli elementi non strutturali sono distrutti. L’edificio
presenta un fuori piombo significativo e non sarebbe in grado di subire senza collasso ulteriori, anche modeste, accelerazioni a
suolo;

SL di Danno Severo (DS): la struttura presenta danni importanti, con significative riduzioni di resistenza e rigidezza laterali.
Gli elementi non strutturali sono danneggiati ma senza espulsione di tramezzi e tamponature. Data la presenza di deformazioni
residue lariparazione dell’ edificio risultain genere economicamente non conveniente;

S di Danno Limitato (DL): i danni alla struttura sono di modesta entita senza significative escursioni in campo plastico.
Resistenza e rigidezza degli elementi portanti hon sono compromesse € non sono necessarie riparazioni. Gli elementi non
strutturali presentano fessurazioni diffuse suscettibili di riparazioni di modesto impegno economico. Le deformazioni residue
sono trascurabili.

Gli SL di DS edi DL corrispondono agli stati limite SLU e SLD definiti per gli edifici di nuova costruzione.

Lo SL di CO corrisponde ad un azione di progetto pill elevata, caratterizzata da una piu bassa probabilita di superamento, non
superiore a 2% in 50 anni, salvo diverse determinazioni delle Regioni secondo quanto riportato al punto 11.1. Tale verifica
puod essere eseguitain alternativaa quelladi DS.

11.2.2 Criteri di verifica

11.2.2.1 Verifica con lo spettro elastico

In generale, la verifica di sicurezza degli edifici esistenti viene eseguita con riferimento all’ azione sismica data dallo spettro
elastico (non ridotto) definito a punto 3.2.3 per il valore di a,S appropriato ala zona sismica

Ai fini delle verifiche di sicurezza gli elementi strutturali vengono distinti in “duttili” e “fragili”. La classificazione degli
elementi nelle due categorie é fornita nei capitoli relativi ale diverse tipologie strutturali.

La verifica degli elementi “duttili” viene eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche in termini di
deformazioni con i rispettivi limiti di deformabilita.

Laverificadegli elementi “fragili” viene eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche in termini di forze conle
rispettive resistenze.

11.2.2.2 Verificacon I'impiego del fattore di strutturaq

In aternativa, € possibile utilizzare lo spettro di progetto, definito in 3.2.5, che si ottiene dallo spettro elastico riducendone le
ordinate per il fattore di strutturaq, il cui valore é scelto nel campo fra 1.5 e 3.0 sulla base della regolaritd nonché dei tassi di
lavoro dei materiali sotto le azioni statiche. Valori superiori a quelli indicati devono essere adeguatamente giustificati con
riferimento ala duttilita disponibile a livello locale e globale. In particolare, nel caso in cui il sistema strutturale resistente
al’azione orizzontale sia integralmente costituito da nuovi elementi strutturali, s possono adottare i valori dei fattori di
struttura validi per le nuove costruzioni, fatta salva la verifica della compatibilita degli spostamenti delle strutture esistenti..

Nel caso di uso del fattore di struttura, tutti gli elementi strutturali devono soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta
dall’azione sismicaridotta siainferiore o ugual e ala corrispondente resistenza.

11.2.2.3 Caratteristiche dei materiali daimpiegare nelle verifiche di sicurezza

Per il calcolo delle capacita degli elementi duttili si utilizzano i valori medi delle proprieta dei materiali esistenti, come ottenuti
dalle prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divisi per il Fattore di Confidenza, come definito in 11.2.4 ed in
Tabella11.3, per gli elementi duttili, in relazione a livello di conoscenza raggiunto.

Per il calcolo delle capacita degli elementi fragili si utilizzano i valori medi delle proprieta dei materiali esistenti, come ottenuti
dalle prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divisi per il Fattore di Confidenza, come definito in 11.2.4 ed in
Tabella11.3, inrelazione a livello di conoscenza raggiunto, e divisi per il coefficiente parziale relativo.

11.2.2.4 Definizione degli Stati Limite (SL)
S di CO
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Gli effetti relativi sono da determinare utilizzando |’ azione sismica prevista per tale SL. Nel caso di elementi duttili gli effetti
da considerare sono quelli derivanti dall’analis strutturale, mentre nel caso di elementi fragili gli effetti derivanti dall’ analisi
struttural e possono venire modificati comeindicato in 11.2.6.

Le capacita sono definite in termini di deformazioni ultime per gli elementi duttili e di resistenze ultime per gli elementi fragili.
Questo SL non puo essere verificato con I’impiego del fattore q.

S di DS

Gli effetti relativi sono da determinare utilizzando |’ azione sismica prevista per tale SL. Nel caso di elementi duttili gli effetti
da considerare sono quelli derivanti dall’analisi strutturale, mentre nel caso di elementi fragili gli effetti derivanti dall’ analisi
struttural e possono venire modificati come indicato in 11.2.6.

Le capacita sono definite in termini di “deformazioni di danno” per gli elementi duttili, di “deformazioni ultime” e di
resistenze prudenzialmente ridotte per gli elementi fragili, come definite negli allegati.

Nel caso di verificacon I'impiego del fattore g, laresistenza degli elementi si calcola come per le situazioni non sismiche.

S di DL

Gli effetti relativi sono da determinare utilizzando I’ azione sismica prevista per tale SL.

In mancanza di piu specifiche valutazioni s possono adottare i valori limite di spostamento interpiano validi per gli edifici
nuovi (v. par. 4.11.2).

11.2.3 Dati necessari per la valutazione

11.2.3.1 Generdita
Lefonti da considerare per la acquisizione dei dati necessari sono:

Documenti di progetto;

Eventual e documentazione acquisitain tempi successivi alla costruzione;
Rilievo strutturale;

Provein-situ ein laboratorio.

11.2.3.2 Dati richiesti
In generale saranno acquisiti dati sugli aspetti seguenti:

I dentificazione dell’ organismo strutturale e verifica del rispetto dei criteri di regolarita indicati a punto 4.3. Quanto
sopra sara ottenuto sulla base dei disegni originali di progetto opportunamente verificati con indagini in-situ, oppure
con un rilievo ex-novo;

| dentificazione delle strutture di fondazione;

| dentificazione delle categorie di suolo secondo quanto indicato a punto 3.1;

Informazione sulle dimensioni geometriche degli elementi strutturali, dei quantitativi delle armature, delle proprieta
meccaniche dei materiali, dei collegamenti;

Informazioni su possibili difetti locali dei materiali;

Informazioni su possibili difetti nel particolari costruttivi (dettagli delle armature, eccentricita travi-pilastro,
eccentricita pilastro-pilastro, collegamenti trave-colonna e colonna-fondazione, etc.);

Informazioni sulle norme impiegate nel progetto originale incluso il valore adottato per il fattore di riduzione q, se
applicabile;

Descrizione della destinazione d’uso attuale e futura dell’ edificio con identificazione della categoria di importanza,
secondo i punti 2.5e4.7;

Rivalutazione dei carichi variabili, in funzione della destinazione d’ uso;

Informazione sulla natura eI’ entita di eventuali danni subiti in precedenza e sulle riparazioni effettuate.

La quantita e qualita dei dati acquisiti determina il metodo di analisi e i valori dei fattori di confidenza da applicare alle

proprietadei materiali da adoperare nelle verifiche di sicurezza.

11.2.3.3 Livelli di conoscenza
Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza, definiti in 11.2.4, s distinguono i tre livelli di
conoscenza seguenti:

LC1: Conoscenza Limitata;
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LC2: Conoscenza Adeguata;
LC3: Conoscenza Accurata.

Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria, le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali,
dettagli strutturali, quantita e disposizione delle armature (c.a.), collegamenti (acciaio), collegamenti tra elementi strutturali
diversi, consistenza degli elementi non strutturali collaboranti, materiali, proprieta meccaniche dei materiali.

Il livello di conoscenza acquisito determina il metodo di analisi e i fattori di confidenza da applicare alle proprieta dei
materiali. Le procedure per ottenere i dati richiesti sulla base dei disegni di progetto e/o di prove in-situ sono descritte nel
seguito per gli edifici in c.a. e acciaio.

Larelazione tralivelli di conoscenza, metodi di analisi e fattori di confidenza e illustrata nella tabella seguente. La definizione

dei termini “visivo”, “ estensivo”, “esaustivo”, contenuti nellatabella é fornita nel seguito.

(LTS (LT

completo”, “limitato”,

Tabella1l.1 - Livelli di conoscenzain funzione dell’informazione disponibile e conseguenti metodi di analis ammessi e
valori dei fattori di confidenza per edifici in cemento armato, acciaio ed acciaio — calcestruzzo.

Livello di Geometria Dettagli strutturali Proprieta dei materiali Metodi di analisi FC
Conoscenza (carpenterie)

LC1 Dadisegni di Progetto simulato in Valori usuali per la Analis lineare
carpenteriaoriginali | accordo alle norme pratica costruttiva statica o dinamica 1.35
conrilievo visivo a dell’epoca dell’epoca

campione e e
oppure limitate verifiche in- limitate prove in-situ
rilievo ex-novo Situ
LC2 completo Disegni costruttivi Dalle specifiche originali Tutti
incompl eti di progetto o dai 1.20
con certificati di prova
limitate verifichein originali
Situ con
oppure limitate prove in-situ
estese verifiche in-situ oppure
estese prove in-situ
LC3 Disegni costruttivi Dai certificati di prova Tutti
completi originai o dalle 1.00
con specifiche originali di
limitate verifichein progetto
Situ con
oppure estese provein situ
esaudtive verifichein- oppure
situ esaustive prove in-situ

LC1: Conoscenza limitata

Geometria: la geometria della struttura & nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest’ultimo caso un rilievo
visivo a campione dovra essere effettuato per verificare I’ effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. | dati raccolti sulle
dimensioni degli elementi strutturali saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un’ analisi
lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli non sono disponibili da disegni costruttivi e devono venire ricavati sulla base di un progetto
simulato eseguito secondo la pratica dell’ epoca della costruzione. E’ richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei
collegamenti presenti negli elementi pitiimportanti. | dati raccolti saranno tali da consentire verifiche locali di resistenza.

Proprieta dei materiali: non sono disponibili informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, né da disegni
costruttivi né da certificati di prova. Si adotteranno valori usuali della pratica costruttiva dell’ epoca convalidati da limitate
prove in-situ sugli elementi piu importanti.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza limitata verra eseguita mediante metodi di analisi lineare statici o
dinamici.
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LC2: Conoscenza adeguata

Geometria: la geometria della struttura € nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest’ultimo caso un rilievo
visivo a campione dovra essere effettuato per verificare I’ effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. | dati raccolti sulle
dimensioni degli elementi strutturali, insieme a quelli riguardanti i dettagli strutturali, saranno tali da consentire la messa a
punto di un modello strutturale idoneo ad un’analisi lineare o non lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti da un’estesa verifica in-situ oppure parzialmente noti dai disegni costruttivi originali
incompleti. In quest’ultimo caso € richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli
elementi piu importanti. | dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso s esegua un’analisi lineare, verifiche locali di
resistenza, oppure lamessa a punto di un modello strutturale non lineare.

Proprieta dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni
costruttivi 0 ai certificati originali di prova, o da estese verifiche in-situ. Nel primo caso dovranno anche essere eseguite
limitate prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati
originali, dovranno essere eseguite estese prove in-situ. | dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un’analisi
lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza adeguata verra eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare,
statici o dinamici.

LC3: Conoscenza accurata

Geometria: la geometria della struttura € nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest’ultimo caso un rilievo
visivo a campione dovra essere effettuato per verificare I’ effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. | dati raccolti sulle
dimensioni degli elementi strutturali, insieme a quelli riguardanti i dettagli strutturali, saranno tali da consentire la messa a
punto di un modello strutturale idoneo ad un’analisi lineare o non lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti o da un’esaustiva verifica in-situ oppure dai disegni costruttivi originali. In
quest’ ultimo caso é comunque richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi
piu importanti. | dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un’analisi lineare, verifiche locali di resistenza,
oppure lamessa a punto di un modello strutturale non lineare.

Proprieta dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni
costruttivi 0 ai certificati originali, 0 da esaustive verifiche in-situ. Nel primo caso dovranno anche essere eseguite estese
prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali,
dovranno essere eseguite esaustive prove in-situ. | dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso s esegua un’analisi lineare,
verifiche locali di resistenza, oppure lamessa a punto di un modello strutturale non lineare.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza accurata verra eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare,
statici o dinamici.

Geometria (carpenterie)

Disegni originali di carpenteria: descrivono la geometria della struttura, gli elementi strutturali e le loro dimensioni, e
permettono di individuare I’ organismo strutturale resistente alle azioni orizzontali e verticali.

Disegni costruttivi 0 esecutivi: descrivono la geometria della struttura, gli elementi strutturali e le loro dimensioni, e
permettono di individuare I’ organismo strutturale resistente alle azioni orizzontali e verticali. In aggiunta contengono la
descrizione della quantita, disposizione e dettagli costruttivi di tutte le armature, nonché le caratteristiche nominali dei
materiali usati.

Rilievo visivo: serve a controllare la corrispondenza tra I’ effettiva geometria della struttura e i disegni originali di carpenteria
disponibili. Comprende il rilievo a campione della geometria di alcuni elementi. Nel caso di modifiche non documentate
intervenute durante o dopo la costruzione, sara eseguito un rilievo completo descritto a punto seguente.

Rilievo completo: serve a produrre disegni completi di carpenteria nel caso in cui quelli originali siano mancanti o s sia
riscontrata una non corrispondenza tra questi ultimi e |'effettiva geometria della struttura. | disegni prodotti dovranno
descrivere la geometria della struttura, gli elementi strutturali e le loro dimensioni, e permettere di individuare |’ organismo
strutturale resistente alle azioni orizzontali e verticali con lo stesso grado di dettaglio proprio di disegni originali.
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Dettagli costruttivi

Progetto simulato: serve, in mancanza dei disegni costruttivi originali, a definire la quantita e la disposizione dell’ armatura in
tutti gli elementi con funzione strutturale o le caratteristiche dei collegamenti. Deve essere eseguito sulla base delle norme
tecnichein vigore e della pratica costruttiva caratteristica all’ epoca della costruzione.

Verifiche in-situ limitate: servono per verificare la corrispondenza tra le armature o le caratteristiche dei collegamenti
effettivamente presenti e quelle riportate nei disegni costruttivi, oppure ottenute mediante il progetto simulato. Richiedono che
i controlli vengano effettuati su almeno il 15% degli elementi strutturali primari per ciascun tipologia di elemento (travi,
pilastri, pareti...). Sono ammessi metodi di indagine non distruttiva di documentata affidabilita.

Verifiche in-situ estese: servono quando non sono disponibili i disegni costruttivi originali come alternativa a progetto
simulato seguito da verifiche limitate, oppure quando i disegni costruttivi originali sono incompleti. Richiedono che i controlli
vengano effettuati su aimeno il 35% degli elementi strutturali primari per ciascun tipologia di elemento (travi, pilastri,
pareti...). Sono ammessi metodi di indagine non distruttiva di documentata affidabilita.

Verifiche in-situ esaustive: servono quando non sono disponibili i disegni costruttivi originali e s desidera un livello di
conoscenza accurata (LC3). Richiedono che i controlli vengano effettuati su almeno il 50% degli elementi strutturali primari
per ciascun tipologia di elemento (travi, pilastri, pareti...). Sono ammessi metodi di indagine non distruttiva di documentata
affidabilita.

Proprieta dei materiali

Calcestruzzo: la misura delle caratteristiche meccaniche si ottiene mediante estrazione di campioni ed esecuzione di prove di
compressione fino arottura.

Acciaio: lamisuradelle caratteristiche meccaniche si ottiene mediante estrazione di campioni ed esecuzione di prove atrazione
fino arottura con determinazione della resistenza a snervamento e della resistenza e deformazione ultima, salvo nel caso in cui
siano disponibili certificati di provadi entita conforme a quanto richiesto per le nuove costruzioni.

Unioni di elementi in acciaio: la misura delle caratteristiche meccaniche s ottiene mediante estrazione di campioni ed
esecuzione di prove a trazione fino a rottura con determinazione della resistenza a snervamento e della resistenza e
deformazione ultima.

Metodi di prova non distruttivi: non possono essere impiegati in sostituzione di quelli sopra descritti, ma sono consigliati aloro
integrazione.

Prove in-situ limitate: servono a completare le informazioni sulle proprieta dei materiali ottenute o dalle normative in vigore
all’ epoca della costruzione, o dalle caratteristiche nominali riportate sui disegni costruttivi, o da certificati originali di prova
Le prove richieste sono indicate nella seguente Tabella 11.2.

Prove in-situ estese: servono per ottenere informazioni in mancanza sia dei disegni costruttivi, che dei certificati originali di
prova, oppure quando i valori ottenuti dalle prove limitate risultano inferiori a quelli riportati nei disegni o certificati originali.
Le prove richieste sono indicate nella seguente Tabella 11.2.

Prove in-situ esaustive: servono per ottenere informazioni in mancanza siadei disegni costruttivi, che dei certificati originali di
prova, oppure quando i valori ottenuti dalle prove limitate risultano inferiori a quelli riportati nei disegni o certificati originali,
es desideraun livello di conoscenza accurata (L C3). Le prove richieste sono indicate nella seguente tabella 11.2.

Tabellall.2a— Definizione dei livelli di rilievo e prove per edifici in c.a

Rilievo (dei dettagli costruttivi)® | Prove (sui materiali) ®©
Per ogni tipo di elemento “primario” (trave, pilastro...)
Verifiche limitate La quantita e disposizione dell’ armatura & 1 provino di cls. per 300 m? di piano
verificata per ameno il 15% degli elementi dell’ edificio, 1 campione di armatura per
piano dell’ edificio
Verifiche estese La quantita e disposizione dell’ armatura é 2 provini di cls. per 300 m? di piano
verificata per ameno il 35% degli elementi | dell’ edificio, 2 campioni di armatura per piano
dell’ edificio
Verifiche esaustive La quantita e disposizione dell’ armatura é 3 provini di cls. per 300 m? di piano
verificata per ameno il 50% degli elementi | dell’ edificio, 3 campioni di armatura per piano
dell’ edificio
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(a) Nellavalutazione delle percentuali di elementi indagati ai fini del rilievo dei dettagli costruttivi si terra conto delle eventuali
situazioni ripetitive.

(b) Le prove sull’ acciaio sono finalizzate all’ identificazione della classe dell’ acciaio utilizzata con riferimento alla normativa
vigente all’ epocadi costruzione. Ai fini del raggiungimento del numero di prove sull’ acciaio necessario per il livello di
conoscenza é opportuno tener conto dei diametri di pit diffuso impiego negli elementi principali.

(c)Ai fini delle prove sui materiali € consentito sostituire alcune prove distruttive con un pit ampio numero di prove non
distruttive combinate, tarate su quelle distruttive.

Tabella11.2b — Definizione dei livelli di rilievo e prove per edifici in acciaio

Rilievo (dei collegamenti)® | Prove (sui materiali) ®
Per ogni tipo di elemento “primario” (trave, pilastro...)
Verifiche limitate Le caratteristiche dei collegamenti sono 1 provino di acciaio per piano dell’ edificio, 1
verificate per ameno il 15% degli elementi campione di bullone o chiodo per piano
dell’ edificio
Verifiche estese Le caratteristiche dei collegamenti sono 2 provini di acciaio per piano dell’ edificio, 2
verificate per dmeno il 35% degli elementi campioni di bullone o chiodo per piano
dell’ edificio
Verifiche esaustive Le caratteristiche dei collegamenti sono 3 provini di acciaio per piano dell’ edificio, 3
verificate per dmeno il 50% degli elementi campioni di bullone o chiodo per piano
dell’ edificio

(a) Nel controllo del raggiungimento delle percentuali di elementi indagati ai fini del rilievo dei dettagli costruttivi si terra
conto delle eventuali situazioni ripetitive.

(b) Le prove sugli acciai sono finalizzate al’identificazione della classe dell’acciaio utilizzata con riferimento alla normativa
vigente all’epoca di costruzione. Ai fini del raggiungimento del numero di prove sull’acciaio necessario per il livello di
conoscenza é opportuno tener conto dei profili di piu diffuso impiego negli elementi principali.

11.2.4 Fattori di confidenza

| fattori di confidenzaindicati nella Tabella11.1 servono a un duplice scopo:
a) per definire le resistenze dei materiali da utilizzare nelle formule di capacita degli elementi duttili e fragili. Le
resistenze medie, ottenute dalle prove in situ e dalle informazioni aggiuntive, sono divise per i fattori di confidenza;
b) per definire le sollecitazioni trasmesse dagli elementi duttili a quelli fragili. A tale scopo, le resistenze medie degli
elementi duttili, ottenute dalle prove in situ e dalle informazioni aggiuntive, sono moltiplicate per i fattori di
confidenza.

11.2.5 Valutazione della sicurezza

11.2.5.1 Livelli di protezione antisismica e fattori di importanza

Valgono le indicazioni prescrittive di cui ai punti 2.5e4.7.

11.2.5.2 Azione sismica

Per gli SL di DS e DL I’ azione sismica da adottare per la valutazione & quella definita nel capitolo 3.

Le a(;cel erazioni di ancoraggio dello spettro elastico per 1o SL di CO si ottengono moltiplicando per 1,51 valori indicati per lo
ﬁll_eld(lagosdi verifica con I'impiego del fattore g, il valore da adottare per quest’ ultimo e indicato a punto 11.2.2.2.

11.2.5.3 Modellazione della struttura

Si applicanoi criteri eleindicazioni fornite ai punti 4.3 (regolarita strutturale) e 4.4 (modellazione).

11.2.5.4 Metodi di analis

Gli effetti dell’ azione sismica, da combinare con gli effetti degli altri carichi permanenti e variabili come indicato a punto 3.3

(estendendo alo SL-CO gli stessi coefficienti di combinazione dei carichi applicati per lo SLU), possono essere valutati con
uno dei metodi di cui a punto 4.5, con lalimitazione che I'impiego del fattore g € ammesso solo con le analisi di tipo lineare.
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Inoltre i metodi di cui al punto 4.5 possono essere applicati con le limitazioni indicate nella Tabella 11.1 e con le seguenti
precisazioni.

Analis statica lineare

L'analis statica lineare puo essere effettuata secondo due differenti modalita: nella prima lo spettro di risposta da impiegare &
quello elastico di cui al punto 3.2.3, da applicare secondo quanto esposto al punto 4.5.2 con le seguenti indicazioni aggiuntive:
1. Indicando con r; =D, /C; il rapporto tra il momento flettente D; fornito dall’analisi della struttura soggetta alla

combinazione di carico sismica, e il corrispondente momento resistente C; (valutato con lo sforzo normale relativo
alle condizioni di carico gravitazionali) dell’i-esmo elemento primario della struttura, e con r . € I s
rispettivamente i valori massimo e minimo di tutti i r; 3 2 considerando tutti gli elementi primari della struttura, il
rapporto r ../t min NON superail valore 2.5;

2. La capacitda C,degli elementi/meccanismi fragili € maggiore della corrispondente domanda D;, quest’ultima
calcolata sulla base dellaresistenza degli elementi duttili adiacenti, seil loro r; € maggiore di 1, oppure sulla base dei
risultati dell’analisi seil loro r; é@minoredi 1.

Il metodo alternativo e quello riportato al punto 11.2.2.2, nel quale lo spettro di risposta da impiegare & quello elastico diviso
per il fattore di struttura.

Analisi dinamica modale

Tale metodo di analisi & applicabile alle medesime condizioni di cui a punto precedente, con le modalita indicate a punto
4.5.3. La prima modalita prevede che o spettro di risposta daimpiegare sia quello elastico di cui al punto 3.2.3; la seconda che
s faccia riferimento ad uno spettro di progetto ottenuto dividendo quello elastico per il fattore di struttura specificato al punto
11.25.2.

Analisi statica non lineare

Tale metodo di analisi & da applicare con le modalitaindicate al punto 4.5.4, con le limitazioni indicate nella Tabella 11.1.

Analis dinamica non lineare

Tale metodo di analisi & da applicare con le modalitaindicate al punto 4.5.5, con le limitazioni indicate nella Tabella 11.1.

11.2.5.5 Combinazione delle componenti dell’ azione sismica

Valgonoi criteri di cui al punto 4.6.

11.2.6 Verifiche di sicurezza

Per la verifica degli elementi strutturali si esegue una distinzione fra elementi/meccanismi “duttili” e “fragili”. | primi s
verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente capacita in termini di deformazione. | secondi si
verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente capacitain termini di resistenza.

Per il calcolo della capacita di elementi/meccanismi duttili o fragili, dove questa sia confrontata con la domanda per la verifica
di sicurezza come sopraindicato, si impiegano le proprieta dei materiali esistenti direttamente ottenute da prove in sito e da
eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, definiti in 11.2.4 inrelazione al livello di conoscenza
raggiunto. Per i materiali nuovi o aggiunti si impiegano le proprieta nominali.

Per il calcolo della capacita di resistenza degli elementi fragili primari, le resistenze dei materiali si dividono per i
corrispondenti coefficienti parziali e per i fattori di confidenza, definiti in 11.2.4 e in tab. 11.1, in relazione a livello di
conoscenza raggiunto.

11.2.6.1 Analisi lineare (statica o dinamica)
Nel caso di analis effettuate con lo spettro elastico gli elementi/meccanismi di tipo fragile sono da verificare con le

sollecitazioni ottenute da condizioni di equilibrio, in base alle sollecitazioni trasmesse dagli elementi/meccanismi duttili.
Queste ultime possono essere prese uguali a
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@ il valore D ottenuto dall’analisi, se la capacita C dell’elemento duttile, valutata usando i valori medi delle
proprieta dei materiali, soddisfar = D/C £ 1,

(b) la capacita dell’elemento duttile, valutata usando i valori medi delle proprieta dei materiali moltiplicati per il
fattore di confidenza, definito in 11.2.4, in relazione al livello di conoscenzaraggiunto, ser =D/C>1,conDeC
definiti in (a).

Il valore della capacita degli elementi/meccanismi duttili e fragili, da confrontare con la domanda nelle verifiche di sicurezza,
deve tener conto di quanto specificatoin 11.2.6.

Nel caso di analisi effettuate con il fattore di struttura le verifiche sono condotte confrontando le sollecitazioni ottenute con le
resistenze disponibili.

11.2.6.2 Analisi non lineare (statica o dinamica)

Le sollecitazioni indotte dall’azione sismica sugli elementi/meccanismi sia duttili che fragili, da utilizzare ai fini delle
verifiche, sono quelle derivanti dall’analisi strutturale dove si sono usati i valori medi delle proprieta dei materiali.

Il valore della capacita degli elementi/meccanismi duttili e fragili, da confrontare con la domanda nelle verifiche di sicurezza,
deve tener conto di quanto specificatoin 11.2.6.

Nel caso di analisi pushover con ramo degradante e stati limite che s verificano su questo, si considerainoltre:
nel caso di elementi duttili ladomandain termini di deformazione si calcolain corrispondenza di dyex per ciascuno stato limite;
nel caso di elementi fragili ladomandain termini di taglio si pud calcolare in questo modo:

- dal’analisi pushover del sistemaapiu gradi di liberta s ricavail taglio massimo alla base V,
- dindividualo spostamento d, corrispondente atale taglio
- selo spostamento d relativo ad un dato SL € minore di d, il taglio negli elementi verra calcolato in corrispondenza di

Chrex
- S8 dmax >y, il taglio negli elementi verra calcolato in corrispondenzadi d,

11.2.6.3 Riassunto dei criteri di analisi e di verifica dellasicurezza

La seguente Tabella riassume, per i casi di analisi lineari 0 non lineari, i valori delle proprieta dei materiali da usare nella
valutazione della domanda e della capacita di elementi nonchéi criteri da seguire per le verifiche di sicurezza,

Tabella11.3 - Valori delle proprieta dei materiali e criteri di analisi e di verificadella sicurezza

Modello Lineare Modello Non Lineare
Domanda Capacita Domanda Capacita
Tipo di Accettazione del Modello Lineare (ML) Dall’analisi.
elemento o (per il controllo dei valori di r; = D;/C) Usarei valori medi
meccanismo Duttile/ nel modello.
e/m i d iS
(e/m) Fragile | Dal'andlis. || 0 g
Usarei valori medi X
) X resistenza. .
dei moduli nel . . . Intermini di
Usarei valori medi. .
modello. deformazione.
Usarei valori medi
Verifiche (seil ML & accettato) divisi per il FC.
In termini di
Duittile o deformazione.
Dall’andlisi. Usarei valori medi
divisi peril FC.
Fragile Verifiche (seil ML € accettato) In termini di
resistenza.
Ser; 1, In termini di Usarei valori medi
dall’ analisi. resistenza. divis peril FCe
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Usarei valori medi per il coefficiente
Ser,>1, divisi per il FC e per parziale.
dall’equilibrio con | il coefficiente
laresistenzadegli | Parziae.

e/m duittili.
Usarei valori medi

moltiplicati per FC.

11.2.7 Criteri per la scelta dell’ intervento

11.2.7.1 Indicazioni generali

La scelta del tipo, della tecnica, dell’entitd e dell’urgenza dell’intervento dipende dai risultati della precedente fase di
valutazione, tenendo inoltre conto degli aspetti seguenti:

errori grossolani devono essere eliminati;

nel caso di edifici fortemente irregolari (in termini di resistenza e/o rigidezza) I'intervento deve mirare a correggere
tale sfavorevole situazione;

una maggiore regolarita pud essere ottenuta tramite il rinforzo di un ridotto numero di elementi o con I’inserimento di
elementi aggiuntivi;

SONo sempre opportuni interventi volti a migliorare la duttilita locale;

e necessario verificare che I'introduzione di rinforzi locali non riduca la duttilita globale della struttura;

negli edifici in acciaio sono sempre opportuni interventi volti a migliorare la stabilita locale e flesso-torsionale degli
elementi e globale della struttura.

11.2.7.2 Tipo di intervento
L’intervento pud appartenere a una delle seguenti categorie generali o a particolari combinazioni di esse:

rinforzo o ricostruzione di tutti o parte degli elementi;

modifica dell’ organismo strutturale: aggiunta di nuovi elementi resistenti come, ad esempio, pareti in c.a., pareti di
controvento in acciaio;

modifica dell’ organismo strutturale: saldatura di giunti tra corpi fabbrica, disposizione di materiali atti ad attenuare gli
urti in giunti inadeguati 0 ampliamento dei medesimi, eliminazione di elementi particolarmente vulnerabili,
eliminazione di eventuali piani “deboli”;

introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo in grado di resistere per intero al’azione sismicadi progetto;
eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali, ad esempio con incamiciatura in c.a. di
pareti in laterizio;

negli edifici in acciaio, incremento dellaresistenza dei collegamenti;

negli edifici in acciaio, miglioramento dei dettagli costruttivi nelle zone dissipative e nei collegamenti trave-colonna;
negli edifici in acciaio, introduzione di indebolimenti locali controllati, finalizzati ad un miglioramento del
meccanismo di collasso;

introduzione di una protezione passiva mediante strutture di controvento dissipative e/o isolamento alla base;
riduzione delle masse;

limitazione o cambiamento della destinazione d’ uso dell’ edificio;

demolizione parziae.

11.2.7.3 Elementi non strutturali ed impianti
Interventi su parti non strutturali ed impianti sono necessari quando, in aggiunta a motivi di funzionalita, la loro risposta
sismica pud mettere arischio lavitadegli occupanti o produrre danni ai beni contenuti nell’ edificio.

Per il progetto di interventi atti ad assicurare I'integrita di tali parti valgono le prescrizioni di cui ai punti 4.9 e 4.10. Si dovra
inoltre tenere conto delle possibili conseguenze di tali interventi sul comportamento degli elementi strutturali.
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11.2.8 Progetto dell’ intervento

Il progetto dell’intervento deve comprendere i seguenti punti:

scelta motivata del tipo di intervento;

scelta delle tecniche e/o dei materiali;

dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;

analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento, in accordo ai criteri di cui ai punti
11.254e11.255;

le verifiche della struttura post-intervento saranno eseguite in generale in accordo a punto 11.2.6, per gli elementi
esistenti, modificati e nuovi: per gli elementi esistenti, riparati o rinforzati in accordo con quanto indicato ai punti
successivi, per gli elementi di nuova costruzione in accordo ale prescrizioni valide per tali strutture. Per i materiali
nuovi o aggiunti si impiegheranno i valori di calcolo, senza applicarei FC;

nel caso in cui I’intervento consista in un isolamento alla base s seguiranno, sia per I'analisi che per le verifiche, le
prescrizioni di cui al capitolo 10.

11.3 Edifici in cemento ar mato

11.3.1 Identificazione della geometria, dei dettagli costruttivi e dei materiali

Per I"identificazione della geometria, i dati raccolti devono includere i seguenti:
a) identificazione del sistemaresistente laterale in entrambe le direzioni;
b) tessituradei solai;
¢) dimensioni geometriche di travi, pilastri e pareti;
d) larghezzadelle dli di travi aT;
€) possihili eccentricitafratravi e pilastri ai nodi.
Per I"identificazione dei dettagli costruttivi, i dati raccolti devono includere i seguenti:
a) quantitadi armaturalongitudinalein travi, pilastri e pareti;
b) quantitae dettagli di armatura trasversale nelle zone critiche e nei nodi trave-pilastro;
¢) quantitddi armaturalongitudinale nei solai che contribuisce al momento negativo di travi aT;
d) lunghezze di appoggio e condizioni di vincolo degli elementi orizzontali;
€) spessore del copriferro;
f) lunghezza delle zone di sovrapposizione delle barre.
Per I"identificazione dei materiali, i dati raccolti devono includere i seguenti:
a) resistenzadel calcestruzzo;
b) resistenza asnervamento, di rottura e deformazione ultima dell’ acciaio.

11.3.2 Modelli di capacita per la valutazione

Gli elementi ed i meccanismi resistenti sono classificati in:

“duttili”: travi, pilastri e pareti inflesse con e senza sforzo normale;

“fragili”: meccanismi di taglio in travi, pilastri e pareti ed i nodi;
In caso di pilastri soggetti avalori di sforzo normale particolarmente elevato va presain considerazione la possibilita di
comportamento fragile.

11.3.2.1 Travi, pilastri e pareti: flessione con e senza sforzo normale

La capacita deformativa € definita con riferimento alla rotazione (“rotazione rispetto alla corda’) @ della sezione d’ estremita
rispetto alla congiungente quest’ ultima con |a sezione di momento nullo a distanza pari alla luce di taglio L, = M /V . Tale
rotazione e anche pari allo spostamento relativo delle due sezioni diviso per laluce di taglio.

S.di CO
La capacita di rotazione totale rispetto alla cordain condizioni di collasso (], pud essere valutata mediante formule di
comprovata validita, come ad esempio riportato in allegato 11.A.

S di DS
La capacita di rotazione totale rispetto allacordaatale SL, Qg , puo essere assunta pari a 3/4 del valore ultimo ¢ .
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S di DL
La capacita di rotazione total e rispetto alla corda allo snervamento, ( yo puo essere valutata mediante:

qy =fy, 3 —¥ +0,0013 1+L5— +0,13f per travi e pilastri (11.19)

T

per pareti (11.1b)

q, =f, 3 —. 40,002 1- 0125 +0,13f

\/_

dove 7, e la curvatura a snervamento della sezione terminale, h I'altezza della sezione, d, € il diametro (medio) delle barre

longitudinali, ed f. e f, sono rispettivamente la resistenza a compressione del calcestruzzo e la resistenza a snervamento
dell’acciaio longitudinale in [MPa], ottenute come media delle prove eseguite in sito e da fonti aggiuntive di informazione,
divise per il fattore di confidenza appropriato in relazione al Livello di Conoscenza raggiunto.

11.3.2.2 Travi e pilastri: taglio

La resistenza a taglio V; si valuta come per il caso di nuove costruzioni per situazioni non sismiche, con le resistenze dei

materiali ottenute come media delle prove eseguite in sito e da fonti aggiuntive di informazione, divise per il fattore di
confidenza appropriato in relazione a Livello di Conoscenza raggiunto e per il coefficiente parziale del materiale.

11.3.2.3 Nodi trave-pilastro
La verifica di resistenza deve essere eseguita solo per i nodi non interamente confinati come definiti al punto 5.4.3.1. Deve

essere verificata sialaresistenza a trazione che quella a compressione, entrambe diagonali. Le relative espressioni sono:
per laresistenza a trazione:

2 2.
N N V, .
S, =f——-.] — + — |£0.3/f f.in MPa 11.2
oA | 2a t oA [F03e (einmPe) (11.2)

per laresistenza a compressione:

2 2

St S+ Yo gos (119
oA, | 2, A,

dove N indica I’azione assiale presente nel pilastro superiore, Vn indica il taglio totale agente sul nodo, considerando sia il
taglio derivante dall’azione presente nel pilastro superiore, sia quello dovuto ala sollecitazione di trazione presente
nell’armatura longitudinale superiore della trave, Ag indica la sezione orizzontale del nodo. Le resistenze dei materiali sono
ottenute come media delle prove eseguite in sito e da fonti aggiuntive di informazione, divise per il fattore di confidenza
appropriato in relazione al Livello di Conoscenza raggiunto e per il coefficiente parziale del materiale.

11.3.3 Modelli di capacita per il rinforzo

11.3.3.1 Incamiciaturain c.a
Camicie in c.a. possono essere applicate a pilastri o pareti per conseguire tutti o alcuni dei seguenti obiettivi:

aumento della capacita portante verticale;

aumento dellaresistenza a flessione e/o taglio;

aumento della capacita deformativa;

miglioramento dell’ efficienza delle giunzioni per sovrapposizione.

Lo spessore delle camicie deve essere tale da consentire il posizionamento di armature longitudinali e trasversali con un
copriferro adeguato.

Nel caso che la camicia non avvolga completamente |I’elemento, & necessario mettere a nudo le armature nelle facce non
incamiciate, e collegare a queste ultime le armature delle facce incamiciate.
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Se le camicie servono ad aumentare la resistenza flessionale, le barre longitudinali devono attraversare il solaio in apposite
forature continue e essere ancorate con adeguata staffatura alle estremita del pilastro inferiore e superiore.

Se le camicie servono solo per aumentare la resistenza a taglio e la deformabilita, o anche a migliorare I’ efficienza delle
giunzioni, esse devono fermarsi a circa 10mm dal solaio.

Ai fini della valutazione della resistenza e della deformabilita di elementi incamiciati sono accettabili le seguenti ipotesi
semplificative:

I’ elemento incamiciato s comporta monoliticamente, con piena aderenzatrail calcestruzzo vecchio eil nuovo;

s trascurail fatto cheil carico assiale & applicato alla sola porzione preesistente dell’ elemento, e si considera che
agisca sull’intera sezione incamiciata;

le proprieta meccaniche del calcestruzzo della camicia si considerano estese all’intera sezione se le differenze fra i
due materiali non sono eccessive.

| valori della capacita da adottare nelle verifiche sono quelli calcolati con riferimento alla sezione incamiciata nelle ipotes
semplificative su indicate ridotte secondo le espressioni seguenti:

resistenza ataglio: \7R =0.9Vy (11.4)
resistenza aflessione: M y =09M (11.5)
deformabilita allo snervamento: ay =0.9q, (11.6)
deformabilitaultima: q, =q, (11.7)

| valori daimpiegare per le resistenze dei materiali saranno: a) per I’ acciaio esistente, la resistenza ottenuta come media delle
prove eseguite in sito e da fonti aggiuntive di informazione, divisa per il fattore di confidenza appropriato in relazione a

Livello di Conoscenza raggiunto e, solo nel calcolo di \7R , divisa anche per il coefficiente parziae; b) per i materiali aggiunti,
calcestruzzo ed acciaio, laresistenza di calcolo.
I valori daimpiegare per |e resistenze dei materiali nel calcolo del valoredi M, da usare per |a valutazione del taglio agente

su elementi/meccanismi fragili saranno: a) per |’ acciaio esistente, la resistenza ottenuta come media delle prove eseguite in sito
e dafonti aggiuntive di informazione, moltiplicata per il fattore di confidenza appropriato in relazione a Livello di Conoscenza
raggiunto; b) per i materiali aggiunti, calcestruzzo ed acciaio, il valore caratteristico dellaresistenza.

11.3.3.2 Incamiciaturain acciaio

Camicie in acciaio possono essere applicate principalmente a pilastri o pareti per conseguire tutti o alcuni dei seguenti
obiettivi:

aumento dellaresistenza ataglio;

aumento della capacita deformativa;

miglioramento dell’ efficienza delle giunzioni per sovrapposizione.

aumento della capacita portante verticale (effetto del confinamento, espressione (11.9)).

Le camiciein acciaio applicate a pilastri rettangolari sono generalmente costituite da quattro profili angolari sui quali vengono
saldate piastre continue in acciaio o bande di dimensioni ed interasse adeguati, oppure vengono avvolti nastri in acciaio
opportunamente dimensionati. | profili angolari possono essere fissati con resine epossidiche 0 semplicemente resi aderenti al
calcestruzzo esistente. Le bande possono essere preriscaldate prima della saldatura e i nastri presollecitati, in modo da fornire
successi vamente una pressione di confinamento.

Aumento della resistenza a taglio

Il contributo della camicia alla resistenza a taglio pud essere considerato aggiuntivo alla resistenza preesistente purché la
camicia rimanga interamente in campo elastico. Tale condizione & necessaria affinché essa limiti I’ampiezza delle fessure e
assicuri I'integrita del conglomerato, consentendo il funzionamento del meccanismo resistente dell’ elemento preesistente.

Se la tensione nella camicia é limitata al 50% del valore di snervamento |’espressione della resistenza a taglio aggiuntiva
offertadallacamiciavale:

__2tb 1
V; =05—f (11.8)

s "™ cosa,
nella quale t i ,b, S sono rispettivamente spessore, larghezza e interasse delle bande (b/s=1) (nel caso di camicie continue), e

fyw € laresistenzadi calcolo a snervamento dell’ acciaio, a; & I'inclinazione delle fessure per taglio.
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Azione di confinamento

L’ effetto di confinamento di una camicia in acciaio si valuta come per le staffe, con riferimento al percentuale geometrica di
armatura presente in ciascuna delle direzioni trasversali.
Per le proprieta del conglomerato confinato possono essere impiegate espressioni di comprovata validita, come ad esempio le

seguenti:
- perlaresistenzadel conglomerato confinato:

0,86

arf
*Y (11.9)

fo =f, 1+37

c

dove r € la percentuale geometrica di camicia di rinforzo (per le sezioni rettangolari 7= 2tJ/b, con ts = spessore della
camicia, b = dimensione maggiore dellasezione), ed a & un fattore di efficienza del confinamento dato da:

(b- 2R)? +(h- 2R)?
3bh

dove R éil raggio di arrotondamento (eventuale) degli spigoli della sezione, e b, h sono le dimensioni della sezione.

- per ladeformazione ultimadel conglomerato confinato:

=1-

(11.10)

ar ¢,

ey =0,004+05 (11.11)

cc
Nelle due equazioni precedenti i valori da impiegare per le resistenze del materiali saranno: a) per il calcestruzzo esistente, la
resistenza ottenuta come media delle prove eseguite in sito e da fonti aggiuntive di informazione, divisa per il fattore di
confidenza appropriato in relazione a Livello di Conoscenza raggiunto; b) per I'acciaio della camicia, laresistenza di calcolo.

Miglioramento della giunzioni per aderenza

Le camicie in acciaio possono fornire un’ efficace azione di serraggio nelle zone di giunzione per aderenza. Per ottenere questo
risultato occorre che:

lacamicias prolunghi per unalunghezza pari almeno a 50% della lunghezza della zona di sovrapposizione;

nella zona di sovrapposizione la camicia &€ mantenuta aderente in pressione contro le facce dell’elemento mediante
almeno due file di bulloni ad alta resistenza;

nel caso in cui la sovrapposizione sia alla base del pilastro, le file di bulloni devono venire disposte una alla sommita
dellazona di sovrapposizione, I’atra ad un terzo dell’ altezza di tale zona misurata a partire dalla base.

11.3.3.3 Placcatura e fasciatura in materiali fibrorinforzati (FRP)

L"uso del FRP nel rinforzo sismico di elementi in c.a. éfinalizzato agli obiettivi seguenti:
aumento della resistenza a taglio di pilastri e pareti mediante applicazione di fasce di FRP con le fibre disposte
secondo la direzione delle staffe;
aumento della duttilita e/o dellaresistenza nelle parti terminali di travi e pilastri mediante fasciatura con FRP con fibre
continue disposte lungo il perimetro;
miglioramento dell’ efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, sempre mediante fasciatura con FRP con fibre

continue disposte lungo il perimetro;

Ai fini delle verifiche di sicurezza degli elementi rafforzati con FRP si possono adottare le Istruzioni CNR-DT 200/04.

11.4 Edifici in acciaio

11.4.1 Identificazione della geometria, dei dettagli costruttivi e dei materiali

Per I"identificazione della geometria, i dati raccolti devono includere i seguenti:
a) identificazione del sistemaresistente laterale in entrambe le direzioni;
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b) identificazione dei diaframmi orizzontali;

¢) formaoriginadedei profili e dimensioni fisiche;

d) areasezionale esistente, moduli di sezione, momenti d’inerzia, e proprietatorsionali nelle sezioni critiche.
Per I’identificazione dei dettagli, i dati raccolti devono includere i seguenti:

a) posizione e dimensionedei bulloni, dimensioni e spessori delle saldature nelle zone critiche di collegamento.
Per I"identificazione dei materiali, i dati raccolti devono includere i seguenti:

a) resistenzadel calcestruzzo;

b) resistenza asnervamento, di rottura e deformazione ultima dell’ acciaio.

11.4.2 Modelli per la valutazione di capacita

Gli elementi ed i meccanismi resistenti sono classificati in duttili o fragili in funzione della modalita di collasso.

11.4.2.1 Travi e pilastri: flessione con e senza sforzo normale

La capacita deformativa di travi e pilastri & definita con riferimento alla rotazione @ della sezione d’ estremita rispetto alla
congiungente quest’ ultima con la sezione di momento nullo (“rotazione rispetto alla corda’) a distanza pari ala luce di taglio

L, = M/V . Talerotazione & anche pari allo spostamento relativo delle due sezioni diviso per laluce di taglio.

S di DS
La capacita di rotazione rispetto alla corda relativa a tale SL, ¢pg, puo essere assunta pari a 3/4 del valore ultimo q;

quest’ ultima pud essere calcolata con metodi di comprovata validita, come ad esempio quelli riportati in allegato 11.B.

S di DL
Per il controllo di tale Stato Limite, la capacita di rotazione rispetto alla corda alo snervamento, g, puo essere valutata
mediante:
M eRdLV
==tV 11.12
Y 2El (1112

dovei simboli sono definiti nell’ Allegato 11.B.

11.4.2.2 Travi e pilastri: taglio

Laresistenzaataglio V s valutacome per il caso di nuove costruzioni per situazioni non sismiche.

11.4.2.3 Collegamenti
Si applica quanto prescritto per gli edifici di nuova costruzione.
11.5 Valutazione della sicurezza di edifici in muratura

Per valutazione della sicurezza s intende un procedimento quantitativo volto a stabilire se un edificio esistente & in grado o
meno di resistere alla combinazione sismicadi progetto contenuta nelle presenti norme.

Le norme forniscono gli strumenti per la valutazione di singoli edifici ed i risultati non sono estendibili a edifici diversi pur
appartenenti alla stessa tipologia.

Per la valutazione degli edifici esistenti, oltre all’analisi sismica globale, da effettuarsi con i metodi previsti dalle norme di
progetto per le nuove costruzioni (con le integrazioni specificate nel seguito), & da considerarsi anche I’analisi dei meccanismi
locali.

Nell’ effettuare la valutazione si terra conto dell’ esperienza, se disponibile, derivante dall’ esame del comportamento di edifici
simili che abbiano subito in passato I’ effetto di eventi sismici.

11.5.1 Requisiti di sicurezza e criteri di verifica

La valutazione della sicurezza degli edifici esistenti in muratura richiede la verifica degli stati limite definiti ai punti 2.1 e 2.2,
ovvero lo SL di danno, cui si associano danni alla struttura di modesta entitd, e lo SL ultimo, corrispondente a danni importanti
negli elementi strutturali. Si assume convenzionalmente che il soddisfacimento della verifica alo SL ultimo implichi anche la
sicurezzanei riguardi del collasso, considerata nel caso di edifici in cemento armato e in acciaio.
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| relativi metodi per I'analisi e le verifiche di sicurezza sono descritti nel seguito (punti 11.5.4 e 11.5.5).

Per il calcolo delle capacita degli elementi si utilizzano i valori medi delle proprieta dei materiali esistenti, come ottenuti dalle
prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divisi per il Fattore di Confidenza, come definito in 11.5.3 ed in Tabella
11.5.1, inrelazione al livello di conoscenza raggiunto.

11.5.2 Dati necessari e identificazione del livello di conoscenza

La conoscenza dell’ edificio in muratura oggetto della verifica risulta di fondamentale importanza ai fini di una adeguata
analisi, e puo essere conseguita con diversi livelli di approfondimento, in funzione dell’ accuratezza delle operazioni di rilievo,
delle ricerche storiche, e delle indagini sperimentali. Tali operazioni saranno funzione degli obiettivi preposti ed andranno ad
interessare tutto o in parte I’ edificio, a seconda della ampiezza e dellarilevanza dell’ intervento previsto.

Il piano delle indagini fa comunque parte sia della fase diagnostica che del progetto vero e proprio, e dovra essere predisposto
nell’ambito di un quadro generale volto a mostrare le motivazioni e gli obiettivi delle indagini stesse.

11.5.2.1 Geometria

La conoscenza della geometria strutturale di edifici esistenti in muratura deriva di regola da operazioni di rilievo.

Tale operazione comprende il rilievo, piano per piano, di tutti gli elementi in muratura e di eventuali nicchie, cavita, canne
fumarie, il rilievo delle volte (spessore e profilo), dei solai e della copertura (tipologia e orditura), delle scale (tipologia
strutturale), la individuazione dei carichi gravanti su ogni elemento di parete e la tipologia delle fondazioni. La
rappresentazione dei risultati del rilevo verra effettuata attraverso piante, alzati e sezioni.

Dovrainoltre essere rilevato e rappresentato |’ eventuale quadro fessurativo, classificando ciascuna lesione secondo latipologia
(distacco, rotazione, scorrimento, spostamenti fuori del piano, ...), e deformativo (evidenti fuori piombo, rigonfiamenti,
depressioni nelle volte, ...). La finalitd & di consentire, nella successiva fase diagnostica, I’individuazione dell’ origine e delle
possibili evoluzioni delle problematiche strutturali dell’ edificio.

11.5.2.2 Dettagli costruttivi
| dettagli costruttivi da esaminare sono relativi ai seguenti elementi:

a) qualitadel collegamento tra pareti verticali;

b) qualita del collegamento tra orizzontamenti e pareti ed eventuale presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di
collegamento;

c) esistenzadi architravi strutturalmente efficienti a di sopra delle aperture;

d) presenzadi elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte eventual mente presenti;

e) presenzadi elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilita;

f) tipologia della muratura (a un paramento, a due o pit paramenti, con o senza collegamenti trasversai, ...), e sue
caratteristiche costruttive (eseguitain mattoni o in pietra, regolare, irregolare, ...).

Si distinguono:

Verifiche in-situ limitate: sono basate su rilievi di tipo visivo effettuati ricorrendo, di regola, a rimozione dell@tonaco e saggi
nella muratura che consentano di esaminarne le caratteristiche siain superficie che nello spessore murario, e di ammorsamento
tramuri ortogonali e dei solai nelle pareti. | dettagli costruttivi di cui ai punti @) e b) possono essere valutati anche sulla base di
una conoscenza appropriata delle tipologie dei solai e della muratura.

In assenza di un rilievo diretto, o di dati sufficientemente attendibili, dovranno comunque essere assunte, nelle successive fas
di modellazione, analisi e verifiche, le ipotes piu cautelative.

Verifiche in-situ estese ed esaustive: sono basate su rilievi di tipo visivo, effettuati ricorrendo, di regola, a saggi nella muratura
che consentano di esaminarne le caratteristiche sia in superficie che nello spessore murario, e di ammorsamento tra muri
ortogonali e dei solai nelle pareti. L'esame degli elementi di cui ai punti da @) ad f) dovra estendersi in modo sistematico
al’intero edificio.

11.5.2.3 Proprieta dei materiali

Particolare attenzione dovra essere riservata alla val utazione della qualita muraria, con riferimento agli aspetti legati al rispetto
0 meno della“regoladell’ arte”.

L’esame della qualitd muraria e I’eventuale valutazione sperimentale delle caratteristiche meccaniche hanno come finalita
principale quella di stabilire se la muratura in esame é capace di un comportamento strutturale idoneo a sostenere le azioni
statiche e dinamiche prevedibili per I’ edificio in oggetto.
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Di particolare importanza risulta la presenza 0 meno di elementi di collegamento trasversali (es. diatoni), la forma, tipologia e
dimensione degli elementi, latessitura, I’ orizzontalita delle giaciture, il regolare sfalsamento dei giunti, la qualita e consistenza
dellamalta

Di rilievo risulta anche la caratterizzazione di malte (tipo di legante, tipo di aggregato, rapporto legante/aggregato, livello di
carbonatazione), e di pietre e/o mattoni (caratteristiche fisiche e meccaniche) mediante prove sperimentali. Malte e pietre si
preleveranno in situ, avendo curadi prelevare le malte al’interno (ad almeno 5-6 cm di profondita nello spessore murario).

Si distinguono:

Indagini in-situ limitate: servono a completare le informazioni sulle proprieta dei materiali ottenute dalla letteratura, o dalle
regole in vigore all’epoca della costruzione, e per individuare la tipologia corrispondente nella tabella 11.D.1 dell@llegato
11.D.

Sono basate su esami visivi della superficie muraria. Tali esami visivi saranno condotti dopo la rimozione di una zona di
intonaco di ameno 1m x 1m, al fine di individuare forma e dimensione dei blocchi di cui € costituita, eseguita preferibilmente
in corrispondenza degli angoli, al fine di verificare anche le ammorsature tra le pareti murarie.

Dovra essere valutata, anche in maniera approssimata, la compattezza della malta. Dovra essere valutata la capacita degli
elementi murari ad assumere un comportamento monolitico in presenza delle azioni sismiche, valutandone la qualita della
connessione interna e trasversale attraverso saggi localizzati, che interessino lo spessore murario.

Indagini in-situ estese: le indagini di cui a punto precedente devono essere effettuate in maniera estesa e sistematica, con saggi
superficiali ed interni per ogni tipo di muratura presente. Prove con martinetto piatto doppio e prove di caratterizzazione della
malta (tipo di legante, tipo di aggregato, rapporto legante/aggregato...), e eventualmente di pietre e/lo mattoni (caratteristiche
fisiche e meccaniche) sono richieste per verificare la corrispondenza della muratura alle tipologie definite nella tabella 11.D.1
dell@llegato 11.D. E@richiesta una prova per ogni tipo di muratura presente. Metodi di prova non distruttivi (prove soniche,
prove sclerometriche, penetrometriche per lamalta, ...) possono essere impiegati a complemento delle prove richieste. Qualora
esista una chiara, comprovata corrispondenza tipologica per materiali, pezzatura dei conci, dettagli costruttivi, in sostituzione
delle prove sull@dificio oggetto di studio possono essere utilizzate prove eseguite su altri edifici presenti nella zona
dell@dificio. Le Regioni potranno, tenendo conto delle specificita costruttive del proprio territorio, definire zone omogenee a
cui riferirsi ata fine.

Indagini in-situ esaustive:

servono per ottenere informazioni quantitative sulla resistenza del materiale. Si richiede, in aggiunta alle verifiche visive,ai
saggi interni ed ale prove di cui ai punti precedenti, di effettuare una ulteriore serie di prove sperimentali che, per numero e
qualita, siano tali da consentire di valutare le caratteristiche meccaniche della muratura.

La misura delle caratteristiche meccaniche della muratura si ottiene mediante esecuzione di prove, in situ o in laboratorio (su
elementi non disturbati prelevati dalle strutture dell’ edificio).

Le prove possono in generale comprendere prove di compressione diagonale su pannelli o prove combinate di compressione
verticale e taglio. Metodi di prova non distruttivi possono essere impiegati in combinazione, ma non in sostituzione di quelli
sopra descritti.

Qualora esista una chiara, comprovata corrispondenza tipologica per materiali, pezzatura dei conci, dettagli costruttivi, in
sostituzione delle prove sull@dificio oggetto di studio possono essere utilizzate prove eseguite su altri edifici presenti nella
zona dell@dificio. Le Regioni potranno, tenendo conto delle specificita costruttive del proprio territorio, definire zone
omogenee acui riferirs atal fine.

| risultati delle prove devono essere esaminati e considerati nell’ambito di un quadro di riferimento tipologico generale che
tenga conto dei risultati delle prove sperimentali disponibili in letteratura sino a quel momento per le tipologie murarie in
0ggetto, e che consenta di valutare, anche in termini statistici, |a effettiva rappresentativita dei valori trovati. L@so dei risultati
delle prove sara utilizzato in combinazione con quanto riportato nella tabella 11.D.1 dell@llegato 11.D, secondo quanto
descritto al punto 11.5.3 seguente.

Le Regioni possono definire, ad integrazione dellatabella11.D.1 dell@llegato 11.D, tabelle specifiche per le tipologie murarie
ricorrenti sul territorio regionale.

11.5.3 Livelli di conoscenza

Con riferimento a livello di conoscenza acquisito si definiscono i valori dei parametri meccanici ed i fattori di confidenza
secondo quanto segue. Il livello di conoscenza LC3 s intende raggiunto quando siano stati effettuati il rilievo geometrico,
verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi, indagini in situ esaustive sulle proprieta dei materiali. Il livello di
conoscenza LC2 s intende raggiunto quando siano stati effettuati verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi ed
indagini in situ estese sulle proprieta dei materiali.

Tabella11.5.1 — Livelli di conoscenzain funzione dell’informazione disponibile e conseguenti metodi di analis anmessi e
valori dei fattori di confidenza per edifici in muratura
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Livellodi Geometria Dettagli costruttivi Proprieta dei materiali Metodi di analisi FC
Conoscenza

LC1 Limitate verifichein- | Limitate indagini in-situ Tutti
situ 1.35

LC2 - Esteseindagini in-situ Tutti
Rilievo strutturale Estese ed esaustive 1.20

LC3 verifichein-situ Esaustive indagini in-situ Tutti
1.00

Per i diversi livelli di conoscenza, per ogni tipologia muraria, i valori medi dei parametri meccanici verranno definiti come
segue:

LC1 - Resistenze: i minimi degli intervalli riportati in tabella 11.D.1 dell@llegato 11.D per la tipologia muraria in
considerazione; moduli elastici: i minimi degli intervalli riportati nella tabella suddetta

LC2 — Resistenze: medie degli intervalli riportati in tabella 11.D.1 dell@llegato 11.D per la tipologia muraria in
considerazione; moduli elastici: valori medi degli intervalli riportati nella tabella suddetta.

LC3 — caso a) Nel caso siano disponibili tre valori sperimentali di resistenza. Resistenze: media dei risultati delle prove;
moduli elastici: media delle prove o valori medi degli intervalli riportati nellatabella11.D.1 dell@llegato 11.D per latipologia
murariain considerazione.

LC3 — caso b) Nel caso sia disponibile un valore sperimentale di resistenza. Se il valore di resistenza € compreso
nell@tervallo riportato nella tabella 11.D.1 dell@llegato 11.D per latipologia muraria in considerazione, oppure superiore, S
assumera come resistenza il valore medio dell@tervallo. Se il valore di resistenza & inferiore @ minimo dell@tervallo, s
utilizzerd come valore medio il valore sperimentale. Per i moduli elastici vale quanto indicato per il caso LC3 — caso a.

11.5.4 Valutazione della sicurezza

11.5.4.1 Livelli di protezione antisismica e fattori di importanza
Vale quanto riportato ai punti 2.5e4.7.
11.5.4.2 Azione sismica

Per gli SL ultimo e di danno |@zione sismica € definita nel capitolo 3. Nel caso di verifica con andlisi lineare ed impiego del
fattore q, il valore da utilizzare per quest@Itimo € pari a:

g=20a,/a; per edifici regolari in elevazione

g=15a,/a; negli atri cas
in cui a, e a; sono definiti al punto 8.1.3. In assenza di piu precise valutazioni, potra essere assunto un rapporto a,/a; pari a
1.5. Ladefinizione di regolarita per un edificio esistente in muratura & quellaindicata al punto 4.3.1, in cui il requisito d) deve
essere sostituito da: i solai sono ben collegati ale pareti e dotati di una sufficiente rigidezza e resistenza nel loro piano.

11.5.4.3 Modellazione della struttura

La valutazione della sicurezza andra eseguita con riferimento al comportamento sismico globale, attraverso i criteri di
modellazione e verifica definiti ai punti 4.4 (modellazione), 8.1.5 (metodi di analisi) e 8.2.2 (verifiche di sicurezza), assunte le
precisazioni al punto 11.5.8 (modelli di capacita per lavalutazione).

Per gli edifici esistenti in muratura emergono tuttavia alcune particolarita che devono essere opportunamente considerate, con
riferimento alla modellazione strutturale. In particolare, in presenza di edifici in aggregato, caso tipico nei centri storici, e di
edifici a struttura mista, frutto di sistemi costruttivi relativamente moderni o di trasformazioni successive recenti, i metodi
sopraindicati non sempre sono adeguati ed & opportuno procedere ad una appropriata modellazione.

Inoltre, per ogni edificio in muratura deve essere considerata I’ eventualita che si verifichino meccanismi locali di collasso,
rispetto ai quali & opportuno eseguire una verificadi sicurezza.

11.5.4.3.1 Meccanismi locali

Negli antichi edifici in muratura sono spesso assenti sistematici elementi di collegamento tra le pareti, a livello degli
orizzontamenti; cid comporta una possibile vulnerabilita nei riguardi di meccanismi locali, che possono interessare non solo il
collasso fuori dal piano di singoli pannelli murari ma pit ampie porzioni dell’ edificio (ribaltamento di intere pareti mal
collegate, ribaltamento di pareti sommitali in presenza di edifici di diversa altezza, collassi parziali negli edifici d'angolo degli
aggregati edilizi...). E obbligatorio valutare la sicurezza dell@dificio nei confronti di tali meccanismi.
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Un possibile modello di riferimento per questo tipo di valutazioni & quello dell’analisi limite dell’ equilibrio delle strutture
murarie, considerate come corpi rigidi non resistenti a trazione; la debole resistenza a trazione della muratura porta infatti, in
questi casi, ad un collasso per perdita di equilibrio, la cui valutazione non dipende in modo significativo dalla deformabilita
della struttura ma dalla sua geometria e dai vincoli.

Nonostante le costruzioni in muratura presentino una grande varieta per tipologie, dimensioni e materiali, |’ osservazione dei
danni a seguito di eventi sismici ha mostrato meccanismi locali ricorrenti, a cui fare riferimento per le verifiche. Ai punti
11544 e11.5.5 sonoindicati i criteri per laverifica sismica dei meccanismi locali.

11.5.4.3.2 Aggregati edilizi

Un aggregato edilizio & costituito da un insieme di parti che sono il risultato di una genes articolata e non unitaria, dovuta a

molteplici fattori (sequenza costruttiva, cambio di materiali, mutate esigenze, avvicendarsi dei proprietari, etc.). Nell’analis di

un edificio facente parte di un aggregato edilizio occorre tenere conto percio delle possibili interazioni derivanti dalla

contiguita strutturale con gli edifici adiacenti, connessi 0 in aderenza ad esso. A tal fine dovra essere individuata, in via
preliminare, I'unita strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unita
strutturali contigue.

Ove necessario, tale analisi preliminare dovra considerare I'intero aggregato, a fine di individuare le relative connessioni

spaziali fondamentali, con particolare attenzione a contesto ed ai meccanismi di giustapposizione e di sovrapposizione. In

particolare, il processo di indagine sugli aggregati edilizi si dovrebbe sviluppare attraverso I'individuazione di diversi strati
d'informazione:

- i rapporti trai process di aggregazione ed organizzazione dei tessuti edilizi e’ evoluzione del sistema viario;

- i principali eventi che hanno influito sugli aspetti morfologici del costruito storico (fonti storiche);

- lamorfologia delle strade (andamento, larghezza, flessi planimetrici e disassamenti dei fronti edilizi);

- ladisposizione e lagerarchia dei cortili (con accesso diretto o daandrone) ed il posizionamento delle scale esterne;

- I'alineamento delle pareti; verifiche di ortogonalita rispetto ai percorsi viari; individuazione dei prolungamenti, delle
rotazioni, delle intersezioni e degli slittamenti degli assi delle pareti (cio aiuta ad identificare le pareti in relazione allaloro
contemporaneitadi costruzione e quindi adefinireil loro grado di connessione);

- i rapporti spaziali elementari delle singole cellule murarie, nonché i rapporti di regolarita, ripetizione, modularita, ai diversi
piani (cio consente di distinguere le cellule originare da quelle dovute a saturazione successiva);

- laformae laposizione delle bucature nei muri di prospetto: assialita, simmetria, ripetizione (cio consente di determinare le
zone di debolezza nel percorso di trasmissione degli sforzi, nonché di rivelare le modificazioni avvenute nel tempo);

- i disassamenti e le rastremazioni delle pareti, i muri poggianti “in falso” sui solai sottostanti, lo sfalsamento di quota tra
solai contigui (cio fornisce indicazioni sia per ricercare possibili fonti di danno in rapporto ai carichi verticali e sismici, sia
per affinare I'interpretazione dei meccanismi di aggregazione).

Per laindividuazione dell’ US da considerare si terra conto principal mente della unitarieta del comportamento strutturale di tale

porzione di aggregato nei confronti dei carichi, sia statici che dinamici. A tal fine &€ importante rilevare la tipologia costruttiva

ed il permanere degli elementi caratterizzanti, in modo daindirizzare il progetto degli interventi verso soluzioni congruenti con

I’ originaria configurazione strutturale.

L’individuazione dell’ US va comungue eseguita caso per caso, in ragione della forma del sistema edilizio di riferimento a cui

appartiene I'US (composta da una o pit unita immobiliari), della qualita e consistenza degli interventi previsti e con il criterio

di minimizzare la frammentazione in interventi singoli. Il progettista potra quindi definire la dimensione operativa minima, che

talora potra riguardare I’ insieme delle unita immobiliari costituenti il sistema, ed in alcuni casi porzioni pit 0 meno estese del

contesto urbano.

L'US dovra comunque avere continuitad da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sara

delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie strutturali diverse, o

con materiali diversi, oppure in epoche diverse.

Traleinterazioni strutturali con gli edifici adiacenti si dovranno considerare: carichi (sia verticali che orizzontali, in presenza

di sisma) provenienti da solai o da pareti di US adiacenti; spinte di archi e volte appartenenti ad US contigue; spinte

provenienti da archi di contrasto o da tiranti ancorati su altri edifici. La rappresentazione dell’US attraverso piante, alzati e

sezioni permetteradi valutare la diffusione delle sollecitazioni e I interazione frale US contigue.

Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non

contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con le US adiacenti; effetti locali causati da

prospetti non alineati, o da differenze di altezza o di rigidezza tra US adiacenti, azioni di ribaltamento e di trasazione che
interessano le pareti nelle US di testata delle tipologie seriali (schiere).

Dovra essere considerato inoltre il possibile martellamento nei giunti tra US adiacenti.

L@nalis di una unita strutturale secondo i metodi utilizzati per edifici isolati, senza una adeguata modellazione oppure con una

modellazione approssimata dell@terazione con i corpi di fabbrica adiacenti assume un significato convenzionae. Di

conseguenza, si ammette che I'analisi della capacita sismica globale dell®@S possa essere verificata attraverso metodologie

semplificate, come descritto a punto 11.5.5.2.

11.5.4.3.3 Edifici misti

Nel costruito esistente alcune tipologie di edifici possono essere classificate come miste. In particolare:

- edifici i cui muri perimetrali siano in muratura portante e la struttura verticale interna sia rappresentata da pilastri (per
esempio, in c.a. 0 acciaio);
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- edifici in muratura che abbiano subito sopraelevazioni, il cui sistema strutturale sia, per esempio, in c.a. 0 acciaio, o edifici
in c.a. 0 acciaio sopraelevati in muratura;

- edifici che hanno subito ampliamenti in pianta, il cui il sistema strutturale (per esempio, in c.a. 0 acciaio) sia interconnesso
con quello esistente in muratura.

Per queste situazioni € necessario prevedere modellazioni che tengano adeguatamente in considerazione le particolarita

strutturali identificate.

11.5.4.4 Metodi di analisi

Gli effetti dell’ azione sismica devono essere combinati con gli effetti degli altri carichi permanenti e variabili come indicato al

punto 3.3.

La risposta sismica globale pud essere valutata con uno dei metodi di cui a punto 4.5, con le precisazioni e restrizioni indicate

a punti 8.1.5,8.2.2e11.5.8.

Nella modellazione di edifici esistenti possono essere considerate le travi di accoppiamento in muratura quando siano

verificate tutte le seguenti condizioni:

- latrave sia efficacemente ammorsata alle pareti che la sostengono;

- latrave sia sorretta da un architrave struttural mente efficace;

- d§ possa instaurare nella trave un meccanismo resistente a puntone diagonale, che richiede quindi la possibilita di
equilibrarne la componente orizzontale di compressione (ad esempio mediante la presenza di una catena o di un elemento
resistente atrazione in prossimita della trave).

Nel caso s evidenzi la necessita di analizzare la risposta nei riguardi di meccanismi locali (punto 11.5.4.3.1) sara necessario

procedere con modelli adeguati, ad esempio quelli che fanno uso dei teoremi dell’analisi limite delle strutture murarie.

In Allegato 11.C é proposto un metodo basato su tale approccio, nella forma cinematica, particolarizzato all’ esecuzione di

un’analisi sismica. Applicando il principio dei lavori virtuali ad ogni meccanismo prescelto, € possibile valutare la capacita

sismica in termini di resistenza (analisi cinematica lineare) o di spostamento, attraverso una valutazione in spostamenti finiti

(analisi cinematica non lineare). Le corrispondenti verifiche si possono effettuare in analogia a quelle previste per i metodi

indicati ai punti 4.5.2 e4.5.4.

11.5.4.5 Combinazione delle componenti dell’ azione sismica

Valgonoi criteri di cui al punto 4.6.

11.5.5 Verifiche di sicurezza

Per le verifiche di sicurezza nei riguardi del comportamento sismico globale, si applica quanto prescritto ai punti 8.1.6 € 8.2.2
per gli edifici in muratura ordinaria, con le integrazioni al punto 11.5.8.

Per gli edifici in aggregato sono in alternativa applicabili i metodi descritti a punto 11.5.5.1.

Sono inoltre obbligatorie le verifiche dei meccanismi locali significativi, in particolare con la finalita di garantire la sicurezza
nei riguardi dello SL ultimo. Un possibile criterio di verifica é proposto in Allegato 11.C.

11.5.5.1 Verifica globale semplificata per gli edifici in aggregati edilizi

Nel caso di solai sufficientemente rigidi, la verifica convenzionale allo SLU e alo SLD di un edificio (unita strutturale) in
aggregato pud essere svolta, anche per edifici con pit di due piani, mediante I@nalisi statica non lineare analizzando e
verificando separatamente ciascun interpiano dell@dificio, e trascurando la variazione della forza assiale nei maschi murari
dovuta all@ffetto dell@zione sismica. Con I@sclusione di unita strutturali d@ngolo o di testata, cosi come di parti di edificio non
vincolate o non aderenti su acun lato ad altre unita strutturali (es. piani superiori di un edificio di maggiore altezza rispetto a
tutte le US adiacenti), I@nalisi potra anche essere svolta trascurando gli effetti torsionali, ipotizzando che i solai possano
unicamente traslare nella direzione considerata dell@zione sismica.

Qualorai solai dell@dificio siano flessibili s procedera all@nalisi delle singole pareti o dei sistemi di pareti complanari che
costituiscono |@dificio, ciascuna analizzata come struttura indipendente, soggetta ai carichi verticali di competenza ed
all@zione del sisma nella direzione parallela alla parete. In questo caso I@nalisi e le verifiche di ogni singola parete seguiranno
i criteri esposti ai punti 8.1.6 e 8.2.2 per gli edifici in muratura ordinaria di nuova costruzione, con le integrazioni riportate al
punto 11.5.8.

11.5.6 Criteri per la scelta dell’ intervento
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11.5.6.1 Indicazioni generali

La scelta del tipo, della tecnica, dell’entita e dell’urgenza dell’intervento dipende dai risultati della precedente fase di
valutazione, tenendo inoltre conto degli aspetti seguenti:
- Murature di qualita insufficiente a sopportare le azioni verticali ed orizzontali cui sono sottoposte devono essere
adeguatamente consolidate o sostituite.
Collegamenti inadeguati tra solai e pareti o tra copertura e pareti devono essere resi efficaci.
Sono auspicabili interventi di collegamento fra pareti confluenti in martelli murari ed angolate.
Le spinte non contrastate di coperture, archi e volte devono essere ridotte o eliminate attraverso idonei dispositivi.
Elementi aforte vulnerabilita sui quali non sia possibile intervenire devono essere eliminati.
Nel caso di edifici fortemente irregolari (in termini di resistenza e/o rigidezza), sono auspicabili interventi che
correggano tale sfavorevole situazione.
Latrasformazione di solai flessibili in solai rigidi comporta una diversa distribuzione delle azioni agenti sulle pareti,
che puo rilevarsi favorevole o sfavorevole in funzione della geometria della struttura. Di cid se ne dovra
adeguatamente tenere conto nella modellazione e nelle analisi.
Sono sempre opportuni interventi volti amigliorare la capacita deformativa (" duttilita") di singoli elementi.
E necessario verificare che I’ introduzione di rinforzi locali non riduca la duttilita globale della struttura.

11.5.6.2 Tipo di intervento

L’intervento puo appartenere a una delle seguenti categorie generali 0 a combinazioni di esse (elenco indicativo, non esaustivo
€ non prescrittivo)
- Rinforzo, sostituzione o ricostruzione di parte degli elementi;
Modifica dell’organismo strutturale: aggiunta di nuovi elementi resistenti come, ad esempio, nuovi setti murari,
controventi in acciaio, cordoli di incatenamento per strutture murarie, incatenamenti di volte o di strutture spingenti;
Modifica dell’ organismo strutturale: saldatura di giunti tra corpi di fabbrica, ampliamento dei giunti, eliminazione di
elementi particolarmente vulnerabili, eliminazione di eventuali piani “deboli”, irrigidimento di solai;
~  Eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali;
Introduzione di una protezione passiva mediante strutture di controvento dissipative /o isolamento alla base;
Riduzione delle masse;
Limitazione o cambiamento della destinazione d' uso dell’ edificio;
Demolizione parziale o totale.

Si rimanda all@legato 11.E per disposizioni piu specifiche sui criteri relativi agli interventi di consolidamento di edifici in
muratura.

Nel caso in cui nell’intervento si faccia uso di materiali compositi (FRP), ai fini delle verifiche di sicurezza degli elementi
rinforzati si possono adottare le Istruzioni CNR-DT 200/2004.

11.5.6.3 Elementi non strutturali ed impianti

Interventi su parti non strutturali ed impianti sono necessari quando, in aggiunta a motivi di funzionalitd, la loro risposta
sismica puo mettere arischio lavitadegli occupanti o produrre danni ai beni contenuti nell’ edificio.
Per il progetto di interventi atti ad assicurare |’ integrita di tali parti valgono le prescrizioni di cui ai punti 4.9 e 4.10.

11.5.7 Progetto dell’ intervento

Il progetto dell’intervento deve comprendere i seguenti punti:

scelta motivata del tipo di intervento;

scelta delle tecniche e/o dei materiali;

dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;

analisi strutturale con i metodi ammessi al punto 11.5.4 considerando le caratteristiche della struttura post-intervento;
le verifiche della struttura post-intervento saranno eseguite: per gli elementi esistenti, riparati o rinforzati in accordo
con quanto indicato ai punti successivi, ovvero, per gli elementi di nuova costruzione, in accordo alle prescrizioni
valide per tali strutture;

nel caso in cui I’intervento consista in un isolamento alla base s seguiranno, sia per I'analisi che per le verifiche, le
prescrizioni di cui al capitolo 10.
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11.5.8 Modelli di capacita per la valutazione

11.5.8.1 Pareti murarie

Si utilizzano i modelli descritti a punto 8.2.2, con le seguenti precisazioni e prescrizioni. Nel caso di analisi elastica con il
fattore g, i valori di calcolo delle resistenze sono ottenuti dividendo i valori medi per i rispettivi fattori di confidenza e per il
coefficiente parziale di sicurezza dei materiali. Nel caso di analisi non lineare, i valori di calcolo delle resistenze da utilizzare
sono ottenuti dividendo i valori medi per i rispettivi fattori di confidenza.

Nel caso di muratura ordinaria, in sostituzione dell@quazione 8.3, la resistenza a taglio di calcolo per azioni nel piano di un
pannello in muratura potra essere calcolata con la relazione seguente:

v, =120t 1y S0yl 1, So (11.13)
b 15ty b\ fy

dove

| elalunghezza del pannello

t &lo spessore del pannello

Sp € la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione (= P/It, con P forza assiale agente positiva se di
compressione)

fig € tog SONO rispettivamente i valori di calcolo della resistenza a trazione per fessurazione diagonale e della corrispondente
resistenza ataglio di riferimento della muratura (f; = 1.5 ty)

b & un coefficiente correttivo legato alla distribuzione degli sforzi sulla sezione, dipendente dalla snellezza della parete. Si pud
assumere b = h/l, comunque non superiore a 1.5 e non inferiore a 1, dove h € |@tezza del pannello.

Nel caso di analisi non lineare, lo spostamento ultimo per azioni nel piano di ciascun pannello sara assunto pari a 0.4 %
dell@tezza del pannello, nel caso di rottura per taglio, e pari a 0.6%, nel caso di rottura per pressoflessione.

11.5.8.2 Solai

Larigidezza e la resistenza di solai in ciascuna delle due direzioni dovra essere valutata e considerata nel modello. | solai
potranno essere considerati infinitamente rigidi e resistenti nel caso in cui rispettino quanto indicato ai punti 4.11.1.6 € 8.1.5.2,
salvo valutazioni piu accurate da parte del progettista.

11.5.9 Modelli di capacita per il rinforzo

I modelli utilizzati per gli elementi rinforzati, dovranno essere giustificati dal progettista. | coefficienti parziali di sicurezza
utilizzati dovranno corrispondere ai livelli di conoscenza descritti nel presente capitolo 11. In particolare, valutazioni effettuate
sulla sola base di dati di letteratura senza ricorrere a verifiche sperimentali comportera I’ utilizzo di fattori parziali di sicurezza
corrispondenti ad un livello di conoscenza LC1.

11.5.10 Edifici semplici

E consentito applicare le norme semplificate di cui a punto 8.1.9, utilizzando al posto della resistenza caratteristicaa
compressione fy il valore medio f,,,, diviso per il fattore di confidenza. Oltre alle condizioni ivi prescritte, dopo I’ eventuale
intervento di adeguamento, € necessario che risulti verificato quanto segue:

a) Le pareti ortogonali siano traloro ben collegate

b) | solai siano ben collegati alle pareti

c) Tuttele aperture siano dotate di architravi dotate di resistenza flessionale

d) Tutti gli elementi spingenti eventualmente presenti siano dotati di accorgimenti atti ad eliminare o equilibrare le
spinte orizzontali

€) Tutti gli elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilita siano stati eliminati

f) Le murature non siano a sacco o adoppio paramento, ed in generale di cattiva qualita e scarsa resistenza (es. muratura
in foratoni, o con spessori chiaramente insufficienti).

11.6 Edifici in zona 4
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Gli edifici esistenti in zona 4 possono essere verificati applicando le regole valide per la progettazione “non sismica’,
considerando in due direzioni ortogonali il sistema di forze orizzontali definito dalle espressioni (4.2) e (4.3), secondo la
combinazione di azioni di cui al’espressione (3.9). L’ ordinata spettrale S4(T,) dovra essere assunta pari ai seguenti valori:

per edifici con strutturain cemento armato, in acciaio e composta acciaio — calcestruzzo

Sy(T4) = 0,059

per edifici in muratura ordinaria

Su(T1) = 0,089

per edifici in muratura armata

Su(T41) = 0,059
Lerelative verifiche di sicurezza vanno effettuate in modo indipendente nelle due direzioni, alo stato limite ultimo, applicando
i fattori di confidenza di cui alatabella 11.1, per edifici con struttura in cemento armato o acciaio ed alla tabella 11.5.1 per
edifici con struttura in muratura. Per gli elementi fragili vanno applicati anche i coefficienti parziali di sicurezza dei relativi
materiali.
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ALLEGATO 11.A — VALUTAZIONE DELLE ROTAZIONI DI COLLASSO DI ELEMENTI DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO

La capacita di rotazione rispetto alla cordain condizioni di collasso ¢, puo essere valutata mediante sperimentazione diretta,
modellazione numerica considerando il contributo di calcestruzzo, acciaio ed aderenza, ovvero mediante le seguenti formule;

0225 035 ar_m

qu=giO,016><0,3“) %ﬁ; LTV 25 fo (1,250 (11.A.1)
e| ]

dove gy = 1.5 per gli elementi primari ed 1.0 per gli elementi secondari (come definiti in 4.3.2), h eI’ altezza della sezione,
n=N/(A.f;) e lo sforzo assiale normalizzato di compressione agente su tutta la sezione A, w=Af, /(bhf;) e

w=A(f, /(bhf.) percentuali meccaniche di armatura longitudinale in trazione e compressione (b, h = base ed atezza

della sezione), rispettivamente, (nelle pareti tutta I’armatura longitudinale d’anima é da includere nella percentuale in
trazione), f. , f, e f,,, sono la resistenza a compressione del calcestruzzo e la resistenza a snervamento dell’ acciaio,
longitudinale e trasversale, ottenute come media delle prove eseguite in sito, eventualmente corrette sulla base di fonti
aggiuntive di informazione, divise per il fattore di confidenza appropriato in relazione al Livello di Conoscenza raggiunto,

r« =Ag/byS, lapercentuale di armatura trasversale ( S, = interasse delle staffe nella zona critica), I' 4 la percentuale
di eventuali armature diagonali in ciascuna direzione, a & un fattore di efficienza del confinamento dato da:
2
a= 1.5 7. 5n i b;
2b, 2h, 6h b,

(b, € hy dimensioni della nucleo confinato, b; distanze delle barre longitudinali trattenute datiranti o staffe presenti sul
perimetro).

(11A.2)

Per |e pareti oppurein caso di acciaio incrudenteil valore dato dall’ espressione (11.A.1) deve essere diviso per 1.6.

Negli elementi non dotati di adeguati dettagli di tipo antisismico il valore dato dall’espressione (11.A.1) deve essere
moltiplicato per 0.85.

In presenza di barre lisce e di condizioni di ancoraggio insoddisfacenti il valore dato dall’ espressione (11.A.1) deve essere
moltiplicato per 0.575.

In aternativa per lavalutazione di g, si pud usare la seguente egquazione:

05L

1
du =g_ qy +(f u - fy)l-pl 1- (11'A'3)

el v
dove Qy é la rotazione rispetto alla corda alo snervamento definitain (11.1a) e (11.1b), f, & la curvatura ultima val utata

considerando le deformazioni ultime del conglomerato (tenuto conto del confinamento) e dell’acciaio (da stimare sulla base
dell’allungamento uniforme al carico massimo, in mancanza di informazioni si pud assumere che la deformazione ultima
dell’acciaio sia pari al 4%), f, elacurvaturaa snervamento valutata considerando I’ acciaio alla deformazione di snervamento

€y LpI e lalunghezza di cerniera plastica val utabile come:

dy fy
e
dove h e I'dtezza della sezione, dbL e il diametro (medio) delle barre longitudinali, ed f; e f, sono rispettivamente la

resistenza a compressione del calcestruzzo e la resistenza a snervamento dell’ acciaio longitudinale (in MPa), ottenute come
media delle prove eseguite in sito e da fonti aggiuntive di informazione, divise per il fattore di confidenza appropriato in
relazione al Livello di Conoscenza raggiunto.

Ly =01L, +017h+0,24 (11.A.4)
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ALLEGATO 11.B - VALUTAZIONE DELLE ROTAZIONI DI COLLASSO DI ELEMENTI DI STRUTTURE IN
ACCIAIO

La capacita di rotazione rispetto alla corda in condizioni di collasso q,, pud essere valutata mediante sperimentazione diretta,
modellazione numerica considerando le non linearith geometriche e meccaniche del materiale, ovvero mediante il metodo che

segue.
Innanzitutto si rileva che la capacita di rotazione plastica delle travi e dei pilastri dipende dai rapporti larghezza-spessore dei

piatti che compongono la sezione trasversale, dall’entita dello sforzo normale e dal gradiente di tensione longitudinale nel
tratto di estremita dell’ elemento strutturale in cui € attesa la formazione di una cerniera plastica. La possibilita di un elemento
strutturale di sviluppare completamente o solo parzial mente la capacita di deformazione plastica che esso possiede dipende dal
grado di sovraresistenza dei collegamenti tra zone non dissipative e zone dissipative. A tal proposito si distinguono tre casi:

collegamenti a completo ripristino di resistenza e duittilita;

collegamenti a completo ripristino di resistenza e parziaeripristino di duttilita;

collegamenti a parziale ripristino di resistenza.

Collegamenti a completo ripristino di resistenza e duttilita

Si definiscono collegamenti a completo ripristino di resistenza e duttilitd i collegamenti la cui resistenza flessionale é tale da
consentire la piena plasticizzazione dell’elemento strutturale collegato e lo sviluppo dell’incrudimento fino alla instabilita
locale della flangia compressa. Tale condizione risulta soddisfatta quando:

MijRrd ® 9ovSMeRd (11.B.1)

dove:
M rq €laresistenzaflessionale di progetto del collegamento;

Mcrg € la resistenza flessionale di progetto dell’elemento strutturale collegato valutata considerando la eventuale
interazione con lo sforzo normale;
OwS € il grado di sovraresistenza che I'elemento strutturale e in grado di sviluppare fino alla instabilita della flangia

compressa. Tale grado di sovraresistenza puo essere valutato con la tabella riportata al par. 6.2 e con le formule 6.2, 6.3,
6.4e6.5.
Intali collegamenti |a plasticizzazione impegna esclusivamente I’ estremita dell’ elemento struttural e collegato.
Collegamenti a completo ripristino di resistenza e parziale ripristino di duttilita
Si definiscono collegamenti a completo ripristino di resistenza e parziale ripristino di duttilitd, i collegamenti la cui resistenza
flessionale é tale da consentire la piena plasticizzazione dell’elemento strutturale collegato, ma non tale da consentire il
completo sviluppo dell’incrudimento fino allainstabilitalocale della flangia compressa. In tal caso, risulta:

Merd £ M|Rd < 9ovSMeRrd (11.B.2)

In tali collegamenti la eventuale plasticizzazione impegna sia il collegamento che I'estremita dell’elemento strutturale
collegato.

Collegamenti a parzialeripristino di resistenza

Si definiscono collegamenti a parziale ripristino di resistenza, i collegamenti la cui resistenza flessionale é tale da non
consentire la piena plasticizzazione dell’ elemento strutturale. In tal caso, risulta:

Mjrd <MeRrd (11.B.3)

In questo caso, la plasticizzazione interessa esclusivamente il collegamento.
Valutazione delle rotazioni ultime

Larotazione in condizioni ultime di una cerniera plastica pud essere calcolata mediante la seguente relazione:

M e.RdLV

=Rg, =R
Qu = R0y oF]

(11.B.4)
dovel éil momento d'inerzia dell’ elemento strutturale collegato ed R & la capacita rotazionale.
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La capacita rotazionale dell’elemento strutturale collegato dipende dalla sovraresistenza che il collegamento € in grado di
sviluppare. Nel caso di collegamenti a completo ripristino di resistenza, tale sovraresistenza & data da:

s =mi n{govs’ M j.Rd/M e.Rd}
guando I'instabilita locale della flangia compressa avviene con la flangia tesa ancora in campo elastico,ossia quando

*

s -1

£r £0.3, risulta:
_1 Coy.s -1 en (¢ E
R—S*_r (1-r)+ T (1 2r)+ey+(s 1)Er 1 (11.B.5)

guando I’instabilita locale della flangia compressa avviene con la flangia tesain campo plastico, ossia quando r < S 2 ! ,

risulta:
R =(S—r1)m herz-arfs - a+ 2§—:(s* Sr- 1)+E£r4r 6 -r-1)+fs-2r- 1)2E—Eh -1 (11.B.6)

Nelle formule precedenti r rappresenta il rapporto fra sforzo normale di progetto e sforzo normale plastico, definito nel

capitolo 6, punto 6.5.3.1. Nel casoin cui risulti s £1 s assume, in via cautelativa, R =0.

In particolare, tale assunzione riguarda il caso dei collegamenti a parziale ripristino di resistenza. In questo caso, in assenza di
procedure teoriche per la valutazione della capacita rotazionale dei collegamenti, si ritiene lecito assumere un valore non nullo
della stessa a condizione che esso sia provato a mezzo di idonee prove sperimentali.

Ai fini della applicazione delle relazioni suddette, con riferimento agli usuali acciai da carpenteria, le proprieta inelastiche del
materiale possono essere valutate in accordo con la Tabella seguente:

Fe360 Fe430 Fe510
en/e, 12.30 11.00 9.80
E/Ey, 37.50 42.80 48.20
E/E, 19.25 21.90 24.60
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ALLEGATO 11.C - ANALISI DEI MECCANISMI LOCALI DI COLLASSO IN EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA

Negli edifici esistenti in muratura spesso avvengono collassi parziali per cause sismiche, in genere per perdita dell@quilibrio di
porzioni murarie; la verifica nei riguardi di questi meccanismi, secondo le modalita descritte nel seguito, assume significato se
€ garantita una certa monoaliticita della parete muraria, tale da impedire collassi puntuali per disgregazione della muratura.

Meccanismi locali si verificano nelle pareti murarie preval entemente per azioni perpendicolari al loro piano, mentre nel caso di

sistemi ad arco anche per azioni nel piano. Le verifiche con riferimento ai meccanismi locali di danno e collasso (nel piano e

fuori piano) possono essere svolti tramite |I'analisi limite dell’equilibrio, secondo |I’approccio cinematico, che si basa sulla

scelta del meccanismo di collasso e la val utazione dell’ azione orizzontal e che attiva tale cinematismo.

L’ applicazione del metodo di verifica presuppone quindi I’ analisi dei meccanismi locali ritenuti significativi per la costruzione,

che possono essere ipotizzati sulla base della conoscenza del comportamento sismico di strutture analoghe, gia danneggiate dal

terremoto, o individuati considerando la presenza di eventuali stati fessurativi, anche di natura non sismica; inoltre andranno
tenute presente la qualita della connessione tra le pareti murarie, la tessitura muraria, la presenza di catene, le interazioni con
altri elementi della costruzione o degli edifici adiacenti.

L’ approccio cinematico permette inoltre di determinare |I’andamento dell’ azione orizzontal e che la struttura € progressivamente

in grado di sopportare al’evolversi del meccanismo. Tale curva e espressa attraverso un moltiplicatore a, rapporto trale forze

orizzontali applicate ed i corrispondenti pesi delle masse presenti, rappresentato in funzione dello spostamento dy di un punto

di riferimento del sistema; la curva deve essere determinata fino all’annullamento di ogni capacita di sopportare azioni

orizzontali (a=0). Tale curva pud essere trasformata nella curva di capacita di un sistema equivalente ad un grado di liberta,

nella quale pud essere definita la capacita di spostamento ultimo del meccanismo locale, da confrontare con la domanda di

spostamento richiesta dall’ azione sismica.

Per ogni possibile meccanismo locale ritenuto significativo per I’ edificio, il metodo s articola nei seguenti passi:

- trasformazione di una parte della costruzione in un sistema labile (catena cinematica), attraverso I'individuazione
di corpi rigidi, definiti da piani di fratturaipotizzabili per la scarsaresistenza a trazione della muratura, in grado di ruotare o
scorrere traloro (meccanismo di danno e collasso);

- valutazione del moltiplicatore orizzontale dei carichi ag che comportal’ attivazione del meccanismo (stato limite di
danno);

- valutazione dell’ evoluzione del moltiplicatore orizzontale dei carichi a al crescere dello spostamento dy di un
punto di controllo della catena cinematica, usualmente scelto in prossimita del baricentro delle masse, fino
al’annullamento dellaforza sismica orizzontale;

- trasformazione della curva cosi ottenuta in curva di capacitd, ovvero in accelerazione a e spostamento d” spettrali,
con valutazione dello spostamento ultimo per collasso del meccanismo (stato limite ultimo), definito in seguito;

- verifiche di sicurezza, attraverso il controllo della compatibilita degli spostamenti €/0 delle resistenze richieste ala
Struttura.

Per I’ applicazione del metodo di analisi si ipotizza, in genere:

- resistenza nulla atrazione della muratura;

- assenza di scorrimento trai blocchi;

- resistenza a compressione infinita della muratura.

Tuttavia, per una simulazione piu realistica del comportamento, & possibile considerare, in forma approssimata: a) gli
scorrimenti tra i blocchi, considerando la presenza dell’ attrito; b) le connessioni, anche di resistenza limitata, tra le pareti
murarie; ¢) la presenza di catene metalliche; d) la limitata resistenza a compressione della muratura, considerando le cerniere
adeguatamente arretrate rispetto allo spigolo della sezione; €) la presenza di pareti a paramenti scollegati.

Analis cinematica lineare

Per ottenere il moltiplicatore orizzontale ag dei carichi che porta all’ attivazione del meccanismo locale di danno é necessario
applicare ai blocchi rigidi che compongono la catena cinematica le seguenti forze: i pesi propri dei blocchi, applicati nel loro
baricentro; i carichi verticali portati dagli stessi (pesi propri e sovraccarichi dei solai e della copertura, altri elementi murari
non considerati nel modello strutturale); un sistema di forze orizzontali proporzionali ai carichi verticali portati, se queste non
sono efficacemente trasmesse ad altre parti dell@dificio; eventuali forze esterne (ad esempio quelle trasmesse da catene
metalliche); eventuali forze interne (ad esempio le azioni legate all’ingranamento tra i conci murari). Assegnata una rotazione
virtuale gy al generico blocco k, & possibile determinare in funzione di questa e della geometria della struttura, gli spostamenti
delle diverse forze applicate nellarispettiva direzione. 11 moltiplicatore ao s ottiene applicando il Principio del Lavori Virtuali,
in termini di spostamenti, uguagliando il lavoro totale eseguito dalle forze esterne ed interne applicate a sistema in
corrispondenza dell’ atto di moto virtuale:

n n+m n (o]
ag PRd,;+ PRd,; - PRdy,- FRd,=Lg (11.C.1)
i=1 j=n+1 i=1 h=1

dove:
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néil numero di tutte le forze peso applicate ai diversi blocchi della catena cinematica;

m € il numero di forze peso non direttamente gravanti sui blocchi le cui masse, per effetto dell@zione sismica, generano forze
orizzontali sugli elementi della catena cinematica, in quanto non efficacemente trasmesse ad altre parti dell@dificio;

o eil numero di forze esterne, non associate a masse, applicate ai diversi blocchi;

P, & lagenerica forza peso applicata (peso proprio del blocco, applicato nel suo baricentro, 0 un altro peso portato);

P, e la generica forza peso, non direttamente applicata sui blocchi, la cui massa, per effetto dell@zione sismica, genera una
forza orizzontale sugli elementi della catena cinematica, in quanto non efficacemente trasmessa ad altre parti dell@dificio;

d; € lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’i-esimo peso P, assumendo come verso positivo quello
associato alla direzione secondo cui agisce |’ azione sismica che attiva il meccanismo;

dy; € lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’j-esimo peso P, assumendo come verso positivo quello
associato alla direzione secondo cui agisce |’ azione sismica che attiva il meccanismo;

dy; & lo spostamento virtuale verticale del punto di applicazione dell’i-esimo peso P, assunto positivo se verso | alto;

F, & la genericaforza esterna (in valore assol uto), applicata ad un blocco;

ds € lo spostamento virtuale del punto dove € applicata la h-esima forza esterna, nella direzione della stessa, di segno positivo
se con verso discorde;

Ls €il lavoro di eventuali forze interne.

Analis cinematica non lineare
Legame moltiplicatore a - spostamento generalizzato

Al fine di conoscere la capacita di spostamento della struttura fino al collasso attraverso il meccanismo considerato, il
moltiplicatore orizzontale a dei carichi pud essere valutato non solo sulla configurazione iniziale, ma anche su configurazioni
variate della catena cinematica, rappresentative dell’ evoluzione del meccanismo e descritte dallo spostamento d, di un punto di
controllo del sistema. L’'analisi deve essere condotta fino a raggiungimento della configurazione cui corrisponde
I’annullamento del moltiplicatore a, in corrispondenza dello spostamento dy o.

In corrispondenza di ciascuna configurazione del cinematismo di blocchi rigidi, il valore del moltiplicatore a pud essere
valutato utilizzando I’equazione (11.C.1), riferendosi alla geometria variata. L’analisi pud essere svolta per via grafica,
individuando la geometria del sistema nelle diverse configurazioni fino al collasso, o per via analitico-numerica, considerando
una successione di rotazioni virtuali finite ed aggiornando progressivamente la geometria del sistema.

Se le diverse azioni (forze peso, azioni esterne o interne) vengono mantenute costanti al’evolversi del cinematismo, la curva
che si ottiene é pressoché lineare; in tal caso, in via semplificata, é richiesta la sola valutazione dello spostamento dy o per cui si
ha |’ annullamento del moltiplicatore, e la curva assume la seguente espressione:

a=agll- dy /dy,) (11.C.2)

Tale configurazione pud essere ottenuta esprimendo la geometria in una generica configurazione variata, funzione della
rotazione finita gk, applicando il Principio dei Lavori Virtuali attraverso la (11.C.1), avendo posto a=0, e ricavando da tale
equazione, in genere non lineare, I’ incognita gy o.

Nel caso in cui s tengain conto la progressiva variazione delle forze esterne con I’ evolversi del cinematismo (ad esempio si
consideri |’allungamento di una catena), la curva potra essere assunta lineare a tratti, valutandola in corrispondenza degli
spostamenti per cui si verificano eventi significativi (ad esempio: snervamento della catena, rottura della catena, ecc.).

Valutazione della curva di capacita (oscillatore equivalente)

Noto I'’andamento del moltiplicatore orizzontale a dei carichi in funzione dello spostamento dy del punto di controllo della
struttura, deve essere definita la curva di capacita dell’ oscillatore equivalente, come relazione tra I’ accelerazione a e lo
spostamento d.

La massa partecipante al cinematismo M" pud essere valutata considerando gli spostamenti virtuali dei punti di applicazione

dei diversi pesi, associati al cinematismo, come unaforma modale di vibrazione:

n+m 2

Pd

[

M =L (11.C.3)

n+m 2
g F>idx,i

i=1

dove:
n+m & il numero delle forze peso P, applicate le cui masse, per effetto dell@zione sismica, generano forze orizzontali sugli
elementi della catena cinematica;

dy,; & lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’i-esimo peso P,.
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L’ accelerazione sismica spettrale & si ottiene moltiplicando per I accelerazione di gravita il moltiplicatore a e dividendolo per
lafrazione di massa partecipante al cinematismo. L’ accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo vale quindi:

a, R a
By == o (11.C.4)
e
dove:

g él'accelerazione di gravita;
n+m

e =gM / PR élafrazione di massa partecipante della struttura
i=1

Lo spostamento spettrale d” dell’ oscillatore equivalente pud essere ottenuto come spostamento medio dei diversi punti nei
quali sono applicati i pesi P, , pesato sugli stessi. In via approssimata, noto lo spostamento del punto di controllo dy € possibile
definire lo spostamento spettrale equivalente con riferimento agli spostamenti virtuali valutati sulla configurazioneiniziae:

n+m

Pd

) 19,0
d =d, =2
dx,k PI

i=1

(11.C.5)

dove:

n, m, P, , dy; sono definiti come sopra e dyx & 10 spostamento virtuale orizzontale del punto k, assunto come riferimento per la
determinazione dello spostamento d.

Nel caso in cui la curva presenti un andamento lineare (11.C.2), fatto che si verifica quando le diverse azioni vengono
mantenute costanti, la curva di capacita assume la seguente espressione:

a’ =ayfi- d /dj) (11.C6)

dove: dg e lo spostamento spettrale equivalente corrispondente allo spostamento dy .

Nel caso in cui siano presenti le forze esterne di entita variabile, la curva sara di norma assunta lineare a tratti.
Laresistenza e la capacita di spostamento relativa agli stati limite di danno e ultimo (punti 2.1, 2.2) verra valutata sulla curva
di capacita, in corrispondenza dei punti seguenti:

stato limite di danno:  dalla accelerazione spettrale ay , corrispondente all’ attivazione del meccanismo di danno;

stato limite ultimo:  dallo spostamento spettrale d, , corrispondente al minore fra gli spostamenti cosi definiti: a) il 40%

dello spostamento per cui si annulla il moltiplicatore a, valutato su una curvain cui i considerino
solamente le azioni di cui € verificata la presenzafino a collasso; b) lo spostamento corrispondente
a situazioni localmente incompatibili con la stabilita degli elementi della costruzione (ad esempio,
sfilamento di travi), nei casi in cui questo sia valutabile.

Verifichedi sicurezza
Sato limite di danno

Laverificadi sicurezzanel confronti dello SL di Danno (SLD) é soddisfatta qualora |’ accel erazione spettrale di attivazione del
meccanismo sia superiore all@ccelerazione dello spettro elastico definito nel punto 3.2.6, valutata per T=0, opportunamente
amplificato per considerare la quota della porzione di edificio interessata dal cinematismo :

.. 8gS z
ay® — 1+15— (11.C.7)
25 H
dove: g e Ssono definiti ai punti 3.2.1 e3.2.3;
Z e'altezza, rispetto ala fondazione dell@dificio, del baricentro delle forze peso le cui masse, per effetto dell@zione
sismica, generano forze orizzontali sugli elementi della catena cinematica del meccanismo, in quanto non
efficacemente trasmesse ad altre parti dell@dificio;
H eI’ atezza della struttura rispetto alla fondazione.
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Nel caso di meccanismi locali, lo stato limite di danno corrisponde all’insorgere di fessurazioni che non interessano I'intera
struttura ma solo una sua parte; pertanto nel caso di edifici esistenti in muratura, anche in considerazione delle giustificate
esigenze di conservazione, pur essendo auspicabile il soddisfacimento di questo stato limite, la sua verifica non e richiesta.
Sato limite ultimo

La verifica alo SL ultimo (SLU) dei meccanismi locali, imprescindibile per garantire la sicurezza nel riguardi del collasso,
potra essere svolta con uno dei criteri seguenti.

Verificasemplificata con fattore di struttura g (analisi cinematicalineare)

La verifica di sicurezza nei confronti dello SL ultimo (SLU) € soddisfatta se |@ccelerazione spettrale a0 che attiva il
meccanismo soddisfa la seguente disuguaglianza:
ap® — 1+15— (11.C.8)

q H

in cui ag e S sono definiti ai punti 3.2.1 € 3.2.3, Z e H sono definite come al punto precedente e g il fattore di struttura uguale
a2.0.

Verifica mediante spettro di capacita (analisi cinematica non lineare)

La verifica di sicurezza dei meccanismi locali nei confronti dello SL ultimo (SLU) consistera nel confronto tra la capacita di
spostamento ultimo d,, del meccanismo locale e la domanda di spostamento Dy , valutata attraverso uno spettro definito in
analogia a quello utilizzato per la verifica degli elementi non strutturali (punto 4.9). in corrispondenza del periodo secante T
Definito lo spostamento d = 0.4d,, ed individuata sulla curva di capacita (vedi paragrafo “Analisi cinematica non lineare”)

*

|@ccelerazione as corrispondente allo spostamento d;, il periodo secante e calcolato comeT, = 2p,|— . La domanda di

S
spostamento Dy(T) sara cosi ottenuta:

2 1+Z/H
T, <151, a(T) =a,S T, 30+2) )2-0.5
4p 1+(1' Ts/Tl)
15T, £ T, <T, 4(TY) agsl ST Ty 19+24% (11.C9
T £ T a(Ty) agS]-STTD 19+24§

dove:

a, S e Tp sono definiti a punti 3.2.1e3.2.3,

T, eil primo periodo di vibrazione della struttura nella direzione considerata,
Z e H sono definite come a punto Sato limite di danno.

Laverificadi sicurezza & soddisfatta se |o spostamento ultimo rispettalarelazione Dy £ d, .
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ALLEGATO 11.D —TIPOLOGIE E RELATIVI PARAMETRI MECCANICI DELLE MURATURE

Tabella11.D.1 Vaori di riferimento dei parametri meccanici (minimi e massimi) e peso specifico medio per diverse tipologie
di muratura, riferiti ale seguenti condizioni: malta di caratteristiche scarse, assenza di ricorsi (listature), paramenti
semplicemente accostati 0 mal collegati, muratura non consolidata.

fm to E G W
. o (Nfem?) | (N/em?) | (Nmm?) | (N/mm?®) | (kN/mP)
Tipologiadi muratura min-max | min-max | min-max | min-max

Muraturain pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e 60 2,0 690 115 19
irregolari) 90 3,2 1050 175

Muratura a conci shozzati, con paramento di limitato spessore 110 3,5 1020 170 20
enucleo interno 155 51 1440 240

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 150 56 1500 250 21
200 7,4 1980 330

Muraturaaconci di pietratenera (tufo, calcarenite, ecc.) 80 28 900 150 16
120 4,2 1260 210

Muratura a blocchi lapidei squadrati 300 78 2340 390 22
400 9,8 2820 470

Muraturain mattoni pieni e maltadi calce 180 6,0 1800 300 18
280 9,2 2400 400

Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia 380 24 2800 560 15
(es.: doppio UNI) 500 32 3600 720

Muraturain blocchi laterizi forati (perc. foratura < 45%) 460 30,0 3400 680 12
600 40,0 4400 880

Muraturain blocchi laterizi forati, con giunti verticali a secco 300 10,0 2580 430 1
(perc. foratura < 45%) 400 13,0 3300 550

Muraturain blocchi di calcestruzzo 150 95 2200 440 12
(perc. foraturatra 45% e 65%) 200 12,5 2800 560

Muraturain blocchi di calcestruzzo semipieni 300 18,0 2700 240 14
440 24,0 3500 700

f, = resistenza media a compressione della muratura
to = resistenza media ataglio della muratura

E = valore medio del modulo di elasticita normale

G = valore medio del modulo di elagticitatangenziale
w = peso specifico medio della muratura

Nella Tabella 11.D.1 sono indicati i valori di riferimento da adottarsi nelle analisi, secondo quanto indicato al punto 11.5.3 in
funzione del livello di conoscenza acquisito.

Il riconoscimento della tipologia muraria deve essere condotto attraverso un dettagliato rilievo degli aspetti costruttivi (punto
11.5.2.2). E' noto che la muratura presenta, a scala nazionale, una notevole varieta per tecniche costruttive e materiali
impiegati ed un inquadramento in tipologie precostituite pud risultare problematico; le Regioni possono definire, come gia
indicato (punto 11.5.2.3), tabelle specifiche nelle quali sia meglio rappresentata la varieta tipologica e le corrispondenti
caratteristiche meccaniche delle murature presenti sul proprio territorio.

| valori indicati nella Tabella 11.D.1 sono dariferirsi a condizioni di muratura con malta di scadenti caratteristiche, in assenza
di ricorsi o listature che, con passo costante, regolarizzino la tessitura ed in particolare I’ orizzontalita dei corsi. Inoltre si
assume che, per le murature storiche, queste siano a paramenti scollegati, ovvero manchino sistematici elementi di connessione
trasversale (o di ammorsamento per ingranamento trai paramenti murari).

Nel caso in cui la muratura presenti caratteristiche migliori rispetto ai suddetti elementi di valutazione, le caratteristiche
meccaniche saranno ottenute, a partire dai valori di Tabella 11.D.1, applicando i coefficienti indicati nella Tabella 11.D.2,
secondo le seguenti modalita:

malta di buone caratteristiche: si applicail coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie tipologie, sia a parametri
di resistenza (f, etg), Siaa moduli elastici (E e G);
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presenza di ricorsi (o listature): si applica il coefficiente indicato in tabella ai soli parametri di resistenza (f,, e t); tale
coefficiente ha significato solo per alcune tipologie murarie, in quanto nelle altre non s riscontra tale tecniche costruttiva;
presenza di elementi di collegamento trasversale trai paramenti: si applicail coefficiente indicato in tabellaai soli parametri di
resistenza (f,, e ty); tale coefficiente ha significato solo per le murature storiche, in quanto quelle pit recenti sono realizzate con
una specifica e ben definita tecnica costruttiva ed i valori in Tabella 11.D.1 rappresentano gia la possibile varieta di
comportamento.

In presenza di murature consolidate, o nel caso che si debba valutare la sicurezza dell’ edificio rinforzato, € possibile valutare le
caratteristiche meccaniche per acune tecniche di intervento, attraverso i coefficienti indicati in Tabella11.D.2, secondo le
seguenti modalita:

consolidamento con iniezioni di malta: si applica il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie tipologie, sia ai
parametri di resistenza (f, e ty), Siaa moduli elastici (E e G); nel caso in cui la muratura originale fosse stata classificata con
malta di buone caratteristiche, il suddetto coefficiente va applicato al valore di riferimento per malta di scadenti caratteristiche
(cio e dovuto a fatto che il risultato ottenibile attraverso questa tecnica di consolidamento €, in prima approssimazione,
indipendente dalla qualita originaria della malta; in altre parole, nel caso di muratura con malta di buone caratteristiche,
I"incremento di resistenza e rigidezza ottenibile e percentualmente inferiore);

consolidamento con intonaco armato: si applica il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie tipologie, sia ai
parametri di resistenza (f,, e to), Saa moduli elastici (E e G); per i parametri di partenza della muratura non consolidata non si
applica il coefficiente relativo alla connessione trasversale, in quanto I'intonaco armato realizza, tra le atre, anche questa
funzione;

consolidamento con diatoni artificiali: in questo caso s applica il coefficiente indicato per le murature dotate di una buona
connessione trasversale.

| valori sopraindicati per le murature consolidate sono da considerarsi come riferimento nel caso in cui non sia comprovata,
con opportune indagini sperimentali, la reale efficacia dell’intervento e siano quindi misurati, con un adeguato numero di
prove, i valori da adottarsi nel calcolo.

Tabella11.D.2 Coefficienti correttivi dei parametri meccanici (indicati in Tabella 11.D.1) da applicarsi in presenza di: malta
di caratteristiche buone o ottime; presenza di ricorsi o listature; presenza sistematica di connessioni trasversali; consolidamento
coniniezioni di malta; consolidamento con intonaco armato.

Malta Ricorsi 0 | Connessione| Iniezioni | Intonaco
Tipologia di muratura buona listature | trasversale | di malta armato

M uraturain pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e 15 13 15 5 25
irregolari)
Muratura a conci gbozzan, con paramento di limitato 14 12 15 17 5
spessore e nucleo interno
Muraturain pietre a spacco con buonatessitura 1,3 1,1 1,3 15 15
Muratura aconci di pietratenera (tufo, calcarenite, ecc.) 15 - 15 1,7 2
Muratura a blocchi lapidei squadrati 1,2 - 1,2 1,2 1,2
Muratura in mattoni pieni e maltadi calce 15 - 1,3 15 15
Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia

) . 1,3 - - - 13
(es.: doppio UNI)
Muraturain blocchi laterizi forati (perc. foratura < 45%) 1,3 - - - 1,3
Muraturain blocchi laterizi forati, con giunti verticali a secco 13 i ) i 13
(perc. foratura < 45%) ' '
Muraturain blocchi di calcestruzzo 13 i ) i 13
(perc. foratura tra 45% e 65%) ' '
Muraturain blocchi di calcestruzzo semipieni 1,3 - - - 1,3
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ALLEGATO 11.E. - CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA

Nel presente allegato si forniscono criteri generali di guida agli interventi di consolidamento degli edifici in muratura, con
riferimento ad alcune tecniche di utilizzo corrente. Ovviamente non sono da considerarsi a priori escluse eventuali tecniche di
intervento non citate, metodologie innovative o soluzioni particolari che il professionista individui come adeguate per il caso
specifico.

Gli interventi di consolidamento vanno applicati, per quanto possibile, in modo regolare ed uniforme alle strutture.
L’esecuzione di interventi su porzioni limitate dell’ edificio va opportunamente valutata e giustificata calcolando I’ effetto in
termini di variazione nella distribuzione delle rigidezze. Nel caso si decida di intervenire su singole parti della struttura, va
valutato I’ effetto in termini di variazione nella distribuzione delle rigidezze. Particolare attenzione deve essere posta anche alla
fase esecutiva degli interventi, onde assicurare I’ effettiva efficacia degli stessi, in quanto I’ eventuale cattiva esecuzione puo
comportare il peggioramento delle caratteristiche della muratura o del comportamento globale dell’ edificio.

Leindicazioni che seguono non devono essere intese come un elenco di interventi da eseguire comungue e dovunque, ma solo
come possibili soluzioni da adottare nei casi in cui siano dimostrate la carenza dello stato attuale del fabbricato ed il beneficio
prodotto dall’ intervento.

Interventi volti aridurrele carenze dei collegamenti

Tali interventi sono mirati ad assicurare alla costruzione un buon comportamento d’ assieme, mediante la realizzazione di un
buon ammorsamento tra le pareti e di efficaci collegamenti dei solai ale pareti; inoltre, deve essere verificato che le eventuali
spinte prodotte da strutture voltate siano efficacemente contrastate e deve essere corretto il malfunzionamento di tetti spingenti.
La realizzazione di questi interventi &€ un prerequisito essenziale per I'applicazione dei metodi di analis sismica globale
dell’ edificio, che si basano sul comportamento delle pareti murarie nel proprio piano, presupponendone la stabilita nel riguardi
di azioni sismiche fuori dal piano.

L’inserimento di tiranti, metallici o di altri materiali, disposti nelle due direzioni principali del fabbricato, alivello dei solai ed
in corrispondenza delle pareti portanti, ancorati alle murature mediante capochiave (a paletto o a piastra), pud favorire il
comportamento d'assieme del fabbricato, in quanto conferisce un elevato grado di connessione tra le murature ortogonali e
fornisce un efficace vincolo contro il ribaltamento fuori piano dei pannelli murari. Inoltre, I'inserimento di tiranti migliora il
comportamento nel piano di pareti forate, in quanto consente la formazione del meccanismo tirante-puntone nelle fasce
murarie sopra porta e sotto finestra. Per i capochiave sono consigliati paletti semplici, in quanto vanno ad interessare una
porzione di muratura maggiore rispetto alle piastre; queste sono preferibili nel caso di murature particolarmente scadenti,
realizzate con elementi di piccole dimensioni (€ in genere necessario un consolidamento locale della muratura, nella zona di
ancoraggio). E' sconsigliabile incassare il capochiave nello spessore della parete, specie nel caso di muratura a piu paramenti
scollegati.

Cerchiature esterne, in acuni casi, si possono realizzare con elementi metallici o materiali compositi, allo scopo di “chiudere”
la scatola muraria e di offrire un efficace collegamento tra murature ortogonali. Tale intervento puo risultare efficace nel caso
di edifici di dimensioni ridotte, dove i tratti rettilinei della cerchiatura non sono troppo estesi, o quando vengono realizzati
ancoraggi in corrispondenza dei martelli murari. E' necessario evitare I'insorgere di concentrazioni di tensioni in
corrispondenza degli spigoli delle murature, ad esempio con opportune piastre di ripartizione o in alternativa, nel caso si usino
fasce in materiale composito, procedendo allo smusso degli spigoli.

Un’idonea ammorsatura, tra parti adiacenti o tra murature che si intersecano, si puo realizzare, qualora i collegamenti tra
elementi murari siano deteriorati (per la presenza di lesioni per danni sismici o di altra natura) o particolarmente scadenti; si
precisa infatti che questi interventi di collegamento locale sono efficaci per il comportamento d’ assieme della costruzione in
presenza di murature di buone caratteristiche, mentre per le murature scadenti € preferibile I’inserimento di tiranti, che
garantiscono un miglior collegamento complessivo. L’intervento si realizza o attraverso elementi puntuali di cucitura (tecnica
scuci e cuci con elementi lapidei o in laterizio) o collegamenti locali con elementi metallici o in altro materiale.

L’uso di perforazioni armate deve essere limitato ai casi in cui hon siano percorribili le atre soluzioni proposte, per la notevole
invasivita di tali elementi e la dubbia efficacia, specie in presenza di muratura a pit paramenti scollegati; in ogni caso dovra
essere garantita la durabilita degli elementi inseriti (acciaio inox, materiali compositi o altro) e la compatibilita delle malte
iniettate. Anche in questo caso, I’eventuale realizzazione di un buon collegamento locale non garantisce un significativo
miglioramento del comportamento d’ assieme della costruzione.

Cordoli in sommita alla muratura possono costituire una soluzione efficace per collegare le pareti, in una zona dove la
muratura € meno coesa a causa del limitato livello di compressione, e per migliorare I'interazione con la copertura; va invece
evitata |’ esecuzione di cordolature ai livelli intermedi, eseguite nello spessore della parete (specie se di muratura in pietrame),
dati gli effetti negativi che le aperture in breccia producono nella distribuzione delle sollecitazioni sui paramenti. Questi
possono essere realizzati nei seguenti modi:
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- in muratura armata, consentendo di realizzareil collegamento attraverso unatecnica volta alla massima conservazione delle
caratteristiche murarie esistenti. Essi, infatti, devono essere realizzati con una muratura a tutto spessore e di buone
caratteristiche; in genere la soluzione piu naturale € I'uso di una muratura in mattoni pieni. All’interno deve essere
aloggiata un'armatura metallica, resa aderente alla muratura del cordolo tramite conglomerato, ad esempio malta
cementizia. Larealizzazione di collegamenti tra cordolo e muratura, eseguita tramite perfori armati disposti con andamento
inclinato, se necessaria risulta efficace solo in presenza di muratura di buona qualita. Negli altri casi € opportuno eseguire
un consolidamento della muratura nella parte sommitale della parete ed affidarsi al’ aderenza ed al contributo dell’ attrito.

- inacciaio, rappresentando una valida alternativa per laloro leggerezza e lalimitata invasivita. Essi possono essere eseguiti
attraverso una leggera struttura reticolare, in elementi angolari e piatti metallici, o tramite piatti o profili sui due paramenti,
collegati tra loro tramite barre passanti; in entrambi i casi € possibile realizzare un accettabile collegamento alla muratura
senza la necessita di ricorrere a perfori armati. In presenza di muratura di scarsa qualita, I'intervento deve essere
accompagnato da un’opera di bonifica della fascia di muratura interessata. | cordoli metallici si prestano particolarmente
bene a collegamento degli elementi lignei della copertura e contribuiscono al’ eliminazione delle eventuali spinte.

- inc.a, solo se di atezza limitata, per evitare eccessivi appesantimenti ed irrigidimenti, che si sono dimostrati dannosi in
guanto producono €elevate sollecitazioni tangenziali tra cordolo e muratura, con conseguenti scorrimenti e disgregazione di
quest’ ultima. In particolare, tali effetti si sono manifestati nei casi in cui anche la struttura di copertura era statairrigidita ed
appesantita. Nel caso di cordolo in c.a. € in genere opportuno un consolidamento della muratura in prossimita dello stesso,
in quanto comunque € diversa la rigidezza dei due elementi. 11 collegamento tra cordolo e muratura puo essere migliorato
tramite perfori armati, alle condizioni giaillustrate in precedenza.

L’ efficace connessione del solai di piano e delle coperture alle murature € necessaria per evitare lo sfilamento delle travi, con
conseguente crollo del solaio, e pud permettere ai solai di svolgere un'azione di distribuzione delle forze orizzontali e di
contenimento delle pareti. | collegamenti possono essere effettuati in posizioni puntuali, eseguiti ad esempio in carotaggi
al’interno delle pareti, e allo stesso tempo non devono produrre un disturbo eccessivo ed il danneggiamento della muratura.
Nel caso di solai intermedi, le teste di travi lignee possono essere ancorate alla muratura tramite elementi, metallici o in altro
materiale resistente atrazione, ancorati sul paramento opposto.

Devono essere evitati cordoli inseriti nello spessore della muratura ai livelli intermedi, mentre possono risultare utili cordoli in
acciaio, realizzati con piatti o profili sui due paramenti, collegati tra loro tramite barre passanti. Essi forniscono una certa
rigidezza flessionale fuori dal piano della parete e ostacolano lo sviluppo di meccanismi di rottura delle fasce sopra porta e
sotto finestra (meccanismo tirante-puntone).

Interventi volti aridurrele spintedi archi evolte

Gli interventi sulle strutture ad arco o a volta possono essere realizzati con il ricorso ala tradizionale tecnica delle catene, che
compensino le spinte indotte sulle murature di appoggio e ne impediscano |@lontanamento reciproco. Le catene andranno
poste di normaalle reni di archi e volte. Qualora non sia possibile questa disposizione, si potranno collocare le catene alivelli
diversi purché ne sia dimostrata |@fficacia nel contenimento della spinta. Tali elementi devono essere dotati di adeguata
rigidezza (sono da preferirsi barre di grosso diametro e lunghezza, per quanto possibile, limitata); le catene devono essere poste
in opera con un’ adeguata presollecitazione, in modo da assorbire parte dell’ azione spingente valutata tramite il calcolo (valori
eccessivi del tiro potrebbero indurre danneggiamenti localizzati). In caso di presenza di lesioni /o deformazioni, lariparazione
deve ricogtituire i contatti tra le parti separate, onde garantire che il trasferimento delle sollecitazioni interessi una adeguata
superficie e consentire unaidonea configurazione resistente.

Per assorbire le spinte di volte ed archi non deve essere esclusa a priori la possibilita di realizzare contrafforti 0 ringross
murari. Questi presentano un certo impatto visivo sulla costruzione ma risultano, peraltro, reversibili e coerenti con i criteri di
conservazione. La loro efficacia € subordinata alla creazione di un buon ammorsamento con la parete esistente, da eseguirsi
tramite connessioni discrete con elementi lapidei o in laterizio, ed alla possibilita di realizzare una fondazione adeguata.

E’ possibileil ricorso a tecniche di placcaggio all@stradosso con fasce di materiale composito. La realizzazione di controvolte
in calcestruzzoo simili, armate 0 no, & da evitarsi per quanto possibile e, se ne viene dimostrata la necessita, va eseguita con
conglomerato alleggerito e di limitato spessore. |l placcaggio al’intradosso con materiali compositi € efficace se associato alla
realizzazione di un sottarco, in grado di evitare le spinte a vuoto.

Interventi volti aridurrel’ eccessiva defor mabilita dei solai
Il ruolo dei solai nel comportamento sismico delle costruzioni in muratura & quello di trasferire le azioni orizzontali di loro
competenza ale pareti disposte nella direzione paralela a sisma; inoltre essi devono costituire un vincolo per le pareti

sollecitate da azioni ortogonali a proprio piano. La necessita di un irrigidimento per ripartire diversamente I’ azione sismicatra
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gli elementi verticali & invece non cosi frequente. Per |e suddette ragioni risulta talvolta necessario un irrigidimento dei solai,
anche limitato, di cui vanno valutati gli effetti; a questo si associa inevitabilmente un aumento della resistenza degli el ementi,
che miglioralarobustezza della struttura.

L’irrigidimento del solai, anche limitato, per ripartire diversamente |’azione sismica tra gli elementi verticali comporta in
genere un aumento della resistenza, che migliora la robustezza della struttura. Nel caso dei solai lignel pud essere conseguito
operando all’ estradosso sul tavolato. Una possibilita e fissare un secondo tavolato su quello esistente, disposto con andamento
ortogonale o inclinato, ponendo particolare attenzione ai collegamenti con i muri laterali; in alternativa, o in aggiunta, si
possono usare rinforzi con bandelle metalliche, o di materiali compositi, fissate a tavolato con andamento incrociato. Un
analogo beneficio pud essere conseguito attraverso controventature realizzate con tiranti metallici. 11 consolidamento delle travi
lignee potra avvenire aumentando la sezione portante in zona compressa, mediante I@ggiunta di elementi opportunamente
connessi.

Nei casi in cui risulti necessario un consolidamento statico del solaio per le azioni flessionali, & possibile, con le tecniche
legno-legno, conseguire contemporaneamente |'irrigidimento nel piano e fuori dal piano, posando sul tavolato esistente,
longitudinalmente rispetto alle travi dell’ orditura, dei nuovi tavoloni continui, resi collaboranti alle travi mediante perni anche
di legno, irrigiditi nel piano del solaio con I’ applicazione di un secondo tavolato di finitura. Latecnica di rinforzo con soletta
collaborante, in calcestruzzo eventualmente leggero, realizza anche un forte irrigidimento nel piano del solaio; gli effetti di tale
intervento vanno valutati siain relazione alaripartizione delle azioni tra gli elementi verticali sia al’ aumento delle masse. Nel
caso in cui gli elementi lignei non siano adeguatamente collegati alle murature, € necessario collegare la soletta ale pareti,
tramite elementi puntuali analoghi a quelli giaindicati, o ai cordoli, se presenti e realizzati come successi vamente descritto.

Nel caso di solai atravi in legno e pianelle di cotto, che presentano limitata resistenza nel piano, possono essere adottati
interventi di irrigidimento all@stradosso con caldane armate in calcestruzzo aleggerito, opportunamente collegate alle
murature perimetrali ed alle travi in legno.

Nel caso di solai a putrelle e voltine o tavelloni € opportuno provvedere al@rigidimento mediante solettina armata resa
solidale ai profilati e collegata alle murature perimetrali.

Nel caso di solai a struttura metallica, con interposti elementi in laterizio, & necessario collegare tra loro i profili saldando
bandelle metalliche trasversali, poste al’intradosso o all’ estradosso. Inoltre, in presenza di luci significative, gli elementi di
bordo devono essere collegati in mezzeria ala muratura (lo stesso problema si pone anche per i solai lignei a semplice
orditura).

Interventi in copertura

ECin linea generale opportuno il mantenimento dei tetti in legno, in quanto capaci di limitare le masse nella parte piu ata
dell@dificio e di garantire un’ elasticita simile a quella della compagine muraria sottostante.

E opportuno, ove possibile, adottare elementi di rafforzamento del punto di contatto tra muratura e tetto. Oltre al collegamento
con capichiave metallici che impediscano la traslazione, si possono realizzare cordoli-tirante in legno o in metallo
opportunamente connessi sia alle murature che alle orditure in legno del tetto (cuffie metalliche), a formare a tempo stesso un
bordo superiore delle murature resistente a trazione, un elemento di ripartizione dei carichi agli appoggi delle orditure del tetto
e un vincolo assimilabile ad una cerniera tra murature e orditure.

Ove i tetti presentino orditure spingenti, come nel caso di puntoni inclinati privi di semicatene in piano, la spinta deve essere
compensata.

Nel caso delle capriate, deve essere presente un buon collegamento nei nodi, necessario ad evitare scorrimenti e distacchi in
presenza di azioni orizzontali. Questo pud essere migliorato con piastre e barre metalliche o con altri materiali (ad esempio
fibrorinforzati).

In generale, vanno il piu possibile sviluppati i collegamenti e le connessioni reciproche tra la parte terminale della muratura e
le orditure e gli impalcati del tetto, ricercando le configurazioni e le tecniche compatibili con le diverse culture costruttive
locali.

Interventi che modificano la distribuzione degli elementi verticali resistenti

L’inserimento di nuove pareti pud consentire di limitare i problemi derivanti da irregolarita planimetriche o atimetriche ed
aumentare laresistenza all’ azione sismica; tali effetti devono ovviamente essere adeguatamente verificati.
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La realizzazione di nuove aperture, se non strettamente necessaria, va possibilmente evitata; nel caso in cui la conseguente
riduzione di rigidezzarisulti problematica per larisposta globale, sara disposto un telaio chiuso, di rigidezza e resistenzatali da
ripristinare per quanto possibile la condizione preesistente.

Un incremento della rigidezza delle pareti murarie, con conseguente modifica del comportamento sismico, s ottiene attraverso
la chiusura di nicchie, canne fumarie o altri vuoti, purché venga realizzato un efficace collegamento dei nuovi elementi di
muratura con quelli esistenti attraverso la tecnica dello scuci e cuci. La chiusura di queste soluzioni di continuita nella
compagine muraria rappresenta anche un intervento positivo nel riguardi dei collegamenti.

Interventi volti ad incrementare laresistenza nei maschi murari

Gli interventi di rinforzo delle murature sono mirati a risanamento e riparazione di murature deteriorate e danneggiate ed al
miglioramento delle proprieta meccaniche della muratura. Se eseguiti da soli non sono pertanto sufficienti, in generae, a
ripristinare o a migliorare I’integrita strutturale complessiva della costruzione. | tipo di intervento da applicare andra valutato
anche in base alatipologia e ala qualita della muratura. Gli interventi dovranno utilizzare materiali con caratteristiche fisico-
chimiche e meccaniche analoghe e, comunque, il piu possibile compatibili con quelle dei materiali in opera. L@&tervento deve
mirare a far recuperare alla parete una resistenza sostanzial mente uniforme e una continuita nella rigidezza, anche realizzando
gli opportuni ammorsamenti, qualora mancanti. L@nserimento di materiali diversi dalla muratura, ed in particolare di elementi
in conglomerato cementizio, va operato con cautela e solo ove il rapporto tra efficacia ottenuta e impatto provocato sia minore
di altri interventi, come nel caso di architravi danneggiati e particolarmente sollecitati.

A secondadel cas si procedera:

- ariparazioni localizzate di parti lesionate o degradate;

- a ricostituire la compagine muraria in corrispondenza di manomissioni quali cavita, vani di varia natura (scarichi e
canne fumarie, ecc.);

- a migliorare le caratteristiche di murature particolarmente scadenti per tipo di apparecchiatura e/o di composto
legante.

L’intervento di scuci e cuci € finalizzato a ripristino della continuita muraria lungo le linee di fessurazione ed a risanamento
di porzioni di muratura gravemente deteriorate. Si consiglia di utilizzare materiali simili a quelli originari per forma,
dimensioni, rigidezza e resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con adeguate ammorsature nel piano del
paramento murario e se possibile anche trasversalmente al paramento stesso, in modo da conseguire la massima omogeneita e
monoliticita della parete riparata. Tale intervento pud essere utilizzato anche per la chiusura di nicchie, canne fumarie e per la
riduzione dei vuoti, in particolare nel caso in cui la nicchia/apertura/cavita sia posizionata a ridosso di angolate o martelli
murari.

L@dozione di iniezioni di miscele leganti mira a miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura da
consolidare. A tale tecnica, pertanto, non puo essere affidato il compito di realizzare efficaci ammorsature trai muri e quindi di
migliorare, se applicata da sola, il comportamento d’ assieme della costruzione. Tale intervento risulta inefficace se impiegato
su tipologie murarie che per loro natura siano scarsamente iniettabili (scarsa presenza di vuoti €/0 vuoti non collegati traloro).
Particolare attenzione va posta nella scelta della pressione di immissione della miscela, per evitare I'insorgere di dilatazioni
trasversali prodotte dalla miscela in pressione. Nel caso s reputi opportuno intervenire con iniezioni su murature incoerenti e
caotiche, € necessario prendere provvedimenti atti aridurreil rischio di sconnessione della compagine muraria e di dispersione
della miscela. Particolare cura dovra essere rivolta alla scelta della miscela da iniettare, curandone la compatibilita chimico-
fisico-meccanica con latipologia muraria oggetto dell’intervento.

L’intervento di ristilatura dei giunti, se effettuato in profondita su entrambi i lati, pud migliorare le caratteristiche meccaniche
della muratura, in particolare nel caso di murature di spessore non elevato. Se eseguito su murature di medio 0 grosso spessore,
con paramenti non idoneamente collegati tra loro o incoerenti, tale intervento pud non essere sufficiente a garantire un
incremento consistente di resistenza, ed & consigliabile effettuarlo in combinazione con altri. Particolare cura dovra essere
rivolta alla scelta della malta da utilizzare. L’ eventuale inserimento nei giunti ristilati di piccole barre o piattine, metalliche o di
materiali fibrorinforzati, pud ulteriormente migliorare |’ efficacia dell’ intervento.

L’inserimento di diatoni artificiali, realizzati in conglomerato armato (in materiale metallico o fibrorinforzato) dentro fori di
carotaggio, puo realizzare un efficace collegamento tra i paramenti murari, evitando il distacco di uno di essi o I’innesco di
fenomeni di instabilita per compressione; inoltre, tale intervento conferisce alla parete un comportamento monolitico per azioni
ortogonali a proprio piano. E' particolarmente opportuno in presenza di murature con paramenti non collegati fra loro; nel
caso di paramenti degradati € opportuno bonificare questi tramite le tecniche descritte al riguardo (iniezioni di malta, ristilatura
dei giunti).

Nel caso in cui la porzione muraria che necessita di intervento sia limitata, una valida alternativa € rappresentata dai tirantini
antiespulsivi, costituiti da sottili barre trasversali imbullonate con rondelle sui paramenti; la leggera presollecitazione che pud
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essere attribuita rende quest’intervento idoneo nei casi in cui siano gia evidenti rigonfiamenti per distacco del paramenti. Tale
tecnica puo essere applicata nel caso di murature atessitura regolare o in pietra squadrata, in mattoni o blocchi.

L'adozione di sistemi di tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali, in particolare anche nella direzione trasversale,
migliorano la monoliticita ed il comportamento meccanico del corpo murario, incrementandone la resistenza a taglio e a
flessione nel piano e fuori del piano.

Il placcaggio delle murature con intonaco armato puo essere utile nel caso di murature gravemente danneggiate e incoerenti,
sulle quali non sia possibile intervenire efficacemente con atre tecniche, o in porzioni limitate di muratura, pesantemente
gravate da carichi verticali. L' uso sistematico su intere pareti dell’ edificio € sconsigliato, per il forte incremento di rigidezza e
delle masse, oltre che per ragioni di natura conservativa e funzionale. Tale tecnica € efficace solo nel caso in cui I'intonaco
armato venga realizzato su entrambi i paramenti e siano posti in operai necessari collegamenti trasversali (barre iniettate).

Il placcaggio con tessuti o lamine in materiale fibrorinforzato pud essere di norma utilizzato nel caso di murature regolari, in
mattoni o blocchi. Tale intervento, pitl efficace se realizzato su entrambi i paramenti, da solo non garantisce un collegamento
trasversale e quindi la sua efficacia deve essere accuratamente valutata per il singolo caso in oggetto.

L’inserimento di tiranti verticali post-tesi & un intervento applicabile solo in casi particolari e se la muratura si dimostra in
grado di sopportare I'incremento di sollecitazione verticale, sia a livello globale sia localmente, in corrispondenza degli
ancoraggi; in ogni caso deve essere tenuta in considerazione la perdita di tensione iniziale a causa delle deformazioni differite
della muratura.

Pilastri e colonne

Tenendo presente che pilastri e colonne sono essenzialmente destinati a sopportare carichi verticali con modeste eccentricita,

gli interventi vanno configurati in modo da:

- ricostituire laresistenzainiziale a sforzo normale, ove perduta, mediante provvedimenti quali cerchiature e tassellature;

- eliminare 0 comungue contenere |e spinte orizzontali mediante provvedimenti, quali opposizione di catene ad archi, volte e
coperture e, ove opportuno, realizzazione o rafforzamento di contrafforti;  ricostituire i collegamenti atti a trasferire le
azioni orizzontali a elementi murari di maggiore rigidezza.

Sono da evitare, se non in mancanza di alternative da dimostrare con dettagliata specifica tecnica, gli inserimenti generalizzati

di anime metalliche, perforazioni armate, precompressioni ed in generale, salvo i casi di accertata necessita, gli interventi non

reversibili volti a conferire a colonne e pilastri resistenza a flessione e taglio, che modificano il comportamento di insieme

della struttura.

Interventi volti arinforzarele pareti intorno alle aperture

Occorre inserire architravi o cornici in acciaio o calcestruzzo di adeguata rigidezza e resistenza, curando il perfetto contatto o
la messa in forza con la muratura esistente. Qualora si dovessero realizzare nuove aperture, occorre valutare I’ opportunita di
realizzare cerchiature delle aperture stesse, per esempio con elementi d’ acciaio.

Interventi alle scale

Per tutti gli interventi riguardanti scale in muratura portante, si possono adottare lavori di rinforzo ma che comungue non ne
aterino i caratteri architettonici eil loro valore tipologico e formale.

Interventi volti ad assicurarei collegamenti degli elementi non strutturali

Occorre verificare i collegamenti dei pit importanti elementi non strutturali (cornicioni, parapetti, camini), tenendo conto della
possibile amplificazione delle accelerazioni lungo I’ altezza dell’ edificio.

Interventi in fondazione

Le informazioni ricavabili dalla storia della costruzione devono essere tenute nel dovuto conto ai fini della scelta degli

interventi sulle fondazioni. E' possibile omettere interventi sulle strutture di fondazione, nonché le relative verifiche, qualora

siano contemporaneamente presenti tutte le condizioni seguenti:

a) nellacostruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia
stato accertato che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza;
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b) gli interventi progettati non comportino sostanziali aterazioni dello schema strutturale del fabbricato;

¢) dli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni;

d) siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche.

L’inadeguatezza delle fondazioni & raramente la causa del danneggiamento osservato nei rilevamenti post-sisma. Comunque,
nel caso in cui la fondazione poggi su terreni dalle caratteristiche geomeccaniche inadeguate a trasferimento dei carichi, o di
cedimenti fondali localizzati in atto s dovra provvedere a consolidamento delle fondazioni, attuando uno dei seguenti tipi di
intervento, o unaloro combinazione opportuna, previo rilievo delle fondazioni esistenti.

Allargamento della fondazione mediante cordoli in c.a. 0 una platea armata. L'intervento deve essere realizzato in modo tale da
far collaborare adeguatamente le fondazioni esistenti con le nuove, curando in particolare la connessione fra nuova e vecchia
fondazione al fine di ottenere un corpo monolitico atto a diffondere le tensioni in modo omogeneo. Deve essere realizzato un
collegamento rigido (travi in c.a. armate e staffate, traversi in acciaio di idonea rigidezza, barre post-tese che garantisco una
trasmissione per attrito) in grado di trasferire parte dei carichi provenienti dalla sovrastrutturaai nuovi elementi. In presenza di
possibili cedimenti differenziali della fondazione & opportuno valutarne gli effetti sull’intero fabbricato, e decidere di
conseguenza la necessaria estensione dell’ intervento di allargamento.

Consolidamento dei terreni di fondazione. Gli interventi di consolidamento dei terreni possono essere effettuati mediante
iniezioni di miscele cementizie, resine (ad es. poliuretani che si espandono nel terreno), od altre sostanze chimiche.

Inserimento di sottofondazioni profonde (micropali, pali radice). L' esecuzione di questo tipo di intervento pud essere effettuata
in alternativa a precedente; nel caso di cedimenti che interessino singole porzioni di fabbricato, I'intervento puo essere
effettuato anche limitatamente alle porzioni interessate, purché omogenee dal punto di vista delle problematiche fondali. Si
dovra in generale prevedere un’idonea struttura di collegamento tra micropali e muratura esistente (ad es. un cordolo armato
rigidamente connesso alla muratura), a meno che i micropali stess non siano trivellati attraverso la muratura, con una
lunghezza di perforazione sufficiente atrasferirei carichi ai micropali per aderenza.

Nelle situazioni in cui si ritiene possibile I’ attivazione sismica di fenomeni d’instabilita del pendio, il problema deve essere
affrontato agendo sul terreno e non semplicemente alivello delle strutture di fondazione.

Realizzazione di giunti sismici

E piuttosto frequente, soprattutto nei centri storici, che siano edifici in muratura adiacenti fra loro o anche strutturalmente
connessi. La realizzazione di giunti puo essere opportuna nei casi di strutture adiacenti con marcate differenze di altezza che
possono martellare e quindi dar luogo a concentrazioni di danno in corrispondenza del punto di contatto con la sommita della
struttura pit bassa. In tali casi, peratro, s pud vautare la soluzione alternativa consistente nel realizzare il collegamento
strutturale. In particolare il collegamento pud essere realizzato a livello del solai se: @) | sola sono approssi mativamente
complanari, b) il complesso risultante ha caratteristiche di ssimmetria e regolarita non peggiori di quelle delle due parti
originarie.
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